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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de evaluar y calificar de 

manera objetiva el pavimento rígido del Jirón Augusto B. Leguía, distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash, en una longitud de 788.52 m. Para la 

evaluación del pavimento rígido se seleccionó este jirón por ser de mayor tránsito, para 

determinar el grado de deterioro y severidad del pavimento, en función a los daños 

existentes.  

La presente investigación es no experimental, descriptivo, la evaluación del pavimento es 

superficial y se desarrolló en dos etapas, la primera etapa de campo en el cual se identifican 

los daños teniendo en cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos y se registra en 

formatos adecuados para tal fin; y la segunda de gabinete para la determinación de los 

valores del PCI del pavimento rígido. 

La evaluación del pavimento rígido se realizó siguiendo las recomendaciones de la 

metodología del PCI y se dividió en tramos teniendo en cuenta el rango de 20 +/-8 losas y 

las dimensiones de las losas inferior a 7.60m para la unidad de muestreo. 

El presente trabajo de investigación es el resultado final de la aplicación de la metodología 

del PCI (Pavement Condition Index) en el análisis del pavimento del Jirón Augusto B. 

Leguía, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz; y se fundamenta en los resultados 

de una encuesta visual de la condición del pavimento, la metodología del PCI se encuentra 

estandarizado por medio de la norma ASTM (American Society for Testing and Materials) 

D6433. 

Finalmente se identificaron las fallas y se encuentran localizados en los planos de los 

diferentes tipos de daños; asimismo en base al resultado de la evaluación se proponen 

actividades de mantenimiento y la estimación de los costos de las mismas. 

PALABRAS CLAVES: Pavimento rígido, concreto. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the purpose of evaluating and objectively 

qualifying the rigid pavement of Jirón Augusto B. Leguía, district of Independencia, 

Province of Huaraz, Department of Ancash, in a length of 788.52 m. For the evaluation of 

the rigid pavement, this shred was selected because it was the most trafficked, to determine 

the degree of deterioration and severity of the pavement, depending on the existing damages. 

The present investigation is not experimental, descriptive, the evaluation of the pavement is 

superficial and it was developed in two stages, the first stage of the field in which the 

damages are identified taking into account the class, severity and extension of the same and 

registered in suitable formats for that purpose; and the second cabinet for the determination 

of the PCI values of the rigid pavement. 

The evaluation of the rigid pavement was carried out following the recommendations of the 

PCI methodology and was divided into sections taking into account the range of 20 +/- 8 

slabs and the slab dimensions less than 7.60m for the sampling unit. 

The present work of investigation is the final result of the application of the methodology of 

the PCI (Pavement Condition Index) in the analysis of the pavement of the Jiron Augusto B. 

Leguía, District of Independence, Province of Huaraz; and based on the results of a visual 

survey of pavement condition, the PCI methodology is standardized through the ASTM 

(American Society for Testing and Materials) standard D6433. 

Finally the faults were identified and they are located in the planes of the different types of 

damages; Also, based on the result of the evaluation, maintenance activities are proposed 

and the cost estimates thereof are proposed. 

KEY WORDS: Rigid pavement, concrete 
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