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RESUMEN 

 
Esta investigación consistió en elaborar bioplásticos derivados de residuos orgánicos, con 

características iguales a los plásticos convencionales de esta manara sustituir el uso de los 

plásticos sintéticos los cuales contaminan el ambiente de una manera acelerada, por ello los 

bioplásticos elaborados en esta investigación, se empleó cáscara de plátano y mango como 

materia prima, siendo estos residuos orgánicos muy abundante y a la vez un gran problema 

medio ambiental. 

La cáscara de plátano y mango se obtuvieron del mercado la Hermelinda- Trujillo, se compró 

un kilo de cada fruta. El proceso de elaboración de los bioplásticos fue muy sencillo pues los 

reactivos que se empleó fueron el ácido acético o vinagre blanco, glicerina vegetal, agua, cáscara 

de plátano licuado haciendo de estos una mezcla homogénea a una cierta temperatura de la 

misma manera con la cáscara de mango luego en un molde se dejó secar a temperatura ambiente.  

Finalmente, el bioplástico obtenido de cáscara de plátano tuvo una biodegradabilidad de 0.009g 

en un tiempo de dos semanas, densidad de 0.6049 (g/cm3), si es flexible, peso de 1.2098 g y el 

bioplástico de cáscara de mango tuvo una biodegradabilidad de 0.001g en un tiempo de dos 

semanas, densidad de 0.2752 (g/cm3), si es flexible, peso de 0.5510 g. 

 

 

Palabras claves: bioplásticos, cáscara de plátano, cáscara de mango, elaboración. 
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ABSTRACT 

 

This investigation consisted of elaborating bioplastics derived from organic waste, with 

characteristics similar to those of the conventional plastics of this manara to substitute the use 

of the synthetic plastics which contaminate the environment in an accelerated way, for that 

reason the bioplastic elaborated in this investigation was used banana and mango peel as raw 

material, this organic waste being very abundant and at the same time a great environmental 

problem. 

The banana and mango peel were obtained from the Hermelinda-Trujillo market, a kilo of each 

fruit was purchased. The process of making the bioplastics was very simple because the reagents 

that were used were acetic acid or white vinegar, vegetable glycerin, water, liquefied banana 

peel making them a homogeneous mixture at a certain temperature in the same way with the 

skin of mango then in a mold was allowed to dry at room temperature. 

Finally, the bioplastics obtained from banana peel had a biodegradability of 0.009g in a time of 

two weeks, density of 0.6049 (g / cm3), if flexible, weight of 1.2098 g and the bioplastic of 

mango peel had a biodegradability of 0.001 g in a time of two weeks density of 0.2752 (g / cm3), 

if flexible, weight of 0.5510 g. 

 

 

Keywords: Bioplastics, banana peel, mango peel, processing. 


