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RESUMEN 

Esta investigación ha tenido como lugar de estudio la zona rural de Piruruyoc, Huaraz - Ancash, 

debido a que en dicha ciudad presenta problemas de friaje intenso ocasionando de esta manera 

enfermedades sobre todo en los niños y ancianos, en el presente informe se ha empleado el método 

de análisis de datos, teniendo como tipo de investigación aplicada - experimental - correlacional; 

debido a que el objetivo principal de esta investigación fue diseñar un adobe con poliestireno 

expandido reciclado para una vivienda climatizada en la zona rural de Piruruyoc, Huaraz – Ancash; 

y como objetivos específicos, diagnosticar la elaboración de un adobe en la zona rural de Piruruyoc, 

determinar la dosificación de mezcla del adobe patrón y del adobe con adición de poliestireno 

expandido en una proporción de 0.5%, 1% y 1.5%,  determinar las propiedades térmicas y físicas 

del adobe patrón. 

Las propiedades analizadas en la presente investigación han sido Las propiedades mecánicas del 

adobe: la resistencia a la compresión. Los adobes han sido evaluados mediante protocolos 

debidamente validados, por otro lado, se realizó el ensayo de conducción de calor para determinar 

si el adobe será útil para una vivienda climatizada. 

La población analizada de la presente investigación fueron las unidades de adobe tradicional y los 

adobes con adición de Poliestireno Expandido teniendo una muestra de 60 adobes. Los ensayos 

realizados se hicieron en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo de 

Nuevo Chimbote. 

Concluyendo que los adobes elaborados con adición de Poliestireno Expandido tienen mejores 

propiedades al ser comparadas con adobes de elaboración tradicional. 

Palabras Clave: Poliestireno Expandido, adobe, viviendas climatizadas, adición, propiedades 

físicas y mecánicas del adobe. 
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ABSTRACT 

The present investigation has had as a study place the city of Huaraz, because in that city it presents 

problems of intense coldness causing in this way diseases especially in children and the elderly, in 

this report the method of analysis of data, having as a type of applied research - experimental - 

correlational; because the main objective of this research was to design an adobe with recycled 

expanded polystyrene for a heated house in the rural area of Piruruyoc, Huaraz - Ancash; On the 

other hand, the specific objectives diagnose the elaboration of an adobe in the rural area of 

Piruruyoc, determine the mixing dosage of the standard adobe and the adobe with the addition of 

expanded polystyrene in a proportion of 0.5%, 1% and 1.5%, determine the thermal and physical 

properties of the adobe Pattern. 

The properties analyzed in the present investigation have been the mechanical properties of the 

adobe: the resistance to compression. The adobes have been evaluated through protocols duly 

validated on the other hand, the heat conduction test was carried out to determine if the adobe will 

be useful for a heated house. 

The analyzed population of the present investigation were the units of traditional adobe and the 

adobes with addition of Expanded Polystyrene having a sample of 60 adobes. The tests carried out 

were made in the Soil Mechanics Laboratory of the Cesar Vallejo University of Nuevo Chimbote. 

Concluding that the adobes elaborated with addition of Expanded Polystyrene have better 

properties when compared with adobes of traditional elaboration. 

Keywords: Expanded polystyrene, adobe, air-conditioned homes, addition, physical and 

mechanical properties of adobe
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