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RESUMEN

La presente investigacion tuvo como objetivo disefiar alternativas de pavimentacion
con propuesta técnica- econdémica en las principales avenidas de la localidad de Cruz
del Médano- Morrope para el mejoramiento de la transitabilidad, se identifico el tipo
de trafico vehicular en las principales avenidas de la localidad de Cruz del Médano.
Asimismo se determind las caracteristicas topograficas como también las
caracteristicas del suelo sobre el cual se disefiara la pavimentacion, teniendo como
resultado establecer el tipo de pavimento adecuado para las principales avenidas de
la localidad. Para ello primero realizacion un levantamiento topografico de toda la
zona a estudiar.

Por consiguiente se procedio a fijar los indicadores de disefio; de modo que con los
resultados obtenidos se disefio el pavimento con las diferentes propuestas técnicas —
econdmicas, de esta manera se determinaron acciones de mejora de la poblacion de
la zona; generando asi la conformidad y la extensién hacia las demas avenidas, lo
cual contribuye asi con la solucion de una necesidad real, ciencia y a la técnica de la

ingenieria civil.

Palabras claves: Pavimentacion, levantamiento topogréfico, propuesta técnica.
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ABSTRACT

The present research aimed to design paving alternatives with a technical-economic
proposal in the main avenues of the town of Cruz del Médano-Morrope to improve
the transitability, identified the type of vehicular traffic in the main avenues of the

town of Cross of the Médano.

It also determined the topographic characteristics as well as the characteristics of the
soil on which the paving will be designed, with the result of establishing the type of
pavement suitable for the main avenues of the locality. To do this, first perform a
topographical survey of the entire area to be studied.

Consequently, the design indicators were fixed; So that with the results obtained the
pavement was designed with the different technical - economic proposals, in this way
actions to improve the population of the area were determined; Thus generating
conformity and extension to the other avenues, which contributes thus to the solution
of a real need, science and the technique of civil engineering.

Key words: paving, surveying, technical proposal.
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INTRODUCCION

1.1.

Realidad Problemética

La gran mayoria de localidades de la costa Peruana carecen de
pavimentacion urbana, las mismas que no son ejecutadas, debido a que
una de las prioridades es el agua potable y saneamiento, quedando en un
segundo lugar la parte que corresponda a pavimentacion urbana y esto se
da por los bajos financiamientos de las municipalidades locales y
gobierno Regionales.

La inexistencia de pavimento urbana en una localidad trae como
consecuencia el incremento de enfermedades bronco pulmonares,
alérgicas e infecciones cuticulares, lo cual va en contra de la escasa
economia de la poblacién que ve incrementado sus gastos en tratamientos
médicos, igualmente las particulas que circundan en el medio ambiente
(polvo), deterioran los artefactos electrodomésticos y originan mayores
gastos de limpieza diaria en las viviendas locales.

En el distrito de Mdrrope el 100% de sus anexos ninguno de ellos posee
pavimentaciones urbanas, lo cual es un indicativo de que la calidad de
vida de estas poblaciones no cambia a pesar de que la tecnologia,
desarrollo sociocultural, educacién y economia en nuestro pais estan en
crecimiento. La presente investigacion trata de una “Propuesta Técnica —
Econdmica de Pavimentacion Urbana de las principales avenidas de Cruz
del Médano - Morrope para mejorar la transitabilidad”, la cual buscara la
mejor solucion al problema de la transitabilidad vehicular y peatonal en
esta localidad, la cual en la actualidad ya cuenta con servicios basicos de
agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, sirviendo la investigacion
como ejemplo para propuestas técnicas a pueblos anexos a Cruz de
Médano, como también en otras localidades de Lambayeque;

contribuyendo al desarrollo de nuestro pais desde las aulas universitarias.
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1.2.

Trabajos Previos

Osuna Ruiz (2008, p.15) realizd la investigaciéon “Propuesta para la
implementacién de un sistema de pavimentos para la red vial de la cuidad
de Mazatlan”. (Tesis de Maestro en Ingenieria). Universidad Nacional
Auténoma de México, define que la propuesta para una pavimentacion

€s:

“Bésica para el desarrollo de cualquier ciudad, por lo que debe darse la
importancia que merece; tanto a la planeacion y construccion, como al
mantenimiento; sin embargo en la ciudad , como en la mayoria de las
ciudades, la red vial se ha construido de acuerdo a las necesidades que el
mismo crecimiento les va exigiendo, y con una planeacion inadecuada,
dando soluciones que Unicamente satisfacen los requerimientos a corto
plazo; medidas que con el transcurrir del tiempo se vuelven insuficientes,
traduciéndose en incrementos de costos tanto para los usuarios como para
el mismo gobierno municipal, al realizar trabajos de mantenimiento o
reforzamiento, considerando que éstos se efectlian en el &rea urbana donde
por la concentracion de habitantes y las obras que éstos requieren para
satisfacer sus demandas, reducen los espacios y dificultan las labores para
corregir las anomalias de los pavimentos”. Este estudio determina que la
infraestructura de pavimentacion es la mejor opcion para el desarrollo de
una zona o localidad; pues mejora su entorno urbano, eleva la calidad de
vida de las familias beneficiarias y todo esto redunda en un beneficio Socio

Econdmico y Cultural de la localidad.

Rengifo Arakaki (2014, p.19) realizd la investigacion “Disefio de los
Pavimentos de la Nueva Carretera Panamericana Norte en el tramo de
Huacho a Pativilca (km 188 a 189)”. (Tesis de Ingeniero Civil).
Universidad Pontificia Catolica del Perl, define con respecto a la
transitabilidad que:
“las vias de comunicacion mas utilizadas dentro del territorio
son las terrestres. Dentro de estas se encuentran los caminos,
carreteras. Las carreteras urbanas permiten optimizar los
tiempos de recorrido de los vehiculos debido al disefio de su
capa de rodadura. Es asi como un buen disefio de estas
carreteras es necesario para garantizar su correcto desemperio

y durabilidad”. En tal sentido, el proyecto de investigacion
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13.

considera el disefio del pavimento de las principales calles y
avenidas, utilizando diferentes metodologias con el fin de

determinar la opcion mas econémica.

Rengifo Martinez (2010, p.94) realiz6 la investigacion “Proyecto
INDECI-PNUD PER/02/051 Ciudades Sostenibles”. (Tesis de Ingeniero

Civil). Instituto Nacional de Defensa Civil, define que:
“Realizado el levantamiento de la informacion en campo, se ha podido
determinar que este tipo de pavimento ha sido orientado en la principales
calles de la ciudad de Morrope, Las cuales son: la entrada de la ciudad de
Morrope desde la direccidn sur hasta las tres primeras cuadras de la Av.
Los Incas”. Durante la investigacion se pudo determinar el tipo de
pavimento en la localidad , debido a que se tiene que tomar en cuenta
diversos factores como es economia, tipo de suelo, con el propdsito de
mejorar el entorno paisajista y urbanistico asi como a la vez redundara en

una mejora de la calidad de vida de este sector de la poblacion.

Teorias relacionadas al tema

1.3.1. Fundamentos de la propuesta técnica- econémica

1311 Fundamentos de la dimension de estudios preliminares
1.3.1.1.1. Topografia

La topografia es la ciencia que estudia el conjunto de principios y
procedimientos que tienen por objeto la representacion gréafica de la
superficie de la tierra, con formas y detalles; tanto naturales como
artificiales. La topografia en la actualidad sigue siendo algo importante y
vigente en su aplicacion para asi determinar los proyectos sociales o de
inversion, pues esto no solo se limita a poder realizar los levantamientos
de campo de terreno sino que también pose componentes para realizar un
plano a través del empleo de simbolos convencionales armados de la
topografia. De manera que en el desarrollo de nuestra investigacion la
topografia cumple un factor importante, ya que se podra por ello mostrar
la elevacion del terreno con lineas que conectan los puntos con las cota
respecto de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, de las
cuales nos muestra si se realizan cortes o rellenos respectivamente, es

importante la topografia pero también lo es el estudio de suelos el mismo
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que es fundamental para la realizacion del disefio. Alomot Cauja (2013,
p.19)
1.3.1.1.2. Estudio de Mecénica De Suelo

El estudio de suelo es evaluar las caracteristicas del terreno de
cimentacion con el fin de establecer las profundidades de cimentacion, la
capacidad portante admisible del suelo, cuantificar la magnitud de los
posibles asentamientos y conocer las caracteristicas del perfil del
subsuelo, la sub rasante y las condiciones de pavimentacion ya sea rigido,
flexible o adoquinado. Realizar un estudio de suelos nos permite conocer
las caracteristicas mecanicas y fisicas del suelo de tal forma que se
pueden conocer en las capas de profundidad y los asentamientos que
podra presentar la estructura con respecto al peso al que serd sometido y

tendra que soportar. Gonzales Riva (2014, p.4)

1.3.1.1.3. Indice Medio Diario

El indice medio diario no viene a ser otra cosa que el nimero total de
vehiculos que pasan durante el periodo dado, igual o menor de un afio,
dividiendo entre el nimero de dias del periodo, se realiza este estudio
para poder justificar de una manera u otra que se debe realizar una
pavimentacion en el lugar donde se desea ejecutar, durante el conteo de
vehiculos que pasan sobre el lugar debe tenerse en cuanta los entrantesy
salientes, como también a que tipo pertenecen de acuerdo a sus ejes si

son Simple, Tandem, Tridem. Valdivieso Grados (2012, p.3)

Tabla N° 01: Tipos de ejes

EJE TONELADAS
Eje simple 7 ton de rueda simple y 11 de rueda doble
Eje tindem 12,16 y 18 ton
Eje tridem 16,23y 25 ton

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993
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1.3.1.1.4. Estudio Hidroldgico
La hidrologia se define como el estudio cientifico del agua, sus
propiedades, distribucion y sus efectos en la superficie de la tierra, suelo
y la atmosfera; expertos estudian y analizan como el ciclo hidrologico
efecto o se ve afectado ante cualquier perturbacién en el ambiente, es
decir la informacién hidrologica a utilizar en estudio deberd ser
proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
(SENAMHI). Si es necesario saber que de acuerdo a la informacion
historica de este estudio determinard los eventos futuros con el objetivo
de que los resultados sean de confianza; en dicha informacion también
deberan incluirse los afios en el que se registro los eventos del fendmeno.

Development Corporation (2010, p.14)

1.3.2.  Fundamentos de dimension de elementos de disefio
1321 CBR (California Bearing Ratio)

El CBR (California Bearing Ratio) es un ensayo para la determinacién
de un indice de resistencia de los suelos, denominado valor de la relacién
de soporte; esto se realiza normalmente sobre el suelo preparado en el
laboratorio en condiciones determinadas de humedad y densidad.

El CBR es también un ensayo para determinar y evaluar la calidad del
material de un suelo con base en su resistencia, medida a por un ensayo

de placa a escala. Universidad Nacional de Ingenieria (2010, p.1)

Figura N° 01: El equipo CBR
Fuente: Chang Chang L. (2012)
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1322 Nivel de Confianza (R)

El nivel de confianza es basicamente un concepto probabilistico al disefio
de pavimentos a través de introducir la dispersion esperada de la
solicitacion para un determinado nivel de significacion; para un nivel de
confianza (R), el factor de confianza es funcion de la desviacion estandar
total que considera la variacion, debido tanto a la prediccion del trénsito,
como a la prediccion del comportamiento del pavimento. Solminihac T.
y Echeverria G. (2011, p.2).

El nivel de confianza, es un pardmetro que determina criterios
relacionados al desempefio del pavimento ante un fenémeno externo que
puede causar dafios a la estructura, por eso se muestra una tabla de los
niveles de confianza.

Tabla N° 02: Nivel de Confianza, R.

Clasificacion Urbano Rural

Interestatal/ autopista | 85-99.9 | 80-99.9

Arteria Principal 80-99 75-95

Colectores 80-95 75-95

Locales 50 - 80 50 - 80

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

1323 Indice de Serviciabilidad
El indice de serviciabilidad como la condicion necesaria de un pavimento
para proveer a los usuarios un manejo seguro y confortable en un
determinado momento”. Entonces podemos decir que la serviciabilidad
la podemos usar como medida del comportamiento del pavimento,
relacionandola con la seguridad y comodidad que se le puede brindar al
usuario, y también relacionarlas con las caracteristicas fisicas (aparicion
grietas) que puede presentar el pavimento, que de una manera u otra
alteran su comportamiento estructural; Se establece a través de una tabla
el indice de serviciabilidad con una calificacion desde muy buena hasta

muy mala. Cossi Arocupita (2014, p.05)
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Tabla N° 03: Indice de serviciabilidad

Indice de Serviciabilidad Calificacién
5-4 Muy buena
4-3 Buena
3-2 Regular
2-1 Mala
1-0 Muy mala
Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

1324, Periodo de Disefio

El periodo de disefio de un pavimento se recomienda que sea igual o
superior a 20 afos; la vida util es el nimero de afios en que el pavimento
estd en condiciones de permitir la circulacion de los vehiculos en unas
condiciones de operacion”. También lo definimos como el tiempo de
inicio del disefio del pavimento, de modo que se pueden obtener las
caracteristicas del mismo con el fin de calcular su comportamiento a
largo plazo, satisfaciendo lo que exige el servicio durante su periodo de
disefio que es mayor a su vida util. Monsalve Escobar y Giraldo Vasquez
(2012, p.40)

En la siguiente tabla nos habla del periodo de disefio (en afios) en funcién
del tipo de carretera, teniendo como fuente el método de disefio de

AASHTO.

Tabla N° 04: Periodos de Disefio en Funcion del tipo de Carretera

Tipo de Carretera Periodo de disefio
( Afios)
Urbana de transito elevado 30-50
Interurbana de transito elevado 20 -50
Pavimentada de baja intensidad de 15-25
transito
De baja intensidad de transito, 10-20
pavimentacion con grava

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures

1325. Coeficiente de Drenaje
El valor de este coeficiente depende de dos parametros: la capacidad del
drenaje, que se determina de acuerdo al tiempo que tarda el agua en ser
evacuada del pavimento, y el porcentaje de tiempo durante el cual el
pavimento esta expuesto a niveles de humedad; dicho porcentaje depende
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de la precipitacion media anual y de las condiciones de drenaje”. Es por
eso que la capacidad de drenaje establece ciertos factores de correccion,
las cuales estan en funcién del porcentaje de un afio, la cual la estructura
esta expuesta a niveles de humedad a la saturacion. Cossi Arocutipa
(2014, p.14)

En la tabla N° 05 nos da a conocer la calidad del drenaje que va desde
excelente hasta muy malo, y de acuerdo al tiempo que tarda el agua en
ser evacuada, es decir el tiempo que el suelo libera el 50% del agua en

dos horas, un dia, una semana, un mes y hasta el agua que no drena.

Tabla N° 05: Capacidad del Drenaje

Calidad del Drenaje Tiempo que tarda el agua en ser Evacuada
Excelente 2 horas
Bueno 1 dia
Regular 1 semana
Malo 1 mes
Muy malo Agua no drena

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

De acuerdo a las capacidades de drenaje, observamos en la tabla N°06
los valores para modificar los coeficientes estructurales o de capa de
bases y sub base sin tratamiento, en pavimento flexible.

Tabla N° 06: Valores para modificar los coeficientes estructurales o de

capa de bases y sub-base sin tratamiento, en pavimentos flexibles.

% de tiempo en el que el pavimento esta expuesto a
: niveles de humedad préximos a la saturacién
Capacidad de
drenaje
Més
del
Menos del 1% 1a5% 5a25% 25%
Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 | 1.30-1.20 1.20
Bueno 1.35-1.25 125-1.15 | 1.15-1.00 1.00
Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 | 1.00-0.80 0.80
Malo 1.15-1.05 1.05-0.80 | 0.80-0.60 0.60
Muy malo 1.05-0.95 0.95-0.75 | 0.75-0.40 0.40

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993
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1326. Mddulo de Resiliencia (Mr)

El modulo resiliencia (Mr) se desarrollé con el objeto de analizar la
propiedad que tienen los materiales de comportarse bajo cargas
dindmicas como las ruedas de transito; este ensayo del mddulo de
resiliencia es méas sensible a las propiedades de los suelos que otros
ensayos de resistencia”. De manera que debemos obtener este dato para
asi garantizar una estructura de pavimento que pueda soportar las cargas
dindmicas del transito que existira en dichas calles y avenidas. Coronado
Iturbio (2002, p.70)

1.3.3. Fundamentos de dimension de caracteristicas economicas
1331 Presupuesto

Lo podemos definir al presupuesto como un calculo adelantado que se

hace del costo de una obra, en nuestro caso de una pavimentacion,

obteniendo con ello el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un

determinado periodo de tiempo. Rio Gonzales (2011, p.5)

1.34. Fundamentos para mejorar la transitabilidad
1341 Fundamentos de dimensidn de tipo de pavimentos
1.3.4.1.1. Pavimento Rigido
Los pavimentos rigidos se integran por una capa (losa) de concreto de
cemento portland que se apoya en una capa de base, constituida por
grava; esta capa descansa en una capa de suelo compactado, Ilamada
subrasante. Dervis Diaz (2011, p.11)

Riego de Impregnacién

_:10-180m
1 10-16cm

20-50cm

Figura N°02 : Corte transversal — Pavimento Rigido
Fuente: Pavimento AASHTO
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Subrasante: Es la capa de terreno de una carretera que soporta la
estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no
afecte la carga de disefio que corresponde al transito previsto. Esta capa
puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener
las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos
finales de disefio.

Base : Es la capa de la estructura de pavimento destinada
fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las
cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera
que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones
inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase debe
controlar los cambios de volumen y elasticidad que serian dafiinos para
el pavimento.

Losa de concreto: Es la capa superior de la estructura de pavimento,
construida con concreto hidraulico, por lo que debido a su rigidez y alto
maodulo de elasticidad, basan su capacidad portante en la losa, mas que

en la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa de base.

1.3.4.1.2. Pavimento Flexible
El pavimento Flexible en general, esta constituido por una capa delgada
de mezcla asféaltica construida sobre una capa de base y una capa de sub-
base las que usualmente son de material granular. Estas capas descansan
en una capa de suelo compactado, llamada subrasante. Dervis Diaz
(2011, p.10).

opcional

Ri?o de Sello Riego de Impregnacién

ota / 1 5-10em
Base | 10-30em
Subbase 10-30cm
“subras: 20 - 50 cm

Figura N° 03 : Corte transversal pavimento Flexible
Fuente: Pavimento AASHTO
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1.3.4.1.3. Pavimento Adoquinado

Un pavimento Adoquinado est4 conformada por adoquines de hormigon,
colocados sobre una capa de arena y con un sello de arena entre sus
juntas. De la misma manera que los pavimentos de asfalto, pueden tener
una base, o una base con una sub base, que pueden tener espesores
ligeramente menores que los utilizados para los pavimentos de asfalto.
Jeronimo Contreras (2012, p.1)

Los pavimentos de adoquines de hormigon son una vieja idea (los
pavimentos de piedra), traida al presente, pero con un nuevo material (el
hormigdn); con inmensas ventajas sobre los de piedra o los de arcilla

cocida.

Las ventajas de estos pavimentos se basan en que su capa de rodadura
estd hecha con adoquines de hormigon; es decir, piezas prefabricadas,
que se pueden producir tanto en equipos sencillos y pequefios, como en
tecnificados y grandes; por parte de productores comerciales, grupos
comunitarios o administraciones municipales, sin importar la escala o
localizacion de los proyectos. Para su construccion se utiliza poca
maquinaria (basicamente una placa vibro compactadora “ranita”) y

mucha mano de obra local.

CAPAS

PAVIMENTOS DE ADOQUINES
Capa de Adoquines

RODADURA
BASE

SUBBASE

{ | SUBRASANTE

l (Terreno Natural)

Figura N° 04 : Corte transversal pavimento Adoquinado
Fuente: Pavimento AASHTO
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1342 Fundamentos de dimension de evaluacion en funcion al
tipo de pavimento
1.3.42.1. Ambiental
El Impacto Ambiental que producira la actividad humana - en nuestro
caso los procesos constructivos, que son consecuencias de la ejecucion
de obras — se califica a través de la mitigacion de variantes que afectan el
ambiente entre las cuales se toma en cuenta el impacto sobre: el suelo y
la geologia, la flora y la fauna, el paisaje cultural, la infraestructura y
saneamiento, el uso del territorio, y la afeccion en la salud poblacional.
Joan Coronado (2011, p.15)
1.3.4.2.2. Calidad
Como su propio nombre indica se refiere a la capacidad del firme,
considerado como una “estructura”, capaz de soportar las solicitaciones
durante la vida dtil del proyecto sin necesidad de llevar a cabo medidas
de rehabilitacion estructural. Los pavimentos presentan caracteristicas o
cualidades, definidas por los pobladores y sus necesidades, es por eso que
estd considerado como una estructura capaz de soportar solicitaciones de
vida atil sin necesidad de poder realizar rehabilitaciones ni
modificaciones por las cuales se deba alterar el ecosistema de la zona.
Es por eso que también se dice que la calidad funcional como “la
caracteristica superficiales del pavimento, la parte del firme que esté en
contacto con los vehiculos y que se conoce también con el nombre de
capa de rodadura. Crespo del Rio (2011, p.01)
En la actualidad el pavimento tiene diversos indicadores que permiten
darle un mejoramiento a las superficies de fallas, es decir que su
serviciabilidad comprende de su capacidad funcional, certificada por la
calidad de los fabricantes. La calidad del pavimento depende en parte de
su caracteristica técnica con la cual se disefi0 para servir a la sociedad,
pero en primera vista los pavimentos deben tener una carpeta de rodadura
muy bien compactada y tener las caracteristicas para su drenaje, cuando

se presenten épocas de maximas avenidas.
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14.

1.3.4.2.3. Seguridad
Narva Paris (2014, p.11) manifiesta que “la sefializacion de cualquier via,
tiene una significativa importancia para los usuarios, por una serie de
razones, pero bésicamente para que cumpla con la finalidad de los
objetivos que motivaron su construccion, los que en esencia consisten en
que tenga no solo una adecuada transitabilidad, sino fundamentalmente
que proporcione seguridad a los usuarios, tanto en horas diurnas como en
las nocturnas. De manera para que una via cumpla sus objetivos y
principalmente el papel de Seguridad Vial, mediante una adecuada
sefializacion, tiene un papel de relevante importancia, puesto que las
SENALES VIALES, son los unicos elementos visuales de valor, que
ubicados convenientemente, orientaran a los conductores, en el logro de
una mejor operatividad de sus vehiculos y mediante ello, evitar
accidentes. También es importante, precisar que un exceso 0 una ausencia
de sefiales, son perjudiciales para la correcta transitabilidad de la via, ya
que el exceso de sefializacion distrae o confunde al conductor,
disminuyendo su capacidad de integral atencion al acto conductivo,
provocando la llamada “contaminacion visual” mientras que la ausencia
de sefiales lo relajan poniendo en grave riesgo su vida”. Las
sefializaciones de transito son indispensables para la vida util de la obra
y también para los usuarios, ya que solo asi se podra evitar accidentes o
incidentes durante el uso; también juega un papel muy importante el

mantenimiento de la obra.

Formulacion al problema
¢Mejora la transitabilidad al presentar propuestas técnicas-econémicas
de pavimentos en la localidad de Cruz del Médano —Morrope?
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15.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

Justificacion del estudio

La investigacion se justifica por las siguientes razones:
Técnicamente: propone alternativas de disefio adecuado de pavimento,
mejorando la transitabilidad y cumpliendo con el factor de
serviciabilidad.
Economicamente: propone una alternativa con costos accesibles a la
gestion de las autoridades locales o nacionales, para la busqueda de
financiamiento correspondiente.
Socialmente: al mejorar las condiciones de transitabilidad, las familias
de la localidad Cruz de Médano — Morrope, obtendra areas publicas
organizadas libres del polvo.
Ambientalmente: mejorando la transitabilidad vial existente se evitara
la propagacion de particulas suspendidas en el medio ambiente (polvo),
mejorando la calidad de vida.
Hipotesis
Si presentamos una propuesta técnica — econdmica de pavimentacion
urbana entonces se mejora la transitabilidad en la localidad de Cruz del
Médano — Mérrope.
Objetivos

Objetivos general
Disefiar alternativas de pavimentacion con propuesta técnico —
econdémico en las principales avenidas de la localidad de Cruz del

Médano - Mdrrope para el mejoramiento de la transitabilidad.

Objetivos especificos
Efectuar los estudios preliminares en las principales avenidas de la
localidad de Cruz del Médano — Marrope.
Determinar los elementos de disefio en las principales avenidas de la
localidad de Cruz del Médano — Marrope.
Establecer el tipo de pavimento adecuado para las principales avenidas
de la localidad de Cruz del Médano — Marrope.
Formular el presupuesto para la pavimentacion en las principales

avenidas de la localidad de Cruz del Médano — Mdrrope
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II.  METODO
2.1.  Disefio de Investigacion
El disefio de la tesis es de tipo descriptiva correspondiente del disefio de
pavimento donde se desarrollé las dimensiones técnicas, economicas,

calidad, impacto ambiental y seguridad.

Leyenda
M=0X... P
M: muestra de estudio

Ox: informacion a recoger sobre la
transitabilidad.

P: Propuesta técnica — econémica.

2.2.  Variable, Operacionalizacién

- Variable dependiente: Mejorar la transitabilidad

- Variable Independiente: Propuesta técnica — econémica
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Cuadro N° 01: Variable, Operacionalizacion

. Definicion Definicion . . . Escala de
Variable . Dimensiones Indicadores L
conceptual operacional Medicion
Topografia
Estudios Est. de Mecénica de suelos Nominal
Preliminares indice Medio Diario
Estudio Hidroldgico
Pendiente
La propuesta CBR
Propuest Es una técnica — )
F; alternativa | econdmica es dPe?o del t\:IEh. mas
Tecnica .| solucion para | unaalternativa | glomentos de desfavorable (EAL)
Econmi una solucion para Disefio ~ Nivel de confianza (R) | Nominal
cocnaoml pavimentacion una Indice de Serviciabilidad (PSI)
urbana. pavimentacion Periodo de Disefio (N)
urbana. Coeficiente de drenaje
Maodulo de Resiliencia ( MR)
Caractgns_tmas Presupuesto Ordinal
econémicas
Es proporcionar Pavimento Rigido
calidad y
cantidad de
infraestructura Tipo de . .
. vial, de manera P Pavimento Flexible Nominal
Apariciones I laci6 pavimento
de nuevas | dU¢'@ pot_n acton
tecnologfas, se pueda satisfacer
pueden "7 | sus necesidades Pavimento Adoquinado
habilitar para su progreso
Mejorar . y bienestar,
caminos con X
la buena mejorando la
transitabi transitabilidad calidad y de su Ambiental
lidad . ambiente,
a bajo costo C
con un seguridad;
periodo de 25:;32?2;32 Evaluacion en
vida circulacion funcion al tipo Calidad Nominal
determinado. 10N QUE 1 4 pavimento
garanticen su
transitabilidad y
el servicio vial _
en condiciones Seguridad
deseadas.
Fuente: Elaborado por las investigadoras
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2.3.

2.4.

Poblacion y Muestra
POBLACION

La poblacién la conforman 3000 habitantes del ambito urbano del Centro

Poblado Cruz del Médano — Morrope, las cuales presentan las

siguientes caracteristicas:
- Residen en el lugar del proyecto
- Condicion econdmica baja

- Con trabajo eventual
MUESTRA

En base al nimero de habitantes, la muestra se determina de la siguiente

manera:
N=3000 Leyenda
N: poblacion
P=0,50 P: prevalencia del fendmeno en estudio
_ Q1-p
Q=050 Z: valor correspondiente a la distribucion de
7=1.96 Gauss.1.96 para a= 0.05
H: Horizonte
H=0,05

Para efectos de célculo se trabajo teniendo en cuenta lo siguiente:

_ €@ _(196)2(050)(050)

Calculo:no 3 0052

= 384 habitantes

h?2
Correccion de la poblacion:

n= T?% :W%;_T = 340.546 = 341 habitantes

Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos, validez y
confiabilidad.

a) Tecnicas de gabinete

Se emplea las fuentes bibliogréaficas teniendo en cuenta las fuentes

originales como: libros, revistas especialidades, resimenes, periodicos
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2.5.

2.6.

por autores expertos y paginas web, que sirvieron para sistematizar el

marco tedrico de la investigacion.

b) Técnica de campo

Se utilizan los siguientes instrumentos:

- Entrevista: adquirir informacion en relacion al problema, directamente
con términos del area y conocer la percepcion de los involucrados.

- Encuesta: con el objetivo de reunir datos, utilizando maneras
estandarizados de interrogacion con intensién de obtener mediciones
cuantitativas de una gran variedad de caracteristicas objetivas y
subjetivas de la poblacién; mediante esta informacion recolecta se
obtienen datos de interés de transitabilidad a traves del conteo de transito
para hallar el IMD.

- Guia de observacién: Permitira determinar y evaluar los datos en

relacion a los estudios de mecanica de suelos y la topografia.

Método de andlisis de datos

Para el anélisis de datos se empleara los métodos estadisticos que ayuden
a obtener resultados y evidencias en la comprobacion de la hipotesis, los
resultados se presentaran por medio de resimenes de informacion
significativa, como por ejemplo ensayos de: mecénica de suelos,

topografia, estudios hidroldgicos, ensayo de Filtracion.

Aspectos éticos

Se debe tener en consideracion la confidencialidad de los datos brindados
por las personas utilizadas en este estudio, respetando la lealtad que se
tiene con los trabajadores de la zona, indicando que el presente estudio
es en bienestar de la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus

pobladores.
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1. RESULTADOS
3.1. Caracteristicas de la zona
3.1.1. Ubicacion

El distrito de Morrope se encuentra en la Provincia de Lambayeque,
situada entre los 6°30°53.3 al sur y 79°57°09.8 al este , el area en estudio
es el Centro Poblado Cruz del Médano que estd dentro del distrito de

Maorrope se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : Lambayeque

PROVINCIA : Lambayeque
DISTRITO : Mdrrope
LOCALIDAD : Centro poblado Cruz del Médano

_—_ AN
-

Figur N° 05: Vista panorémica de la ubicacion del area del proyecto |

Fuente: google earth

3.1.2. Vias de acceso
El Centro Poblado Cruz de Médano se encuentra ubicado en el distrito
de Moérrope a 23.00 km de la provincia de Lambayeque, Al llegar al
Distrito de Morrope nos encontramos con un desvio a la altura del km
817.5 de la panamericana norte que nos conduce a Cruz del Médano,

teniendo una distancia de 8.7 km a dicho lugar.
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Tabla N° 07: Vias de Acceso

TRAMO KM
Lambayeque- Morrope 23 km
Morrope (desvid-altura km 817.5) 8.7 km

- Cruz del Médano
TOTAL 31.7 km

Fuente: elaborado por las investigadoras

3.1.3. Reconocimiento del terreno
El reconocimiento del &rea en estudio, se realizd en compafiia del alcalde
del Centro Poblado Cruz del Médano el sefior José Aristides Santamaria,
mostrandonos las diferentes calles y avenidas, las cual se muestra en el
siguiente plano ( Ver plano N° 01)
3.1.4. Ubicacion de los puntos de muestreo y calicatas
El muestreo y las calicatas se aprecian en el siguiente plano (Ver plano
N° 02)
3.1.5. Datos para el disefio de pavimento

3.15.1. Clasificacion de los vehiculos

Segun el Reglamento Nacional de Vehiculos, estos se clasifican segln la
cantidad y el tipo de ejes que lo componen (simple, tindem o tridem).

Asimismo, el méximo peso permitido por eje es:

Tabla N° 08: Tipos de eje — vehiculos

EJE TONELADAS

Eje simple 7 ton de rueda simple y 11 ton de rueda doble

Eje tindem 12,16 y 18 ton

Eje tridem 16, 23 y 25 ton

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993
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3.2.  Primer Resultado : Estudio Preliminares
3.2.1. Levantamiento Topografia (Anexo N°01)

Se realizo el levantamiento con la ayuda de una estacion total de marca
Timble M3 que tiene un nivel de error de presion de mas o menos dos
milimetros; siendo el BM 1 (54.700) de inicio y el BM F (49.800) el final.

3.2.2. Estudio de mecéanica de suelos (Anexo N° 02 )

3.2.3. Calicatas (Anexo N° 03)
Para la realizacion del estudio de suelos se tuvieron que realizar las
calicatas de las dimensiones de 1.00 * 0.90 y de profundidad de 1.50 para
posteriormente poder desarrollar los estudios necesarios, en las calles y
avenidas: San José, Real, San Nicolas, San Antonio, Libertad, Ollanta
Humala, Alfonso Ugarte.

3.23.1. Preparacion de muestras de suelo por cuarteo

Mediante estos procedimientos, se pueden dividir las muestras de suelos
obtenidas en el campo, para obtener porciones que sean representativas
y que tengan los tamafios adecuados para los diferentes ensayos que se

necesite desarrollar.

3.2.3.2. Ensayos (Anexo N° 04)
32321  Ensayo Limite de Consistencia
3.2.3.2.1.1. Ensayo Limite Liquido
Este ensayo se encarga de determinar la cohesion del terreno y su
contenido de humedad.
3.23.2.1.2. Ensayo Limite Plastico
Este ensayo consiste en determinar la humedad de la cual un suelo deja
de tener un comportamiento fragil
3.23.21.3. Ensayo de Granulometria
Este ensayo tiene la finalidad de poder determinar en una forma
cuantitativa la distribucion de particulas del suelo de acuerdo a sus
tamanos
3.2.3.2.1.4. Infiltracion del suelo
Este ensayo es un proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra

entra al suelo, es por esto que el suelo es capaz de absorber la
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precipitacion o la irrigacion. Su medicion es en pulgadas por hora o

milimetro por hora.

l l/l.Iu\'m

Infiltracion X " .
Escorrentia superficial

Nivel fredtico

Figura N° 06: Infiltracion del suelo
Fuente: Biblioteca UDEP

A continuacion en la Tabla N°09 se dan algunos valores promedios de
capacidad de infiltracion distintos tipos de suelo:

Tabla N° 09: Valores promedio de Infiltracion

Tipo de Suelo Capacidad de Infiltracion
(mm/h)
Arena 50
Limo arenoso 25
Limo arcilloso 12

Fuente: Biblioteca UDEP.

3.23.2.15. Contenido de Humedad
Este ensayo permite determinar la capacidad del porcentaje de agua que
se encontraba en un estado natural y colocado en horno a una temperatura
de 110°C., obteniendo un contenido de humedad promedio de 6.68%.
3.2.4. Indice Medio Diario (IMD)
3.24.1.  Ubicacién de la Carretera en Estudio
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3.24.2.

32421

Estudio de Trafico ( Anexo N° 05)

Programacion del estudio de tréfico

Previamente al disefio de pavimento ya sea flexible, rigido y adoquinado se

procede a realizar el conteo de trafico ubicando las estaciones més adecuadas

para obtener resultados méas objetivos y poder asi realizar un disefio veraz;

ubicandose asi en seis (6) estaciones distribuidos en toda el area del distrito

de cruz del médano.

Cuadro N° 02: Ubicacion de las Estaciones de Conteo

N°| ESTACION SENTIDO N° DIAS INICIO TERMINO HORARIO
San José - Elias Aguirre
1 | SAN JOSE | Elias Aguirre - San José
San Antonio - Elias Aguirre
SAN
2 | ANTONIO | Elias Aguirre - San Antonio
San Nicolés - Calle real
SAN
3 | NICOLAS | Calle Real - San Nicolas 7 | 07/05/2017| 13/05/2017 | 0:00 - 24:00
Ollanta Humala - San Nicolas
OLLANTA
4 | HUAMAL | San Nicolas - Ollanta Humala
Libertad - San Nicolas
5 | LIBERTAD | San Nicolas - Libertad
San Andrés - Psje Miraflores
SAN
6 | ANDRES | Psje Miraflores - San Andrés

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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32422, Resumen del conteo de tréfico a nivel del dia y tipo de
vehiculo

En el cuadro adjunto se indican las cantidades insitu, recopiladas durante los

7 dias del conteo de trafico; los cuales se desarrollaron de lunes a domingo ,

obteniendo asi las cantidades maximas y minimas de vehiculos / dia.

Cuadro N° 03: Resultados del conteo de trafico

Tipo de Vehiculo| Lun. | Mar. Miér. Jue. Vie. Séb. Dom.
Autos 50 45 42 40 41 40 55
Camionetas 40 42 41 38 37 36 30
Camion 2 EJE 25 20 22 21 24 20 24
Combis 90 90 88 70 60 65 50
Motocarro 60 62 62 65 62 55 65
Otros vehiculos 8 7 6 5 8 4 3
Furgoneta 10 8 7 5 8 6 5

TOTAL 283 274 268 244 240 226 232

Fuente: Elaboradas por las investigadoras

Grafico N° 01: Nimero de vehiculo/dia

N° de vehiculo/dia
290
285
280

270

265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
21

205
200

1 2 3 4 5 6

Dias de lasemana

veh / dia

[l

Fuente: Elaboradas por las investigadora

Interpretacion: En el grafico adjunto se observa las cantidades de vehiculos por
dia, apreciandose que durante el dia seis (6) la cantidades de vehiculos por dia
son menos elevada, a diferencia del resto de dias en comparacion a la cantudad

de vehiculo por dia del dia lunes
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32423 Determinar los factores de correccion promedio

El factor de correccion fue tomado de las unidades de peaje de Lambayeque-
Maorrope para vehiculos pesados y de variante para vehiculos ligeros del mes de
Marzo- 2010.

F.C.E. Vehiculos ligero :1.04138931
F.C.E. Vehiculos pesados : 1.00581206

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones -2010

32424, Formula para el conteo de 7 dias

IMD , = IMD ™ FC

Vi
IMDg = ?I

Donde:

IMDs = indice medio diario semanal de la muestra vehiculo tomada
IMD, = indice medio anual

Vi = volumen vehicular diario de cada uno de los dias de conteo

FC = factor de correccién estacional
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Cuadro N° 04: Calculo del IMD

Tipo de Vehiculo Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sdbado | Domingo | Semana | IMDs FC IMD,
Autos 50 45 42 40 41 40 55 313 45 1.04138931 47
Camionetas 40 42 41 38 37 36 30 264 38 1.04138931 39
Camién 2 EJE 25 20 22 21 24 20 24 156 22 1.00581206 22
Combis 90 90 88 70 60 65 50 513 73 1.00581206 74
Motocarro 60 62 62 65 62 55 65 431 62 1.04138931 64
Otros vehiculos 8 7 6 5 8 4 3 41 6 1.04138931 6
Furgoneta 10 8 7 5 8 6 5 49 7 1.00581206 7
TOTAL 283 274 268 244 240 226 232 1767 252 259
Fuente: Elaborado por las investigadoras
Cuadro N° 05: trafico Actual por Tipo de Vehiculo — distribucion de frecuencia
Tipo de Vehiculo IMD Distribucion
Autos 47 17.96
Camionetas 39 15.15
Camién 2 EJE 22 8.65
Combis 74 28.44
Motocarro 64 24.73
Otros vehiculos 6 2.35
Furgoneta 7 2.72
IMD 259 100.00

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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3.2.5. Estudio Hidroldgico (Anexo N° 06)
3.3.  Segundo Resultado : Elementos de disefio

3.3.1. Pendiente

Segun el tipo de terreno del Centro Poblado Cruz del Médano, corresponde a
una carretera tipica de terreno plano, por ello pertenece a las vias con

pendientes longitudinales bajas, menos al 3.0 %.

Dentro de las pendientes tendremos por cada avenida distintos valores, que

se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 06: Pendiente de la Avenida San José

Progresiva

Desniveles

0+000 — 0+060

3.54% en 53.84 m

0+060 — 0+180

1.04% en 140.38 m

0+180 — 0+240

2.20% en 50.41 m

0+240 — 0+300

-1.22% en 61.11 m

0+300 — 0+380

0.39% en 72.44 m

0+380 — 0+540

-3.44% en 174.75m

0+540 — 0+680

1.77% en 107.55 m

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Cuadro N° 07: Pendiente de la Avenida Libertad

Progresiva

Desniveles

0+000 — 0+080

-4.17% en 80.00 m

0+080 — 0+180

3.16% en 101.25 m

0+180 — 0+520

-0.04% en 343.17 m

0+520 — 0+660

-0.47% en 101.27 m

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Cuadro N° 08: Pendiente de la Avenida San Antonio

Progresiva

Desniveles

0+000 — 0+020

6.06% en 22.31 m

0+020 — 0+180

1.16% en 171.17 m

0+180 — 0+320

-1.81% en 140.34 m

0+320 — 0+380

4.72%en53.81 m

0+380 — 0+500

-2.17%en 114.15m

0+500 — 0+640

1.36% en 116.43 m

Fuente: Elaborado por las investigadoras




Cuadro N° 09: Pendiente de la Avenida San Nicolas

Progresiva

Desniveles

0+000 — 0+100

-0.83% en 100.60 m

0+100 — 0+140

10.90% en 56.50 m

0+140 — 0+260

-3.49% en 101.90 m

0+260 — 0+360

3.49% en 100.74 m

0+360 — 0+400

-2.85%en 19.83 m

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Cuadro N° 10: Pendiente de la Avenida Alfonso Ugarte

Progresiva

Desniveles

0+000 — 0+020

1.74%en 28.79 m

0+020 — 0+120

4.41%en 97.56 m

0+120 — 0+220

2.77% en 105.80 m

0+220 — 0+340

-0.61% en 106.11m

0+340 — 0+400

553%en63.77 m

0+400 — 0+460

3.06%en 6240 m

0+460 — 0+520

-0.04% en 61.20 m

0+520 — 0+580

-6.39% en 26.90 m

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Cuadro N° 11: Pendiente de la Avenida Ollanta Humala

Progresiva

Desniveles

0+000.00 — 0+040

4.07%en53.43 m

0+040 — 0+320

-4.89% en 266.57 m

0+320 — 0+480

-1.26% en 167.67 m

0+480 — 0+660

2.02% en 185.96 m

0+660 — 0+840

2.40% en 161.99 m

0+840- 0+940

-4.73% en 110.12 m

0+940 — 1+040 1.44%en59.07 m
Fuente: Elaborado por las investigadora

3.3.2. Estudio de CBR (Anexo N° 07)

Se determin6 un CBR promedio de 28.05 %
3.3.3. Disefio de Pavimentos (Anexo N° 08)
3.3.4. Nivel de confianza (R)

Para el calculo de los nimeros estructurales de las capas del pavimento, se
utilizo AASHTO 93. Se tiene en consideracion, el nivel de confiabilidad

mostrandose en la tabla respectiva:
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Tabla N°10: Niveles de confiabilidad recomendada por AASHTO

TIPO DE CARRETERA NIVELES DE CONFIABILIDAD R
urbanas Rurales
Autopista Regional 85-99.9 80-99.9
Aurterias principales 80-99 75-95
Colectoras 80 - 95 75-95
Locales 50 - 80 50 -80

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Tabla N° 11: Desviacion estandar normal, valores que corresponden a los
niveles seleccionados de confiabilidad

DESVIACION ESTANDAR NORMAL , VALORES QUE
CORRESPONDEN A LOS NIVELES SELECCIONADOS DE
CONFIABILIDAD
CONFIABILIDAD R (%) (ZR) (So)
50 0.000 0.35
60 -0.253 0.35
70 -0.524 0.34
75 -0.647 0.34
80 -0.841 0.32
85 -1.037 0.32
90 -1.282 0.31
o1 -1.340 0.31
92 -1.405 0.30
93 -1.476 0.30
94 -1.555 0.30
95 -1.645 0.30
96 -1.751 0.29
97 -1.881 0.29
98 -2.054 0.29
99 2327 0.29
99.9 -3.090 0.29
99.99 -3.750 0.29

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993
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3.3.5. Indice de serviciabilidad (PSI)
Para el disefio del pavimento es necesario poder seleccionar un indice de

serviciabilidad inicial y final.

El indice de serviciabilidad final del disefio debera ser tal que culminado el
periodo de vida proyectado, para que la pavimentacion ofrezca una adecuada
serviciabilidad.

- Indice de serviciabilidad inicial (pi)
Tabla N° 12: Serviciabilidad inicial (pi)

Tipo de pavimentacién Indice de Serviciabilidad inicial
(Pi)

Pavimento flexible 4.20

Pavimento rigido 2.00

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

- Indice de serviciabilidad final (pt)

Tabla N° 13: Serviciabilidad final (pt)

Valores Tipos de carreteras
2.5-3.00 Carreteras principales
2.00 Carretera con clasificacién menor
1.5 Carreteras  relativamente  menores

donde las condiciones econdmicas
determinan que gastos iniciales deben
ser mantenidos bajos

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

3.3.6. Periodo de disefio (N)

Para las caracteristicas de los tipos de pavimentos que se desarrollaran en el
proyecto, se recomienda en el periodo de disefio sea igual o superior a 20

anos.

El periodo de disefio es el numero de afios en el que el pavimento esta en
condiciones de poder permitir la transitabilidad de los vehiculos en unas
buenas condiciones de operacion; depende de la categoria de la via, como el

rango de transito promedio diario (TPD) inicial de la misma. En este caso se
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muestra la tabla N° 14 los valores de periodo de disefio recomendado por el

Instituto Nacional de Vias (INVIAS) para los pavimentos.

Tabla N° 14: Periodos de Disefios

PERIODO DE
TIPO DE CARRETERA DISENO

Urbana con altos voliimenes de transito 30 - 50 afios
Interurbana con altos voliumenes de transito 20 -50 afios
Pavimentada con bajos volimenes de

transito 15 - 25 afios
Revestidas con bajos volumenes de

transito 10 - 20 afios

Fuente: AASHTO, Guide for Desing of Pavement Structures 1993

3.3.7. Coeficiente de drenaje

El coeficiente de drenaje para el &rea en estudio, como lo es el Centro Poblado

Cruz del Médano, se determin6 que dependiendo de las precipitaciones que

se registraron en este Gltimo afio, como también afios pasado, siento como

fuente principal el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia

(SENAMHI), en que se tuvo como resultado teniendo una arena arcillosa una

calidad de drenaje regular

3.3.8. Modulo de Resiliencia (Mr)

En nuestro pais se recomienda como minimo 41 kg/cm2 (583 psi) y como

maximo 50 kg/cm2 (711 psi), tomando como resultado final tipo de

pavimento zonas urbanas secundarias con un Mr de 42 kg/cm2.
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Tercer Resultado : Caracteristicas econdmicas

3.4.1. Presupuesto de Pavimentos

Se plantearon tres propuestas de pavimentacion por las que se presenta el

respectivo presupuesto: (Anexo N° 09)

Tabla N° 15: Presupuesto

Descripcion Valor
Pavimento Rigido S/. 6,085.000.37
Pavimento Flexible S/. 3,427.929.42
Pavimento Articulado S/.2,644.171.08

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Cuarto Resultado : Tipo de Pavimentos

ESPESORE

CAPADEMATERIAL S

PAVIMENTO PAVIMENTO PAVIMENTO

RIGIDO FLEXIBLE ADOQUINADO

Rasante 16 cm 5cm 8cm
base 15cm 10 cm 0.05cm
sub base | - 15cm | e
sub rasante 20 cm 20 cm 20cm

Fuente: Elaborado por las investigadoras

3.5.1. Ambiental

Uno de los factores importantes en todo proyecto es la realizacion de un
estudio o declaracion de impacto ambiental, es nuestro caso se realiza una
declaracion de impacto ambiental, la misma que para un estudio de obra vial
como tal es el caso, se hace obligatorio para determinar si dicha obra afectaria
al medio ambiente; es decir con la contaminacion que emana este tipo de
proyectos, como también alterar el ecosistema de las diversas especies que
habitan en dicha localidad, por lo que se aplicé la matriz de LEOPOLD,
dandonos como resultado -114, que significa que la obra es viable.

52




3.5.1.1. Estudio de impacto ambiental (Anexo N° 10)

3.5.2. Calidad
35.2.1. Calidad Estructural

Se tiene una pavimentacion capaz de poder soportar solicitaciones durante su
periodo de vida util, sin ser necesario utilizar medidas de rehabilitacion, es
decir debe de ser una estructura que se ajuste a las cualidades, caracteristicas

y necesidades de los pobladores.
35.2.2. Calidad Funcional

El pavimento posee diversos indicadores, los mismos que permiten mejorar
la superficie de las fallas que pueda presentar en un determinado periodo, es

decir que su serviciabilidad depende de su capacidad funcional.

La calidad del pavimento depende en parte de su caracteristica técnica con la
cual se disefid para servir a la sociedad, mejorando su calidad de vida, por lo
que se debe tener una carpeta de rodadura en un buen estado de compactacion
y tener las caracteristicas necesaria para obtener un buen drenaje, cuando se

presenten épocas de maximas avenidas.

3.5.3. Seguridad

35.3.1. Sefalizacion
La sefalizacion es importante para prevenir, orientar, y disminuir los
accidentes de transito, ayudando a la proteccion de la integridad de los
pobladores y usuarios de las calles y avenidas, proporcionando asi un
ambiente saludable y ordenado.
Para poder llevar la propuesta a una realidad para una mejora a la poblacion,
es necesario conocer y cumplir con una serie y fundamentales los cuales se

presentan en el (Anexo N° 11)
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Iv.

DISCUSION

Para el desarrollo del presente item tomaremos como referencia losobjetivos
especificos.
1° Objetivo especifico: Efectuar los estudios preliminares en las

principales avenidas de la localidad de Cruz del Médano — Morrope.

Para realizar el desarrollo del proyecto de tesis, ahora tesis, se tuvo que tener
en cuenta diversos factores como lo enmarcan los estudios preliminares, de
manera que se hiso necesario desplazarnos al lugar donde es el area de
estudio, el Centro Poblado Cruz del Médano — Morrope, para el inicio de
desarrollo del primer punto como lo es la topografia.

Se realiz6 la topografia teniendo en cuenta un conjunto de principios y
procedimientos necesarios para los procesos de una facil representacion
grafica, tal como lo menciona Alomoto Cauja (2013, p.19), en donde nos dice
que es una descripcion detallada de la superficie de un terreno.

Previo a cada uno de los estudios preliminares, se hiso un reconocimiento del
terreno, y posteriormente se realizo la topografia en si, donde determinamos
las pendientes de cada una de las calles como lo son: san José (-3.44% a
3.54%), san Antonio (-2.17% a 6.06%), Libertad (-0.04% a 3.16%), Ollanta

Humala (-4.89% a 4.07%), Alfonso Ugarte (-6.39% a 5.53%), San Nicolas (-
3.49% a 10.90%) las curvas de nivel que nos permitio observar la forma del
terreno, y por lo consiguientes determinar cuéles y en donde se realizara
cortes y rellenos.

Concordamos con Gonzales Riva (2014, p.4), quien nos dice que el estudio
de suelos nos permiti6 obtener la capacidad portante del suelo, de manera que
se pudo conocer las caracteristicas del suelo a través de calicatas de 1.50m de
profundidad, extrayendo muestras de suelo para ser sometidos a ensayos
como lo fueron: granulometria, limite liquido, limite plastico, proctor
modificado, CBR, dandonos como resultado que tenemos un suelo areno-
arcilloso.

Para justificar si debe o no realizar una pavimentacion, se hiso necesario
realizar el coteo de trafico, para luego obtener el indice Medio Diario tal como

lo menciona Valdivieso Grados (2012, p.3), concordando con su opinion
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donde nos dice que el conteo es el numero de vehiculos que pasan pordichas
calles y avenidas que se estan tomando en cuenta en esta tesis, contar tanto
los que entran como los que salen, ver qué tipo de vehiculos son en nuestro
caso los vehiculos predominantes son autos, camién de 2 ejes, pick up ,

dandonos 1767 Total de vehiculos que pasan durante una semana.

Estamos de acuerdo a la opinién de Development Corporation (2005, p.14),
quien nos dice que el estudio hidrologico no es nada mas que el estudio del
agua, que nos conllevara a poder obtener sus propiedades y los efectos que

tendré en la pavimentacion en estudio.

En tal caso se hiso necesario acudir a fuentes que nos proporcionaran
informacion y una de ellas fue el Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia (SENAMHI), quien atreves de su informacion historica pudimos
saber los fendmenos pasados y el mas actual que se observé desde los meses
de enero hasta abril, teniendo lluvias de baja intensidad a partir del Gltimo
mes, como también determinar los eventos futuros que puedan afectar a la
pavimentacion que se esta proponiendo en esta tesis, al recolectar la
informacion se tuvo como alternativa de solucion a la falta de evacuacion de
agua de lluvias quienes afectaron a los pobladores, teniendo derrumbe de
casas, calles inundadas, un sistema de drenaje que permita de una manera u
otra disminuir este problema.

2° Objetivo especifico: Determinar los elementos de disefio en las
principales avenidas de la localidad de Cruz del Médano — Morrope.

Los elementos de disefio son importantes para el disefio propiamente dicho
del pavimento propuesto Pendiente, dentro de los primeros parametros
tenemos las pendientes ya mencionadas en el estudio de topografia, esta
pendiente debe ser adecuada ya que determinara la calidad y apariencia de la
pavimentacion.

Se esta de acuerdo con la opinion de la Universidad Nacional de Ingenieria
(2005, p.1), donde se dice que el estudio de CBR se realiza para obtener el
indice de resistencia que tendra suelo en nuestro caso el suelo de cruz del

médano, donde nos indica que tenemos un CBR promedio de 28.05 este
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ensayo no solo determino la resistencia, si no también evalu6 el material, en

donde se tuvo como resultado un arena arcillosa.

Otro de los pardmetros es determinar el nivel de confianza (R), quien predice
el transito como también el comportamiento del pavimento en estudio tal
como nos dice Solminihac T. y Echeverria G. (2011, p.2), en esta
caracteristica de disefio sabremos cuél sera su desempefio que este tendra
frente a solicitaciones de carga y fendmenos naturales externos que causan
dafios a la misma, en nuestro caso se tomd por conveniente un nivel de
confianza de un 80% ya que esta se encuentra del tipo de carretera locales y

en zona rural.

El indice de Serviciabilidad (PSI), que es la medida del comportamiento de
un pavimento, tal como nos dice Cossi Arocupita (2014, p.05), en el que
concordamos que este indice nos permite relacionar la seguridad y comodidad
que se le brindar al usuario de dicha localidad, también las caracteristicas
fisicas. El indice se obtiene de una tabla que nos brinda el AASHTO, de donde

optamos por un indice de 5 como calificacion, muy buena.

Para Monsalve Escobar y Giraldo Vasquez (2012, p.40) con quien estamos
de acuerdo cuando se habla que el periodo de disefio (N) es recomendable que

sea de 20 afios, el mismo que es la vida Util que tendréa el pavimento

Mcmioeficiente de drenaje es el tiempo que demora el agua en ser evacuada del
pavimento y el porcentaje que depende de las precipitaciones que existen en
el distrito de Morrope, del tiempo que se ve expuesto el pavimento y sometido
a unidad, tal como lo dice Cossi Arocutipa (2014, p.14), este coeficiente se
obtuvo de una tabla de capacidad de drenaje donde en verificacién con el
suelo que es arena-arcillosa se tiene que el tiempo que tarda es 1 semana por

lo que la calidad de drenaje es regular.

Maodulo de Resiliencia (MR), se realiza para obtener las propiedades de los
materiales, las cuales estardn expuestas a cargas de las llantas de los
vehiculos, y este debe soportar dichas cargas de todo el transito que existaen

el pavimento propuesto.
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3° Objetivo especifico: Establecer el tipo de pavimento adecuado para las

principales avenidas de la localidad de Cruz del Médano —Maorrope.

Para establecer el tipo de pavimento para la localidad de Cruz del Médano, se
tomaron en cuenta factores, los cuales uno de ellos es el impacto ambiental
que se producirad en una futura ejecucion si fuese el caso, por lo que se tuvo
que considerar una declaracion de impacto Ambiental, en donde se tendran
en cuenta el impacto que puede ejercer sobre el suelo de donde se estd
proponiendo el disefio de pavimento, sobre su flora, su infraestructura, tal

como lo dice Joan Coronado (2011, p.15)

Asi como se tiene una declaracion de impacto ambiental se debe tener en
cuenta que una pavimentacion de ser de calidad y referirnos a calidad decimos
que es la capacidad que tiene la capa estructural de pavimento, para soportar
solicitaciones externas durante el tiempo de vida Util a la cual se le fue
atribuida tal como concordamos con Crespo del Rio (2011, p.01), de manera
que también se tiene una calidad funcional que depende de sus caracteristicas
técnica del pavimento transitabilidad con las que se disefio, para de esta

manera dar un buen servicio a la sociedad.

Se comparte la opinion de Narva Paris (2014, p.11), quien nos dio a conocer
que es importante y necesario para el motivo por los que se hace el disefio de
pavimentacion en Cruz del Médano, y es por ello que se debe realizar una
buena sefializacion ya que esta cumple un papel importante para la seguridad

de tanto conductores como peatones.

Es importante saber que el exceso de sefializacién puede perjudicar a la
transitabilidad, de manera que este tiende a distraer y confundir el conductor,
generando accidentes, y la falta de sefializacion pues no contribuye a que haya

menos riesgos de vida en la localidad.

Otro punto importante es un constante mantenimiento a la pavimentacion, ya
que esta permitira que se mantenga su serviciabilidad. Entonces se establecid
que el tipo de pavimento adecuado para la localidad, si bien es cierto se tuvo
tres tipos de pavimentacion por lo que establecimos un andlisis donde

pudimos darnos cuenta que un pavimento rigido puede ser el mejor porque es
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de concreto, duraria mas, pero su costo y mantenimiento seria muy costoso,
el pavimento adoquinado es una alternativa que se puede ajustar a la localidad
por la economia se tendria en su ejecucion, pero un factor en contra es que su
cuidado y mantenimiento seria primero orientando a la poblacion porque si
bien se sabe esta hecho de bloquetas compactadas en una cama de arena y
como no se estd acostumbrado a este tipo de pavimentacién y no se le daria
el cuidado necesario, por lo que se deterioraria muy rapido, por lo que el
pavimento que cumple con la mayoria de factores y condiciones para la
localidad es un pavimento asfaltico, este es el que se adecua en caracter
técnico y econdmico, también méas conocido y sugerido en la localidad por la
encuesta planteada, para de este modo saber cudl es la necesidad que tiene la

poblacion.

4° Objetivo especifico: Formular el presupuesto para la pavimentacion
en las principales avenidas de la localidad de Cruz del Médano —
Moérrope.

Se esta de acuerdo con Rio Gonzales (2011, p.5). porque definimos el aspecto
econdmico, como el presupuesto que se obtendra al realizar la pavimentacion
en la localidad de Cruz del Médano, obteniendo un célculo de todos los
gastos, sus costos unitarios y presupuesto en general.

También se puede definir presupuesto como la cantidad de dinero que se
estima que serd necesaria para hacer frente a ciertos gastos, que conllevara
realizar dicha pavimentacion, se tiene claro que la economia para este tipo de
proyectos es importante, puesto que sus autoridades deben gestionar ates sus

autoridades locales o regionales, para que pueda realizarse la ejecucion.

En esta tesis se realizd con dicha finalidad, de poder proponer una
pavimentacion con costos accesibles para la localidad, que trajera consigo
mejoras en su calidad de vida, que pueda contribuir al desarrollo y sobre todo

mejore la problematica que se planted anteriormente.

Se realiza el presupuesto tomando en cuenta mano de obra propia de la zona,
ya que esto traeria beneficio a la localidad de Cruz del Médano, de manera

que se contribuye a crear una fuente de trabajo que es muy necesaria paraella.
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V.

CONCLUSIONES

Se disefio el proyecto facilitando el transporte de los productos y dar mejor
intercambio comercial a la poblacion de Cruz del Médano contribuyendo asi el
desarrollo socioeconémico de la zona; habiendo determinado estudios preliminares
como topografia con una longitud de 8+ 000 kilémetros y un indice Medio Diario
259 veh/dia

Los elementos de disefio son necesarios para determinar una pavimentacion, ya que
de estos depende la durabilidad, el mantenimiento, el periodo de disefio, por lo que
en esta investigacion se tomd 20 afios y también un sistema de drenaje con cunetas
de medidas 0.60 * 0.45 cm.

Para los disefios de pavimentos, se desarroll6 mediante el Método de AASTHO
concluyéndose lo siguiente :

- Un pavimento rigido con una rasante de 16cm, base de 15cm. Sub rasante de
20 cm.

- Un pavimento flexible con una rasante de 5cm, base de 10cm, sub base de
15cm, sub rasante de 20cm.

- Un pavimento adoquinado con una rasante de 8cm, base de 0.05 cm, sub
rasante de 20cm

Tomando como mejor propuesta, técnicamente se determind que un pavimento
adoquinado se adecua a la poblacion del Centro Poblado Cruz del Médano, porque
aun cuenta con determinadas calles y tramos de avenidas que no tienen aun
servicios de agua y desague, favoreciendo el pavimento adoquinado en su
construccién, manteniendo y poder dar opcion de levantar broquetas, instalar los
servicios y retomar una pavimentacion que pueda reducir los indices de

enfermedades por particulas suspendidas.

El costo total de cada uno de los tipos de pavimentos ascienden en:

Pavimento rigido . 5/.6,085.000.37

Pavimento flexible : S/.3,427.929.42

Pavimento adoquinado : S/.2,644.171.08

Habiendo determinado técnicamente la pavimentacion adoquinado, concluimos
gue econdémicamente favorece con un presupuesto accesible a las autoridades de
la poblacién del Centro Poblado Cruz del Médano, y al mejoramiento de su

infraestructura.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se recomienda tener en cuenta el flujo vehicular para poder determinar qué tipos
de ensayos se deben realizar y asi obtener las propiedades mecénicas del suelo, y
los materiales que posee la misma, con el propdsito de poder disminuir los grados
de dafios que estas puedan causar a la pavimentacién si no se realiza un adecuado

estudio

En el Centro Poblado Cruz del Médano sus calles en la mayoria son de bajo
volumen de trénsito, pero no dejarian de ser un bien publico, por lo contrario son
elementos necesarios y esenciales para la integracion de una localidad a otra, de
manera que si se desea seguir pavimentando sus calles, regirse a parametros que
permitan obtener la duracion de un pavimento, como también tener en cuenta los
cambios climéaticos y realizar un sistema de drenaje adecuado, también se
recomienda tener en cuenta las consideraciones indicadas en el estudio de

impacto ambiental, para minimizar el deterioro del ecosistema.

Se recomienda incrementar los trabajos de investigacion que tengan referencia de
aplicacién de disefios técnicos — econdmicos, de manera que se puede convertir
en un método de evaluacion para la condicion de disefio de pavimentacion en
cualquiera de las localidades de Morrope, como también en otro distrito,

provincia o region.

Para el presupuesto del proyecto de investigacion, se debe tener en cuenta la mano
de obralocal, (NO CALIFICADA) ya que esta permitira generar fuente de trabajo
temporal, ayudando econdémicamente durante el tiempo que transcurra el
proyecto a dichas familias y por ende economia necesaria durante el tiempo que

se ejecute dicho proyecto.
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VII. PROPUESTA



7.1. Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACION DE PROYECTO DE TESIS

LINEA DE
TITULO INVESTIGACI | PROBLEMA
ON
PROPUESTA
TECNICA- ¢Mejora la
ECONOMICA Transitabili
- dad en la
PAVIMENTA )
CION localidad de
URBANA EN Cruz del
Disefio d Médano —
. Infr;:?rzct?]ra Mérrope al
PRINCIPALES
AVENIDAS vial presentar
DEL CRUZ propuestas
DEL técnico-
MEDANO - econémico
MORROPE de
PARA pavimentos
MEJORAR LA ?
TRANSITABI
LIDAD

OBJETIVOS

Disefiar alternativas de pavimentacién con propuesta
técnico —econdmico en las principales avenidas de la
localidad de Cruz del Médano - Moérrope para el
mejoramiento de la transitabilidad.

Efectuar los estudios preliminares en las principales

avenidas de la localidad de Cruz del Médano —
Morrope

Determinar los elementos de disefio en las
principales avenidas de la localidad de Cruz del
Médano — Mérrope.

Establecer el tipo de pavimento adecuado para las
principales avenidas de la localidad de Cruz del
Médano — Maérrope.

Formular el presupuesto para la pavimentacion en
las principales avenidas de la localidad de Cruz del
Médano — Marrone.

VARIABLE

Mejorar la
transitabilidad

Propuesta técnica —

econémica

METODOLOGIA

De acuerdo al fin que se persigue :
Investigacion Aplicada

De acuerdo a la técnica de contrastacion :
Investigacion Descriptiva

Las técnicas que seran empleadas para la
recoleccion de datos son : En gabinete : Las
fichas bibliograficas , En campo : Formatos
de inspeccidn y la encuesta

El presente proyecto de investigacion
obedece a un tipo de investigacion
descriptiva

M = muestra de estudio

OX= Informacién a recoger sobre la
transitabilidad

P= propuesta técnica — econémica

POBLACION

3000

341
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7.2.  Validacion de la hipétesis
N° ENCUESTA Sl NO
) ¢Considera usted que su localidad necesita una pavimentacion? 20 5
¢Considera usted que sobre el terreno de su localidad, se puede 20 10
o | construir un pavimento?
Si las calles de tu localidad estuvieran pavimentadas ¢ Movilizarias tu 12 30
3 | carga en vehiculos pesados?
A En épocas de lluvia ¢ Las calles de Cruz del Médano son transitables? 15 12
: ¢Considera usted, que el actual nivel de sus calles son confortables? 20 10
Segun su preferencia, ¢Elegiria para su localidad una pavimentacion 16 10
g |asfaltica?
¢Considera usted que al realizar una pavimentacion disminuira la 25 10
7 | contaminacion?
o ¢Sisu localidad tuviera pistas y veredas, mejoraria el medio Ambiente? 15 5
De acuerdo a la pregunta anterior ¢ Las calles de su localidad serian 15 5
9 | mas transitables?
De hacerse realidad el proyecto de pavimentacién, ;Mejoraria las 13 0
condiciones de vida en las familias de su localidad?
10
De realizarse una pavimentacion en su localidad ;Respetaria las 15 2
11 |sefales de transito?
Considera usted que disminuira el tiempo de recorrido al trasladarse de 10 0
un lugar a otro, si se realiza la pavimentacion?
12
13 | ¢Cree usted que su pavimentacién actual es segura? 1 5
¢Considera usted que la zona, clima y temperatura influyen en el 5 12
comportamiento del pavimento ante cargas vehiculares?
14
¢ Cree que es adecuado que transiten vehiculos pesados por su 9 10
15 | localidad?
¢ Cree usted que el mal estado de las calles no pavimentadas, provoca 15 5
una imagen desfavorable a su localidad?
16
¢ Estés de acuerdo, con la velocidad que emplean los vehiculos en tu 10 7
17 | localidad?
De la pregunta anterior ;Considera usted que esto se da por falta de 10 0
18 | sefalizacion?
221 120

341
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POBLACION = 3000
MUESTRA = 341

Calcular los Grados de Libertad
(r-1)(k-1)=(@18-1)(02-1)=17

Desarrollo:
r 18
k 02

PRUEBA DE HIPOTESIS
En el Centro Poblado Cruz del Médano se hizo una encuesta a los
pobladores; de la cual se afirma que solamente el 37 % no estan de
acuerdo con la investigacion. En la encuesta aplicada a los pobladores
3000 de 377 manifiestan estar en desacuerdo. ¢Se podria afirmar con una

significacion del 5% que la proporcion en desacuerdo es mayor a 37%?
A) Solucién

n= Poblacion = 3000

x= Muestra = 341

B) Proposicion

N 341
C) Especificar la Significacion : o =5%
D) Hallar los valores criticos (\Vc) de prueba (Vp)
E) Hallar prueba de hipotesis
Zp=  P=Pg
0 00
o

Zp = 0.0000
0.00143267 =0
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
GENERAL DEL CENTRO POBLADO
CRUZ DEL MEDANO

TESIS:

“PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO — MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
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Generalidades

1.1. Levantamiento Topogréafico

El levantamiento va a consistir en hacer la topografia en el Centro Poblado
Cruz del Médano, es decir, llevar a cabo la descripcion del terreno. Mediante
el levantamiento, un topdgrafo con la ayuda necesaria, realiza un escrutinio
de una superficie, incluyendo tanto las caracteristicas naturales de esa
superficie como las que haya hecho el ser humano.

Con los datos obtenidos en el levantamiento topografico se podran trazar
mapas o planos en los que aparte de las caracteristicas mencionadas, también
se describen las diferencias de altura de los relieves o de los elementos que se
encuentran en el lugar donde se realizara el levantamiento.

Es decir el levantamiento topografico en forma clara y detallada, para evaluar
y considerar los trabajos respectivos en la elaboracion del disefio de la
Propuesta Técnica- Econdmica de pavimentacion urbana en las principales

avenidas del Cruz del Médano — Mdrrope para mejorar la transitabilidad.

Objetivo de estudio
El objeto del estudio topogréfico, es realizar el levantamiento planimétrico y
altimétrico del Centro Poblado Cruz del Médano, con la finalidad de ubicar
las pendientes del terreno, para que de esta manera podamos realizar el

calculo de movimiento de tierra.

Ubicacion del Area del Estudio
El Centro Poblado Cruz de Médano se encuentra ubicado en el distrito de
Morrope el cual esta ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque.
El proyecto de tesis se desarrollara en el Centro Poblado Cruz del Médano
con sies (12) anexos: San José, San Antonio, San Miguel, 28 de Julio, La
Real, Progreso, San Andrés, Miraflores, Alfonso Ugarte, San Nicolas,
Libertad y Ollanta Humala del Centro Poblado Cruz del Médano del Distrito
de Mérrope en la Provincia y Departamento de Lambayeque.

El distrito de Morrope limita con los siguientes distritos:
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Cuadro N° 12: Limitaciones del centro Poblado Cruz del Médano

Por el Este Caserio Chepito
Por el Norte Caserio Puplan

Por el Oeste Caserio las Pampas
Por el Sur Caserio Arbolsol

Fuente: Elaborado por las investigadoras

3.1. Acceso al area de estudio

3.2.

El acceso al area de estudio que es el centro poblado Cruz del Médano, que
se encuentra ubicada en el distrito de Morrope, se hace utilizando la
Carretera panamericana norte de la que une la Provincia de Lambayeque con
el Distrito de Morrope, teniendo un desvio a la altura del Km.817.5 el cual
se tiene como referencia (La planta de sal - Mdrrope), siguiendo el recorrido
en una actual carretera asfaltada que une Marrope con Cruz del Médano.

Cuadro N° 13: Acceso al Centro Poblado Cruz del Médano

DISTANCIA| VELOCIDAL TIEMPO
TRAMO T“\D/?ADE PROMEDIO
(Km) (KM/H) (Horas)
Chiclayo - A cfaltada 34,6 61 00:30:00
Morrope
Morrope —
Cruz del Asfaltada 10.8 37 00:17:00
Médano
TOTAL 44.6 00:47:00

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Recopilacion de Informacion

Se ha recopilado informacion de la municipalidad del Centro Poblado Cruz
del Médano, del levantamiento topografico y de la web, a través del Google
Earth.
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3.3.

Caracteristicas topograficas del terreno

a) Topografia

La zona en la que haremos el levantamiento presenta en su mayoria
pendientes bajas, son de facil acceso para poder desarrollar el
levantamiento.

b) Clima

El clima de la zona se caracteriza por ser un lugar desértico subtropical,

caracteristico de la costa Norte del Peru.
Metodologia del trabajo en el Centro Poblado Cruz del Médano

En funcidn a la importancia de los estudios a ejecutarse; se han

empleado equipos electrénicos de alta precision como:

» Estacién Total Timble M3 y un Prisma.
» Walkie Talkie (radios de comunicacion para topografia)

» Instrumentos basicos como prisma, tripode, wincha.

Para los trabajos del levantamiento topogréfico se siguio el siguiente

procedimiento:

Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en
campo todos los detalles plan métricos tales como: el relieve del terreno con
ligeras pendientes y poca vegetacion, estructuras existentes como lo eran
veredas en malas condiciones, se levantado altimétricamente y
planimetricamente para tener una real topografia de manera que podamos
realizar un buen disefio pavimentacion, como también realizar cortes y
rellenos que existiesen.

Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de
la lectura del punto BM1 ubicada en la calle San Nicolas y también BM8 en
la calle San Antonio.

Toda la informacion obtenida se ha procesado en Excel para ser exportada
a AutoCAD Civil 3D 2016.Estos trazos que generan los planos, han sido
procesados en dibujos sectorizados en AutoCAD ,los archivos estan en
unidades métricas, los puntos son controlados en cinco tipos de informacion

basica (nimero de punto, norte, este, elevacién, y descripcion)
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V.

Trabajo de campo

5.1. Descripcion del levantamiento topografico

El levantamiento se realiz6 el dia 13 de agosto del 2016 y el dia 20 marzo
del 2017, empezando a las 8 de la mafana con el principal objetivo de
obtener los puntos y coordenadas para generar las curvas, asi mismo poder
aprender a disefiar una carretera con los aspectos necesarios teniendo en
cuenta la seguridad vial. El levantamiento topografico tiene como inicio en
laEST1yterminaen la EST16

5.2. Equipos Topogréficos

a) Estacion Total Timble M3
Estd equipada con varios programas de medicion con funciones de

almacenamiento de datos y ajuste de parametros que pueden ser aplicados

en diversos tipos de trabajos topograficos.

Figura 07: Estacién Total Trimble M3
Fuente: Soluciones de Tecnologia de medicion —- GEOTOP

b) Mira

Se puede describir como una regla de cuatro metros de largo, graduada en
centimetros, agrupados de 5 en 5 centimetros y marcados de 10 en 10
centimetros y que se pliega en la mitad para mayor comodidad en el
transporte. Ademas de esto la mira consta de una brujula que se usa para
asegurar la verticalidad de esta en los puntos del terreno donde se desea
efectuar mediciones, lo que es trascendental para la exactitud en las

medidas.
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Figura N° 08: Mira
Fuente: Guia de Instrumentos Topogréficos

C) Tripode

Su manejo es sencillo, pues consta de tres patas que pueden ser de madera o
de aluminio, las que son regulables para asi poder tener un mejor manejo
para subir o bajar las patas que se encuentran fijas en el terreno. El plato
consta de un tornillo el cual fija el equipo que se va a utilizar para hacer las

mediciones

Figura N° 09: Tripode

Fuente: Guia de Instrumentos Topograficos

d) Wincha

Es una cinta flexible graduada, se emplea generalmente para medir
longitudes en perfiles transversales en la situacion de detalles y en toda
medicién entre dos 0 méas puntos sobre una alineacion.
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Figura N° 10: Wincha
Fuente: Guia de Instrumentos Topograficos

e) Jalones

Los jalones se utilizan para marcar puntos fijos en el levantamiento de
planos topogréficos, para trazar alineaciones, para determinar las bases y

para marcar puntos particulares sobre el terreno
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Figura N° 11: Jalones
Fuente: Guia de Instrumentos Topograficos
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VI.

f) Prismas
Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la funcion

de regresar la sefial emitida por una estacion total o teodolito.

Figura N° 12: Prismas
Fuente: Guia de Instrumentos Topograficos

Conclusiones y Recomendaciones
El levantamiento topografico ha sido realizado considerando todos los

parametros topograficos del caso, se tomaron los BMs., y se realizé las
medidas, tomando las coordenadas de cada punto de enlace.

El levantamiento se realiz6 con Estacion Total timble, primas, tripodes,
jalones, winchas.

Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir
de la lectura del punto BML1.

Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en
campo todos los detalles planimétricos tales como: postes, areas verdes,
veredas, etc.

Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir
de la lectura del punto BM1.

Toda la informacién obtenida se ha procesado en Excel para ser
exportada a AutoCAD Civil 3D 2016.

Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos
sectorizados en AutoCAD los archivos estan en unidades métricas, los
puntos son controlados en cinco tipos de informacion basica (numero de
punto, norte, este, elevacion, y descripcion).
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VII. Levantamiento Topografico

Levantamiento del Centro Poblado Cruz del Médano — Morrope

N° DE PUNT.

PUNTO NORTE ESTE ELEV. DESCRIPCION
1 9280313 617147.3 54.8 EST1
2 9280310 617157.5 54.8 T
3 9280305 617153.7 54.7 T
4 9280295 617196.9 53.2 T
5 9280290 617191.1 53.1 T
6 9280285 617219.3 52.3 T
7 9280281 617212.4 52.2 T
8 9280270 617240.8 52.3 E
9 9280273 617239.7 52.0 T
10 9280266 617237 53.0 T
11 9280258 617263.7 53.1 E
12 9280261 617265.5 53.1 T
13 9280255 617260.3 53.1 T
14 9280239 617323.9 54.6 T
15 9280234 617318.9 54.6 E
16 9280230 617317.8 54.7 T
17 9280209 617394.3 54.9 T
18 9280205 617388.3 54.9 T
19 9280206 617412.6 54.6 CS
20 9280200 617399.1 54.6 CS
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
21 9280182 |617468.8 |54.6 E
22 9280177 |617470.1 |54.6 T
23 9280187 |617467.6 |54.7 T
24 9280163 |617510.9 |54.9 E
25 9280166 |617514 54.8 T
26 9280159 |617508.2 |54.9 T
27 9280153 |617563.2 |54.4 T
28 9280144 |617560.7 |54.5 T
29 9280150 |617564.1 |54.4 E
30 9280146 |617565.8 |54.4 T
31 9280153 |617609.6 |54.5 T
32 9280148 |617609.4 |54.6 E
33 9280145 |617609.9 |54.7 T
34 9280147 |617649.6 |54.7 E
35 9280151 |617652.2 |54.6 T
36 9280142 |617646.9 |54.8 T
37 9280124 |617685 544 E
38 9280132 |617681.6 |54.4 T
39 9280118 | 617687 54.4 T
40 9280150 |617553.5 |54.7 EST2
41 9280151 |617660.3 |54.6 EST3
42 9280107 |617709.7 |53.9 E
43 9280104 |617705.9 |54 T
44 9280110 |617712.6 |53.8 T
45 9280097 |617728.2 |54.1 E
46 9280094 |617726.9 |54.2 T
47 9280104 |617731.2 |54.1 T
48 9280106 |617745.1 |54.1 EST4
49 9280126 |617740 53.1 T
50 9280125 |617744 53.2 E
51 9280124 |617748.3 |53.3 T
52 9280163 |617752.7 |55.9 T
53 9280162 |617758.1 |55.9 E
54 9280161 |617760.7 |55.9 T
55 9280183 |617761.1 |56.8 E
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
56 9280183 |617766.6 |56.9 T
57 9280183 |617756.8 |56.7 T
58 9280185 |617749.4 |56.6 CS
59 9280210 |617750.4 |57.4 CS
60 9280220 |617757.8 |57.9 E
61 9280222 |617761.4 |58 T
62 9280220 |617753.3 |57.8 T
63 9280270 |617755.9 |59.6 E
64 9280270 |617760.6 |59.5 T
65 9280269 |617750.1 |59.7 T
66 9280292 |617752.2 |61.2 EST5
67 9280289 |617749.7 |61.1 CS
68 9280261 |617748.1 |59.2 CS
69 9280357 |617778.6 |62.4 T
70 9280356 |617782.2 |62.7 E
71 9280357 |617787.3 |63.1 T
72 9280393 |617797.3 |61.8 E
73 9280391 |617802 62.3 T
74 9280395 |617793.2 |61.4 T
75 9280390 |617784.1 |61.2 CS
76 9280356 |617774.4 |62.2 CS
77 9280290 |617763.6 |61 CS
78 9280271 |617762.9 |59.5 CS
79 9280235 |617761.5 |58.4 CS
80 9280081 |617728.4 |53.6 E
81 9280080 |617732.1 |53.5 T
82 9280083 |617724.3 |53.7 T
83 9280056 |617725 51.6 CS
84 9280090 |617736.5 |54.1 CS
85 9280044 |617715.5 |50.6 E
86 9280043 |617719.7 |50.5 T
87 9280043 |617711.6 |50.6 T
88 9279996 | 617703 49 E
89 9279996 |617707 49.1 T
90 9279999 |617699.4 |49 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
91 9279973 6176929 |48.7 CS
92 9279949 |617690.8 |48.9 E
93 9279948 |617694.3 |48.9 T
94 9279951 |617687.2 |48.8 T
95 9279909 |617680.6 |48.9 E
96 9279908 |617/684.6 |48.8 T
97 9279909 |617676.1 |48.9 T
98 9279866 |617667.5 |50.6 EST6
99 9279873 |617673.4 |49.9 E
100 9279873 |617669.5 |49.9 T
101 9279873 |617677.6 |49.9 T
102 9279849 |617700.1 |50.9 E
103 9279852 |617703.7 |50.6 T
104 9279844 |617706.4 |50.9 T
105 9279840 |617742.8 |52.2 E
106 9279844 |617746.2 |52.2 T
107 9279836 |617741.3 |52.4 T
108 9279833 | 617758 524 E
109 9279835 |617762.5 |52.2 T
110 9279829 | 617756 52.4 T
111 9279822 |617766.5 |51.8 E
112 9279821 |617770.3 |51.6 T
113 9279822 |617760.3 |52.1 T
114 9279740 |617763.4 |54.9 E
115 9279740 |617767.3 |54.9 T
116 9279741 |617757.8 |54.9 T
117 9279695 |617759.2 |54.6 E
118 9279697 |617764.8 |54.7 T
119 9279698 |617752.9 |54.5 T
120 9279599 |617737.9 |54.4 E
121 9279600 |617742.9 |54.4 T
122 9279599 |617733.7 |54.4 T
123 9279576 |617737.6 |53.6 E
124 9279577 | 6177425 |53.6 T
125 9279575 |617733.8 |53.5 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
126 9279560 |617747.1 |52.1 E
127 9279562 |617752.7 |52.2 T
128 9279558 |617744.6 |52 T
129 9279550 |617786.5 |51.5 E
130 9279555 | 617788 51.7 T
131 9279546 |617790.5 |51.4 T
132 9279547 |617824.7 |51.9 E
133 9279552 |617823.1 |51.8 T
134 9279542 |617825.7 |51.9 T
135 9279817 |617772.3 |51.5 EST7
136 9279569 |617733.1 |53 EST8
137 9280184 |617575.3 |54 E
138 9280183 |617578.7 |54 T
139 9280183 |617571.3 |53.7 T
140 9280241 |617585.6 |53.8 E
141 9280238 |617589.2 |53.8 T
142 9280244 |617582.3 |53.8 T
143 9280283 |617593.2 |57.8 E
144 9280282 |617597.1 |58 T
145 9280283 |617589.3 |57.4 T
146 9280334 |617602.4 |58.8 E
147 9280333 |617606.1 |58.7 T
148 9280334 |617598.2 |59 T
149 9280411 |617616 56.8 E
150 9280414 |617618.7 |56.7 T
151 9280411 |617610.3 |57 T
152 9280436 |617604.1 |57.4 E
153 9280437 |617606.2 |57.4 T
154 9280432 |617601.4 |57.4 T
155 9280444 |617602.5 |57.7 EST9
156 9280467 |617528.6 |59.1 E
157 9280470 |617529.8 |58.8 T
158 9280462 |617526.8 |59.4 T
159 9280216 |617345.8 |53.6 E
160 9280215 |617350.1 |53.8 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
161 9280218 |617342.4 |53.6 T
162 9280112 |617305.3 |52.6 E
163 9280111 |617309 53.7 T
164 9280114 |617299 50.9 T
165 9280071 |617303.2 |53.6 E
166 9280071 |617307.6 |54 T
167 9280071 |617299.2 |53.5 T
168 9280049 |617302.6 |51.1 E
169 9280049 |617305.5 |51.3 T
170 9280037 |617294.3 |50.6 E
171 9280033 |617295.6 |50.5 T
172 9280039 |617290.8 |50.6 T
173 9280025 |617269 49.8 E
174 9280020 |617266.1 |49.7 T
175 9280030 |617269.3 |49.9 T
176 9280023 |617282.7 |49.9 EST10
177 9280049 |617163.2 |49.9 E
178 9280054 |617164.2 |49.8 T
179 9280045 |617163.3 |50 T
180 9280058 |617148.6 |49.615 CS
181 9280063 |617149.6 |49.5 CS
182 9280061 |617141.3 |49.5 E
183 9280062 |617145.6 |49.5 T
184 9280060 |617137.9 |49.5 T
185 9280074 |617136.9 |49.2 E
186 9280075 |6171415 |49.2 T
187 9280071 |617133.2 |49.2 T
188 9280083 |617107.7 |48.5 E
189 9280085 |617109.9 |48.5 T
190 9280078 |617108.2 |48.6 T
191] 9280095 |617065.2 |48.6 E
192 9280098 |617068.2 |48.6 T
193 9280086 |617070.5 |48.6 T
194 9280108 |617019 50.4 E
195 9280112 |617019.4 |50.6 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION

196 9280104 |617019.8 |50.1 T

197 9280111 |617004.8 |50.8 CS
198 9280113 |616990.7 |51.4 CS
199 9280114 |616979.7 |51.3 CS
200 9280120 |616966.5 |51.6 E

201 9280116 |616966.6 |51.6 T

202 9280124 |616968.2 |51.5 T

203 9280077 |617133.9 |49.1 EST11
204 9280108 |617008.2 |50.6 EST12
205 9279864 |616985.7 |51 EST13
206 9280364 |617056.4 |51.3 EST14
207 9280075 |617005.8 |49.8 E

208 9280074 |617009.5 |49.8 T

209 9280076 |617001.7 |49.8 T

210 9280020 |617000 50.9 E

211 9280021 |617003.3 |50.9 T

212 9280017 |616995 50.9 E

213 9279968 |616994.6 |51.6 E

214 9279969 | 616998 51.6 T

215 9279966 | 616990 51.6 T

216 9279883 |616987.1 |51.9 E

217 9279884 |616991.2 |51.9 T

218 9279882 |616982.3 |51.9 T

219 9279791 |616986.3 |50.2 E

220 9279790 |616989.9 |50.2 T

221 9279791 |616982.5 |50.2 T

222 9279755 |616982.7 |48.8 E

223 9279754 |616985.3 |48.8 T

224 9279755 |616979.2 |48.8 T

225 9280126 |616957 51.6 EST15
226 9280154 |617018.2 |51.8 E

227 9280154 |617022.5 |51.6 T

228 9280157 |617014.6 |51.9 T

229 9280198 |617026.7 |50.3 E

230 9280197 |617030.2 |50.4 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
231 9280200 |617023 50.2 T
232 9280258 |617038.3 |50.1 E
233 9280257 |617042.1 |50.3 T
234 9280259 |617035.1 |49.9 T
235 9280361 |617057.8 |51.3 E
236 9280360 |617061.7 |51.5 T
237 9280361 |617052.8 |51 T
238 9280358 |617053.8 |51 CS
239 9280293 |617052.8 |50.6 CS
240 9280268 |617048.6 |50.5 CS
241 9280408 |616987.6 |47.5 E
242 9280407 |616991.6 |47.9 T
243 9280408 |616983.9 |47.2 T
244 9280369 |616983.6 |46.3 E
245 9280368 |616985.6 |46.3 T
246 9280369 |616979.4 |46.1 T
247 9280305 |616977 46.1 E
248 9280304 |616978.6 |46.2 T
249 9280305 |616973.5 |45.9 T
250 9280218 |616968.4 |49.2 E
252 9280218 |616972.6 |49.2 T
254 9280099 |617734.7 |50.509 F
255 9280149 |617568.9 |54.6386 p
256 9280218 |616964.2 |49.2 T
257 9280140 |616960.6 |51.2 E
258 9280139 |616963.9 |51.2 T
259 9280142 |616956.6 |51.2 T
260 9280107 |616957.1 |51.9 E
261 9280108 |616959.8 |51.8 T
262 9280106 |616952.9 |52.3 T
263 9280052 |616951.3 |51.2 E
264 9280051 |616954.6 |51 T
265 9280052 |616947.7 |51.4 T
266 9279974 |616943.5 |52 E
267 9279971 | 616947 51.9 T
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N° DE

PUNTO NORTE |ESTE PUNT. ELEV. | DESCRIPCION
268 9279975 |616939.4 |52.1 T
269 9279931 |616939.7 |50.7 E
270 9279925 |616942.3 |50.8 T
271 9279927 |616934.8 |50.5 T
272 9279852 |616934.2 |49.7 E
273 9279853 |616938.3 |50 T
274 9279853 |616930.6 |49.5 T
275 9279790 |616932.1 |49.1 E
276 9279789 |616936.2 |49.2 T
277 9279790 |616923.9 |48.9 T
278 9279751 |616930.8 |47.5 E
279 9279752 6169349 |47.6 T
280 9279753 |616927.2 |47.5 T
281 9279780 |616934.1 |49 EST16
282 9280304 |617146 54.7 BM1
283 9280155 |617583.6 |54.3 BM2
284 9280309 |617755.3 |62 BM3
285 9279904 |617685.9 |48.6 BM4
286 9279542 |617811.1 |51.8 BM5
287 9280027 |617233.1 |49.9 BM6
288 9280117 |616960.6 |51.8 BM7
289 9280269 |617035.6 |49.8 BMS8
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Figura N° 13: Levantamiento topogréfico

Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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Figura N° 14: Levantamiento de la calle San Antonio

Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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Figura N° 15: Levantamiento de la calle San Nicolas
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

Figura N° 16: BMs
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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ANEXO N°®02

ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

1. Generalidades
1.1.  Objetivo

El presente Informe corresponde al Estudio de Mecanica de Suelos del terreno de
fundacion, de la tesis: “Propuesta Técnica- Econdmica de pavimentacion
urbana en las principales avenidas de Cruz del Médano — Modrrope para
mejorar la transitabilidad”. Dicho estudio se ha efectuado mediante una
investigacion de calicatas y ensayos de laboratorio, para evaluar las caracteristicas
fisicas y resistentes del suelo de fundacion sobre el cual serd construido el

pavimento a seleccionar.

1.2. Ubicacién

1.2.1. Ubicacion geogréfica

DEPARTAMENTO : Lambayeque

PROVINCIA : Lambayeque

DISTRITO : Mérrope

LOCALIDAD : Centro poblado Cruz del Médano

Investigacion geotécnicas
2.1. Trabajo de campo

En el trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades:

- Evaluacion y seleccion de las excavaciones (calicatas), siguiendo los
procedimientos de la Normas Técnicas para el Disefio de Caminos Vecinales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Excavacion, registro y muestreo de las excavaciones, de acuerdo a lasNormas
A.S.T.M. D 420,y A.S.T.M. D 2488.

2.1.1. Calicatas

En la exploracién del subsuelo o terreno de fundacion, se ejecuté un total de 18
calicatas o excavaciones a cielo abierto, ubicadas convenientemente de tal manera

de cubrir el area en estudio y determinar su perfil estratigrafico.
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Cuadro N° 14: Calicatas — Calles

Calicata N° UBICACION Profundidad (m)
C-1 San Jose 1.50
C-2 San José 1.50
C-3 San Antonio 150
C-4 San Antonio 1.50
C-5 Miguel Grau 1.50
C-6 28 de Julio 1.50
C-7 Real 1.50
C-8 Real 1.50
C-9 Progreso 1.50
C-10 San Andres 1.50
c-11 Miraflores 1.50
C-12 Alfonso Ugarte 1.50
C-13 Alfonso Ugarte 1.50
C-14 San Nicolas 1.50
C-15 San Nicolas 1.50
C-16 Libertad 1.50
C-17 Ollanta Humala 1.50
C-18 Ollanta Humala 1.50

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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2.1.2. Recoleccion de muestras de suelo en el terreno

Se tomaron muestras representativas del suelo de cada calicata ejecutada, para
proceder a su posterior clasificacion en el laboratorio. Se ejecutaron en total
veinte (18) calicatas ubicadas en el Centro Poblado Cruz del Médano.

Se recolectaron las muestras del suelo alteradas de cada una de las
perforaciones, en bolsas de 4 kilos con sus respectivas identificaciones.

Existen dos categorias principales de muestras de suelo:

> Muestras Inalteradas: Son aquellas muestras usando técnicas en las
cuales es posible preservar de la estructura natural del material. En estas
muestras se realizan todos aquellos ensayos que permiten evaluar las
condiciones de resistencia del suelo y comportamiento ingenieril y las
propiedades de permeabilidad, ademéas determinar la humedad natural y todos
los demas ensayos que se pueden ejecutar en las muestras alteradas.

> Muestras Alteradas: Es aquella donde parte de ella o toda, ha sufrido
una alteracion tal que ha perdido la estructura que poseia in-situ, estas muestras
no representan de forma real las propiedades ingenieriles de resistencia y
permeabilidad del suelo. Una muestra inalterada generalmente es usada para
los procesos de identificacion y caracterizacion del suelo. Las muestras
inalteradas también son usadas para preparar especimenes de laboratorio y
evaluar en ellos propiedades de permeabilidad y resistencia mecéanica, cuando
la destinacion del suelo sea como elemento de construccion.

2.1.3. Muestreo

Se tomaron muestras disturbadas representativas de los tipos de suelos
encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de
laboratorio, de acuerdo al procedimiento recomendado por la Norma
A.S.T.M. D 420.

2.1.4. Preservacion y Transporte de suelos

Por ultimo, se realizaron las practicas normalizadas para la preservacion y
transporte de suelos, con destino hacia el laboratorio de la Empresa, para los

posteriores ensayos, teniendo en cuenta la Norma A.S.T.M. D 4220.
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2.2.  Trabajos de laboratorio
Los trabajos en laboratorio incluyeron las siguientes actividades:

- Métodos para la reduccion de muestras de campo a tamafio de muestras de

ensayo, de acuerdo a la Norma A.S.T.M. C 702.

- Obtencion en laboratorio de muestras representativas (cuarteo), siguiendo la
practica de la Norma A.S.T.M. C 702.

2.2.1. Ensayos de laboratorio estandar

Las muestras representativas se trasladaron y ensayaron en el Laboratorio de
Mecénica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo, siguiendo las Normas
AASHT.O, AST.M.yN.T.P.; yson las siguientes:

- Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils A A.S.H.T.O. T 89

(Método de Ensayo de Anélisis Granulométrico de Suelos por Tamizado.

- Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Inde
AAS.H.T.O. T 89. (Método de Ensayo para Determinar el Limite Liquido,

Limite Plastico e indice de Plasticidad de Suelos.

- Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) -
AASHT.O. T 265 (Método de Ensayo para Determinar el Contenido de
Humedad de un Suelo).

3. Procedimientos

» Previamente se selecciona el lugar de exploracion (Centro Poblado Cruz del
Médano), usando una palana se despejd y limpio el area donde se excavara la
calicata.
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ANEXO N°® 03
CALICATAS



Figura N° 17: Medicién de la calicata

Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

» Con el uso de la wincha se midié y con una picota se procedio a la
excavacion de una calicata de 1.00 m de largo x 0.90 m de ancho x 1.50 m
de profundidad.

Figura N°18: Excavacién de calicata
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

» Se realizo la calicata, ya que es un método sencillo que no requiere de
equipos especiales. Para el estudio se cavd 18 calicatas, debido a que se
realizaran distintos ensayos de mecanica de suelo.
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Figura N° 19: Realizacién de la calicata
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

Se tomaron muestras donde se producia cambios visuales en el estrato del

suelo. Se colocaron las muestras en bolsas plasticas y se cerraron

inmediatamente para que no haya pérdida de humedad.

Figura N° 20: Realizacion de la calicata
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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ENSAYOS DE
GRANULOMETRIA
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PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ASTM E - 11 STANDARD
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PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
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N LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
CESAR VALLEJO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
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! U C PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
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UNIVERSIDAD PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CESAR VALLEJO
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CESAR VALLEJO

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
UNIVERSIDAD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

ASTM E - 11 STANDARD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

ESTRUCTURA:  AV. SAN NICOLAS - CAL 1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1465 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD
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. |PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
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Tesis:
L PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
L UNIVERSIDAD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
SESEVaRES PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
L
I ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
| ASTM E - 11 STANDARD
STRUCTURA:  CALL. MIGUEL GRAU - CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
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Tesis:
U cv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
UNIVERSIDAD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
SEOARYARES PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

ESTRUCTURA:  CALL. MIGUEL GRAU DE JULIO - CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1158.12 FECHA : 27-jun-17
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UNIVERSIBAD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

CESAR VALLESO

Tesis:
ﬁ U CV PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

ESTRUCTURA:  AV. REAL - CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1175.2 FECHA: 27-un-17
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PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO |, ESPECIFICACION x
TAMICES ASTM Pl Ceth e ACUMULADG |% QUE PASA SROVERTS DESCRIPCION DE LA MUESTRA
| ST R : TAMANOMAXIMO :  mm
77777 PESO<# 3 grs.
RS EE N T P B PLASTICIDAD
= EEQuDeN: . 17.044
= B I 5 - | _LPLASTICO . 14167
LY 1 | RN I. PLASTICO : 281
G : A 7 | CLASIFICACION )
R o Rl T sucs
el R a X _| _AASHTO
3 il OBSERVACIONES :
R T 5.85 05 995 | | e T
10 2.00 98.74 8.9 o | Y, i3
20 085 | 19472 255 745
40 0.43 26821 483 51.7 o e £
60 0.25 47561 88.8 1.2 ) W RIEE K,
140 0.1 95.27 9.9 3.1 50
200 0.08 24.85 99.0 1.0
E BASE ~ | aaes — 997 DN
I TOTAL - T il S0 9 LR o LSS | S
% DE PERDIDA 3.30
REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
TAMANO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD
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8 & e e o2 g &§ 8 § 88 8% 8
» N N T S S5 s =z z = Z iz = s 25 =z Zz
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80 | }
|
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17
Y60 S s B e E— ‘
& |
a % i
17} | |
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w
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& 20 ......... weeef
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GjaiEEmEnS o | i |
10.00 00 D ] 0.01
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T J
( REVISADO POR: ) ( REVISADO POR: )
( Responsable de Laboratorio D: N Asesor Responsable D: e Director de Escuela D: )
Nombre: Nombre: Nombre:
M: M: - M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: Al
W N LENG
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

ESTRUCTURA : CALL. PROGRESO- CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1250 FECHA: 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD: 1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO % RETENIDO |, ESPECIFICACION <
TAMICES ASTM {min) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO % QUE PASA PROYECTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
= 3 Eus TAMANO MAXIMO : mm
ik e Yt oAl PESO<#4 £ grs.
i R (B B T A PLASTICIDAD
Bine T o EEtienipe
- | [ L. PLASTICO
£ { AT e S “ 1. PLASTICO
TS o O 7 [ T [ [ | CLASIFICACION
&5 sucs :
S AASHTO -
] = S ; OBSERVACIONES : ™
1 - a5 2545 20 20 98.0
10 2.00 94.03 7.5 9.6 90.4
20 085 194.20 15,5 25.1 74.9
40 043 284.26 227 47.8 52.2
60 0.25 496.72 39.7 87.6 12.4
140 0.11 102.30 82 95.8 42 B > 3
200 0.08 36.71 2.9 98.7 1.3
~ BASE _ 13.05 70 99.7 R
TOTAL 1246.72 T 997
% DE PERDIDA 3.28
REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
TAMANO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD
|
CURVA GRANULOMETRICA o o B
¥ u o AR meiemeaaRip ool g g S §
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TAMANO DE PARTICULA EN mm
T 5/
( REVISADO POR: ] ( REVISADO POR: )
< Responsable de Laboratorio D: =3 Asesor Responsable D: aNa Director de Escuela
Nombre: Nombre: Nombre:
M: M: -
Firma: Firma: Firma:
A: A:
N NG
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

ESTRUCTURA : CALL. SAN ANDRES- CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : . 1468 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO |, ESPECIFICACION
TAMICES ASTM i RETENIDO PARGIAL ACUMULADO | % QUE PASA PROYECTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
= p TAMANOMAXIMO :  mm |
e = PESO<#4 grs. |
IR TS SETEAT | E R =1 | PLASTICIDAD :
” E Eh 3 ey L. LiQuiDO 13.864
RN i DA L. PLASTICO 8.366
I. PLASTICO 5.498
CLASIFICACION I
5 SUESHF RS, T e
AASHT® - =
et OBSERVACIONES : A
E 4.75 27.58 19 1.9 98.1 R0 T
10 2.00 86.78 S |ETETe 922 1
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F e B 579.65 BYBIER 809 19.1 S
140 0.11 221.37 15.1 96.0 4.0
200 0.08 40.21 2.7 98.7 1.3
BASE 15.03 1.0 — 997 i B
TOTAL 1464.14 99.7 s
% DE PERDIDA 3.86
REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
TAMANO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD
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TAMARNO DE PARTICULA EN mm
T Y
( REVISADO POR: ] ( REVISADO POR: )
e Responsable de Laboratorio D: NG Asesor Responsable D: Bl Director de Escuela D:
Nombre: Nombre: Nombre:
M: M: = M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
e % AN
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANAEN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

% QUE PASA EN PESO

ESTRUCTURA:  CALL. MIRAFLORES- CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1276.25 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO |, ESPECIFICACION 7
TAMICES ASTM G RETENIDG B AROIAL ACUMULADO |% QUE PASA PROYESTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
A T LA | AP o | s o TAMANO MAXIMO :  mm
2Ry PESO<#4 grs.
T = PLASTICIDAD K
|2 e = % L. Liquibo 14.592
& TR R L.PLASTICO  : 14.354 i
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) i oy | cLasiFicacion |
o h |, . LS sSucs B
% AASHTO 3
s o 1 : OBSERVACIONES :
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043 2BTHD. 225 45.0 55.0 ¥ 5 s 2
3 0.25 4724 T 82.0 18.0
041 189.65 14.9 96.8 3.2 02 i)
0.08 21.13 1.7 98.5 1.5
BASER S| It 5 0300 | Srrra 99.7
TOTAL 1271.88 99.7
% DE PERDIDA 437
REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
TAMANO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD
CURVA GRANULOMETRICA 3 = b
) N . R e o 2 (X N - ]
LN T a3 $8 3= £ o Tz imoEm oE z

0 - — Prpeecye | L} | |
10.00 00 - 5 0.10 0.01
TAMANO DE PARTICULA EN mm
( REVISADO POR: ] ( REVISADO POR: )|
(@ Responsable de Laboratorio D: ) Asesor Responsable D: NG Director de Escuela D:
Nombre: Nombre: Nombre:
M: M: 5 M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
I\ PN E
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ASTM E - 11 STANDARD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

ESTRUCTURA:  AV. ALFONSO UGARTE - CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1300.12 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD:  1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO ESPECIFICACION .
TAMICES ASTM fnm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO |% QUE PASA PROYECTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
i i = TAMANO MAXIMO :  mm |
PESO<#4 o grs.
| _PLASTICIDAD
IRy L. LiQuipo 20150 |
e ] E B L.PLASTICO  : 19574
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e TN SO SR | I Sucs
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40 0.43 294.25 226 45.0 55.0 =)
60 0.25 478.24 36.8 818 18.2
140 0.1 194.15 14.9 96.7 33 7
200 0.08 23.14 1.8 98.5 1.5
BASE 15.03 1.2 99.6
TOTAL 1295.21 99.6 D
% DE PERDIDA 4.91
REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
TAMANO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD
CURVA GRANULOMETRICA ° o
8 & 5 R o2 - ]
WoN N T Lo~ s 8 S > > O INE . S S e z
100 - - s ;
N““"‘*-...._\ |
90 |
80 ‘
o 70
0
& 60
i
= 50
3 |
< 40 1 |
u |
33 i
=50
10 ¢
0 ! —
10.00 0 g . 0.01
TAMANO DE PARTICULA EN mm
A )
[
( REVISADO POR: ) REVISADO POR: )
Responsable de Laboratorio D: ) Asesor Responsable D: w (e Director de Escuela D:
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Mo Ao N

111




Tesis:
PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
UNIVERSI0AD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
2 PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD
ESTRUCTURA : AV. ALFONSO UGARTE - CAL 02 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1300.12 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD :  1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO ESPECIFICACION z
TAMICES ASTM (im) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO % QUE PASA PROYECTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
PR TAMANO MAXIMO : mm
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BASE TR ] Rl e e e
TOTAL 1295.57 99.7
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

ASTM E - 11 STANDARD

ESTRUCTURA : AV. LIBERTDAD - CAL 01 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1350 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50 m
ABERTURA PESO % RETENIDO % RETENIDO |, ESPECIFICACION -
TAMICES ASTM mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO % QUE PASA PROYECTO DESCRIPCION DE LA MUESTRA
A R i i P | B R N hias | T SN o | G Yo TAMANO MAXIMO : mm
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200 0.08 30.01 22 98.8 1.2
__BASE 2 12.35 09 ncea Reah e Tenie Fiey
TOTAL 1345.85 99.7 >
% DE PERDIDA 4.15
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Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM E - 11 STANDARD

PROCEDENCIA :

PROFUNDIDAD :

POR LAS INVESTIGADORAS

ESTRUCTURA : AV. OLLANTA HUMALA - CAL 02 HECHO POR :
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION :

CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
1.50 m

ABERTURA PESO % RETENIDO | % RETENIDO |, ESPECIFICACION ”
TAMICES ASTM T KETENIDO BARGIAL ACUMULADO | QUE PASA SROVERTS DESCRIPCION DE LA MUESTRA
2 7] 2 FREN TAMANOMAXIMO :  mm_
3 ] e X 4 [0 _PESO<#4 grs.
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% TOTAL 1247.34 99.6 D
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ENSAYOS DE
CONTENIDO DE
HUMEDAD



CONTENIDO DE HUMEDAD

A) DEFINICION

El contenido de agua es la suma de agua libre, contenida en una masa de suefio que
se determina en el laboratorio con relacion directa con el peso seco del suelo y
expresado en porcentaje. La condicion de suelo seco es colocando en una estufa
durante 24 horas a temperatura de 110°C + a 5°C, pues es preferible secar las

muestras hasta que no haya variacion en su peso.

Humedad (%) = (Peso humedo — Peso seco) x 100
Peso seco

B) OBJETIVO

El presente método de ensayo determina el contenido de humedad de un suelo.

C) MATERIALES

C.1) Horno de secado: Horno de secado termostaticamente controlado, capaz de

mantener una temperatura de 110 + 5 °C.

FFigura N°21: Horno
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

116



C.2) Balanza: De capacidad conveniente y con las siguientes aproximaciones: de 0.1

g para muestras de menos de 200 g de 0. 1 g para muestras de mas de 200 g.

FiguraN°22: Balanza
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

C.3) Recipiente: fabricados de material resistente a la corrosion, y al cambio de peso
cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo, exposicion a materiales

de pH variable, y a limpieza

B T
‘ -~ D ~l

Figura N° 23: Recipiente
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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D) Procedimientos

> Se pesaron los recipientes de metal en una balanza

Figura N° 24: Muestras — 3 calicatas
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras

» Se colocaron muestras representativas de suelo himedo en el los recipientes
y se determind el peso de los mismos mas el suelo himedo.

Figura N°25: Peso del material
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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> Despues de pesar la muestra humeda mas el recipiente, se colocaron las
muestras en la estufa para secarlas a una temperatura de 110 £ 5 °C. durante
un periodo de 24 horas.

Figura N° 26: Colocacidn en la estufa
Fuente: Fotografia tomada por las investigadoras
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AVENIDA SAN JOSE

Teosis:
j Ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
g LAS PRINCIFALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE -
Zhs et PARA MEJORAR LA TRANSITASILIDAD
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : AV. SAN JOSE C-1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 150 m

Ubicacion : Cc-1
Estrato : | E1 1 E2 1 E3
Profundidad : 1.50 m
Tara Numero Unidades 1 2 3
Peso de tara Gr 488.7 488.00 467.00
= del Jo ht do + tara Gr 3933.90 3910.00 2899.680
pes=o del suelo seco + tara Gr 3879.00 3803.50 2798.70
peso del agua Gr/Cm3 54.90 106.50 100.90
peso del suelo seco Gr 3410.30 3335.50 2331.70

% deo humedad 1.61 319 433

I PROMEDIO % DE HUMEDAD I 30s ]

e

Teosis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD

ASTM D 2216
ESTRUCTURA : AV. SAN JOSE -C2 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50 m
LUNcacoon H C-2
|Estrato : =ttt t=—"] E3
|Profundidad : 1.50 m
Tara Numero Unidades 1 2 3
'Peso de tara Gr 468.70 468.00 467.00
|peso del suelo humedo + tara Gr 3928.00 3900.00 2910.00
peso del suelo seco +tara Gr 3850.00 3535.00 2845.50
peso del agua Gr/Cm3 78.00 365.00 64 50
peso del suelo seco Gr 3381.30 3067.00 2378.50
% de humedad 2.3 11.90 2.71
| PROMEDIO % DE HUMEDAD | se4 |




AVENIDA SAN ANTONIO

ucv

Uvviasioas

Tesis:
Ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
g LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE .
T PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : AV. SAN JANTONIO C1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 150 m

Ubicacion : c-1

Estrato : 1 E1 I E2 1 E3
Profundidad : 1.50 m

Tara Numero Unidades 1 2 3

Peso de tara Gr 468.70 468.00 467 00
peso del suelo humedo + tara Gr 3950.00 3912.50 2850 80

[ del 1 + tara Gr 3785.50 3875.20 2690.80
peso del agua Gr/Cm 3 164.50 37.30 160.00
peso del suelo seco Gr 3316.80 3407.20 2223 .80

% de humedad 4.96 1.09 7.19
| PROMEDIO % DE HUMEDAD 1 4.42 |
Tosis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

P, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : AV. SAN JANTONIO C2 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50 m
Ubicacion : Cc-2
Estrato : | E1 | E2 | E3
Profundidad : 1.50 m
Tara Numero Unidades 1 2 3
Peso de tara Gr 468.70 468.70 468.00
peso del suelo humedo + tara Gr 2980.50 3933.90 3910.00
peso del suelo seco +tara Gr 2781.30 3709.00 3501.50
peso del agua Gr/Cm3 199.20 224,90 408.50
peso del suelo seco Gr 2312.60 3240.30 3033.50
% de humedad 8.61 6.94 13.47
| PROMEDIO % DE HUMEDAD | I |
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AVENIDA SAN NICOLAS

ucv

- etramay
T -t

Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONGMICA OF PAVIMENTACIKON URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES ¥ AVENIDAS DF CRUZ DEL MEDANG - MORROPE
PARA MEJORAR LA THANSITABILIDAD -

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD

ASTM D 2216

ESTRUCTURA

AV.SAN NICOLAS C1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA - 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL - ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA PROFUNDIDAD : 1 50 m
Ubicacion : C-1
Estrato - I E1 | E2 | E3
Profundidad : 1.50 m
Tara Namero Unidades 1 2 3
Peono de tara Gr 467 00 465.70 462 00
peso del suelo humedo + tara Gr 2899 60 3928 00 3900.00
peso del suelo seco + tara Gr 2740.70 3810.00 3500.00
del ua Gr/Cm3 158.90 11800 400.00
peso del suelo seco Gr 2273.70 334130 303200
% de humedad 6.99 3.53 13.18
[ PROMEDIO % DE HUMEDAD | 7.90 I
Tesis:

uey

e Nadw

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD

ASTM D 2216
ESTRUCTURA : AV, SAN NICOLAS C2 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-un-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50m
Ubicacion : c-2
Estrato : | E1 = £3
Profundidad : == 1.50 m
Tara Nomero _Unidades 1 2 3
Peso de tara G 467.00 468.70 46800
peso deol sucio humedo +tara Gr 2810.00 2950.00 391250
peso del suelo seco + tara Gr 281250 380550 3815.20
peso del agua Gr/Cm 3 47.50 144 50 97.30
peso del suelo seco Gr 234550 3336.80 334720
% de humedad 4.16 4.33 29
Jis PROMEDIO % DE HUMEDAD [ 380 |
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AVENIDA MIGUEL GRAU

Tasis
Ucv PROPUESTA TECNOO ECONOMICA DE FAVIVENTACION URILANA BN
S>wnoe LAS PRINCIFALES CALLES ¥ AVENDAS DE CRUZ DEL NEDANG - WORRCEE
O34 PARA MEIORAR LA TRANBITADLIOAD
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : CALL MIGUEL GRAL MECHO FOR : POR LAS NVES TIGADORAS
MUSSTRA | 1253 FECHA : 2T 417
MATEMIAL | ARIMA - ARCILLOSA UBICACION - CRIUZ DEL MESAND - MORSOME
PROCEDENCHA | PROPUNDIDAD - * %0 m
Ubecme btor C.1
Eatrato 1 e o=gpo-i) L2
Profundicaa .50 o
v Mu o . * = 3
e de tara &r 267 001 55 T 25770,
Dot suwio - tara Tr ¥ T, S 5
GOl 2w weio * Lara O Fral B 2893 3 |0 304
eyl Gritm3 1&3 90, 16723 'G;,N
PO G0 suna seco 5o 224320} 2344 OO 2257 6o
s N oeh & 3T T3 T.HA
S

AVENIDA 28 DE JULIO

Tesis:
Uc PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
a«nu LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
. PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : CALL 28 DE JULIO HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-un-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA - PROFUNDIDAD : 1.50 m

Ubicacion : C+1
Estrato : | E1 1 E2 | E3
Profundidad : { 1.50 m
[ Tara Namero | Unidades 1 2 3
Peso do tara Gr 472.00 473.70 491.70
peso del suelo humodo + tara _Gr 2855.80 2985.50 3003.50
peso del suelo seco + tara Gr 2715620 2813.30 2831.30
poso del agua Gr/Cm 3 145.60 172 20 190.20
poso del suelo seco Gr 2248 .20 2349 60 2367.30

% de humedad 6.27 7.13 8.03

[ PROMEDIO % DE HUMEDAD | B N |
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AVENIDA OLLANTA HUMALA

Tess:

ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
Samen LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS OF CRUZ OEL MEDANG - MORROPE
— - PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216

AV, CLLANTA HUMALE TS HECHD POR = PORLAS WVESTIGADOURAS
ESTRUCTURA V. OL HUMALE C :
1252 FECHA . 2737
::;sx A:E‘NA - ARCILLOSA UBICACYON - CRUZ DEL MEDANO - MORROFE
PROCEDENCIA PROSUNDIDAD « 7 50
DICICION * c-2
:sm = £4 , €2 | B3 |
i e —
Profundidad 50 s
T Numero Unidades 1 2 —
P::«m Gr LTS5 BA &77 34} 95 ,c;
Gr 2559 44 7am5 14! T 14
9”0 L20C0O ara 2 3 - | 4
peso cei sueio h—.amofoow ; o i ‘au“:
'm“"‘w“ GeiCm3 14524 1TEEA '?33_441
'9“0“ uolo Seco <3 2251 24 23532481 2370.54]
e * de humecad 527! 713! s12

PROMEDIO % DE HUMEDAD 739 |

Tesis:
ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN ":
A4 LAS PRINCIPALES CALLES ¥ AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANG - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 22186

ESTRUCTURA : AV. OLLANTA HUMALA C2

HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-un-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANGC - MORROPE
PROCEDENCIA :

PROFUNDIDAD : 150 m

Ubicacién : Cc-2

Estrato : | E1 1 E2 | E2

Profundidad : 1.50 m

Tara Numero Unidades 1 2 3

Peso de tara Gr 473.34 475.04 493.04

peso del suelo humedo + tara Gr 285714 2986.84 3004 84

peso del suelo seco + tara Gr 2716.54 2813.30 283264

peso del agua Gr/Cm3 146 94 173.54 191.54

peso del suelo seco Gr 2249.54 2350.94 2368.64
% de humedad 6.27 713 8.09

| PROMEDIO % DE HUMEDAD | 716 |
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AVENIDA LIBERTAD

Tesis: -
ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
o viesmer LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE S—
e

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216

ESTRUCTURA : AV LIBERTDAD C1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA ¢ PROFUNDIDAD : 1.50 m
Ubicacion : Cc-2
Estrato - I E1 | = E3
Profundidad : 1.50 m
Tara Nomero Unidades 1 2 3
Peso de tara Gr 473.34 475.04 493.04
peso del suelo ht do + tara Gr 2857.14 2986 .84 3004 .84
peso del suelo seco + tara Gr 2716.54 2813.30 2832 64
peso del agua Gr/iCm3 146.94 173.54 191 54
peso del suelo seco Gr 2249.54 235094 2368 64
% de humedad 6.27 7.13 8.09

I PROMEDIO % DE HUMEDAD 1 7.16 1

AVENIDA SAN ANDRES

Tesis: -
\-‘ UCV PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URSANA EN
S yraumas LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
Coes v

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216

ESTRUCTURA : CALLE SAN ANDRES C1 HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-Jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA - PROFUNDIDAD : 1 50 m
Ubicacién - C-1
Estrato : T E1 ] E2 I E3
‘Profundidad - iS50 m
Tara NG o Unidades 1 | 2 3
Peso de tara Gr 276.00 %77.70 295,70
P del o h do + tara Gr 2859 80 2889.50 3007.50
peso del suelo seco + tara Gr 2719.20 2813.30 2835.20
del agua Gr/Cm 3 149.60 176.20 194.20
peso del suelo seco Gr 2252.20 2353.60 2371.30
% de humedad 8.27 713 8.19

[ PROMEDIO % DE HUMEDAD 720 ]
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AVENIDA PROGRESO

Tesis:

ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN

~dneint LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

SRy PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216
ESTRUCTURA : CALL. PROGRESO HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
MUESTRA : 1252 FECHA : 27-jun-17
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA . PROFUNDIDAD : 1.50m
Ubicacion : C-2
Estrato : | E1 | E2 | E3
Profundidad : 1.50 m
Tara Nomero Unidados | 1 2 3
Peso de tara Gr__ 47500 476.70 49470
peso del suoto humedo + tafa A [ 285880 2988.50 3006.50
peso del suelo seco + tara I 2718.20 2813.30 283430
peso del agua Gr/Cm3 148.60 175.20 193.20
poso del suelo saco | O - s A1 225120 235260 2370.30
% do humadad 5,27 7.13 8.15
I PROMEDIO % DE HUMEDAD || 748 |
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AVENIDA ALFONSO UGARTE

Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD

ASTM D 2216

ESTRUCTURA : AV, ALFONSO UGARTE C1
MUESTRA : 1252
MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA

HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS

FECHA : 27-un-17

UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50 m

[Ubicacion : C-1

|Estrato - | s 7| E3

Profundidad : 1.50 m

Tara Nomero Unidades 1 2 3

|Peso de tara Gr 472.26 473 .96 491 96

{peso del suelo humedo + tara Gr 2856.08 2085.76 3003.76
del sueolo seco + tara Gr 271546] 281330 2831.56
del Gr/Cm3 145.86} 172.46] 190 48
del suelo seco Gr 2248.46]  2340.86| 2367 56

% deo humedad 8.27 7.13] 8.04)
[ PROMEDIO % DE HUMEDAD | I E T |

ucv

LR Y T
Ziws eas

Tesis:

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

A

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD

ASTM D 2216

ESTRUCTURA : AV. ALFONSO UGARTE C2

MUESTRA : 1252

MATERIAL : ARENA - ARCILLOSA

FECHA : 27-jJun-17

HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 1.50 m

Ubicacién : C-2

Estrato : ) [ = | E3

Profundidad : 1.50 m

Tara Numero Unidades 1 2 3

Peso de tara Gr 47334 47504 493.04

peso del suelo humedo + tara Gr 2857 14 2986.84 3004 .84
del suelo seco + tara Gr 271654 2813.30 283264

peso del agua Ge/iCm3 146.94 173.54 191.54

peso deol suelo seco Gr 2249.54 2350.94 2368 64

% de humedad 6.27 7.43 8.09
PROMEDIO % DE HUMEDAD | B X e |
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AVENIDA REAL

Tesis: -
ucv PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
Sespsum LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANC - MORROPE ~
oS

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216

ESTRUCTURA : AV, REAL C1
MUESTRA : 1252
MATERIAL - ARENA - ARCILLOSA

HECHO POR : PO LAS INVESTIGADORAS
FECHA : Z7-Jun-1T
UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PROCEDENCIA : PROFUNOIDAD : 1. S0m
Ll._lbl“cwn & C-1
(Estrato : | E1 1 E2 | E3
Profundidad : 1.50 m
Tara NGomero Unidades 1 2 3
Poso do tara Gr 474.00 475.70 293 70
del suelo humeodo + tara Gr 2857 .80 2087.50 3005.50
del suclo seco + tara Gr 2717.20 2813:30 2833.30
peso del agua Gr/Cm3 147.60 174.20 19220
peso del suelo seco Gr 2250.20 2351.60 235930
% de humedad 6.27 7.13 8.11
PROMEDIO % DE HUMEDAD |=—rare=)
Tesis: =
uc PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
Sawa LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDAND - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD
ASTM D 2216

ESTRUCTURA : AV REAL C2

HECHO POR : POR LAS INVESTIGADORAS
FECHA : 27 qun-17

UBICACION : CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PROCEDENCIA : PROFUNDIDAD : 150 m
bicacida: c-2
Estrato : 1 Et | €2 1 E3
[Profundidad - 1,50 m
' Tara NUomero Unidades 1 2 3
Peso de tara Gr &73.00 47470 292 70
del suelo h do + tara Gr 28586 80 29866 S0 3004 50
peso del suelo seco + tara Gr 2716 20 281330 2832 30
del agua Gricm 3 146 60 173.20 191 20
del suelo seco Gr 224820 2350 80 2368 30
% de humedad 6.27 7.13 8.07
I W%Dﬁm 718

129




ENSAYOS

DE LIMITE DE
CONSISTENCIA



369

359

152

1.0

66

131




Tesls:
uc’! PROPUESTA TROCNICO ECONOMICA DE PAVIMENT AL 10N UHRANA N
e ed i

LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIOAS DF CHUZ DI1 MEDANG - SSORKOPE
FARA MEJORAR LA TRANSITARILIDAD

LIMITE DE CONSISTENCIA

UBICACION: C.P CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYECUT
FECHA: 07/01/2017
N' DE MUESTRA:  |OLLANTA HUMALA

PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA (m): 1.%

DESCRIPCION DEL SUELDY ARENA ARCILLOSA
LIMITE LiIQUIDO
N° DF LATA 22 21 1%
PESO DE SUELO HUMEDO « LATA (1) 26 b 357
PESO DE SUELD SECO « LATA (pr.) e 33.7 132
PESO DE LATA {g.): 04 | 200 | 207
PESO DE SUELD SECD (gr ): L) 1.1 1.5
PESO DE AGUA (1) 38 26 | 2%
ICONTENIDD OF HUMEDAD (%) 5.0 % 0.2
N' DE GOLPES 7 | 19 12
LIMITE PLASTICO o
N DE LATA - 1 b2
PESO DE SUELD HUMEDO » LATA (g2 26.% 7.7
PESO OF SUELO SECO « LATA (pr.) 264 265
PESO DE LATA (gr ) 206 205
PESO OF SUELO SECO (gr): 5% 6.0
PESO DE AGUA {gr.). 0.4 1.2
CONTENIDO DE HUMEDAD (%): 17 20.7
LIMITE PLASTICO (%), N

CURVA DE FLUIDEZ

> — LMITE UQUIDO (%)
% 5 40.00%
% / LIMITE PLASTICO (%):
5 s 3.471
10 = INDICE DE PLASTICIDAD:
5 30530
10 INDICE DE FLUENCIA:

! 77455

0 3 2
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I DE LATA

720

2690

5.70

Bl
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. il  PROPUESTA TRCNKCO ECONOMICA DX PAVIMENTACION URBANA BN
B LM LAS FRINCIPALYS CALLES Y AVENIOAS DF CRUZ DEL MEDANO - MORROP
| [ PARA MEJORAR LA TRANSTTABILIDAD
1l LIMITE DE CONSISTENCIA
ACGION: P CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYEQUE
F‘TM Elﬁ:non
DE MUESTRA: SAN JOSE - M2
PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA [m): 1.5°
DESCRIPCION DEL SUELO: ARENA ARCILLOSA
|UimiTE LiQUIDO
| DE LATA Al 7] P
{PESO DE SUELO HUMEDO + LATA (gr.): 3460 | 3310 | 3730
{PESO DE SUELO SECO » LATA (gr.): 3300 | 3110 | 2410
{PESO DE LATA (gr.): 2070 | 2060 | 2090
{PESO DE SUELO SECO (3r): 1230 | 1050 | 1320
[PESO DE AGUA (g7.): 160 | 200 | 3%
|CONTENIDO DE HUMEDAD (¥): 1301 | 1905 | 2803
|n¢ DE GOLPES: 33 26 19
Idmranmco
{3 DELATA 81 13
[PESO DE SUELO HUMEDO + LATA (gr.): | 27.40 | 2650
[PESO DE SUELO SECO + LATA {gr.): 2660 | 2610
[PESO DE LATA (gr.): 2050 | 2060
[PESO DE SUELO SECO {gr.): 610 | 550
PESO DE AGUA (gr.): 080 | 080
EoTn'tmoo DE HUMEDAD (%): 1311 | 1455
JLUMITE PLASTICO (%): 13.830
CURVA DE FLUIDEZ
” e
* : T UMITE LIQUIDO {%):
205 5 20.414
MITE PLASTICO (%):
R e = = e — s 13.830
- s e i | INDICE DE PLASTICIDAD:
s | 6.584 |
2 = —— - ————— TNDICE DE FLUENCIA: |
io | : |
‘ 2 2. J = |
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Tesks:

ow e

—

Ucv PROFUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA £
LAS FRINCIPALES CALLES ¥ AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANG - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

LIMITE DE CONSISTENCIA

|umcmdm C.P2.CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYEQUE

FECHA: 07/07/2017
N* DE MUESTRA:  [SAN ANTONIO M2
PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA (m}: 1.5
DESCRIPCION DEL SUELO: ARENA AROLLOSA
LIMITE LiQuIDO
N* DE LATA X1 K2 K3
PESO DE SUELO HOMEDO + LATA {&r.): 30.4 331 381
[PESO DE SUELD SECO + LATA {gr.): 2721 | 310 | 341
[PESO DE LATA (gr.): 205 | 207 | 208
[PESO DE SUELO SECO (gr.): 65 103 135
|PESO DE AGUA (gr.): 33 | 21 | 40
|[CONTENIDO DE HUMEDAD (%): 00 | 206 | 208
| og Gowes: 28 20 14
o
|N° DE LATA K4 K5
[PESO DE SUELO HOMEDO « LATA {gr.): 264 | 270
[PESO DE SUELD SECO + LATA (gr.): 251 263
[PESO DE LATA (gr.): 205 | 206
|PESO DE SUELO SECO (gr.): 4.6 57
|PESO DE AGUA (gr): 13 07
|cONTENIDO DE HUMEDAD (%); 283 12.3
[LisATE PLASTICO (%): 2021
CURVA DE FLUIDEZ
<s = O 2 : o
i » UMITE LIQUIDO (%)
s 73 39.968
o e LIMITE PLASTICO (%):
2 T 2
2 INDICE DE PLASTICIDAD:
15 19,697
v INDICE DE FLUENCIA:
. €6 3%
0
3 5
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i e
R T JO
Al L o k, SN
0  ARENAARCLLOSA|
-~ A = &
=i e R 14 el E
EDO+LATALgr): | 3480 | 3280 | 3750 | =

O+IATAgr): © | 32.80 | 3020 | 3440 |

) DELAT e 1 |1 060: 120,60 -} 20.90

ESUROSECOWw Y. | 1220 | 960 | 130 _ ' ==

fm TP 2,00 260 | 310 , —
) y DEHUMEDAD (%): 1639 | 27.08 | 2296 L
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mmumm 15

ARENA ARCILLOSA

) & Pl
3328 | 3197 | 3572
3156 | 3024 | 3481
2060 | 2060 | 20,50
10.96 9.64 13.91
172 1.73 091
1569 | 1785 6.54

31 26 18

mmomn )

:" ES nmmﬁm rd:

|PESO DELATA
S0 D 'ﬁ. mm !

[pesoor Acua e

* fcowTed wwmmm:
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[PES0 0F SUELO AUMEDO + LATA (5
[pesoesuetosico - Ui )

'I.; \“:w’ , y > .. v ,- g \ : m L 2707
, i 254
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PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA (m); 1.5

DESCRIPCION DEL SUELO: ARENA ARCILLOSA
| DE tATA 7] Jn T

PESO OF SUELO HUMEDO + LATA {gr.): 305 341 355

147



: ,_QQW,QEI-’W'-'MGRM!AMMBMK_M
7/07/2017

 PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA (m): 1.5

DESCRIPCION DEL SUELO: "ARENA ARCILLOSA
LIMITE LIQUIDO
N*DE LATA. 22 21 5
PESO DE SUELO HUMEDO « LATA (gr.): 304 34.1 354
PESO DE SUELO SECO + LATA (gr.): 28.7 316 33.1
PESO DE LATA (gr.): 204 206 20.7
|PEsO DE SUELO SECO (g1.): 53 11.0 12.4
|nso‘o:mg;a: 1.7 25 23
CONTENIDO DE HUMEDAD {%): 205 229 185
|n* DE GoLPES: 27 19 13
c1 P2
26.2 276
253 26.4
20.6 20.5
4.7 59
09 12
191 | 203
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJCG

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

PAGINA ige 2

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - AV. SAN JOSE
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7953 8052 8159
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa E 56 25 12
1.7 Condicion de muestra = S/Mojar | Mojada SiMojar | Mojada SiMojar Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo 12670 | 12966 - 12555 [ 12673 12103 [ 12166
2. Célculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 218.00 253.00 303.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 206.00 206.00 239.10 284.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 161.00 192.10 264.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.45 -100.00 7.24 7.18
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 21.39 21.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g 4717 5013 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2329 2475 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) gfem3 2168 #DIV/O! 2037 1.838
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
o HER Thores) |~ (mm) () [ (mm) () o) | (om) | (o) @)
01-jun 02:00:00 p.m. 0.700 - - 0.920 : - 0.000 - -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 0.700 0.000 0.000%| 0.820 0.000 2 | 0.000%{ 0.000 0.000 0.000%
03-jun 03:00:00 p.m. 0.700 0.920 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.700 0.920 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 %
0.025 0.64 107.40] 236.78]  78.93 71.60[ 157.85 52.62 35.80{ 7893 2631
0.050 1.27 . 212.40| 468.26| 156.09 141.60] 312.17| 104.06 70.80[ 156.09] 5203
0.075 1.91 365.40| 805.57| 268.52 24360| 537.05] 179.02 121.80] 268.52] 8951
0.100 2.54 1000 511.80| 1128.32] 376.11| 37.61 34120 752.22| 250.74] 25.07 170.60f 376.11] 12537 12.54
0.125 3.18 656.10| 1446.45| 482.15 437.40] 964.30] 321.43 218.70] 482.15( 160.72
0.150 3.81 758.10] 1671.32| 557.11 505.40| 1114.21| 371.40 252.70) 557.11| 185.70
0.175 445 880.20| 1940.51| 646.84 586.80| 1293.67| 431.22 293.40| 646.84| 215.61
0.200 5.08 1500 976.10| 2151.93] 717.31| 47.82 627.40| 1383.18]  461.06] 30.74 308.70| 680.57| 226.86| 15.12
0.300 7.62 1194.80| 2634.08f 878.03 723.20] 1594.38|  531.46 381.60] 841.28| 28043
0.400 10.16 1302.80| 2872.18] 957.39 785.20| 1731.07| 577.02 397.60| 876.56| 292.19
0.500 12.70 1405.80| 3099.25| 1033.08 817.20] 1801.62] 600.54 398.60| 878.76| 292.92

Observaciones:

.- El presente documento no debera ser reproducido sin [a autorizacién escrita del laboratorio, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
' MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _|Calicata N°1 - AV. SAN JOSE
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad dptima % 103 CBR al 100%: 0.1" 37.61 0.37611
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) | 27.24
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 47.82
CBR al 95% de MDS (%) 33.68
56 GOLPES 25 GOLPES 10 GOLPES
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v PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
UNIVERSIDAD LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
CESAR VALLEJO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion: [Calicata N°2 - AV. SAN JOSE C2
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7956 8055 8162
1.5N° de capas = 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa = 56 25 12
1.7 Condicion de muestra > SiMojar [ Mojada SMcjar | Mojada SMojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo g 12673 [ 12969 12558 | 12676 12106 [ 12169
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° = P-01 P07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 221,00 256.00 306.00
2.4 Capsula +Suelo Seco g9 209.00 209.00 242.10 287.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 1390 19.00
2.6 Peso suelo seco (24-2.2) g 164.00 195.10 26748
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 732 712 710
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 21.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g a7 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) gicm3 2329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glemd 2170 2.039 1.839
EXPANSION
MOLDE 1 Z 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
KECHA HORd (horas) (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 1.000 £ - 1.220 - - 0.000 - -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 1.000 0.000 0.000%| 1.220 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
034un 03:00:00 p.m. 1,000 1.220 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.000 1.220 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ibfpulg2) | Lectura b [ibipuig2] % |Lectwa] b [ Ibipulg2 % | Lectura b | lbpulg2| %
0.025 0.64 11040 243.39] 8113 7460] 164.46]  54.82 3880] 8554) 2851
0.050 1.21 21540 474.88] 158.29 14460 318.79]  106.26 73.80] 16270 54.23
0.075 1.91 368.40[ 812.18] 270.73 246.60] 54366 181.22 12480 275.14| 9171
0.100 2.54 1000 514.80) 1134.94] 378.31] 37.83 | 344.20| 758.83] 252.94| 2529 | 17360 38272 127.57| 12.76
0.125 3.18 659.10( 1453.07| 484.36 44040] 970.91| 32364 22170 488.76| 162.92
0.150 381 761.10| 1677.94| 559.31 508.40( 1120.83| 37361 255.70) 56372 187.91
0475 445 883.20( 1947.12| 649.04 580.80( 1300.28| 43343 296.40[ 65345 217.82
0.200 5.08 1500 979.10{ 2158.54| 719.51| 47.97 | 63040 1389.79] 463.26| 30.88 | 311.70| 687.18] 229.06] 15.27
0.300 762 1197.80{ 2640.69| 880.23 726.20| 1601.00] 53367 384.60[ 847.90] 28263
0.400 10.16 1305.80( 2878.79 959.60 788.20] 1737.68| 579.23 400.60] 883.47| 294.39
0.500 1270 ] 1408.80| 3105.87| 1035.29 820.20( 1808.23| 602.74 401.60] 885.38] 295.13
Observaciones:
.~ El presente no deberd ser ido sin la 2acion escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993) |
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -

TESJS: MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°2 - AV. SAN JOSE C2
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % 10.36 CBR al 100%: 0.1" 37.83 0.37831
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 27.45
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 47.97
CBR al 95% de MDS (%) 33.82
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Observaciones:
.- El presente no deberd ser idosin la izacién escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI GOO4 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -

MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°1 - AV. SAN ANTONIO

FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % 10.28 CBR al 100%: 0.1" 37.90 0.37905
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) | 27.60
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.02
CBR al 95% de MDS (%) 33.97
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Observaciones:

.- El presente documento no deber ser reproducido sin la autorizacién escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOP! G004 : 1993)
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  [Calicata N°1 - AV. SAN ANTONIO
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde = 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7957 8056 8163
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra g S/Mojar [ Mojada S/Mojar [ Mojada S/Mojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo g 12674 | 12970 12559 | 12677 12107 | 12970
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° = P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Cépsula + Suelo Humedo g 222.00 257.00 307.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 210.00 210.00 24310 288.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 165.00 196.10 268.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.27 7.09 7.08
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 27.39 27.39
3.2 Volumen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glcm3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2471 2.039 1.840
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
Ll O (horas) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) {mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 1.100 = - 1.320 = - 0.000 & -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 1.100 0.000 0.000%| 1.320 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%,
03-jun 03:00:00 p.m. 1.100 1.320 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.100 1.320 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg?) | Lectura b Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 %
0.025 0.64 111.40] 24559 81.86 75.60| 166.67 55.56 30.80) 87.74] 29.25
0.050 1.27 216.40[ 477.08] 159.03 145.60] 320.99] 107.00 7480 16491 5497
0.075 1.91 369.40| 814.39] 27146 24760 54586] 181.95 12580) 277.34] 9245
0.100 2.54 1000 515.80| 1137.14] 379.05| 37.90 | 345.20| 761.03| 25368| 25.37 | 174.60| 384.93| 12831 12.83
0.125 318 660.10| 1455.27| 485.09 44140 97312| 32437 222.70] 490.97| 16366
0.150 381 762.10| 1680.14| 560.05 509.40| 1123.03] 374.34 256.70| 565.93] 188.64
0.175 445 884.20| 1949.33| 649.78 590.80| 130249| 434.16 207.40) 655.65| 218.55
0.200 5.08 1500 980.10| 2160.75] 720.25| 48.02 631.40] 1392.00| 464.00 30.93 31270 689.38] 229.79| 15.32
0.300 7.62 1198.80| 2642.90( 880.97 727.20| 1803.20]  534.40 385.60) 850.10{ 28337
0.400 10.16 1306.80| 2881.00[ 960.33 789.20| 1739.89| 579.96 401.60[ 885.38| 295.13
0.500 1270 1409.80| 3108.07| 1036.02 821.20| 1810.43| 603.48 402.60) 887.58| 295.86
Observaciones:
.- El presente documento no deberd ser sinla on escrita de | it salvo que su sea en su totalldad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993) |
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N1 UCV

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  [Calicata N°2 - AV. SAN ANTONIO
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 1146 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7958 8057 8164
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra 3 SMojr [ Mojada SMojar [ Mojada SMojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo humedo g 12675 | 197 12560 | 12678 1218 | 1271
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N® 2 P01 P07 P
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 22300 258.00 308.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 211.00 211.00 24410 289.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 1200 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) q 166.00 197.10 26948
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.3 7.05 7.05
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde puig2 27.39 23 2139
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g9 4717 4503 3944
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glem3 239 2184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2172 2040 1.840
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO | DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
i S 7 N 7
01-un 02:00:00 p.m. 0 1.200 5 - 1420 - - 0.000 : -
02un 02:00:00 p.m. 2% 1.200 0.000 0.000%| 1.420 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%,
03-jun 03:00:00 p.m. 1.200 1420 0.000
04-un 04:00:00 p.m. 1.200 1420 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (blpug?) | Lectwra| b [ibfpuig2]| % |lectura| b [ibpulg2 | % |lectwa] b [lopuig2] %
0.025 0.64 11240| 247.80] 8260 76.60| 168.87) 56.29 4080]  89.95] 29.98]
0.050 1.27 A740) 47928 159.76 14660 32320 107.73 7580 167.11] 85.70]
0.075 191 370.40| 816.59| 272.20 24860| 548.07| 182.69 126.80] 27955 93.18]
0.100 254 1000 516.80] 1139.35| 379.78] 37.98 | 346.20] 76324 25441[ 2544 | 17560( 367.13] 129.04] 1290
0.125 3.18 661.10( 1457.47| 485.82 44240] 975.32] 32511 223.70] 493.47] 164.39]
0.150 381 763.10] 1682.35| 560.78 51040 1125.24| 37508 257.70] 568.13 189.38]
0.175 4.45 885.20] 1951.63] 650.51 591.80] 1304.69| 434.90 29840| 657.86] 219.29
0.200 5.08 1500 981.10] 2162.95| 720.98 48.07 | 632.40| 1394.20] 46473 3098 | 31370| 691.59| 230.53| 15.37
0.300 7.62 1199.80] 2645.10| 881.70 728.20| 160540] 53513 386,60 852.31] 284.10
0400 10.16 1307.80( 2883.20 961.07 790.20] 1742.09]  580.70 40260 887.58 295.86
0.500 1270 1410.80| 3110.28] 1036.76 822.20] 1812.64] 604.21 40360] 889.78] 296,59

Observaciones:
.~ El presente d

idosinla
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

[LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
3 MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _|Calicata N°2= AV. SAN ANTONIO
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad dptima % 10.34 CBR al 100%: 0.1" 37.98 0.37978
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) 27.66
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.07
CBR al 95% de MDS (%) 34.01
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UNIVERSIDAD

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

CESAR VALLEIO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
ige?
RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - CALLE REAL
Fecha de ensayo:
ENSAYO . NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1,3 Altura molde descontando disco espaciador om 1146 1167 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7962 8061 8168
1.5N° de capas - 5 8 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra = SMojr | Mojada SMojar | Mojada SMojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo g 12679 | 12975 1254 | 12682 112 | 127
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 4700 19.52
2.3 Cépsula + Suelo Humedo g 21.00 262.00 31200
2.4 Capsula + Suelo Seco q 215.00 215,00 24810 293.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) q 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (24-2.2) g 170.00 201.10 27348
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.06 6.91 6.95
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 21,39 2139 21.39
3.2 Volumen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) q 4717 4503 3944
34 Densidad humeda (3.33.2) glem3 2329 2.184 1970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glemd 2175 2.043 1.842
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO | DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
ERe HORA (horas) (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 1.600 5 - 1.820 & - 0.000 - -
02-un 02:00:00 p.m. % 1.600 0.000 0.000%| 1.820 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03un 03:00:00 p.m. 1,600 1,820 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.600 1.820 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
- CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) Leclura—[ b | blpuig2] % |Llectura| b ] Ibipulg2 | % | Llectura] b | Ibipulg2| %
0025 064 116.40] 25662 85.54 8060] 177.69] 503 w877 2R
0.050 1.27 2140 488.10] 16270 15060 332.02] 11067 79.80[ 17593 5864
0075 191 37440 82541] 275.14 25260 55689 18563 130.80{ 288.36] 96.12
0.100 254 1000 520.80( 1148.17) 38272] 3827 | 350.20| 772.06) 257.35| 2574 | 179.60{ 395.95| 131.98] 1320
0.125 3.18 665.10] 1466.29| 488.76 446.40| 98414  328.05 221.70] 501.99| 167.33
0.150 381 767.10{ 1691.16| 563.72 514.40( 1134.06| 378.02 261.70] 57695 192.32
0475 445 889.20] 1960.35| 65345 59580 131351 437.84 30240] 666.68] 222.23
0.200 5.08 1500 985.10[ 171.77) 72392] 48.26 | 636.40| 1403.02) 467.67) 3118 | 317.70{ 70041 23347| 1556
0.300 762 1203.80| 2653.92 884.64 732.20| 1614.22|  538.07 390.60 861.12] 287.04
0.400 10.16 1311.80] 2892.02] 964.01 794.20( 1750.91|  583.64 406.60| 896.40) 298.80
0.500 12.70 1414.80{ 3119.10{ 1039.70 826.20( 1821.46|  607.15 407.60 898.60| 299.53)
Observaciones:
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR |CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
: MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _|Calicata N°1 - CALLE REAL
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 1032 CBR al 100%: 0.1" 38.27 0.38272
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 27.94
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%:0.2" 48.26
CBR al 95% de MDS (%) | 34.19
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLESC

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Localidad: |CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - 28 DE JULIO
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYQ PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7962 8061 8168
1.5N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra z SiMojar | Mojada SMojar | Mojada SiMojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo 12679 | 12975 12564 | 12682 2112 | 12175
2. Célculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 227.00 262.00 312,00
2.4 Cépsula + Suelo Seco q 215.00 215.00 248.10 293.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (24-2.2) g 170.00 201.10 27348
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.06 6.91 6.95
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 27.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2175 2.043 1.842
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
PECH OB (horas) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%)
01-un 02:00:00 p.m. 1.600 = - 1.820 % - 0.000 3 -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 1.600 0.000 0.000%| 1.820 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%:
03-un 03:00:00 p.m. 1.600 1.820 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.600 1820 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib | Ib/pulg2{ % | Lectura Ib Ib/pulg2 % | Lectura b | lbipulg2| %
0.025 0.64 116.40| 256.62| 8554, 80.60] 177.69]  59.23 4480 9877 3292
0.050 1.27 22140] 488.10| 162.70 15060] 332.02| 11067 79.80| 175.93| 58.64
0.075 191 37440 B825.41| 27514 252.60] 556.89] 185.63 130.80| 288.36] 9612
0.100 2.54 1000 520.80| 1148.17| 382.72| 3827 | 350.20] 77206 257.35| 2574 | 179.60| 395.95| 131.98] 13.20
0.125 3.18 665.10] 1466.29| 488.76 446.40| 984.14| 328,05 227.70) 501.99| 167.33
0.150 381 767.10] 1691.16] 563.72 51440 1134.06] 378.02 261.70) 576.95] 192.32
0175 4.45 889.20| 1960.35| 653.45 595.80| 1313.51| 437.84 30240| 666.68] 222.23
0.200 5.08 1500 985.10| 2171.77| 723.92| 48.26 | 636.40( 1403.02] 467.67| 3118 | 317.70| 700.41| 233.47| 15.56
0.300 762 1203.80| 2653.92] 884.64 732.20] 1614.22] 538.07 390.60) 861.12| 287.04
0.400 10.16 1311.80] 2892.02| 964.01 794.20| 1750.91|  583.64 406.60) 896.40] 298.80
0.500 1270 1414.80| 3119.10] 1039.70 826.20| 1821.46| 607.15 407.60| 898.60] 299.53
Observaciones:
~El present no deberd ser ido sin la 6n escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea ensu totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G0D4 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
: MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _ |Calicata N°1 - 28 DE JULIO
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad éptima % {103 CBR al 100%: 0.1" 38.27 0.38272
Méxima densidad seca g/em3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 27.94
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.26
CBR al 95% de MDS (%) 34.19
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

cV

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PAGINA 1 de 2
RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  [Calicata N°1 - AV. REAL
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1939
1. Datos:
1.1 N° de molde 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) [} 794 8063 8170
1.5 N° de capas 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra § SMojar | Mojada SMojar | Mojada SiMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo q 12681 | 12977 12566 [ 12684 12114 [ 12177
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.62
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 229.00 264.00 314.00
2.4 Capsula +Suelo Seco g 217.00 217.00 250.10 295.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (24-2.2) 9 172.00 20310 27548
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.98 6.84 6.90
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 21.39 21.39 21.39
3.2 Volumen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3044
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glcm3 2.329 2184 1970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100) glcm3 241 2.044 1.843
EXPANSION
MOLDE 1 2 3 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
L MR [Thoes) Tom [om [ [om | om [ [m | m [
01-jun 02:00:00 p.m. 0.810 D - 1.030 5 - 0.000 - -
02-jun 02:00:00 p.m. 2% 0.810 0.000 0.000%] 1.030 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%!
03-jun 03:00:00 p.m. 0.810 1.030 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.810 1.030 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (b/puig?) | Lectura| b |[lbpulg2| % |lectwa| b | Ibpuig2 | % |lectura| b [lbpuig2] %
0.025 0.64 11840 261.03] 87.01 8260 182.10[  60.70 46.80] 103.18] 34.39]
0.050 127 22340 49251 16417 15260 33643 11214 81.80] 180.34] 60.11]
0.075 1.91 37640 829.82| 276.61 25460) 561.30] 187.10) 13280 292.77| 97.59
0.100 254 1000 522.80| 1152.58] 38419 3842 | 352.20| 776.47) 258.82] 2588 | 181.60| 400.36| 13345 1335
0125 318 667.10| 1470.70] 490.23 44840 988.55| 329.52 229.70] 50640 168.80
0.150 381 769.10] 1695.57| 565.19 51640 1138.47| 379.49 263.70] 581.36] 193.79
0.175 445 891.20( 1964.76| 654.92 597.80| 1317.92]  439.31 30440] 671.09] 223.70
0.200 5.08 1500 987.10] 2176.18| 72539 48.36 | 638.40| 1407.43] 469.14] 31.28 | 319.70] 704.82] 234.94| 1566
0.300 762 1205.80] 2658.33] 886.11] 734.20| 1618.63] 539.54 392,60 865.53| 288.51
0.400 10.16 1313.80] 2896.43 965.48] 796.20| 1756.32]  585.11 408.60] 900.81] 300.27,
0.500 1270 1416.80] 3123.51] 104117 828.20| 1825.87) 608.62 409.60{ 903.01] 301.00

Observaciones:

.- El presente documento no debera ser reproducido sin la autorizacidn escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 ;

1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
: MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _ [Calicata N°1 - AV. REAL
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % 103 CBR al 100%:0.1" 38.42 038419
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 28.16
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 4836
CBRal 95% de MDS (%) | 34.38
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°2 - AV. REAL
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7961 8060 8167
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra = SiMojar | Mojada S/Mojar [ Mojada SIMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo 12678 | 12974 12563 | 12681 12111 | 12174
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Cépsula N° = P01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 226.00 261.00 311.00
2.4 Cépsula + Suelo Seco g 214.00 214.00 24710 292.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 169.00 200.10 272.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.10 6.95 6.97
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 27.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 & 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2175 2042 1.842
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
I g (horas) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 1.500 - - 1.720 E - 0.000 = -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 1.500 0.000 0.000%] 1.720 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03un 03:00:00 p.m. 1.500 1.720 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.500 1.720 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura b |[lbpulg2| % Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura b |Ibpulg2| %
0.025 0.64 115.40| 25441| 8480 79.60| 17549  58.50 4380 9656 3219
0.050 1.27 220.40| 48590 161.97 149.60| 329.81 109.94 78.80[ 173.72| 5791
0.075 191 37340| 823.21| 27440 251.60] 554.68) 184.89 129.80| 286.16] 95.39
0.100 254 1000 519.80| 1145.96| 381.99| 38.20 349.20| 769.85| 256.62| 25.66 178.60| 393.75| 131.25| 13.12
0.125 318 664.10| 1464.09| 488.03 44540| 981.94| 327.31 226.70) 499.79| 166.60
0.150 3.81 766.10] 1688.96| 562.99 513.40| 1131.85| 377.28 260.70| 574.74| 191.58
0.175 445 888.20| 1958.14| 652.71 594.80| 1311.31] 437.10 301.40] 664.47] 22149
0.200 5.08 1500 984.10| 2169.57| 723.19| 48.21 635.40( 1400.82| 466.94| 31.13 316.70] 698.20| 232.73| 15.52
0.300 7.62 1202.80| 2651.72| 883.91 731.20| 1612.02] 537.34 389.60] 858.92) 286.31
0.400 10.16 1310.80| 2889.82| 963.27 793.20| 1748.70]  582.90 405.60| 894.19| 298.06
0.500 12.70 1413.80| 3116.89| 1038.96 825.20| 1819.25| 606.42 406.60| 896.40| 298.80
Observaciones:
.- El presente no deber ser r ido sin la 5n escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993) |
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

ILUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
¢ MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC  |Calicata N°2 - AV. REAL
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 10.28 CBR al 100%: 0.1" 38.20 0.38199
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) 27.95
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.21
CBR al 95% de MDS (%) 34.24
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  [Calicata N°1 - CALLE PROGRESO
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador om 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7963 8062 8169
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra = SMojar | Mojada SiMojar | Mojada SMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo humedo q 12680 | 12976 12565 | 12683 [P
2. Célculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de cépsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 228.00 263.00 313.00
2.4 Capsula +Suelo Seco q 216.00 216.00 24910 294.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) q 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 171.00 202.10 274,48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 7.02 6.88 5.92
3. Resultados:
3.1 Avea superficial del moide pulg2 21.39 21.39 21.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g 4 4503 3944
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2176 2.043 1.842
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO | DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
e O = T 2 O M )
01un 02:00:00 p.m. 0.800 - - 1.020 z - 0.000 - -
02jun 02:00:00 p.m. 2% 0.800 0.000 0.000%| 1.020 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03un 03:00:00 p.m. 0.800 1.020 0.000
04-un 04:00:00 p.m. 0.800 1.020 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (b/pulg2) | Lectura| b |lbfpulg2| % |Llectra| b | Iblpulg2 | % |lLectura| b |Ibipulg2| %
0.025 0.64 117.40| 268.82| 86.27 81.60f 179.90 59.97 45.80[ 10097 3366
0.050 1.27 20240] 49031 16344 151.60] 334.22] 11141 80.80] 178.13| 59.38
0.075 1.91 37540| 827.61| 27587 25360] 550.00] 186.36 131.80] 290.57| 96.86
0.100 254 1000 521.80] 1150.37| 38346 3835 | 351.20] 774.26] 258.09] 2581 | 180.60| 398.15 132.72| 13.27
0.12% 318 666.10| 1468.50{ 48950 44740{ 98635 32878 228.70| 504.20] 168.07
0.150 381 768.10| 1693.37| 564.46 51540( 1136.26] 378.75 262.70] 579.45] 193.05
0.175 445 890.20| 1962.55] 654.18 596.80] 1315.72|  438.57 30340 668.88] 222.96
0.200 5.08 1500 986.10[ 2173.98] 72466 4831 | 637.40] 140522 468.41| 31.23 | 318.70] 70261 234.20] 1561
0.300 7.62 1204.80| 2656.13| 885.38 733.20| 1616.43]  538.81 391.60] 863.33| 287.78
0.400 10.16 1312.80| 2894.23| 964.74 795.20{ 1753.11| 584.37 407.60) 898.60] 299.53
0.500 12.70 1415.80] 3121.30] 104043 827.20] 1823.66]  607.89 408.60] 900.81] 300.27

Observaciones:

.~ El presente documento no deberd ser reproducido sin la autorizacidn escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 :

1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
t MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _ |Calicata N°1 - CALLE PROGRESO
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 1033 CBR al 100%: 0.1" 3835 038346
Maxima densidad seca g/cm3 | 1,960 CBR al 95% de MDS (%) | 28.09
95% MDS g/em3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.31
CBR al 95% de MDS (%) | 34.34
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PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

TAGINA 108 7

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - CALLE PROGRESO
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7960 8059 8166
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra S SiMojar | Mojada SiMcjar | Mojada SiMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo g 12677 [ 12973 12562 | 12680 12110 | 12173
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Céapsula + Suelo Himedo g 225.00 260.00 310.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 213.00 213.00 246.10 291.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 168.00 199.10 27148
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 714 6.98 7.00
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 27.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glcm3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2174 2.042 1.841
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
i e thoras) | (om) |__om)___[ () [ fom) [__fm) B [ om | om [
01-jun 02:00:00 p.m. 1.400 2 - 1.620 2 - 0.000 & -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 1.400 0.000 0.000%| 1.620 0.000 0.000%) 0.000 0.000 0.000%!
03jun 03:00:00 p.m. 1.400 1.620 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.400 1.620 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib Ibfpulg2 | % Lectura Ib Ioipuig2 [ % Lectura Ib Ibipulg2 | %
0.025 0.64 11440 252.21| 84.07 7860] 173.28]  57.76] 4280] 9436 3145
0.050 1.27 219.40| 483.69| 161.23 14860 327.61]  109.20] 77.80] 171.52] 5747
0.075 191 37240] 821.00] 27367 250.60] 55248 184.16 128.80] 283.96| 94.65
0.100 254 1000 518.80] 114376 381.25] 38.13 | 348.20] 767.65| 255.88] 2550 | 177.60] 391.54] 13051] 13.05
0.125 3.18 663.10| 1461.88) 487.29 44440 979.73| 326.58 225.70| 497.58| 165.86
0.150 3.81 765.10| 1586.75| 562.25 512.40| 1129.65| 376.55 250.70( 572.54| 190.85
0.175 4.45 887.20] 1955.94| 651.98 593.80| 1309.10[  436.37 300.40| 662.27] 220.76
0.200 5.08 1500 983.10] 2167.36] 72245 48.16 | 634.40| 1398.61| 466.20] 31.08 | 31570 696.00] 232.00] 1547
0.300 7.62 1201.80| 2649.51| 883.17 730.20 1609.81|  536.60 388.60| 856.72] 285.57
0.400 10.16 1309.80] 2887.61| 962.54 792.20) 1746.50 582.17| 404.60) 891.99] 297.33
0.500 12.70 1412.80| 3114.69| 1038.23 824.20] 1817.05]  605.68] 405.60] 894.19] 298.06
Observaciones:

- El presente documento no deberd ser reproducido sin la autorizacién escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOP! G004 :
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
; MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _|Calicata N°1 - CALLE PROGRESO
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad éptima % | 1035 CBR al 100%: 0.1" 3813 038125
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) 27.80
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.16
CBR al 95% de MDS (%) 34.10
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UNIVERSIDAD
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PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE

PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PAGINA 1de 2
RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion;  [Calicata N°1 - CALLE MIRAFLORES
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciad cm 1146 11.67 1.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7959 8058 8165
1.5N° de capas = 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra - SiMojar | Mojada SiMojar | Mojada StMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo q 12676 | 12072 12561 [ 12679 12100 | 12172
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Céapsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g9 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo q 224.00 259.00 309.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 212.00 212.00 245.10 290.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 167.00 198.10 27048
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 719 7.02 7.02
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 21.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2184 1970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2173 2041 1.841
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
Sk i bows) [ (m | @m [ @) [(om | _m [ (9 [m | @m | 0
01-jun 02:00:00 p.m. 0 1.300 = - 1.520 - - 0.000 - -
024un 02:00:00 p.m. 24 1.300 0.000 0.000%| 1.520 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
034un 03:00:00 p.m. 1.300 1.520 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 1.300 1.520 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION S CARGA CARGA CARGA _
pulgadas mm (Ibipuig?) | Lectwra| b [lbipuig2] % [ Lectra[ b [ Ibipuig2 % |lectura| b |lbipuig2| %
0.025 0.64 11340] 250.00] 8333 7760 171.08]  57.03 41.80] 9215 30.72
0.050 1.27 218.40| 481.49] 160.50 147.60] 325.40] 108.47 76.80] 169.31) 56.44
0.075 1.91 37140| 818.80[ 272.93 24960 550.27| 18342 127.80] 281.75| 93.92
0.100 2.54 1000 517.80| 1141.55| 380.52| 3805 | 347.20] 76544 255.15] 2551 | 176.60| 389.34| 129.78| 12.98
0.125 3.18 662.10| 1459.68| 486.56 44340 977.53] 32584 224.70{ 49538 16513
0.150 381 764.10| 1684.55| 561.52 51140| 1127.44| 37581 258.70] 570.34] 190.11
0.175 445 886.20| 1953.73| 651.24 592.80| 1306.90| 43563 299.40{ 660.06] 220.02
0.200 5.08 1500 982.10( 2165.16] 721.72| 4811 | 63340| 139641 46547| 31.03 | 31470 69379 231.26| 1542
0.300 762 1200.80| 2647.31| 88244 729.20| 1607.61| 536.87 387.60| 854.51| 284.84
0.400 10.16 1308.80| 2885.41| 961.80 791.20| 1744.30] 58143 403.60] 889.78] 296.59
0.500 12.70 1411.80| 3112.48] 1037.49 823.20| 1814.84] 604.95 404.60{ 891.99] 297.33

Observaciones:

~Elpr no deberd ser ido sin la

i6n escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -

MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PUNTO DE EXTRAC  |Calicata N°1 - CALLE MIRAFLORES

FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 10.28 CBR al 100%: 0.1" 38.05 0.38052
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 27.73
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.11
CBR al 95% de MDS (%) 34.05
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion;  |Calicata N°1 - AV. ALFONSO UGARTE
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde om 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g9 7965 8064 8171
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra 2 SMojr | Mojada SiMojar | Mojada SMojar [ Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo g 12682 | 12978 12567 | 12685 12115 | 12178
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° = P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g9 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 230.00 265.00 315.00
2.4 Capsula + Suelo Seco q 218.00 218.00 251.10 296.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (24-2.2) g 173.00 204.10 21648
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.94 6.81 6.87
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 21.39 21.39 2.3
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glcm3 2178 2045 1843
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO | DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
EESHA HER (horas) | (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0.820 2 - 1.040 3 - 0.000 - -
02-jun 02:00:00 p.m. %4 0.820 0.000 0.000%| 1.040 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03un 03:00:00 p.m. 0.820 1.040 0.000
0d-jun 04:00:00 p.m. 0.820 1,040 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (b/pulg2) | Lectura| tb |[Ib/pulg2| % |lectura| b | Iblpulg2 | % |[Llectura| b |Ib/puig2| %
0.025 064 119.40] 263.23|  87.74 8360 18431 6144 47.80] 105.38| 3513
0.050 127 204.40] 494.72| 16491 15360] 33863 11288 8280 182.54| 60.85
0075 191 37740 83202 277.34 25560] 563.50]  187.83] 133.80] 294.98| 98.33
0.100 254 1000 523.80( 1154.78| 384.93| 3849 | 35320 77867| 250.56| 26.96 | 18260| 40256 134.19| 1342
0125 318 668.10| 1472.91| 490.97 44940 990.76] 330.25 230.70] 50861 169.54
0.150 381 770.10| 1697.78] 565.93 517.40( 114067) 380.22 264.70] 58356 194.52
0.475 445 892.20| 1966.96| 655.65 598.80| 1320.13]  440.04 30540 673.29] 22443
0.200 5.08 1500 988.10| 2178.39] 726.13| 4841 | 639.40| 1409.63| 469.88| 31.33 | 320.70| 707.02| 235.67| 15.71
0.300 7.62 1206.80| 2660.54| 886.85 735.20] 1620.84]  540.28] 393.60{ 867.74| 289.25
0.400 10.16 1314.80| 2898.63| 966.21 797.20] 1757.52  585.84 409.60] 903.01| 301.00
0.500 1270 1417.80] 3125.71] 1041.90 829.20| 1828.07| 609.36 41060 905.22| 301.74
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
d MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC | Calicata N°1 - AV. ALFONSO UGARTE
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad dptima % 1035 CBR al 100%: 0.1" 38.49 0.38493
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 28.23
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.41
CBR al 95% de MDS (%) | 34.42
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PAGINA 1de?
RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°2 - AV. ALFONSO UGARTE
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7966 8065 8172
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra - SMojar | Mojada SiMojar | Mojada SiMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelohimedo | g 12683 | 12979 12568 | 12686 12116 | 12179
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Cépsula + Suelo Himedo g 231.00 266.00 316.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 219.00 219.00 252.10 297.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 174.00 205.10 21748
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.90 6.78 6.85
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 21.39 27.39 27.39
3.2 Volumen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2179 2.045 1.844
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
FEGHA HORA (horas) (mm) (mm) (%) {mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 0.830 5 - 1.050 i - 0.000 < -
024un 02:00:00 p.m. 24 0.830 0.000 0.000%| 1.050 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%,
03-jun 03:00:00 p.m. 0.830 1.050 0.000
04un 04:00:00 p.m. 0.830 1.050 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 %
0.025 0.64 12040| 26544 8848 84.60| 186.51 62.17 48.80| 107.59| 35.86
0.050 1.27 22540| 496.92| 16564 154.60| 340.83] 113.61 83.80| 184.75 61.58
0.075 191 378.40| 834.23| 278.08 256.60| 565.71] 18857 134.80] 297.18| 99.06
0.100 2.54 1000 524.80| 1156.98| 385.66| 3857 | 354.20| 780.88] 260.29| 26.03 | 183.60| 404.77| 134.92| 1349
0.125 3.18 669.10| 1475.11| 491.70 450.40] 992.96] 330.99 231.70] 510.81| 170.27
0.150 381 771.10| 1699.98| 566.66 518.40 1142.88] 380.96 265.70{ 585.77| 195.26
0.175 445 893.20| 1969.17| 656.39 599.80| 1322.33] 440.78 306.40| 675.50| 225.17
0.200 5.08 1500 989.10{ 2180.59| 726.86| 4846 | 640.40| 1411.84] 47061| 31.37 | 321.70{ 709.23| 236.41| 15.76
0.300 7.62 1207.80| 2662.74| 887.58 736.20| 1623.04] 541.01 394.60| 869.94| 289.98
0.400 10.16 1315.80| 2900.84| 966.95 798.20] 1759.73] 586.58 410.60{ 905.22| 301.74
0.500 12.70 1418.80| 3127.91| 1042.64 830.20| 1830.28{  610.09 411.60] 907.42] 30247
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
5 MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°2 - AV. ALFONSO UGARTE
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 1027 CBR al 100%: 0.1" 3857 0.38566
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) 2837
95% MDS E/cm3 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.46
CBR al 95% de MDS (%) 34.57
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

Sy

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - AV. SAN NICOLAS
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYQ PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador om 11.46 11,67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7967 8066 8173
1.5N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra - SiMojar | Mojada SiMajar | Mojada S/Mojar Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo himedo q 12688 | 12980 1259 | 12687 217 12180
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 232.00 267.00 317.00
2.4 Cépsula + Suelo Seco g 220.00 220.00 25310 298.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 175.00 206.10 27848
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.86 6.74 6.82
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 7.3 271.39 21.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) q 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 239 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2179 2.046 1.844
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
i PR o) [om | m [ [m | om [ [m | wm [
01-un 02:00:00 p.m. 0 0.840 - - 1.060 - - 0.000 : -
02un 02:00:00 p.m. 2% 0.840 0.000 0.000%| 1.060 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%,
03-jun 03:00:00 p.m. 0.840 1.060 0.000
04-un 04:00:00 p.m. 0.840 1.060 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (blpulg?) | Lectra| b |Ibfpuig2| % |lectua| b | Iblpulg2 | % | Lectwra| b [ Ib/puig2| %
0.025 0.64 12140] 267.64| 89.21 8560 188.72| 6291 49.80| 109.79]  36.60
0.050 127 226.40] 499.13| 166.38 155,60 343.04] 114.35 84.80| 186.95( 62.32
0,075 191 379.40) B836.43| 27881 25760 567.91| 189.30 135.80] 299.39| 99.80
0.100 254 1000 525.80| 1159.19| 386.40] 3864 | 35520 783.08| 261.03] 2610 | 184.60| 406.97| 135.66| 1357
0125 318 670.10] 1477.32| 492.44 451.40] 99617 331.72 232700 513.02] 171.01
0.150 381 77210 1702.19] 567.40) 51940 1145.08|  381.69 266.70 587.97| 195.99
0.175 445 894.20] 1971.37| 657.12) 600.80] 1324.54| 44151 307.40[ 677.70] 225.90
0.200 5.08 1500 990.10f 2182.79| 727.60] 4851 | 641.40| 1414.04| 471.35] 3142 | 322.70] 71143 237.14| 1581
0.300 7.62 1208.80| 2664.94| 888.31 731.20] 1625.25| 54175 395.60| 872.15] 290.72
0.400 10.16 1316.80| 2903.04| 967.68 799.20] 1761.93|  587.31 41160] 907.42| 30247
0.500 1270 - 1419.80] 3130.12| 1043.37 831.20] 183248| 610.83 41260 909.63] 303.21

Observaciones:
~Ep it

no debera ser ido sin la

i6n escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 ; 1993)

176




RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
3 MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°1 - AV. SAN NICOLAS
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad optima % | 1035 CBR al 100%: 0.1" 38.64 0.3864
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBRal 95% de MDS (%) | 2837
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.51
CBR al 95% de MDS (%) 34.51
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion: | Calicata N°2 - AV. SAN NICOLAS
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1.1 N° de molde 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7968 8067 8174
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra . SMojar | Mojada SMojar | Mojada SMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo g 12685 | 12981 12570 ] 12688 218 [ 1218
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Cépsula N° - P-01 P07 P-11
2.2 Peso de capsula q 45.00 47.00 19.62
2.3 Capsula +Suelo Himedo g 233.00 268.00 318.00
2.4 Céapsula +Suelo Seco q 221.00 221.00 25410 299.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) q 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 176.00 20710 279.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.82 6.71 6.80
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde puig2 2139 2139 21.39
3.2 Volumen de suelo cm3 2025.09 2062.20 200212
3.3 Peso del suelo humedo (1.8-1.4) g 477 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) glem3 2.39 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2.180 2047 1.845
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO | DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
FEe HOR (horas) (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%) | (mm) (mm) (%)
01un 02:00:00 p.m. 0 0850 5 - 1.070 5 - 0.000 T -
024un 02:00:00 p.m. 2% 0.850 0.000 0.000%| 1.070 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%|
03un 03:00:00 p.m. 0.850 1.070 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.850 1.070 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (b/pulg?) | Lectura| b [ lo/pulg2| % | Lectura| b Ib/pulg2 % |lectura| b |[lbfpulg2| %
0.025 0.64 12240] 269.85| 89.95 86.60| 19092  63.64 50.80] 111.99] 37.33
0.050 127 22740] 501.33] 167.11 156.60] 345.24]  115.08 85.80] 189.16] 63.05
0.075 191 38040 838.64 279.55 258.60] 57011 190.04 136.60] 30150] 10053
0.100 254 1000 526.80( 1161.30] 387.13| 38.71 | 356.20( 785.20] 261.76] 2618 | 18560 400.18] 136.39] 13.64
0125 348 671.10] 1479.52| 49317 452.40] 997.37|  332.46 233.70] 51622 17174
0150 381 773.10] 1704.39| 568.13 520.40| 1147.28| 38243 267.70| 590.18| 196.73
0175 445 895.20| 1973.58| 657.86 601.80] 1326.74| 442.25 308.40] 679.90| 22663
0.200 5.08 1500 991.10| 2185.00] 728.33| 48.56 | 64240| 1416.25] 47208 3147 | 323.70| 713.64] 237.88| 15.86
0.300 762 1209.80| 2667.15| 889.05 738.20| 1627.45 542.48 396.60] 874.35| 29145
0400 10.16 1317.80] 2905.25| 96842 800.20| 1764.14|  588.05 41260 909.63] 303.21
0.500 1270 1420.80| 3132.32] 1044.11 832.20| 1834.68| 611.56 41360] 911.83| 30394
Observaciones:
.- El presente d no deberd ser idosinla ita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993}
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -

MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PUNTO DE EXTRAC _ |Calicata N°2 - AV. SAN NICOLAS

FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % | 1027 CBR al 100%: 0.1" 38.71 0.38713
Méaxima densidad seca g/cm3 | 1,960 CBR al 95% de MDS (%) | 28.44
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.56
CBR al 95% de MDS (%) 34.55
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UNJVERSIDAD
CESAR VALLEIO

ST

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

PAGH ie s
RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  |Calicata N°1 - AV. LIBERTAD
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde 5 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7969 8068 8175
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa 56 25 12
1.7 Condicion de muestra - SMojar | Mojada SiMojar | Mojada SiMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo g 12686 | 12982 12571 | 12689 12119 | 12182
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 234.00 269.00 319.00
24 Capsula +Suelo Seco g 222.00 222.00 255.10 300.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 177.00 208.10 280.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.78 6.68 6.77
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 271.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 20256.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glcm3 2.329 2184 1970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glcm3 2181 2047 1.845
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
i i thoras) | (mm) |___(mm) | (om) | ) G [ om [ o) [ ()
01-jun 02:00:00 p.m. 0 0.860 5 - 1.080 : - 0.000 = -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 0.860 0.000 0.000%| 1.080 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03-un 03:00:00 p.m. 0.860 1.080 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.860 1.080 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib Ib/pulg2 | % Lectura Ib Ib/pulg2 % Lectura Ib Ibipulg2 | %
0.025 0.64 12340{ 272.05| 90.68 87.60| 193.12 64.37 51.80] 114.20] 38.07
0.050 1.27 228.40| 503.54| 167.85 157.60| 34745 115.82 86.80] 191.36| 63.79
0.075 1.91 381.40| 840.84| 280.28 259.60| 572.32| 190.77 137.80{ 303.80[ 101.27
0.100 2.54 1000 527.80| 1163.60| 387.87| 3879 | 357.20| 787.49] 262.50| 26.25 | 186.60{ 411.38] 137.13] 13.71
0.125 3.18 672.10| 1481.73| 493.91 45340 999.57| 333.19 234.70| 51742 17247
0.150 3.81 774.10| 1706.60| 568.87 521.40| 114949| 383.16 268.70{ 592.38| 197.46
0.175 445 896.20| 1975.78| 658.59 602.80| 1328.94| 442.98 309.40{ 682.11| 227.37
0.200 5.08 1500 992.10] 2187.20| 729.07| 4860 | 643.40| 141845{ 472.82| 3152 | 324.70| 71584 238.61] 1591
0.300 7.62 1210.80| 2669.35| 889.78 739.20| 1629.66] 543.22 397.60{ 876.56| 292.19
0.400 10.16 1318.80] 2907.45| 969.15 801.20| 1766.34| 588.78 413.60] 911.83| 303.94
0.500 12.70 1421.80| 3134.53| 1044.84 833.20| 1836.89]  612.30 41460 914.04| 304.68
Observaciones:

.- El presente documento no debera ser reproducido sin la autorizacién escrita de las autoras, salvo que su reproduccién sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
] MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°1 - AV. LIBERTAD
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad dptima % | 103 CBR al 100%: 0.1" 38.79 0.38787
Maxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) | 28.58
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.60
CBR al 95% de MDS (%) 34.70
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

PAGINA 1de?

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion;  |Calicata N°1 - AV.OLLANTA HUMALA
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7970 8069 8176
1.5 N° de capas - 5 5 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra 2 SiMojar | Mojada SiMojar | Mojada SiMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) +suelo humedo g 12687 [ 12983 12672 [ 12690 12120 [ 12183
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Capsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 235.00 270.00 320.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 223.00 223.00 256.10 301.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 178.00 209.10 281.48
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.74 6.65 6.75
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 27.39 21.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad himeda (3.3/3.2) glem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glom3 2182 2.048 1.845
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansién DIAL Expansion DIAL Expansion
il b (horas) | (om) | (m) o |_(om) fmm) o [ (om | () %)
01-jun 02:00:00 p.m. 0 0.870 = - 1.090 = - 0.000 3 -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 0.870 0.000 0.000%| 1.090 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03un 03:00:00 p.m. 0.870 1.090 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.870 1.090 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura Ib Ibfpulg2 | % Lectura Ib Ibpulg2 % Lectura Ib Ib/pulg2 %
0.025 0.64 12440 274.25] 9142 88.60| 195.33 65.11 52.80| 116.40| 38.80
0.050 1.27 229.40| 505.74| 168.58 158.60] 349.65| 116.55 87.80| 19357 64.52
0.075 191 382.40| 843.05| 281.02 260.60) 574.52| 19151 138.80{ 306.00[ 102.00
0.100 2.54 1000 528.80] 1165.80| 388.60| 38.86 | 358.20| 789.69| 263.23| 26.32 | 187.60| 41359| 137.86| 13.79
0.125 3.18 673.10( 1483.93| 494.64 454.40| 1001.78|  333.93 235.70] 519.63) 17321
0.150 381 775.10( 1708.80| 569.60 522.40| 1151.69] 383.90 269.70| 594.59] 198.20
0.175 4.45 807.20( 1977.99| 659.33 603.80 1331.15] 443.72 31040 684.31] 228.10
0.200 5.08 1500 993.10{ 2189.41| 729.80| 48.65 | 644.40| 1420.66| 47355 31.57 | 325.70| 718.04] 239.35| 15.96
0.300 7.62 1211.80| 2671.56| 890.52 740.20] 1631.86]  543.95 398.60| 878.76| 292.92
0.400 10.16 1319.80| 2909.66| 969.89 802.20( 1768.55]  589.52 414.60| 914.04| 304.68
0.500 12.70 1422.80] 3136.73| 104558 834.20] 1839.09] 61303 41560] 916.24] 305.41]
Observaciones:
~Elp no debera ser idossinla i6n escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUfA PERUANA INDECOPI G004 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR [CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
; MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC |Calicata N°1 - AV.OLLANTA HUMALA
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad éptima % 10.32 CBR al 100%: 0.1" 38.86 0.3886
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) 28.65
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.65
CBR al 95% de MDS (%) | 34.74
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEIO

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE
PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

PAGINA 1de 2

Localidad: CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
Solicitante: INVESTIGADORAS
Punto de extraccion:  [Calicata N°2 - AV.OLLANTA HUMALA
Fecha de ensayo:
ENSAYO NORMA APLICABLE
SUELOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO NTP 339.127:1998
SUELOS. MEETODOS DE ENSAYO DE CBR, RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA, DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. NTP 339.145:1999
1. Datos:
1.1 N° de molde - 1 2 3
1.2 Diametro interior de molde cm 15 15 15
1.3 Altura molde descontando disco espaciador cm 11.46 11.67 11.33
1.4 Peso del molde (incluye base) g 7971 8070 8177
1.5 N° de capas - 5 3 5
1.6 N° de golpes por capa - 56 25 12
1.7 Condicion de muestra . SMojar | Mojada SiMojar | Mojada SMojar | Mojada
1.8 Peso molde (incluye base) + suelo himedo [ 12688 | 12084 2578 12691 12121 | 12184
2. Calculo de contenido de humedad:
2.1 Cépsula N° - P-01 P-07 P-11
2.2 Peso de capsula g 45.00 47.00 19.52
2.3 Capsula + Suelo Himedo g 236.00 271.00 321.00
2.4 Capsula + Suelo Seco g 224.00 224.00 257.10 302.00
2.5 Peso de agua contenida (2.3-2.4) g 12.00 13.90 19.00
2.6 Peso suelo seco (2.4-2.2) g 179.00 21010 28248
2.7 Contenido de Humedad (2.5/2.6) % 6.70 6.62 6.73
3. Resultados:
3.1 Area superficial del molde pulg2 27.39 2.39 27.39
3.2 Volimen de suelo cm3 2025.09 2062.20 2002.12
3.3 Peso del suelo himedo (1.8-1.4) g 4717 4503 3944
3.4 Densidad humeda (3.3/3.2) g/lem3 2.329 2.184 1.970
3.5 Densidad Seca (3.4/(1+2.7/100)) glem3 2.183 2048 1.846
EXPANSION
MOLDE 1 2 3
TIEMPO DIAL Expansion DIAL Expansion DIAL Expansion
o 2y toes) [ om | @m [ A [@m | o [ 09 [ om [ om [ (4
01un 02:00:00 p.m. 0.880 Z - 1.100 o - 0.000 2 -
02-jun 02:00:00 p.m. 24 0.880 0.000 0.000%| 1.100 0.000 0.000%| 0.000 0.000 0.000%
03-jun 03:00:00 p.m. 0.880 1.100 0.000
04-jun 04:00:00 p.m. 0.880 1.100 0.000
PENETRACION
MOLDE 1 2 3
CARGA
PENETRACION ESTANDAR CARGA CARGA CARGA
pulgadas mm (Ib/pulg2) | Lectura b |lbfpulg2] % Lectura Ib Ib/pulg2 % | Lectura b | Ibpulg2] %
0.025 0.64 126.40) 276.46) 9215 80.60| 197.53]  65.84 53.80] 11861 39.54
0.050 1.27 23040 507.94| 169.31 159.60| 351.88| 117.29 88.80| 195.77| 65.26
0.075 1.91 38340] 845.25| 281.75 261.60] 576.73| 192.24 139.80 308.21| 102.74
0.100 2.54 1000 529.80| 1168.01| 389.34| 38.93 | 359.20( 791.90| 263.97| 2640 | 188.60| 41579] 138.60| 13.86
0.125 3.18 674.10| 1486.13| 49538 455.40( 1003.98]  334.66 236.70| 521.83] 173.94
0.150 381 776.10) 1711.01] 570.34 523.40| 1153.90| 384.63 270.70| 596.79] 198.93
0.475 4.45 898.20| 1980.19| 660.06 604.80| 1333.35| 444.45 311.40| 68652 228.84
0.200 5.08 1500 994.10] 2191.61 730.54| 4870 | 645.40| 1422.86] 474.29| 31.62 | 32670 720.25| 240.08| 16.01
0.300 762 1212.80| 2673.76| 891.25 741.20| 1634.08|  544.69 399.60| 880.97| 293.66
0.400 10.16 1320.80{ 2911.86 970.62 803.20| 1770.75]  590.25 41560 916.24| 30541
0.500 12.70 1423.80( 3138.94| 1046.31 835.20| 1841.30[ 613.77 416.60| 918.44| 306.15
Observaciones:

.- El presente

ido sin la

no deberd ser reps

6n escrita de las autoras, salvo que su reproduccion sea en su totalidad. (GUIA PERUANA INDECOPI G004 : 1993)
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RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

LUGAR CENTRO POBLADO CRUZ DEL MEDANO
SOLICITANTE: INVESTIGADORAS
TESIS: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO -
: MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
PUNTO DE EXTRAC _|Calicata N°2 - AV.OLLANTA HUMALA
FECHA:
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL CBR
Humedad 6ptima % 10.31 CBR al 100%: 0.1" 38.93 0.38934
Méxima densidad seca g/cm3 | 1.960 CBR al 95% de MDS (%) | 28.80
95% MDS g/cm3 | 1.862 CBR al 100%: 0.2" 48.70
CBR al 95% de MDS (%) 34.89
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ANEXO N° 05
ESTUDIO DE
TRAFICO



ESTUDIO DE TRAFICO

I. Generalidades

El estudio de trafico tiene por objeto, cuantificar, clasificar por tipos de vehiculos y
conocer el volumen diario de los vehiculos que transitan por el Centro Poblado Cruz
del Médano — Mdrrope; y asi a través del conteo vehicular tener los elementos
necesarios para la determinacion de las caracteristicas de disefio del Pavimento,
diferenciado en tramos homogéneos, por otro lado, es de utilidad para la evaluacion
econdémica de las alternativas de solucién planteadas, para dar solucién a los

problemas identificados.

1.1 Objetivo del Estudio de trafico
= General.
v Determinar el indice Medio Diario (IMD) en Centro Poblado Cruz del

Médano — Mérrope.

»= Especificos.

v Realizar el Conteo de Vehiculos para determinar el volumen y clasificacion
vehicular.

v' Realizar la Encuesta Origen — Destino de carga y pasajeros por tipo de
vehiculo.

v’ Determinar el indice Medio Diario Anual (IMDA)

1.2. Alcances de los servicios

Desarrollo del Estudio de Tréansito Vehicular para determinar el indice Medio
Diario Anual (IMDA) de las calles y avenidas del Centro Poblado Cruz del Médano

— Morrope.
Il. Descripcion del area de estudio
2.1. Descripcion

Para el presente estudio, se localiz6 un lugar determinado en Para el presente estudio,
se localizd un lugar determinado en la localidad de San José para determinar el
IMDA.

187



Metodologia

El desarrollo del Estudio de Tréfico, comprende las siguientes tres etapas:

v Recopilacion de la informacion

v" Tabulacion de la informacion.

v Informacidn y obtencidn de resultados (IMDA).

3.1

Recopilacién de la Informacion

La informacion basica para la elaboracion del estudio corresponde al levantamiento
de informacién de campo, e incluye la informacion obtenida del conteo de tréafico
por dia y semana. Para cumplir con esta actividad, se llevo a cabo un trabajo previo
de gabinete para la preparacion de los instrumentos y la planificacién de campo con
el fin de reconocer las calles y avenidas, tanto de entrada como de salida, a lo largo

del Pavimento, para identificar la ubicacion de las estaciones de control de trafico.

3.1.1. Trabajo de Gabinete

Consiste en el disefio de los formatos para el conteo y la encuesta, que seran

utilizados en las estaciones de control preestablecidas para el trabajo de campo.

Formato del Conteo de Trafico.- Contiene los requerimientos para la recopilacion
de informacion en las estaciones de control identificadas, como: nombre de la
estacion de conteo, el tramo correspondiente, caracteristicas de los vehiculos, fecha
y hora del conteo, el sentido del trafico para cada tipo de vehiculo.

3.1.2. Trabajo de Campo

Con el proposito de identificar y precisar el sitio de las estaciones predeterminadas,
se realiz6 el reconocimiento de los tramos que forman parte de la carretera en
estudio, de esta forma, se ubicaron las estaciones considerando las intersecciones
existentes, el flujo de trafico vehicular, asi como las condiciones fisicas y
facilidades que permitiran realizar adecuadamente el levantamiento de informacién

requerida.

El conteo volumétrico (Conteo de Tréafico) se realiz6 en una (01) estacion
previamente identificadas y seleccionadas, en un periodo de siete (07) dias
consecutivos de la semana y durante las 24 horas del dia, desde el lunes 07 de

setiembre hasta el domingo 13 de setiembre del 2016.
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3.2.

El conteo se efectud por sentido (entrada - salida), en forma simultanea y continua.

Cuadro N° 15: Planificacién de las estaciones de Control

del 2017.

Estacion Numero de | Horario _
: Objetivo de
Periodo de Control | Dias de de
., Control
Nombre Ubicacion Control Control
Centro Poblado Cruz del | Desde 07 de Mayo cont
onteo
Médano - Mérrope hasta el 13 de Mayo ; 24 Hrs.

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Anélisis de la Informacién y Obtencion de Resultados.

La informacion obtenida de los conteos tiene por objeto conocer los volumenes de

trafico que soporta la carretera en estudio, asi como la composicion vehicular y

variacion diaria y horaria. Para convertir el volumen de trafico obtenido en indice

Medio Diario Anual (IMDA), se utiliz6 la siguiente formula:

IMDA =

VDsab + VDdom)

(vDL1 + VDL2 + VDL3 + VDL4 + VDLS5 +

*FCE-

Donde:

VDLI1 +... + VDLS5. : Volumen de trafico registrado en los dias laborables

VDsab
VDpom
FCE.
IMDA

: Volumen de tréafico registrado sabado

: Volumen de tréafico registrado domingo

: Factor de correccién estacional

- Indice Medio Diario Anual
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ANEXO N° 06

ESTUDIO
HIDROLOGICO



e

ESTUDIO HIDROLOGICO

l. Generalidades de Estudio.

1.1. Introduccion

El presente Estudio Hidrologico forma parte de los estudios bésicos para la elaboracion del
proyecto “PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION
URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO-
MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD” el cual contempla

fundamentalmente el disefio de una pavimentacion de evacuacion de aguas procedentes de
las precipitaciones pluviales tales como: cunetas. Para lo cual es sumamente importante la
evaluacion de las precipitaciones sobre toda las méximas en la localidad, las pendientes de

las calles y otros relacionado con la evacuacion de las precipitaciones pluviales.

La precipitacion en la zona del proyecto son variables durante el afio con diferenciacion con
las estaciones del mismo, siendo las precipitaciones maximas en los meses enero a marzo

régimen tipico en zonas de la costa de nuestro Perd.

En conveniente considerar saber que con la construccion de la pavimentacion se esta
alterando el equilibrio natural de evacuacion de agua pluvial reduciendo la permeabilidad y
direccion del flujo por tal razon es necesario evaluar construir estructuras de evacuacion y

eliminacion sin que estos afecten las viviendas y el pavimento.

El estudio hidrolégico y drenaje pluvial esta estructurado en 04 capitulos:

El primer capitulo esta referido a las generalidades del estudio: Introduccion, Obijetivos,

Fuentes de Informacion y justificacion del proyecto.

el capitulo segundo se estudia La intensidad méaxima de la precipitacién para distintos
periodos de retorno: precipitacion maxima en 24 horas, ajustes de series de datos, intensidad

méaxima de lluvias, maximas avenidas, etc.

El capitulo tres trata de un breve estudio de drenaje pluvial en el Centro Poblado Cruz del
Médano- Morrope y proyeccion de sistema de evacuacion de agua, proponiendo y

calculando las estructuras necesarias.

El capitulo cuatro trata de las conclusiones y recomendaciones del Estudio y las secciones

definitivas del disefio hidraulico.
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1.2. Objetivos del Estudio

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

v

Objetivo general

Evaluar y determinar la intensidad maxima de las precipitaciones con fines de
drenaje , para el proyecto: “PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE
PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE
CRUZ DEL MEDANO- MORROPE PARA MEJORAR LA
TRANSITABILIDAD”

Objetivos especificos.

» Laevaluacion y analisis de la precipitacion maxima en 24 horas en la zona de

estudio.

» Calculo yevaluacion de la intensidad maxima de las precipitaciones pluviales

para distintos periodos de retorno mediante los métodos estadisticos existentes.
» Estudio del sistema de drenaje con fines de disefio de pavimentacion

Fuentes de informacion utilizadas

Registros meteorologicos de estaciones ubicadas en la Region la Lambayeque,

operadas por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).
Informacion del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

Intensidad Méaxima de la Precipitacidn para distintos Periodos de

Retorno

2.1. Parametros Meteoroldgicos

2.1.1.

Clima
El clima de la zona es DESERTICO SUPTROPICAL, presentandose lasépocas
de lluvia en los meses de enero a marzo.
El proyecto se ubica en el Centro Poblado Cruz del Médano, del Distrito de
Lambayeque.

Los factores que determinan el clima son los siguientes:

a) Temperatura.

El clima en el Centro Poblado Cruz de Meédano es desértico subtropical,
caracteristico de la costa Norte del Peru, presentandose en los meses de

Diciembre a Abril, con abundante calor con una temperatura de 31°C en el verano
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b)

y templado en el invierno con una temperatura de 16°C, presentandose en los
meses de Mayo a Noviembre las precipitaciones pluviales se presentan en los
C.P.Cruz de Medano Disefio del Sistema de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado del Centro Poblado Cruz de Médano - Lambayeque 17 meses de

verano en regular magnitud.

Vientos.
Los vientos predominantes son los que soplan de Sur a Norte con una velocidad

variable de 3 a 10 mudos.

2.2.  Métodos Estadisticos

Los meétodos estadisticos, se basan en considerar que la Precipitacion Maxima
en 24 horas, es una variable aleatoria que tiene una cierta distribucion. Para
utilizarlos se requiere tener como datos, el registro de Precipitaciones Méaximas
en 24 horas, cuanto mayor sea el tamafo del registro, mayor serd también la
aproximacion del célculo de la Precipitacion de Disefio, la cual se calcula para

un determinado Periodo de Retorno.

Esto ha dado lugar a diversos métodos estadisticos, dependiendo del tipo de
distribucion que se considere.

Para el estudio se aplicaron los siguientes métodos:

> Gumbel.
» Nash.

> Levediev.
A) Método de Gumbel

Para calcular la Precipitacion Maxima para un Periodo de Retorno usaremos:
Ecuacion (1) @@i@= W—£ (60~ 666]

Siendo el célculo de la Desviacion Estandar de las Precipitaciones igual a:

o O 90er
Ecuacion (2) @@=V ol
Donde:
Pmax. :  Precipitacion Maxima para un Periodo de Retorno determinado
(mm)
N : Numero de afios de registro
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Pi . Precipitaciones Maximas Anuales registrados (mm)

Pm : Precipitacion Promedio (m3/s)

T . periodo de Retorno, en afios

on, Yn:  Constante en funcion de N, Tabla N° 01 a (Variables reducidas)

op . Desviacién Estandar de las Precipitaciones

Determinacion del Intervalo de Confianza
Para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel dentro del cual puede
variar Pmax dependiendo del registro disponible se hara lo siguiente segun el

caso:

1 Si€@=1-1 variaentre 0.20 y 0.80, se calcula con la siguiente
12

expresion:
Ecuacion (3) A@= P9 o0
o _
<o o
°
Donde:

€@ Constante en funcion de ¢, Tabla N° 01b

2 Si ¢>0.90, el intervalo de confianza se calcula con la
Formula:

Ecuacion (4) A@=+1146%
o

La zona de f comprendida entre 0.80 y 0.90 se considera de transicion,
donde AP es proporcional al calculado con las ecuaciones 3 y 4,
dependiendo del valor de ¢.

La Precipitacion Méxima de Disefio para un cierto Periodo de Retorno sera
igual a la Precipitacion Maxima de la Ecuacion (1), mas el intervalo de

confianza, calculado con la Ecuacion (3) y (4).

Ecuacion (5) Qo= Yoot \@
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B) METODO DE LEBEDIEV

1. Célculo de la Precipitacién Promedio (P m)
ro G0
—_ =1
Qo= PN
2. Caélculo de la Precipitacion Maxima (P max.)
Pmax =Pm( K.Cv +1)
Donde:

Cv: Coeficiente de Variacion, que se obtiene de la ecuacion:

o 9
V2iilg 1l
«="—%
©
K : Coeficiente que depende de la probabilidad p, expresada en (%), y del
Coeficiente de Asimetria Cs.
1
&=
o
* 9 °
Yotlg, 1]
06 0‘;
(@)

Por otra parte, Lebediev recomienda tomar los siguientes valores:

Cs = 2 Cv Auvenidas producidas por deshielo
Cs = 3Cy Avenidas producidas por tormentas
Cs=5Cy Avenidas producidas por tormentas en cuencas ciclonicas.

De los 2 valores de Cs, se elige el mayor.

Con esta informacion se ingresa a la Tabla presentada a continuacion:

3. Célculo del Intervalo de Confianza ( AP )
@ 900 0600
Aéziw—_
V&
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Donde:

A: Coeficiente que varia de 0.7 a 1.5 dependiendo del nimero de afios
del registro. Cuantos mas afos de registro haya, menor sera su valor.
Si N > 40, se toma el valor de 0.7

Er: Coeficiente que depende de los valores de Cv, y de la probabilidad
P.

4. Calculo de la Precipitacion de Disefio (Pd)

O - 96 \©

C) Método de NASH

Para calcular la Precipitacion Maxima para un Periodo de Retorno

usaremaos:

@,

Q1

V960=-9+ @ loglog[
Donde:

Pmax: Precipitacion Maxima para un Periodo de Retorno determinado (mm)
a,b: Constantesenfunciondelregistrode caudales méaximosanuales.

T: Periodo de Retorno (afios).

Los parametros a y b se estiman utilizando el método de minimos
cuadrados, con la ecuacion: P = a + b X, empleando las siguientes

ecuaciones:

a = Pm 'b an

R S C
=1
\ & %, (@0~ (@07

@o=loglog] Q—ﬁ

Donde:

N X Numero de afios de registro

Pi : Precipitacion Mé&xima Anual registrado (mm)
Pm : Precipitacion Media (mm)
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yo 9@

—=1
Qo o

Xi : Constante para cada precipitacion P registrado, en

funcion de su periodo de retorno correspondiente.

Xm Valor Medio de las Xs
To Qo
— =1
o "o
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REPORTES DEL SENAMHI: LAMBAYEQUE

Estacioen : LAMBAYEQUE , Tipe Convencional - Meteorolégica

Ir:| 201703«

Departaments : LAMBAYEGUE Prowineia : LAMBAYEGQUE Distrito : LAMBAYEQUE

Latitud : 6% 43' 53.5" Longitud : 79° 54" 8.8° Altitud : 38

i —
Dia/mes/afe Seco (c) e} ()
0713|1907 [13[19] o7 | 19

| 01-Mar2017 | 327 | 245  ([257(321|276(241|247[248| o0 | o | ssw | 4
| 02-Mar-2017 | 329 | 242 |254(325|277|237(266(248| o | o0 | ssw | &
| 03-Mar2017 | 332 | 244  (247|327|281(235(268(246| o0 | 0 | ssw | 4
| 04-Mar-2017 | 323 | 24  [245(31 |268[235(265(252| o | o | sw | 2
| 05-Mar2017 | 322 | 218  ([249(309(278(243|27 (252 48 [0 | <C |

| 06-Mar-2017 | 324 | 239  [245(313(278|24 2640248 7 [0 | C |

| 07-Mar-2017 | 332 | 232 |[254(323|273(233f278|25| o [ o | sw | 2
| 08-Mar2017 | 316 | 233 ([247|295|272(239(257(223| o | o0 | sw | 2
| 09-Mar-2017 | 3 | 236  [244|204|266|227(256245] o | o | sw | a4
| 10mar2017 | 323 | 298  [242|321(275(236(267(248| 5 | o | ssw | 4
| 11-mar2017 | 325 | | 20 |25 (321(272|226(2610248] o [0 | s | a4
| 12-Mar2017 | 329 | 238  |258(327(275(234(266(244| 0 | 0 | ssw | 4
| 13-Mar2017 | 307 | 23 |[23.3|307| 27 (234263 (253 224 - |0 | SSW | 4
| 14-Mar2017 | 296 | 23 |24 |29 |24 [235(266(234| 412 |26 | ssw | a4
| 16Mar2017 | 30 | 223 ([243(292|256(238(264(248| 7 | 7 | sw | 4
| 16-Mar-2017 | 326 | 239  |247(304|28 [232(266(258] 32 [ o0 | s | a4
| 17-Mar2017 | 326 | 232 (252|36(281(246|27 (26| o |0 | s | 4
| 18-Mar-2017 | 217 | 223  |256(274|27 [248(253(255| o0 [0 | C |

| 19-Mar2017 | 316 | 234 |242(308|278|24 [266|25 | 07 [ 0 | s | 4
| 20Mar2017 | 304 | 241 (25229 (267241 |26 [245| o | o0 | s | 4
| 21-Mar-2017 | 322 | 242 |264(319|279|246277(256| o | o | ssw | 2
| 22Mar2017 | 297 | 243  ([257|252|264(249(248(251| 0o |61 | w | 8
| 23-Mar-2017 | 329 | 242 |25 (304(272|243(267(254| o | 0 | sw | 2
| 24Mar2017 | 322 | 25  ([258(307|27 (24 [263(249| o | o | ssw | 2
| 25-Mar-2017 | 206 | 243  [248(30 (26 2422660242 0 [0 | § | 4
| 26-Mar-2017 | 215 | 241  |243(303|268235(275(25 | o | o | sw | a4
| 27-Mar2017 | 316 | 243 |[245(295(262(239|26 [244| 0o | 0 | sw | 4
| 28-Mar-2017 | 307 | 247 |252(305|26 [237(263(248| o [0 | s | &
| 23-Mar2017 | 294 | 231 ([248(287(256(231(263(234| o0 |0 | S | &

Marzo - 2017

198




REPORTES DEL SENAMHI: LAMBAYEQUE

Enero — 2017

Estacion : LAMBAYEQUE , Tipa Convencional - Metesrolagica

Departamento : LAMBAYEQUE
Latitud ; & 43' 53.5"

Dia/mes/ane

Provingia : LAMBAYEQUE  Distrito: LAMBAYEQUE  Ir:) 201701 w

Longitud : 79° 54'3.8" Alfitud : 38

| OEne 0T | |

T[T T
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REPORTES DEL SENAMHI: LAMBAYEQUE - Febrero - 2017

Departaments : LAMBAYEQUE

Estacion : LAMBAYEGQUE , Tipe Convencional - Meteorolegica

Latitud : 6% 43" 53.5"

Dia/mes/ane

Prowincia @ LAMBAYEQUE Distrito : LAMBAYEGQUE Ir:| 201702

Longitud : 79° 54" 8.8" Altitud : 38

Temperatura | Temperatura S i
o Bulbo Bulbo Precipitacion
Seco(c) |Humedo(ey| ™™

| 01Feb2017 | 317 | 231 [23.9|31.1(26.4| 23 | 27 244 o | sw | 2
| 02Feb2017 | 202 | 23 |[238(284|26 (236(253(248) 46 (17 | § | 2
| 03Feb2017 | 306 | 227 |23 |295(266(226(265(25 | 294 | 0 | C |

| 04Feb2017 | 30 | 216  [243(293(258236(264(249| 18 | 3 | sw | 4
| 05Feb2017 | 302 | 235  [242(294(263(237(2640243) 0 | 0 | sw | 4
| 06Feb2017 | 31 | 242 |25 |304(269(241 (27 [242] 0 | 0 | ssw | 4
| 07Feb2017 | 308 | 243 [249(296|262(237(256(242] 0 | 0 | SSE | 4
| 08Feb2017 | 322 | 237  [245(321|26 (236(255(237| 17 |0 | sw | 4
| 09Feb2017 | 302 | 236  [241(304(259(232(254(236| 0 | 0 | Sssw | 6
| 10Feb2017 | 304 | 204  [239297|266(2292590238] o0 [0 | sw | 2
| HFeb2017 | 313 | 247 [242|307(262223(25 (24| 0 |0 | ssE | 4
| 12Feb2017 | 31 | 225  [234(305|26 225253(238| O [ 0 | ssw | 4
| 13Feb2017 | 317 | 27 [225[51 |266|22 (254244 0. - o0 o) SW | 2
| 14Feb2017 | 325 | 198  [236(321|27 |23 (264|245 0 | 0 | I
| 15Feb2017 | 328 | 235  [263(318(271(242(257(245| 0 | 0 | | 8
| 16Feb2017 | 317 | 235  [238|M6[267[227 (2640244 0 | 0 | sw | 4
| 47Feb2017 | 323 | 23 [239(33(273(233(267(245) 0 | 0 | sw | 4
| 18Feb2017 | 312 | 234 |[247|307|272235(264(242] 0 [0 | S | &
| 19Feb2017 | 325 | 236  [241(322|275(233(254(244) 0 | 0 | sw | 4
| 20Feb2017 | 321 | 225  [244(319(268(228(255(238| 0 | 0 | sw | &
| 21Feb2017 | 334 | 232  [236(3241|27 [225(255(243| 0 | 0 | Ssw | &
| 22Feb2017 | 318 | 227  [239(34|274(231(247(237) 0 | 0 | ssw | 4
| 23Feb2017 | 321 | 228  |241|M3(268[227(2490242] 0 |0 | sw | 4
| 24Feb2017 | 322 | 23 |244(33|27 (231(256|24| 0 | 0 | ssw | 4
| 25Feb2017 | 329 | 225  [232(39(272225(247242| 0 [0 | sw | &
| 26Feb2017 | 332 | 224  [247|309(275[235(258(264 0 | 0 | ssw | 4
| 27Feb2017 | 334 | 235  [249(327(278(231(262(244| 0 | 0 | SssWw | &
| 28Feb2017 | 328 | 225  [267(326(28 (45256247 0 | 0 | SSE | 4

200



5. Tiempo o periodo de retorno

En la prevision de las lluvias o precipitaciones intensas, el periodo de
retorno de frecuencias corresponde al nimero promedio de afios en que una

precipitacion dada serd igualada o excesiva y puede ser definida por la

relacion.
Donde:
T Periodo de retorno o indice de frecuencia.
n NUmero de afios de observacion.
m NUmero de orden de las precipitaciones en serie dispuestas en

orden decreciente.

La probabilidad P de una precipitacién con indice de frecuencia T de ser

igualada o excesiva en un niumero cualquiera “n” de afios, es:
1€

&=1-(1-2)
La Norma S.110 Drenaje Pluvial Urbano, en su numeral 1.2.4, establece lo
siguiente: El sistema deberé ser disefiado para un periodo de retorno ente 2
y 1° afos; este se toma en funcion de la importancia econémica de la ciudad,

correspondiendo 2 afios a Pueblos Pequefios.
1. Drenaje Pluvial

3.1. GENERALIDADES
El sistema de Drenaje puede ser clasificado de acuerdo a las siguientes
categorias:
Sistema de Drenaje Urbano

Sistema de Drenaje en Carreteras
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3.2.

El drenaje urbano de una ciudad estd conformado por los sistemas de
alcantarillado, los cuales se clasifican segun el tipo de agua residual que

conduzcan; asi tenemos:

a) Sistema de Alcantarillado Sanitario
b) Sistema de Alcantarillado Pluvial

c) Sistema de Alcantarillado Combinado

Nuestro caso es el Disefio del Sistema de Drenaje Pluvial por lo que se tiene
el objetivo del manejo racional del agua de lluvia en el Centro Poblado Cruz
del Médano, evitando de esta manera el dafio en las viviendas y la poblacién;
asi como la acumulacion del agua que puede constituir focos de

contaminacion y/o transmision de enfermedades infectocontagiosas.

Uso de la Norma s.110 - Drenaje Pluvial Urbano

En toda elaboracion de un proyecto, es importante seguir ciertos parametros
registrados en el R.N.C., en el presente estudio se tomara en cuenta ciertos
criterios los cuales se encuentran enmarcados en la norma técnica S.110 o
DRENAJE PLUVIAL URBANO.

Esta Norma Técnica S.110 Drenaje Pluvial Urbano, propuesta por el
Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion,
tiene como objetivo establecer criterios generales de disefio que permitan la
elaboracion de proyectos de drenaje pluvial urbano que comprenden la
recoleccion, transporte y evacuacién a un cuerpo receptor de las aguas

pluviales que se precipitan sobre una Area urbana.

3.2.1. Informacion Bésica
El presente proyecto cuenta con la informacion bésica proporcionada por
Instituciones Oficiales como el SENAMHI, INDECI.

3.2.2.  Obligatoriedad Del Sistema De Alcantarillado Pluvial

Toda habilitacion urbana ubicada en localidades en donde se produzcan
precipitaciones frecuentes con lluvias Iguales o0 mayores a 10 mm en 24
horas, debera contar en Forma obligatoria con un sistema de alcantarillado

pluvial.
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En este caso la propuesta expuesta en el presente proyecto es debido a tratar
de contrarrestar las precipitaciones maximas, en épocas de verano ya que

este Ultimamente se manifiesta de manera mas continta originando graves

dafios
3.2.2.1. Consideraciones del caudal de disefio

Los caudales para sistemas de drenaje urbano menor deberan ser calculados:
Por el método racional si el area de la cuenca es igual o menor y En nuestro

caso sera usado el Método Racional por ser nuestra area de estudio de 10

Km?

CUNETA SEGMENTAL
A = 1.20m
| T //

m%»m 12:1 /

CUNETA ASFALTICA

15 cm

Igual baso a la Roquorida para Pavimonto do Concrolo

CUNETA DE CONCRETO

Plodms do 23 cm
(minimo)

'“I ;‘;I' % vees ‘ TN '_‘-. 7_5 em do Luc.ho do ﬁr;wn (mInimo)
CUNETA TRAPEZOIDAL CUNETA DE CANTOS RODADOS
5 cm do Groma (minimo)
Pendionlo =T
CUNETA dol Talud H (cm) T(m) - -
SEGMENTAL 2:1 16.5 1.50
ASFALTICA | 121 &2:1 12.5 2.10 CUNETA DE GRAMA

Figura N° 27: Secciones Transversales De Cunetas
Fuente: Libro AASTHO
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ANEXO N°® 07
ESTUDIO CBR



ESTUDIO DE CBR
l. Introduccion

En los pavimentos que para bien de nuestra region nortefia, el disefio y construccion de
los pavimentos en su ambito, es de amplio dominio de sus ingenieros y una inquietante
area de conocimiento de sus estudiantes.

En este ensayo es muy importante que el suelo analizado este en estado natural y sus
propiedades inalteradas, lo mas importante es clasificar el tipo de suelo y conocer los
controles apropiados a la hora de tener suelos de muy mala calidad.

Para la toma de las muestras se usara los mismos moldes empleados para CBR en
laboratorio, armados en los extremos de su respectivo collarin; evaluando asi la calidad
relativa (caracteristicas de resistencia y deformacion) del suelo; este ensayo se realiza
generalmente sobre suelos de subrasante para correlacionar la humedad en el terreno y la
humedad optima de compactacion, este laboratorio también nos ayuda para efectos de

disefio cuando la compactacidn no es un factor que pueda controlarse.

. Objetivos

» Evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de las capas de sub
base y de afirmado.

> Evaluar la resistencia del material utilizado

> Hacer el ensayo mediante la comparacion entre la carga de penetracion en el sueloy
aquella de un material natural.

» Determinar un indice CBR, que nos permita expresar las caracteristicas de
Resistencia y deformacion del suelo extraido.

» Determinar el porcentaje de humedad en el horno.

> Correlacionar la humedad en el terreno con la usada en el disefio
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ENSAYO C.B.R
(California Bearing Ratio)

A. Fundamento Tedrico

A) Generalidades

Uno de los ensayos méas utilizados para determinar el valor de la resistencia al esfuerzo
normal de un suelo es el método CBR o indice de California, segtin Norma AASHTO T 193-
3y ASTM D 1883-73.

B) Definicién de CBR

El CBR de un suelo es la carga unitaria correspondiente a 0.1” 6 0.2” de penetracion,

expresada en por ciento en su respectivo valor estandar.

También se dice que mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y
densidad controlada. El ensayo permite obtener un nimero de la relacion de soporte, que no
es constante para un suelo dado sino que se aplica solo al estado en el cual se encontraba el

suelo durante el ensayo.
C) Definicion de nimero CBR

El nimero CBR (o simplemente CBR), se obtiene de la relacion de la carga unitaria
(Ibs/pulg2.) necesaria para lograr una cierta profundidad de penetracion del piston de
penetracion (19.4 cm2) dentro de la muestra compactada de suelo a un contenido de
humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patron (Ibs/pulg2.) requerida para

obtener la misma profundidad de penetracion en una muestra estandar de material triturado.

Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de
humedad Optimo para un suelo especifico, determinado utilizando el ensayo de

compactacion estandar o modificada del experimento.

El CBR es el valor de la resistencia al esfuerzo normal de un suelo ya sea como elemento
Estructural de base, sub base y sub rasante bajo condiciones desfavorables de compactacion
y de humedad. Los suelos granulares no plasticos y granulométricamente bien graduados,

Seran aquellos que alcancen mejor resultado de valores soportantes o CBR.
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Carpeta, superficie de rodamiento o rodadura: parte superior de un
pavimento, por lo General de un pavimento bituminoso o rigido, que sostiene

directamente la circulacion Vehicular.

Base: Es la capa de espesor disefiado, constituyente de la estructura del
pavimento, destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas
originadas por el transito, a las capas subyacentes y sobre la cual se coloca la

carpeta de rodadura.

Subbase: Estructura fundamental, que neutraliza los efectos destructivos de las

cargas transmitidas desde las superficie de aplicacion.

La capa de base y de subbase: las diferencias entre ambas esta a veces en las

diferencias de los materiales utilizados o en su granulometria.

Sub rasante: Capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de un
pavimento y que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga

de disefio que corresponde al transito previsto.

El CBR de un suelo puede ser usado como un parametro indicador de la calidad
del mismo para pavimentos. Asi segln su valor de CBR podra ser utilizado en

las distintas capas que conforman a los mismos.

Existen valores limites de CBR que un material debe reflejar para poder ser
utilizado como parte de un pavimento. En la siguiente tabla se muestran estos

valores, calificando los suelos
Segun el uso que pueda tener, dependiendo de su valor CBR.

El nimero CBR usualmente se basa en la relacién de carga para una penetracion
de 2.54 mm (0,1”), sin embargo, si el valor del CBR para una penetracion de

5.08 mm (0,2”") es mayor, dicho valor debe aceptarse como valor final de CBR.

Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al
contenido de Humedad 6ptimo para el suelo especifico utilizando el ensayo de
compactacion estandar. A continuacion, utilizando los métodos 2 ¢ 4 de las
normas ASTM D698-70 6 D1557-70 (para el molde de 15.5 cm de didmetro).
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Tabla N° 16: Energias de Compactacion

Método Golpes Capas Peso del Martidillo N
D698 | 2 (suelo de grano fino) 56 3 24.5
4 (suelos gruesos) 56 3 24.5
D1557
Peso del
Método Golpes Capas Martidillo N
2 (suelo de grano fino) 56 5 44.5
4 (suelos gruesos) 56 5 44.5

Fuente: Libro de Compactacién de suelo

El ensayo de CBR se utiliza para establecer una relacién entre el comportamiento

de los Suelos principalmente utilizados como bases y subrasantes bajo el

pavimento de carreteras y aeropistas, la siguiente tabla da una clasificacion

tipica:

Tabla N° 17: Clasificacion de suelos para Infraestructura de Pavimentos

SISTEMA DE CLASIFICACION

CBR | Clasificacion Gral.| Usos Unificado AASHTO

0-3 Muy pobre Sub rasante | OH,CH,MH,OL A5,A6,A7

3-7 Pobre aregular| Sub rasante | OH,CH,MH,OL A4,A5 A6,A7

3-11 Regular Sub rasante | OL,CL,ML,SC,SM,SP | A2,A4,A6,A7
Base, Sub

3-15 Bueno base GM,GC,W,SM,SP,GP | Alb,A2-5,A3,A2-6

3-19 Excelente Base GW,GM Al-a,A2-4,A3

Fuente: Pavimento AASTHO - 1998

Tabla N° 18: Calidad de los suelos para estructura de pavimentos en funcion de

su valor CBR.
CAPA
CALIFICACION
MB B R M NM

CBR => CBR <
SUBCORONA 20% 10%<CBR<=10% | 5%<CBR<=10% | 10% CBR < 5%

CBR => CBR < CBR <
SUBBASE 50% 20%<CBR<=30% | 20%<CBR<=30% | =30% =20%

CBR => CBR<= |CBR<=
BASE 80% 50%<CBR<=80% | 40%<CBR<=50% | 40% 30%

Fuente : Pavimento AASTHO - 1998
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La importancia del CBR se fundamenta en las siguientes razones:

1. Esunindicativo de la calidad del suelo.

2. Existe un método aproximado para el disefio de espesores de
pavimentos utilizando este valor.

3.  Estevalores considerado como parametro de calculo en otros métodos

de disefio de espesores de pavimentos.

Resumen del método

Tres especimenes de suelo son compactados con su humedad Optima con
diferentes energias (56, 25 y 12 golpes por capa, en cinco capas), luego se
someten a saturacion durante 96 horas, con el proposito de proveerles
condiciones desfavorables, bajo las cuales serdn sometidas a la penetracion al

terminar este periodo de saturacion.

La velocidad de penetracion del piston es de 0.05 pul. /minuto (1.27
mm/minuto). Durante esta penetracion se toman lecturas de carga, las cuales son
transformadas a valores de esfuerzo normal. Estos son comparados con un
esfuerzo patrén para 0.1 pulgadas de penetracion (1000 PSI) con el objeto de
obtener el CBR de cada uno de los moldes penetrados.

Carga patrén

Consiste en penetrar una muestra de piedra partida con caracteristicas especiales
de forma, tamafio y dureza de las particulas constituyentes.

Los valores del esfuerzo en la muestra patrén para diferentes profundidades ya

estan calculadas, y son las que se muestran a continuacion:

Tabla N° 19: Esfuerzos determinados para la carga patron

Penetracion ( en pulgadas) Esfuerzo (Libras/pulgadas )
0.1 1000
0.2 1500
0.3 1900
0.4 2300
0.5 2600

Fuente: Pavimento AASTHO - 1998
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Entonces el CBR es la relacion entre el esfuerzo requerido para penetrar 0.1
pulgadas en el suelo y el esfuerzo requerido para lograr esa misma penetracion

en una muestra de piedra partida

CBR = (Esfuerzo en el suelo ensayado) / (Esfuerzo en la muestra patron) x
100

El CBR de una muestra de suelo se determina generalmente para penetraciones
del piston de 0.1 y de 0.2 pulgadas, eligiendo el mayor de los dos como el valor
representativo de la muestra. Para la mayoria de los suelos, el valor para la

penetracion de 0.1 pulgadas da un mayor CBR.

Existen algunos métodos de disefio de pavimentos en los cuales se leen tablas
utilizando directamente el nimero CBR y se lee el espesor de la subrasante (por
ejemplo “Principios de diseno de pavimentos”, Jhon Wiley & Sons, 1959,
Capitulo 14 y 15).

Ensayo de CBR
ASTM D1883-87

100

s
80 —

70
60 —

50

40 ) _——
vt — 1

30

20 /1( /./-/

104 &, ———

0
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500

Tension (kg/cm?)

Penetracion (in)

—+—12Golpes  —=—25Golpes  —a—56 Golpes
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Tabla N° 20: Proctor Estandar ASTM D 698

A B C
Diam. molde (pulg) 4 4 6
Peso martillo (Ib) 55 55 55
No. de capas 3 3 3
No. golpes/capa 25 25 56

Fuente: Pavimento AASTHO - 1998

Tabla N° 21: Proctor Modificado ASTM D 1557

A B C
Diam. Molde (pulg) 4 4 6
Peso martillo (Ib) 10 10 10
No. De capas 3 3 3
No. Golpes/capa 25 25 56

Fuente: Pavimento AASTHO - 1998

Tabla N° 22: CBR - ASTM D 4429- 93

A B C
Diam. molde (pulg) 6 6 6
Peso martillo (Ib) 10 10 10
No. de capas 5 3 3
No. golpes/capa 10 25 56

Fuente: Pavimento AASTHO — 1998 - CBR

En la construccion de un pavimento flexible, se recomienda que:

v' El material para sub-base tenga un CBR mayor que 15%

v" El material para base deba tener un CBR mayor de 40%, cuando las cargas
por rueda son menores de 10 000 libras (4 540Kg., como es el caso de carreteras
en general) y un CBR no menor del 80%, cuando las cargas por rueda son
mayores de 10 000 libras (como sucede en la mayoria de las pistas de

aterrizaje).
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CARGA UNITARIA EN LE/PULG. APLICADA AL PISTON

Q.1 0.2 03 04 0.5

l.4ﬂ'ﬂu_T1| |1.L|1| r1|I|||].11|

TESTA CURVA
- REQUIERE CO-
" RRECCION

sool /

1.200 Q

CORRECCION HE-]
CHA A LA FEME-

TRACION DE 02"

CORRECCION HECHA A LA

* O ENMETRACIO TE Q1.
a CORRECCION CUANDD LA
200 CURVA ES COMNCAVA.

CORRECCION CUANDD HAY 1RREGLU -
LARIDAD EN LA SUPERFICIE.

IlJ.Il!. L P _

Q. oz o3 C.4 0%

PENETRACION EN FPULBADAS

Figura N° 28: Carga Unitaria — CBR
Fuente: AASTHO
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ANEXO N°® 08

DISENO DE LOS
PAVIMENTOS



PAVIMENTO
RIGIDO



ExcelDisefiodePavimentoRigido

UNIVERSIDAD: CESAR
ESCUELA: INGENIERIA CIVIL
TESIS: PROPUESTATECNICA-ECONOMICADEPAVIMENTACION

URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL CRUZ DEL
MEDANO — MORROPE PARA MEJORAR LA
TRANSITABILIDAD

LOCALIDAD:
C.P.CRUZDEL MEDANO-MORROPE - LAMBAYEQUE

ALUMNAS: ERIKA TUNOQUE SANTISTEBAN =
JESSICA MORALES PEZO

Aprob’c;fi?. INGJULIOBENITES
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Config. PESO EIE
. PESO POR EJES (T % T TPDA | X365 F.S5. F.C F.CA R
Vehicular {Tm) (KIPS) s r -
AP (AUTOS) 23 1 2.200 2% 22 00 16060 0.5 1 33.07 265552
Delantero
i3 1.6 3.500 1% nzs 05 1 33.07 187094
AC Delantero
F1.00
(CAMIONETA)
2 3.3 7.300 1% 11315 0.5 1 33.07 187094
Eje
7 15.400 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
cz2 oo
bl 11 24.300 1% 0 0.5 1 33.07
Eje
7 15.400 1% o 0.5 1 33.07
Delantero
Cc3 o.on
2 18 39.700 1% o 0.5 1 33.07
Eje
7 15.400 1% o 0.5 1 33.07
Delantero
ca o.on
2 23 50.700 1% o 0.5 1 33.07
Eje
7 15.400 1% 0 05 1 33.07
Delantero
4 000
z 23 50.700 1% 0 05 1 33.07
Eje
14 30.900 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
Bxd (/R 11]
2z 18 39.700 1% 0 0.5 1 33.07
L3 7 15.4 1% 0.5 1 33.07
T251 Delantero 000 0
z 11 243 2% 0.5 1 33.07
tge 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
T252 2z 11 243 1% 0.00 0 05 1 33.07
= 18 39.7 1% 0 0.5 1 33.07 0
Eie 7 15.4 1% 0 05 1 33.07 0
T25e2 Delanterg 0.00
2 11 243 3% 0 0.5 1 33.07 0
Eje
7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07 0
Delanterg
T253 b 11 243 1% 0.00 0 0.5 1 33.07 ]
= 25 55.1 1% 0 0.5 1 33.07 0
T
== 7 15.4 1% 0 05 1 33.07 0
Delantero
T25e3 2z 11 243 2% 0.00 0 0.5 1 33.07 0
4° 18 39.7 1% 0 0.5 1 33.07 ]
iz 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07 0
Delantero
T351 2z 18 39.7 1% 0.00 0 05 1 33.07
= 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
20 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
1352 Delantero 0.00
2° 18 39.7 2% (i} 0.5 1 33.07
e 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
T3Se2 2= 18 39.7 1% 0.00 (1} 05 1 33.07
3° 11 243 2% (1} 0.5 1 33.07
e 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
1383 2° 18 39.7 1% 0.00 (1} 05 1 33.07
3* 25 55.1 1% 0 0.5 1 33.07
Eje 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
T3Se3 2% 18 39.7 2% 0.00 (1] 05 1 33.07
3° 11 243 1% [} 0.5 1 33.07
g = Eie 7 15.4 1% 0 05 1 33.07
C2R2 B 0.00
2% 1 243 3% 0 05 1 33.07
Eje
7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
C2R3 2° 11 243 2% 0.00 o 05 1 33.07
a° 18 39.7 1% 0 0.5 1 33.07
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Config. . PESO EJE
Iz Grafico PESO POR EJES (Tn) % Te TPDA | x365 F.5. F.Cr F.CA
Vehicular [KIPS)
Eie 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
C3R2 2 18 39.7 1% 0.00 (1] 0.5 1 33.07
3° 11 243 2% 0 0.5 1 33.07
£= 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
I = 18 39.7 2% OO 0 0.5 1 33.07
3 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
e 7 15.4 1% 0 05 1 33.07
C3R4 Delantero 0.00
2 18 39.7 3% 0 0.5 1 33.07
Eje 7 15.4 1% 0 05 1 33.07
Delantero
CaRr2 2 23 50.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
3 11 243 2% 0 0.5 1 33.07
i3 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
o 2 23 50.7 1% ATD 0 0.5 1 33.07
3° 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
e 18 39.7 1% 0 0.5 1 33.07
= 14 30.9 1% 0 05 1 13.07
Delantero
8x4R2 2 18 39.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
3° 11 243 2% 0 0.5 1 33.07
i3 14 30.9 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
BrdR3 2 18 39.7 2% 0.00 o 0.5 1 33.07
3 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
Eje 14 30.9 1% 0 0.5 1 33.07
BxAR4 Delanters 0.00
ol 18 39.7 3% 0 0.5 1 33.07
i3 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
C2RB1 Delantero 0.00
2 11 243 2% 0 0.5 1 33.07
L3 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
C2RB2 2 11 243 1% 0.00 o 0.5 1 33.07
3= 18 39.7 1% 0 0.5 1 33.07
L3 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
Delantero
C3RB1 = 18 39.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
3° 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
. Eie 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
C3RB2 Delanters 0.00
[ep— 2 18 39.7 2% 0 0.5 1 33.07
Ee 7 154 1% 05 1 33.07
Delantero
C4RB1 > 23 50.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
I 11 24.3 1% o 0.5 1 33.07
£ 7 154 1% 0 05 1| 3307
Delanterg
C4RB2 b 23 50.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
I 18 39.7 1% o 0.5 1 33.07
{ Eje
, 14 309 1% 0 05 1 33.07
Delantero
x4 RB1 b 18 39.7 1% 0.00 0 0.5 1 33.07
£ 11 243 1% 0 0.5 1 33.07
—
3
e 14 309 1% 0 05 1 33.07
8x4 RB2 Delantero 0.00
b 18 39.7 2% 0 0.5 1 33.07
Eje
- 7 154 1% 0 05 1 33.07
135252 |-Delanterg 0.00
e 18 39.7 3% ] 0.5 1 33.07
Eie 7 15.4 1% 0 0.5 1 33.07
T35e2 Se2 2 18 357 1% 0.00 [1] 0.5 1 33.07
3= 1l 283 43¢ 0 0.5 1 07
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Config. - PESO EJE
TPDA .
Vehicular Grafico PESO POR EIES (Tn) (KIPS) % Te X 365 F.S

Eje 7 15.4 1% o 0.5
2 18 30.7 3% 0.00 0.5
4 11 243 1% 0.5

T352 5152

Eje 7 15.4 1% 05
2 18 39.7 1% 0.00 05
3° 11 24.3 5% 0.5

T35e2 515e2

[=3E=21=1 I=20=)

Eje

o 15.4 1%
Delantero

=]

05
B2

2 11 243 1% 1] 0.5

Eje
7 15.4 1% o 0.5
Delantero

B3

2 1B 39.7 1% o 0.5

Eje
Delantero 7 15.4 1% (1] 0.5

B3-1

z 16 35.3 1% o 0.5

Eje
Delantero 14 309 1% (1] 0.5

B4-1

z 16 35.3 1% o 0.5

Z3 7 15.4 2% 0 0.5
| Delanterog o

2 11 24.3 1% (1] 0.5

BA-1

g

TOTAL 53

CONSOLIDADODEREPECIONES ESPERADAS SEGUNTIPODEEJEY CARGA

E ¢ NUMERO DE EJES SIMPLES DE 2.2 KIPS! 265,552

¢ NUMERODEEJESSIMPLESDE3.5KIPS | 187,094

EJES SIMPLES ¢ NUMERODEEJESSIMPLESDE7.3KIPS | 187,094
¢ NUMERODEEJES SIMPLESDE 15.4KIPS 0

¢ NUMERODEEJES SIMPLES DE 24.3KIPS

i z ¢ NUMERO DE EJES TANDEM DE 30.9 KIPS
EJES TANDEM ¢, NUMERO DE EJESTANDEM DE 39.7 KIPS
¢, NUMERO DE EJES TANDEM DE 35.3KIPS
i E ¢, NUMERO DE EJES TRIDEM DE 50.7 KIPS
¢ NUMERO DE EJES TRIDEM DE 55.1 KIPS

O OO0 O O,;0o
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DATOS A INGRESAR

Espesorinicial de losa de concreto 65 |pulg Sub-Base granular {en pulgadas)] & pulg
Modulo de reaccion K, de la sub-rasa e | 20011 |psi Madulo de rop ML) 597 psi
Factor sentido (F.5) LI 05 Pasajuntas |
- i carriles Apayo lateral 5l
Factor carril (F. Cr) '['L’ p_w,- — —
1 Periodo de diseno pii] anos
Factor de seguridad de carga(FSC) m=.a% 1 Tasa de crecimiento Promedio ar) 5%
MULTIFLI | REPETICI ANALIZEIS DE FATIGA ANALIZIS DE ERDSION
cl::l:l::-:cjg CADO OHES EE x DE REPETICIONES
(KIPE) P?_—HE:L ESP;:::’"D FERMISIGLE | FATIGA PERMISIBLES | © DE DAROD
=
ETES SENCILLOS
Esfuerzo Equivalente: E: E— 245 Factor de Erozion: Eip, 2.58
Factor de relacicon de esfuerzos: Lo
2.2 f=ap=n] 255,552 ilimitado T ihmitado [+ a0
3.5 2.50 187,004 ilimitado 0z ilimitado [l
7.3 T.30 187,004 ilimitado 0.0z ilimitado OO
15 4 15,40 o ilimitado 0z ilimitado OO
2.3 24. S0l (e 1 2R O [ 2 S0 . D . O
EJES TANDNENT ‘ﬁ
Esfuerzo Equivalente: 2 FactordeErocsion: .58
Factor de relacion de esfuerzos: 0.342
S09 S09 [*] ihmitado 0.0% ihmitado [+ e
=4 =4 w inmitado 0.0% inmitado LERT S
35.3 35.3 0 ilimitado 0.0% ilimitado (e
EVES TRICENT
Esfuerzo Equivalente: 167 Factor de Erosican: 2 &0
Factor de relacion de esfuerzos: 0.279
SO S =Ty
1.9 1.9 L1 ilimitado 0% ilimitado 0.0
551 F 55.1
12.4 18.37 0o ilimitado 0% SN, Chh 100 Oe0rSe
TOTAL 0L0r% 0.0%

El < de Fatiga y de eros=sion no deben sobrepa=ar el 1002

CER representativo del suelo de Fundacion

CBR al 95% # de Valores

Mayores & igua

% de val

ores

Mayores O iguales

18 1 25

15 2 50

17 3 75

12 4 100
CBR= 16
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Mddulo da reaccldn da lo subrasonte, k , kg/cm3

= N NN
@ O v »

o)

J I_j ’

)
}[ S P ]
BB 20

VQIor soporife de Callfornia CBR) %

:

NN J(

L

1]

30 40 5060 .80

100

7.2 kg/cm3 |
200,11 osi

Incremento en valor del K del suelo, segiin el espesor de una
base granular

K, del suelo Sub-Base (psi)

Szl pesores de la Sub-Base (pulg)
- 0 9 12
50 65 75 e B o
100 130 140 160 190
200 220 230 0 390
300 320 330 370 430

Espesor de Sub-Base (criterio)

6

Interpolar

26011 1 300

K I
5 |
l_ ------- 'I'
| B |
| q |

200 |

230 |290.114a4| 330
230 [PEOERSEYS 330 |
-‘-\__f-n_-_l e e T ot ""“I -_-’:’E’_-_I
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Mddulo de ruptura (Mr)

El disefiador no aplica directamente estos efectos, sino que simplemente ingresa el valor de la
resistencia promedio a os 28 dias, que en nuestro pais se recomienda coma minimo 41 kg/cm2 (583
psi) y como maximo 50 kg/cm2 (711 psi)

Valores de madulo de ruptura recomendado

Tipo de pavimento Mr recclmer]dadcu
kg/cm2 [psi
Autopistas 48 682.7 [kgicmZ |psi
Carreteras 48 g682.7 [ mar= A2 597
Zonasindustriales 45 640.1
Urbanas principales 45 640.1

Urbanas secundarias 42 597.4
REGRESAR

Factor sentido

El factor de sentido se emplea para diferenciar las vialidades de un sentido de las de
doble sentido, de manera que para vialidades en doble sentido se utiliza un factorde 0.5
y para vialidades en un solo sentido un factor de 1.0

F.5= 0.5

FACTOR CARRIL

Despues de ser afectado eltréficopor el factor de sentido, tambien debemos de analizar el
numera de carriles por sentido mediante el FACTOR DE CARRIL, Este factor da el porcentaje de
vehiculos que circulan por el carril de la derecha,que és el de mas trafico. Para esto, la PCA
recomienda emplear la figura 2.5.4, en donde este factor depende del nimero de carriles por
sentido & direccidn del trafico y del trénsito promedio diario anual en un solo sentido.

Factor carril 53 | 00265  enmilss |

MNos Ubicamos en la Figura 2.5.4 - Proporcion de Vehiculos circulando
por el carril de baja velacidad en una vialidad de 2 6 3 carriles:
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Factor de Carril

( Factor Carril [FCr) = | 1 |

Factor de crecimiento anual [F. CA)

Para conocer el factor de crecimiento anual se requiere Unicamente el periodo de disefio,
en afios, y la tasa de crecimiento anual; con estos datos podemos calcularlo de manera
rapida, con la ayuda de la tabla 2.5-3 que presenta relaciones entre tasas de crecimiento
anual y factores de crecimiento para periodos de disefio de 20y 40 afios

222



Z.0°3 TAUIWIGT waw == ="

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE TRAFICO Y SUS
ORRESPONDIENTES FACTORES DE CRECIMIENTO
TASA DE FACTOR DE c%g&%:reo
CRECIMIENTO ANUAL | CRECIMIENTO ANUAL | ANUAL PARA 40
DEL TRAFICO % PARA 20 ANOS AROS

1.0 1.1 13

15 1.2 13

2.0 12 15

25 13 16

3.0 13 18

35 14 2.0

B 4.0 15 2.2
a5 16 24

5.0 T 16 27

55 17 2.9

6.0 18 32
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73 2

mitad 39|50
89 2

mitad de 2 445140
0.33 84.5

143 28.17]190
0.25 118.17
-1/4 29.54

a
se puede obtener a partir de la siguiente formula

0.20 29.54
5.91]...1/5

0.17 5.91
0.98]...1/6

Calculo del FCt

Fc={1+g)*n-1
(g)(n)

33.07

Los factores de seguridad de carga recomendados son:

1.3 (Casos especiales con muy altos volimenes de trafico pesado y cero mantenimiento.

1.2 Para autopistas o0 vialidades de varios carriles en donde se presentara un flujo

interrumpido de trafico y altos volimenes de trafico pesado

1.1 Autopistas y vialidades urbanas con volimenes moderados de trafico pesado.
1.0 Caminos y calles secundarias con muy poco trafico pesado.

obtener el factor de crecimiento anual del trafico (FCA) de manera mas exacta,
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Esfuerzo equivalente para pavimentos sin apoyo lateral

Espesor k de la subrasante.pci

de Losa, 50 100 150 200 300 S0 FLLL]

(pu IEIIE' 93 | sen [ Tan | Tri | Sen | Tan | Tri | sen | Tan | Tri | Sen | Tan | Tri | Sen | Tan | Tri | sen | Tan | Tri | sen | Tan | Tri

5

4 00 625 | 679 | 510 | Y26 | 5B5 | 456 | 671 | 542 | 437 | 634 | 516 | 428 | 584 | 4B6 | 419 | 523 | 457 | 414 | 484 | 443 | 412
450 B9% | 586 | 439 | 616 | SO0 | 380 | 571 | 460 | 359 | 540 | 435 | 349 | 498 | 406 | 339 | 448 | 378 | 331 | 417 | 383 | 328
5.00 602 | 516 | 3BT | 551 | 436 | 328 | 495 | 3099 | 305 | 4BY | 376 | 295 | 4532 | 349 | 2B2 | 390 | 321 | 272 | 3B5 | 307 | 269
5.50 526 | 461 | 347 | 464 | 3BF | 290 | 431 | 353 | 266 | 409 | 331 | 253 | 379 | 305 | 240 | 343 | 278 | 230 | 320 | 264 | 228
6.00 45 | 418 | 315 | 411 | 348 | 261 | 3B2 | 316 | 237 | 382 | 296 | 223 | 338 | 271 | 209 | 304 | 246 | 198 | 2B5 | 232 | 1593
6.50 417 | 3BO | 2B9 | 367 | 317 | 238 | 341 | 2B6 | 214 | 324 | 2BY | 201 | 300 | 244 | 1BB | 273 | 220 | 173 | 256 | 207 | 168
7.00 375 | 349 | 267 | 3531 | 290 | 219 | 307 | 262 | 196 | 292 | 244 | 1B3 | 272 | 222 | 167 | 246 | 199 | 154 | 231 | 188 | 148
7.50 JA0 | 323 [ 247 | 300 ) 2BB | 203 | 279 | 241 | 181 | 265 | 224 | 1BB | 24B | 203 | 153 | 224 | 1B1 | 139 | 210 | 169 | 132
8.00 311 | 300 | 230 | 274 | 249 | 189 | 255 | 2253 | 168 | 242 | 208 | 156 | 225 | 188 | 141 | 205 | 167 | 126 | 192 | 155 | 120
B.50 2B5 | 2B1 | 215 | 252 ) 232 | 117 | 254 | 208 | 158 | 222 | 1895 | 145 | 206 | 174 | 131 | 1BB | 154 | 118 | 177 | 143 | 109
900 2od | 264 [ 200 | 232 | 218 | 166 | 218 | 185 | 148 ( 205 | 181 | 136 | 190 | 165 | 122 | 174 | 144 | 108 | 163 | 1353 | 101
9.50 245 | 248 | 187 | 215 ) 205 | 157 | 200 | 183 | 140 | 180 | 170 | 129 | 176 | 153 | 115 | 161 | 134 | 101 | 151 | 124 | 43
100 (e 228 | 235 (174 | 200 ) 193 | 148 | 1B6 | 173 | 132 | 177 | 160 | 122 | 164 | 144 | 108 | 150 | 12B | 95 141 | 117 | B7
10,50 215 | 222 | 183 | 187 | 185 | 140 | 174 | 164 | 125 | 165 | 151 | 115 | 153 | 138 | 103 | 140 | 119 B9 132 | 110 g2
110 200 ) 211 [ 155 | 175 ) 174 | 132 | 1B3 | 155 | 118 ( 154 | 143 | 110 | 144 | 129 | 98 | 131 | 113 B5 125 | 104 | 7B
11.50 168 | 201 | 142 | 165 | 165 | 125 | 155 | 148 | 1153 | 145 | 136 | 104 | 135 | 122 | 93 125 | 107 | 8D | 116 | 98 74
12 00 177 ) 192 | 133 | 155 ) 158 | 119 | 144 | 141 | 108 | 137 | 130 | 100 | 127 | 116 | 89 | 116 | 102 | 77 | 109 | 93 70
12 50 188 | 183 | 123 | 14y | 151 | 113 | 138 | 135 | 103 | 129 | 124 | 95 120 | 111 B5 109 | 97 73 105 89 67
1300 159 | 176 | 114 | 139 | 144 | 107 | 129 | 129 g8 122 | 119 01 115 | 106 Bl 103 93 J0 : F 85 84
15.50 152 | 168 [ 105 | 1532 | 138 | 101 | 122 | 125 95 116 | 114 | BY | 107 | 102 | 78 1] B9 67 a2 g1 61
14 (i 144 | 162 | 97 | 125 | 133 O | 116 | 118 | B9 | 110 | 109 [ BS 102 | 98 75 93 B5 B5 BB 7B 59
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Esfuerzo equivalente para pavimentos con apoyo lateral

Espesar k de la subrasante. pci

de Losa S0 100 150 200 300 500 J00

(pu lE_IE"jE' Sen | Tan | Tri [ Sen | Tan | Tri [ Sen | Tan | Tri [ Sen | Tan | Tri | Sen |{Tan | Tri | Sen | Tan | Tri | Sen | Tan | Tri

&

400 G40 | 534 | 431 | 550 | 468 | 302 | 517 | 439 | 377 | 480 | 422 | 369 | 452 | 403 | 362 | 400 | 388 | 360 | 383 | 384 | 359
450 CAY | 461 | 365 | 470 | 40D | 32B | 444 | 372 | 313 | 421 | 356 | 305 | 300 | 338 | 297 | 355 | 322 | 282 | 333 | 316 | 201
5.00 475 | 404 | 317 | 417 | 349 | 2B1 | 3B7 | 323 | 266 | 3BY | S0B | 258 | 341 | 200 | 250 | 311 | 274 | 244 | 204 | 267 | 242
550 418 | 360 | 270 | SRB | 300 | 246 | 342 | 2B5 | 231 | 324 | 271 | 223 | 302 | 354 | 214 | 27R | 238 | 208 | 261 | 231 | 206
B.00 372 | 325 | 249 | 327 | 277 | 218 | 304 | 255 | 204 | 289 | 241 | 96 | 270 | 225 | 187 | 247 | 210 | 1BD | 234 | 203 | 178
£.50 334 | 295 | 225 | 294 | 251 | 196 | 274 | 230 | 185 | 260 | 218 | 175 | 2453 | 205 | 166 | 223 | 1BB | 159 | 212 | 1BD | 156
7.00 302 | 270 | 204 | 266 | 230 | 17B | 24B | 210 | 165 | 236 | 198 | 158 | 220 | 1B4 | 149 | 205 | 170 | 142 | 192 | 1B2 | 138
7.50 275 | 250 | 187 | 243 | 211 | 162 | 226 | 183 | 151 | 215 ( 182 | 143 | 201 | 168 | 135 | 185 | 155 | 127 | 176 | 148 | 124
B.00 252 | 232 | 172 | 222 (196 | 149 | 207 | 179 | 138 | 197 | 168 | 131 | 185 | 155 | 123 | 170 | 142 | 118 | 162 | 135 | 112
B50 232 | 218 | 159 ( 205 ( 1B2 | 1538 | 191 | 166 | 128 ( 1B2 ( 158 | 121 | 170 | 144 | 113 | 157 | 131 | 106 | 150 | 125 | 102
0.00 215 | 202 | 147 (190 ( 171 | 128 | 177 | 155 | 119 | 1D | 142 ( 112 | 158 | 134 | 105 | 146 | 122 | OB | 130 | 116 | o4
o050 200 | 190 | 137 | 176 | 16D | 120 | 164 | 146 | 111 | 157 | 137 | 105 | 147 | 126 | GB | 136 | 114 | 91 | 120 | 108 | B7
100 Ol 186 | 179 | 127 | 1p2 | 151 | 112 | 155 | 137 | 104 | 146 | 129 | 98 | 137 | 11B | 91 | 127 | 107 | B4 | 121 | 101 | Bl
1050 174 | 1700 | 119 [ 154 ( 143 | 105 | 144 | 130 | 97 | 137 | 121 | 92 (128 | 111 | 86 | 119 | 101 | 79 | 113 | 95 76
11 .0y 164 | 161 | 111 ( 144 ( 155 | 99 | 155 | 125 | 92 | 129 | 115 | B7 | 120 | 105 | 81 | 112 | 95 74 | 108 | 9D 71
11.50 154 | 155 | 14 (136 (128 | 93 | 127 | 117 | BB | 121 | 109 | B2 | 113 | 10D | 76 | 105 | 9O JO | 1D | BS 67
12 .00 145 | 146 | 97 (128 (122 | 28 | 120 | 111 | B2 | 114 | 14 ( 7B | 107 | 95 72 O Bb 68 05 81 63
12 50 137 (139 ( 91 (121 (117 | B3 | 113 | 106 | 72 | 102 | o0 1M | 3 ] 04 g2 63 ol 77 1)
15.00 130 ( 133 ( B5 (115 (112 | 79 | 107 | 101 | 74 | 102 | 45 70 06 BG B5 BQ 7B ] Bo 73 =¥
1550 124 | 124 | BD | 109 | 107 | 75 | 102 | 47 Fil] o7 g1 T g1 23 62 BS 74 57 Bl Fil] T |
13 O 118 | 122 | 75 [ 104 [ 103 | 71 97 03 67 03 g7 B3 g7 79 59 Bl 71 54 I By 51
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|| Factores de erosion- con pasajuntas-sin apoyo lateral

I Espesor de i de 3 cu brazante. pci
La=a 5k 1 e 200 S0 SO0 7O
[pulgadas) Sen Tan Tri Sen Tan Tri Sen Tan Tri Sen Tan Tri S5en Tan Tri S5en Tan Tri

4,00 .74, | 282, |2.889. |2.73. |2.78 | 2.82. [ 272, [ 275, [ 275, | 271 | 2732 | 270, | 270, | 270, | 2.61. | 2.68. | 2.67. | 2.53.
4 50 3.55 | 37037 3657|365, |365. |356. 361|362 |355 |358 |357. (354 (355 (350|352 (3535 (35 44,
S 245 (2B |2 EE. |2 43 |2 52 |2 58. |2 42 (248 (250|241 |=245 |2 465 |2 40. |2 42, |2.40. (228|240 | =34
.50 2.22.|2.47.|2.58. |221. |241 [|2.458.[2.28.|2.26. [ 240, | 2.28. |2.22. |2.26. | 2.27.|2.20.|2.20. | 2.26. | 2.28. | 2.2E5.
6.0 3.22.({338.|351.|3192. |3 31.|3«0.|3.18.|3.26.(3.31.|3.17. |3 23.|3.26.|3.15.|3.20.|3.21. (314 |3.17_ | 3.16.
&_50 =11 | =229 | 244 | 208 | 222|252 | 207 |21 | 222 |20 |21 |2 A2 (2065, (210, (=212, | =.0=2. | =07 | =.0=8.
700 2.02.(2.21.|2.27. | 299, | 2.14. | 2.26. | 2.97. | 2.08. | 2.16. | 2.96. | 2.05. | 2.10. | 2.95. | 2.01. | 2.04. | 2.84. | 2.98. | 2.0
F.50 293.(314 |32 31, |29]1. |206. |2 20. |2 BB, |3 D0. (3208 |2 57.|2597. |2 03. |2.86.|2.93. |2.97.|2.84. |2.90. | 2.23.
2.0 28C. (207 . |2 266|282 |2099 |2 14 |280. (293 (202, |270. |280 |297F |27F. |28 |290.(2.76.|2.82 |28
8.50 277,281, | 220|274 |2.92 | 2.06. (272, [2.86. [2.97. | 271, | 282, | 291, | 2. 658, | 278, | 2.849. | 2.68. | 2.75. | 2.75.
S0 2.70.(2.96.|3.15. | 2.67. | 2.87.|3.04. |2 65. | 280.|292. |2 63.|2.76.|2.86. |2.62. | 2.71. |2.78.|2.61. | 2.68. | 2.73.
O_GiN 263|290 |2 11 |2 &0 | 281|299 | 268 | 274 | 287 . |256.|270.|281. (2686, (2656, (273, |2.64. |2.62.| 2.68.
s CERCE B 256 |25 |3 D6 |254 |[276 |294 (251 (268 (283|250 |264 |2 V6. |2 48 |259 |2 68 |2.47 |2.56 |2.63.
10.50 250 (281|302 | 247 |27 *80. (245 |263. |2 78, |2 44 |X 558 |2 72. |2 42. (254 (264|241 |2.5]1. |58
11 @D 244 (276|288 | 242 |2 E7.|286.| 23235 |258. (274|238 |254 |Z&B.|2.26.|2458.|2.558. (235|245 |2.54.
11.50 2382 |272. |294 |236. |262. |282. (233|254, 270|232, |249. |2 64, |2.30. | 244 | 255 |2.29 | 2490 | 2.50.
17 {0 233|268, | 291 . | 230|258, | 278, |228. | 2488 |2 6F. | 226. |2&84 |2 60.(2.25.|23593.(|2.5]1. | 2.253. | 2.36. | Z2.96.
12 c0 228B. (264|287 |225 |264 |275 |223 (245 (263, |221. |240 |2 56.|219. |23, |248. (218|231 |2.42
13 8D 223 |26l 284 [220 |250 |[272 (228 (240 (260 |26 |2 36, |253 |214 |Z230 |Z244 |2 13 |2 27 | 2. 35,
13.50 2183. (257 .|281. |15 |z &7 |2 6&8.|2.13. | 23F.|256. (211 |2 32.|Z&53. |209.|2.26.|2.481.(2.08. |2.23_ | 2.35.
140D 212|284 | 278, |211.|243. |2 E5.|2.08. | 224|253, |207F.|228. |2 4. |2.06.|2.22.|2.28. (202|215 |Z2.232.
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Factores de erosion- sin pasgjuntaos-sin apopo loteral

Ezpesor de k de la subrasante. pci

S0 100 200 300 SO0 J00
Tan Tri S5an | Tan Tri 5an | Tan Ti] S5an | Tan Tri S5an | Tan Tri S5an | Tan Tri

4030 |3.594 (403 |406|391|3.85 3597|3882 |2.88 |388|3.86 |2.86 |3.82 |3.82|3.823|32.74|3.77|2.80|3.67
450 |3.79 (3591|285 |3.78|2.82 |3B5|3.72|275 (376|271 |3.72|3.70 |3 68 |2.68|2.63 |3.64|2.65|3.56
500 |3.81 (381 |3.85|363|3.72 375|360 |3.64 (366 |3.58|3.60|3.60|3.55|3.55|3.52(3.52|3.52|3.46
£50 |3.54 (372|276 |351|3.62 |3.66|34B8|23.53 |356|3.45|32.49 (351|243 |3.44 3243 |3.41|2.40|32.37
00 |3.44 (364|368 |2340|3.53 |3.58 (337|344 (348 |232.35|2340 (342|332 |3.34|2.35|3.30|2.30|3.25
.50 |3.34 (358 |3.61|3.30|3.45|3.50 (3.2 336 |3.40|3.25(3.31 |3.34 |3.22 |3.25|3.27 | 3.20]|3.21|3.21
700 |3.26 (349|254 |3.21|3.38 1343|317 | 2289 (333 |2.15|3.24 |3.27 |1 3.13 |32.17 | 2.20 (3211 | 2.13 | 3.14
7.50 |3.18 (343|348 |3.13 |3.32 |3.37 |3.0% | 3.22 [3.26 |3.07 |3.17 |3.20 | 3.04 | 2.10 | 3.13 [ 3.02 | 3.06 | 3.08
800 |3.11 (337 |32.42 |305|3.26 |3.31 (301 |31 |3.20|2.9% |32.10(3.14 |29 |3.023 |32.07 |2.94 |2.95 | 32.01
850 |304 (322|237 |2598 (221 |3.25|252 210|215 |291|3.04 |2.09 | 288|257 |201 (287|293 |2.86
S00 |29898 (327 |3.32|2591 |31 |3.20|2.86 |30 (305|284 |2599 |3.03 |2.81|2592|285 279|287 |2.90
950 |29z (322|227 |285(3.11|3.15 (280|200 |3.04 | 277|294 (288|275 |286|2.90|2.73|2.81|2.85
1000 | 286 | 2.182 | 3.22 |279 |3.06 (311|274 2585|300 | 271|285 | 283|268 | 281|285 |2.66|2.7 2.20
1050 |2.81 |3.14 |13.18 |2.74 | 302 (306|268 |291 |2.85 |265|284 | 289|262 |2.76 | 281 |2.60|2.7 276
11,00 | 277|310 1314|268 | 298 (302|263 |286 (291|260 |2.80|2.84 |2.57 |2.72|2797 (254|267 |27

1150 |272 |3.082 310|264 | 294 (298|258 |282 (287|256 |276 280|251 |268|2.72 (249|263 |2.67
1200 | 268 (3023 | 307 |2.60 | 290|285 |2.52|2.7 283|260 | 272 2.7 24 | 264 | 268 (2.44 | 2.59 | Z.63
1250 |2.64 (293|303 |2.55|2.87 |291|2.48|2.7 279|245 268 (272|241 (260 | 2.65|2.39|2.55 | 2.55
1300 | 260 (288 | 300|251 283 (288|244 | 271|276 |240|265 |2.69 |2.36|2.56 |2.81 (234|251 |2.56
1350 | 251 (282 | 2597|247 |280 (284|240 | 268 (272|236 |261 |266|2.32 |2.52 |2.56 (2.30]|2.48|2.52
1433 |2.53 2580|2594 |244 1277|281 |236]|265 (268|232 258|263 |2.28|2.50]|2.54 (225244245
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Factares de erosion- con posajuntas-con apops loteral

Espesor k de |a subrasante. pci
de 50 100 200 300 500 700
Losa. Sen | Tan | Tri |Sen | Tan | Tri | Sen | Tan | Tri | Sen Tan Tri [ Sen | Tan | Tri | Sen | Tan | Tri
4 e 3282 (230|232 |3.24 |1 3.2013.20 1 3.21 =212 (2.12 | 3.1% 3.10 3210 (215 | 209 | 3.05 | 2.12 | 2.08 | 2.00
4 50 313 | 215 | 2.24 | 309 | 308 | 3.10 | 206 | 2.00 | 2.9 | 3.04 2.96 285 (201|283 |2581 2588291 | 287
5. 301|205 |23.16 | 257 | 258 | 301 | 2583|285 |2.89 | 2.0 2.84 283 (287|279 | 279|285 277|275
.50 252|201 |20 | 285|289 2594 | 281 |27 2.80 | 2.79 2.74 274 (276|268 |267 |2.73 |2.65 | 2.649
& 100 272|283 |23.023 275|282 | 287 |2.70 | 271 |2.73 | 2.68 2.65 266|285 |258|258|2.62|2.54 (254
&.50 270 | 286|297 |265 |275 | 282 | 261|263 |2.67 | 2.58 2.57 259 (255 |2.50|250)252 245|245
7.0 261 |2.7 292 256 |2.68 | 2.7 252|256 |2.61|2.49 2.50 253 (246|242 | 243 | 243 | 2.38 | 2.37
7.50 253|273 |2.87 |248 | 262 |2.72 | 244|250 |2.56 | 2.4]1 2.44 247 (238|236 | 237 12351231 |2.31
3.0 243 | 268 | 2823 | 241|256 | 267 |2.36 | 2.44 (| 2.51 | 2.323 2.38 242 (230230232 | 2.27 | 2.24 | 2.25
.50 239|262 |2.7 234 | 251|263 |2.29 239 |2.47 |2.28 2.32 2383 (222|224 | 227|220 218 | 2.20
b=l 232|257 |2.7 227|246 | 255 | 2.22 |2.34 | 2.43 | 2.15 2.27 234 (21| 215|223 | 2.13 12,13 | 2.15
9. 50 228|252 |271|2.21 241|255 216|229 (2.39)2.13 2.22 230 (209 |2.14 | 218 | 207 | 208 | 2.11
10,00 220 247|267 |2.15 | 260|251 | 2.10|2.25 (2.35 | 2.07 2.18 226 (202|209 | 2.15 | 201 | 2.03 | 2.07
10.50 215 243 | 264 | 205 | 232 | 248 | 204 | 220 2.32 | 2.01 2.14 223 (1897|205 |2.11 1155|155 (2.04
11.00 210|235 | 260|204 |2.28 | 245 |11889 |2.16 | 2.26 | 1.85 209 220 (1592|201 208 1189|1595 (| 2.00
11.50 205 | 235|257 |18 | 224 | 242 | 1583 |2.12 |2.28 | 1.0 2.05 216 (187|187 |205 |1.84 1191|157
12 .00 200231 | 254|184 1220|1239 188|208 (2.223 | 1.85 2.02 213 (182|183 | 202 |1.79|1.87 | 1.94
12.50 1585 227|251 |185 216|236 |1.84 | 205 (2.20)1.81 152 211 (177|185 |18 |1.74 1184|1591
13.00 15911223248 |1.85|2.13 1223 |1.7 201 (217 | 1.7 1.95 208 (1721186156 |1.70|1.80 (| 1.82
13.50 1836 220|246 |1.81 | 209|230 | 1.7 1592 (2.14 11.72 19100 | 205 (168 |1.823 1183 |1.65 |1.77 | 1.86
14 .00 1382 217 | 243|176 | 206 |2.28 171|185 (2.12 | 1.67 182 203 (164180151 11611174 | 183

229



60 —-r-120
ss 4
s6
—110
sS4 -
sz
so —}—100
o as
a- P
= s o
= as =
g 4z 4 —
S =
= 40 —|— 80 =
=3
§= 1 =
@ 36 4———en =
o — 7O
=2
5 34 - ul
— o
" Vel =
o 3° |- 60 2
S 28 2
= i 3
26
< i
24 - o.50
22 -
20 —1— g0 o.eo
T I
16
— =0
14 —
= 1
10 j_ =0
s — 16 1.50

EJES SENCILLOS

ESFUERZO
EQUIVALENTE

CARGA EN KIPS

2.20

3.50

7.30
15.40
24.30

EJES TANDEM

ESFUERZO EQUIVALENTE

CARGA ENKIPS

30.90

39.70
35.30

0.25

0.41

0.342

FACTOR DE RELACbN DE ESFUERZO

REPETICIONESPERMISIBLESOBTENIDOSDELABACO

EJES TRIDEM (pero trabajados en eje simple)

~ usarlinea roja para obtener valor
REPETICIONES PERMISIBLES OBTENIDOS

——— ————

100.000 -

boO0B
Ll

A
REPETICIONES PERMISIBLES

..
°
a®0
Ll

Iy

N
|

-
]
0
» 000

Ll

N

-

3

DEL ABACO

ilimitado
ilimitado
ilimitado
ilimitado

120000

ilimitado
ilimitado
ilimitado

it

230



ESFUERZO

EQUIVALENTE 0.279
REPETICIONES PERMISIBLES
CARGA EN KIPS OBTENIDOS DEL ABACO
16.90 ilimitado
18.37 ilimitado
60 —T—120 100,000,000 —
1110 2
50 -: 100 [_. 20 2: 7
-+ 90 I 10,000,000 =
B — 2.2 s 3
- 6 =l
40 —+ 80 ]
4 — 2.4 a
— —— B
s T 26 e e — e 2
S o e — 2.8 1000000 4 &
& T 2 — s 1 2
= T & — 3.0 o
w 25 % = -
@ o e 3 A E
& I 8 8 o= <
o Rg = e [ 2 g
T I 2 2
. Mot » a - S
4 = w o 100,000 9 w
i 18 L 3 O |~ 38 s 4 9
= — 35 G - 4 &
o + u < “q £
2 16 L s w - 38 ] 2
2 + 30 & B 4 1 &
S 14 L 8 - 40 ] &
B g — x
12 L 25 2 —
4 10,000 7
- 8
10 —4— 20 6
9 4 -
(i 18 4
s L ]

»

EJES SIMPLES

231



FACTOR DE EROSION 2.58

usar linea roja para obtener valor

CARGA ENKIPS REPETICIONES PERMISIBLES OBTENIDOS DEL ABACO
2.20 ilimitado
3.50 ilimitado
7.30 ilimitado
15.40 ilimitado
24.30 28000000
EJES TANDEM
FACTOR DE EROCION 2.58
CARGA ENKIPS REPETICIONESPERMISIBLESOBTENIDOSDELABACO
30.90 ilimitado
39.70 ilimitado
35.30 ilimitado

EJES TRIDEM (pero trabajados en ee simple)

FCTOR DE
EROCION 2.60
CARGAEN REPETICIONES
KIPS PERMISIBLES OBTENIDOS

DEL ABACO

16.90 r firmtado
18.37 ; 6000000

EER
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Portlant Cement Association (PCA)

Empresa:
Cliente:r

e orfpeirn e Frogecio.

Ubicacion:
Elaboraodo por:
Aprobado por:

Disefio de Povimento Rigido

CESARVALLEID
INGEMIERIA CIVIL
_ PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS

DEL CRUZ DEL MI—EPDAND—I'U'I@RRDFE FARA MEIORAR LA TRANSITABILIDAD
C.P. CRUZ DEL MEDAND - MORROPE - LAMBAYEQUE

ERIKATURCOUE SANTISTERAN
ING JULIC BEMITES CHERD

=1 E=Ill=I1ll=I1dH

Espesor Inicial 6.5 pulg FPasajuntas 5
Modulo de reaccion de 200,11 psi dpoyo Lateral e
sub-razante
Modulo de Ruptura 597.36 osi Periodo de disefio 20 ofios
Factor de seguridad de 1 e Rt £
carga (1 SF) e
REPETICIO | ANALISIS DE FATIGA AMALISIS DE EROSION
MULTIPLICADO NES REPETICIO - REPETICIO
CARGADEEJEKIPS) | bop el Fsc |espEraDa|  NES e MES | > DEDARO
5 PEBMISIEL PEBMISIGL
]
EES SENER L675 :
Esfuerza Equivalents: 245 Factor de Erosidn: I 2.58
Factar de relacidn de esfusrzas: 0.41 I
|
2.2 2.20 265,552 ilimitado 0.0 flimitada ] o0
35 50 157,034 ilimitaido 0.0 flimitada 1 o0
7.3 Ta0 157,034 ilimitado 0.0 flimitado : AR
15.4 15.40 (K] ilimitado 0.0 limitado I oo
243 24.30 u] 120000.00 0.0 25000000.00 | 4 0,00
I
EJES FANGEM |
Esfusrza Equivalente: 204 Factar de Erosidn: 1 2.58
Factaor de relacidn de esfusrzas: 0342 :
L
303 309 a ilimitada 0.0 ilimitada | 0.0
3a.T 3a.7 u} ilimitada 0.0 ilimitado 1 0.0
35,3 35.3 [u] ilimitado 0.0 flimitadao | 0.0
I
EES THATER :
Esfuerza Equivalente: 167 Factar de Erosidn: I 2.60
Factor de relacidn de esfusrzas: 0273 I
|
S0.7 S0.7 ]
16.9 16.3 o ilimitadao 0% ilimitada 1 0,02
f 55.1 r 55.1 :
15.4 18,37 i} ilimitado 0 GO00000.00 | 0,00
FEFT 0,000 : 0.0
|
|
Disefio de Espesores de Pavimento !
RASAMTE I &5 pulgadas
CAPA DE MATERIAL ESPESOR [Pulg] :
Concreto 6.5 AS 1 T pufganas
Sub Base Granular 6.0 SUB B E I
I
1
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PAVIMENTO
FLEXIBLE



UNIVERSIDAD:
ESCUELA:

TESIS:

LOCALIDAD:

ALUMNAS:

Aprobado por:

CESAR VALLEJO
INGENIERIA CIVIL
PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION

URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL CRUZ DEL
MEDANO - MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

C.P. CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYEQUE

ERIKA TUNOQUE SANTISTEBAN
JESSICA MORALES PESO

ING JULIO BENITES CHERO

Excel Diseno de Pavimento Flexible
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| METODO AASHTO - 93 |

CONSIDERACIONES DE DISENO

NIVELES DE CONFIABILIDAD RECOMENDADOS POR AASHTO

Clasificacion funcional de| Nivel recomendado de confiabilidad (%)
la via Urbana Rural
Autopistas 85 -99.9 80 - 99.9
Arterias principales 80 - 99 75 - 95
Colectoras 80 - 95 75 - 95
Locales 50 - 80 50 - 80

Ingenlero: Fernando Sanchez S8abogal

Generalmente ante los incrementos de los volumenes de tréfico, de las
dificultades para diversificar

el trafico y de las expectativas de disponibilidad del pablico, debe minimizarse
el riesgo de que los

Pavimentos no se comporten adecuadamente. Este objetivo se alcanza
seleccionando niveles de

confiabilidad mas altos. La Tabla No. 1 presenta los niveles de confiabilidad
recomendados para

varias clasificaciones funcionales.
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Config.

- Grafico PESO POR EJES {Tn}) PESO EJE {Ib) | FACT. CAMION/EIE | FACT. CAMION TOTAL
Vehicular
Eje Delantero 1 2204.6 0.000290484
AP (AUTOS) 0.000580968
2 1 2204.6 0.000290484
Eje Delantero 1.6 3527.36 0.001442483
AC
0.025087629
(CAMIONETA)
= 3.3 7275.18 0.023645146
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
c2 3.6959690
2 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
c3 - = 2.5604010
ag Izn a 1} 39682.8 2.019732
—_—
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
c4 183124390
25 23 50705.8 1.29058
Eje Delantero 14 30864.4 0.740118
Bxd 2.7598500
2 18 356382.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
T251 7. 11 24250.6 3.1553 6.8512690
oh: 11 24250.6 3,1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
T252 25 11 24250.6 3.1553 5. 715701
=7 138 39682.8 2.015732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2 11 24250.6 3.1553
T2Se2 10.006569
R 11 24250.6 3.1553
4 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
T2S3 2 11 24250.6 3.1553 5.430913
=i 25 55115 1.79495
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2" 11 24250.6 3.1553
T2Se3 8.871001
5 11 24250.6 3.1553
4 i8 39682.8 2.019732
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Config.

e Grafico PESO POR EJES (Tn) PESO EIE (1) | FACT. CAMIONSEIE | FACT. CAMION TOTAL
je Del ID 154322 0.540669
T351 '&' 39682.8 2.019732 5 7IS701
3 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.7 0.540669
T352 2 18 39632.8 2.019732 4 580133
3 18 39632.3 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2 13 39632.3 2.019732
T3S5e2 8 871001
3 11 24250.6 3.1553
q- 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432,2 0540669
T353 2" 18 259582.8 2015722 4_355351
3 25 55115 1.79495
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2 i8 39682.8 2.019732
T3Se3 7.735433
< 11 24250.6 3.1553
4 i8 39682.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
5] 11 24250.6 3.1553
C2R2 10.006569
2N 11 24250.6 3.1553
4 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
> 11 24250.6 3.1553
C2R3 8.871001
3 11 24250.6 3.1553
- o ¥
olin %6
4 ' 1 3 2.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
is 39682.8 2.019732
C3R2 8.871001
11 24250.6 3.1553
11 24250.6 3.1553
7 15432.2 0.540669
is 39682.8 2.0159732
C3R3 7.735433
11 24250.6 3.1553
is 39682.8 2.019732
7 15432.2 0.540669
i8 39682.8 2.019732
C3R4 6.599865
i8 395682.8 2.019732
is 39682.8 2.0159732




Config.
Vehicular

C4R2

C4R3

8x4R2

C3RB1

C3RB2

C4RB1

Grifico

PESO POR EJES (Tn) PESO EJE(Ib) | FACT. CAMION/EIE | FACT. CAMION TOTAL
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2= 23 50705.8 1.29058
8.141849
= 7 11 24250.6 3.1553
4 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2= 23 50705.8 1.29058
7.006281
= 7 11 24250.6 3.1553
4 18 39682.8 2.019732
Eje Delantero 14 30864.4 0.740118
2= 18 39682.8 2.0159732
9.07045
= 7 11 24250.6 3.1553
4 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
27 is8 35682.8 2.019732 5. 715701
3 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2" i8 39682.8 2.019732 4580133
3> is8 35682.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2" 23 50705.8 1.25058 4.986549
= 11 24250.6 3.1553
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Config.

Vi Grafico PESO POR EJES (Tn) PESO EJE (Ib) | FACT. CAMION/EJE | FACT. CAMION TOTAL
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
C4RB2 27 23 50705.8 1.29058 3.850981
- -3' 39682.8 2.019732
Ian 30864.4 0.740118
8x4 RB1 e i8 39682.8 2.019732 5.91515
3 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 14 30864.4 0.740118
8x4 RB2 2 i3 396382.8 2.019732 4_779582
3 18 39682.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
o i8 39632.8 2.019732
T352 52 6.599865
3z i3 35682.8 2.019732
4- 18 39632.8 2.015732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2 13 35682.8 2.019732
3= 11 24250.6 3.1553
T3Se2 Se2 = i 282506 3.1553 15.181601
<F 11 24250.6 3.1553
== —— Jsaco c 2 acco
N Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
= 18 39682.8 2.019732
T352 5152 =5 18 39682.8 2.019732 9.755165
4 11 24250.6 3.1553
o 18 35682.8 2.019732
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
2 18 39682.8 2.019732
3 11 24250.6 3.1553
T3Se2 S1Se2 4" 11 24250.6 3.1553 18.336901
0 11 24250.6 3.1553
6" 11 24250.6 3.1553
7 11 24250.6 3.1553
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
B2 - 3.695969
AgHNa B | coss | i
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
B3-1 1.811709
= 16 35273.6 1.27104
Eje Delantero 14 30864.4 0.740118
B4-1 2.011158
2" 16 35273.6 1.27104
Eje Delantero 7 15432.2 0.540669
BA-1 7. 11 24250.6 3.1553 4.236638
= 7 7 15432.2 0.540669
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AASHTO-

93 PAG.
84
Criterio para la seleccién de la Desviacion estandar total (So)
0.30 - 0.40 Pavimentos rigidos
0.40 - 0.50 Pavimentos
flexibles
S 0.4
o}
Concreto Asfaltico 350000 400000 450000 |psi
Base Granular 30000 30345 psi
Sub Base Granular 15000 11050 psi

04 ).

Grafico para halla “d1” en funcién del
modulo de elasticidad de c. asfaltico

_

7

L

CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO
2 2

COEFICIENTE ESTRUCTURAL o, , PARA

0.0 -

=I-1-) a0

woDULO ELASTICO £, (1/pg%) ool
L
COMCRETO ASFALTICO A 68°F
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AASHTO-93

Valor Indice Serviciabilidad (PSI)

Para el disefio es necesario seleccionar unos indices de serviciabilidad inicial y
terminal.

El indice de Serviciabilidad terminal o final de disefio debera ser tal que culminado
el periodo de vida

proyectado, la via (superficie de rodadura) ofrezca una adecuada

serviciabilidad

- Indice de serviciabilidad inicial (pi)

4.2 pavimentos flexible Pi 420 |
4.5 pavimentos rigidos
- Indice de serviciabilidad final (pt)
2503.0 carretas principales Pt| 2.50 |
2 carreteras con clasificacién menor
carreteras relativamente menores , donde las condiciones
1.5 econdmicas
determinan que gastos iniciales deben ser mantenidos
bajos

Calidad de Drenaje

Tiempo de Eliminacion del Agua en

Excelente 2 Horas
Bueno 1 Dia
Regular 1 Semana
Pobre 1 Mes
Malo El Agua no Drena
Calidad de Porcentajedetiempoanualenquelaestructuradel_p’avimentoestéexpuestaanivelescercanosa
. saturacion
Drenaje 0% 1% 1% 5% 5% 250% | 25% amés
Excelente 1.40 1.35 1.35 1.30 1.30 1.20 1.20
Bueno 1.35 1.25 1.25 1.15 1.15 1.00 1.00
Regular 1.25 1.15 1.15 1.05 1.00 0.80 0.80
Pobre 1.15 1.05 1.05 0.80 0.80 0.60 0.60
Malo 1.05 0.95 0.95 0.75 0.75 0.40 0.40

normalmente se consideraun promedio, esto dependiendo lazonadedisefio porlo que sedebe de calcular el
promedio

M2y M3

1.2
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ESPESORES RECOMENDADOS EN PULGADAS

Transito (ESAT.'sYy Fn Carpetas De Concreto Eases
Ejes Equivalentes Asfaltico Grammilares
Iienos de SO, 000 1.0 a T 3 4.0
0,001 — 150,000 2.0 .0
10,001 — 00,000 2.5 .0
00,001 — 2TO000,000 3.0 a0
2T000,001 — 7 Oo0oa,oo0 3.5 a0
Iwlasor de 77000, 000 4.0 a0

T. 5. = Tratarniento superficial

Fuente: L 68 EHTO, Guaide for Design of Pavernent Stractuares 1295

Disefio1 i

‘
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DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Disefio de espesores de Pavimento de acuerdo a:

1993 AASHTO Guide for Design of Pavements Structures

UNIVERSIDAD: CESAR VALLEJO

ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

TESIS:

PROPUESTATECNICA-ECONOMICADEPAVIMENTACIONURBANAENLASPRINCIPALES

AVENIDASDEL CRUZ DELMEDANO-MORROPE PARAMEJORAR LATRANSITABILIDAD

LOCALIDAD: C.P. CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYEQUE

ALUMNAS: ERIKA TUNOQUE SANTISTEBAN

JESSICAMORALES
PEZO

Aprobado por:

Disefio de Pavimento Flexible

ING JULIO BENITES CHERO

Numero Estructural 2.29

Design ESALs 10,613.81
Confiabilidad 90%

Desviacién Estandar (.45

Mddulo Resiliente (Psi)
Serviciabilidad Inicial
Serviciabilidad Final

9,000.00
4.20
2.50

Disefio de Espesores de Pavimento

CAPA DE MATERIALl  ESPESOR (Pulg)

Asfalto 2
Base Granular
Sub Base Granular 6.03

SUB BASE

SUB RASANTE

lI= Ik ll=Ri=1d lI=ll
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PAVIMENTO
ADOQUINADO



UNIVERSIDAD:

ESCUELA:

TESIS:

LOCALIDAD:

ALUMNAS:

Aprobado por:

ExcelDisefiodePavimentoAdoquinado

CESAR VALLEJO

INGENIERIA CIVIL

PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE
PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES
AVENIDAS DEL CRUZ DEL MEDANO — MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

C.P. CRUZ DEL MEDANO - MORROPE - LAMBAYEQUE

3 IR A DISENO
ERIKA TUNOQUE SANTISTEBAN

JESSICA MORALES PEZO

ING JULIO BENITES CHERO

L
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DRISENO DE PAVIMENTO SEMIFLEXIBLE CON ADOQUIN DE CONCRETO (METODO AASHTO-
1903)

Proyecto
PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS

DEL CRUZ DEL MEDANO
— MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

1- DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA
SUBRASANTE:
a) Periodo de disefio en afios (t): 20
b) Tasa de crecimiento anual (g%): 4.00%
C) Trafico (W18 =108x [{(1+g)t-1}/g]) 4,000,000.00 millones (AASHTO: H-2)
d) Indice de confianza (R% ): 90 (Usar tabla 2)
e) Desviacion estandar normal ( ZR): -1.282 (Usar tabla 2)
f) Error de combinacion estandar ( So ): 0.45 (Usar tabla 3)
0) Indice de servicialidad inicial ( pi): 4.20 (Usar tabla 4)
h) Indice de servicialidad final ( pt): 2.50 (Usar tabla 4)
i) Diferencia de servicialidad (APSI = pi - pt 1.70 (AASHTO: 1I-10)
):
(Info.
)i C.B.R. de la Sub Rasante (%): 10.00 E.M.S.)
k) Modulo de Resiliencia (MR = CBR x 15,000.00 psi (AASHTO: I-14)
1500):
11. CARACTERISTICAS DE MATERIALES:
a) Modulo de Resiliencia del Adoquin ( Mr): 400,000.00 psi
b) Modulo de Resiliencia del Concreto Asfaltico ( Mr 450,000.00 psi (AASHTO: 1I-17, 11-18)
):
¢) Modulo de Resiliencia de la Base Granular ( Mr): 30,000.00 psi (AASHTO: 11-20, H-5)
Modulo de Resiliencia de la Sub Base Granular
d WM™ 15,000.00 psi (AASHTO: 11-20, H-5)
):
1.2. DATOS PARA ESTRUCTURACION DEL
- REFUERZO:
A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE
CAPA
Concreto Asféltico Convencional (al): 0.44 (Usar graf carpeta, AASHTO: II-17, II-
18, H-2)
Base Granular (a2 = 0.249*logMr - 0.977): 0.14 (AASHTO: 11-20)
Sub-Base (a3 = 0.227*logMr - 0.839): 0.11 (AASHTO: 11-22)
B. COEFICIENTES DE DRENAJE
DE CAPA
Base granular (m2): 1.25 (Verm (i)) (AASHTO: II-
25)
Subbase granular (m3): 1.25 (Verm (i)) (AASHTO: II-
25)
2.- NUMERO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENT N) .
log ,, ( APSI)
09, (W1g) = Zr x S0 + 9.36 X logio (SN + 1) -0.20 + (4:2:1.5)  +2.32 xlog,, (Mg) - 8.07
0.40+ 1094
SN+1) 5.19
Reemplazando valores en la férmula, para el calculo de SN
tedrico: 248
Para: SN = 3.3504 (iterar)
6.602 = 6.602



3.- CALCULO DE ESPESORES DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTOQ: (AASHTO: 11-35)
El Namero Estructural se calculara con la ecuacion de disefio presentada por
la AASHTO-93 se interrelacionan con los espesores de capa y drenaje segun
la expresion:

SN‘t 2. 0. -" Surface Course = ‘4, D

..

N o e %, = o ° L4 > & o, o L -

SL 2l 4, % J e "%, o BaseCourse .,

SN = a1.D1+ a2D2mz+ azDams SN = At a
o © o© o Subbase Course

e 02 Coo o o — o o

Roadbed Course

B
4

o
)
=

Reemplazando valores en:
D1: Espesordeadoquin= 8

cm
Espesor de arena = 4
cm
12 cm=4.72 pulg.
D2: Espesordelabase = 15 cm= 591 pulg. (material granular)
D3: Espesor de sub-base = X  pulg. (material granular)
3350 = 044 x 472 + 014 x 591 x 1.25 + 0.11 x D3 x1.25
3350 = 208 + 103 + 0.11D3
D3 = 219 pulg. = 5.552cm
ESTRUCTURA SECCION A USAR
PROPUESTA. Adoquin = 8 cm
Adoquin = 8 ¢ Cama de arena = 4 cm
~ m Base Granular = 15 cm
Cama de arena = 4 r(r:1 Sub-Base Granular cm
Base Granular = 15 ¢
m
Sub-Base Granular = 6 cm
Espesor del pavimento = 33 cm
AASHTO-93
Clasificaci Nivel de confiabilidad recomendado (R)
on
funcional Urban Rur
0 al
Autopista y carreteras interestatales, y otras | 85 - 999 80 - 99.
vias 9
Arterias principales 80 - 99 75 - 95
Colectoras 80 - 95 75 - 95
Locales 50 - 80 50 - 80

Generalmente ante los incrementos de los volumenes de trafico, de las
dificultades para diversificar el trafico y de las espectativas de disponibilidad del
publico, debe minimizarse el riesgo de que los pavimentos no se comporten
adecuadamente. Este objetivo se alcanza seleccionando niveles de confiabilidad
mas altos. La Tabla No. 1 presenta los niveles de confiabilidad recomendados
para varias clasificaciones funcionales.
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AASHTO-

93 PAG.
84
CONFIABILIDAD Y DESVIACION ESTANDAR
Confiabilidad De:(‘)’:f‘nce'l‘l’”
0]
(R%) estandar (Zr)
50 0.000
60 -
0.253

70 -
0.524

75 -
0.674

80 -
0.841

85 -
1.037

90 -
1.282

91 -
1.340

92 -
1.405

93 -
1.476

94 -
1.555

95 -
1.645

96 -
1.751

97 -
1.881

98 -
2.054

99 -
2.327

999 -
3.090

99.99 -
3.750

La seleccion de un nivel apropiado de confiabilidad para el disefio de una vialidad
particular, depende primariamente del uso del proyectado y de las consecuencias
(riesgos)

Valor Indice Serviciabilidad
[1=50))]

Para el disefio es necesario seleccionar un indices de serviciabilidad inicial y terminal.

El indice de Serviciabilidad terminal o final de disefio debera ser tal que culminado el
periodo de vida

proyectado, la via (superficie de rodadura) ofrezca una adecuada serviciabilidad

- Indice de serviciabilidad inicial
(pi)

4. pavimentos flexible
2
4, pavimentos rigidos
5
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- Indice de serviciabilidad final

(pt)

25630

carretas principales

carreteras con clasificacion

menor

carreteras relativamente menores , donde las
condiciones econdmicas

determinan que gastos iniciales deben ser
mantenidos bajos

Criterio para la seleccion de la Desviacion estandar total (So)

0.30

0.40

0.40

0.50

Pavimentos rigidos

Pavimentos flexibles
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Coeficiente Estructural de Capa para

0.5

0.4

g
w

Concreto Asféltico Superficial, a,
e e
- N

100,000 200,000 300,000 400,000
Médulo Elastico de Concreto Asfaltico a 68°C,E 4~ (psi)
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PARA LA CAPA DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO

28 4+
10.0 A
26
1000 -
24 — 9.0 4
 —
22 ——-———————————aoo---é ————————— oo
0.20 A -§
"g 7.0 -~
600 o
18 = =
- £ —
.16 SNV s —— — — — —————— D —— — ———————— - b=y
oy w0 4 = eo 4 _~
‘=
14 — g 8 go
2 =
= 200 + = =
0.12 - ‘g g 5.0 4
0.10 -.—% — e —— ————— e e O = —— — ——— —— —
=
2
<
=
O —iL — _L
PARA LA CAPA DE BASE TRATADA CON ASFALTO
] a0
1800 i
oz 44— — —— — — —— — — — 7600 4————————— — — — —
1400 3.0
1200 S
1000 ]
= 2.0 A
o220  __ _ _______________ 8 4 _ _ _ _ ___ __  — d=s
1 1= 1.5 -
= 600 —
g 4400 : g =
= 41 = =
= = 2
;§ 200 - % o < =
S =
cw } -
O -
= = — A
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0.20

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.04

0.02

I

Coeficiente Estructural, a 5

PARA LA CAPA DE BASE GRANULAR

S

-y
=
1

60 -

8 88
Li A 1

| I
e L

o =i ¢ gnd

80+
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COEFICIENTE DE CAPA PARA SUB BASE GRANULAR
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Valores de coeficientes de drenaje (mi) recomendados
% del tiempo que la estructura del
gallda_d del p?]wmegtodestg expues}a a rglvele_s de Calidad Tiempo de
renaje umedad préximas a la saturacion del remocién
Drenaje de agua
<1% 1-5% 5-25% >25
%
Excelente 2 horas
Excelente 1.40- 1.35- 1.30- 1.20
1.35 1.30 1.20 Bueno 1 dia
Bueno 1.35- 1.25- 1.15- 1.00
105 115 100 Aceptable 1 semana
Aceptable 1.25- 1.15- 1.00-  0.80 Pobre 1 mes
1.15 1.05 0.80 Muy pobre agua no
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NUMEROS ESTRUCTURALES (SN) REQUERIDOS POR TIPO DE TRAFICO ¥ DE SUBRASANTE

CLASE DE TRAFICO T T T T T
Numero de repeticlones de EE E0X10%-1.8X107 5.0X10°-1.5X107 5.0X10°-1.8X 107 5.0X10%-1.8X 107 5.0X10%-1.8X 107
Periodo de diseho 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios
TIFO DE SUBRASANTE Muy Pobre Pobre Regular Buensa Muy Buena
CER = 3% 3% - B B% - 10% 11% - 18% > = 2%
B0 B0 B0 &0 % 60 %%
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Homero Estructural (SH] 2,850 2,510 1,850 1,830 1,60
CLASE DE TRAFICO T2 T2 T2 T2 T2
Nimero de repeticlones de EE 1.5X10%-3.0X10° 1.5%10°-3.0X10° 1.5% 10°-3.0X 10° 1.5X%10%-3.0X 10° 1.5X10%-3.0X 107
Periodo de disaio 10 snos 10 anos 10 snos 10 anos 10 snos
TIFO DE SUERASANTE Muy Pobre Pohre Regular Buena Muy Buena
< 3% 3% - 5% 6% - 10%: 11% - 16% > = 20%
T T0% TO0%% T0% T0%
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
dilc 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
dilc 1,5 1.5 1,5 1,5 1,8
Namero Estructural (SN] 3,330 2,500 2,280 2,140 1,580
CLASE DE TRAFICO T3 T3 T3 T3 T3
Nimero de repeticiones de EE 30X 107°- 6X10° 3.0X10%- 6X10° 3.0%10°- eX10° 3.0xX10°%- 6 X10* 30X 107 eX107
Periods de disato 10 afnos 10 afnos 10 anos 10 afos 10 afos
TIFO DE SUERASANTE Muy Pobre Pobre Regular Buens Muy Buena
= 3% 3% - 5 6% - 10% 11% - 16% > = 20%
T8 T 5% TE%% TG TG
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
4,0 4,0 4,0 4.0 4,0
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3,750 3,280 2,580 2,450 2,260
CLASE DE TRAFICO Td Td T4 Td T4
Himero de repeticlones de EE EOX107-1.5X107 6. 01 07-1. 5% 107 6.0 107 -1. 5X 107 B.0X107-1.5X 107 B.0X107-1.5X 107
Periodo de diseito 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios
TIFO DE SUEBRASANTE Muy Pobre Fobre Regular Buensa Muy Buena
= 3% 3% - 5% B% - 10% 11% - 18% == 20%
Bls Bi¥%a B0 B0 %% B0 %%
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4,120 3,620 2,670 2,720 2,520
30 T T T T T T T T T 1 T T T T
25
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ANEXO N° 09
PRESUPUESTOS
DE LOS
PAVIMENTOS



PRESUPUESTO
DE PAVIMENTO
RIGIDO



Pagina 1

TESIS-PAV
Presupuesto
Presupuesio 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

Subpresupuesto 002 PAVIMENTO RIGIDO
Cliente MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Costo al 1810422017
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial §/.
ot OBRAS PROVISIONALES 6,118.00
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 850 X3.60 m u 100 2,060.80 2,069.80
01.02 ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN mes 500 100.00 500.00
01.03 DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 500 700.82 3,549.10
02 TRABAJOS PRELIMINARES 58,541.65
0201 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 583502 099 5,776.67
02.02 TRAZO, NIVEL Y REFLANTEO m2 5,835.02 497 29,000.05
0203 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS b 100 23,764.93 23,764.93
0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 112,308.20
03.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 414287 416 17,234.34
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE HASTA 6.5 KM m3 435025 19.44 84,568.86
03.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE m2 5,835.00 180 10,503.00
04 PAVIMENTO RIGIDO 2,792,884.65
04.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON OVER (D > 6%) E<0.20M m2 5,835.02 2406 140,300.58
04.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.16 M m2 5,835.02 1861 108,589.72
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 5,835.02 12460 727,043.49
04.04 CONCRETO fc= 210 kglem2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS,E=0.16M m3 5,835.02 20429 1,717,128.04
04.05 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO m2 5,835.02 693 40,436.60
04.06 JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO m 472001 1255 50,236.13

4,720.01 67,354.54

CON ASFALTO E=1"
05 SENALIZACION 0,425.24
05.01 SENALIZACION VIAL HORIZONTAL m2 95464 753 718844
05.02 SENAL INFORMATIVA VERTICAL (NOMBRE Y CUADRA) C/PARANTE VERTICAL u 400 28138 1,125.52
0503 SENAL PREVENTIVA C/ PARANTE - VERTICAL u 400 27782 1,111.28
06 OBRAS DE ARTE 58,747.21
06.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 58,747.21
06.01.01 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS 58,747.21
06.01.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS m2 480,06 820 3479.70
06.01.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETA E=0.10 m2 430.06 1850 8,881.11

M
06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 36240 56864 2125114
06.01.01.04 CONCRETO fe= 175 kglem2 EN CUNETAS m3 4887 416.35 20,347.51
06.01.01.05 CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 40225 296 1,190.66
06.01.01.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" m 140,85 874 1,309.69
06.01.01.07 REJILLA METALICA P/CUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL m 99.30 18.00 1,787.40
o7 VARIOS 765,003.38
07.01 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE u 25.00 24379 6,004.75
07.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA u 9200 116.63 10,72096
07.03 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE u 9200 17142 15,770.64
07.04 FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERIALES ob 1.00 600,482.73 690,482.73
07.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5,835.00 118 6,885.30
07.06 SEGURIDAD, HIGUIENE Y SALUD ob 1.00 35,700.00 35,700.00
08 MITIGACION AMBIENTAL 20,003.19
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE ob 5,835.00 128 7,468.80
08.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO gb 100 3,510.39 351039
08.03 SENALIZACION AMBIENTAL u 800 185.50 1,484.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL u 100 7,600.00 7,600.00

COSTO DIRECTO 382375042

GASTOS GENERALES 34413754

UTILIDAD 10% 382,375.04

Fecha: 1911072018 08:47:11am,
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510 Pagina 2
TESIS-PAV
Presupuesto
Presupuesio 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

Subpresupuesto 002 PAVIMENTO RIGIDO

Cliente MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Costo al 1810472017

Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

[ttem Descripcion Und. Metrado Precio §/. Parcial /. |
SUB TOTAL 4,550,263.00
IMPUESTO (IGC 18%) £10,047.34
GASTOS DE SUPERVISION 133,831.26
GESTION DE RIESGOS 350,252.25
EXPEDIENTE TECNICO 250,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 6,103,303.85

SON: SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTITRES Y 85/100 NUEVOS SOLES
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PRESUPUESTO
DE PAVIMENTO
FLEXIBLE



TESIS-PAV
Presupuesto
Bresupuasic 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
Subpresupussio 001 PAVIMENTO FLEXIBLE
Cleniz MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Cosio ol 1300412017
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
item Descripcion una Metrado Pracio S. parcials. |
ot OBRAS PROVISIONALES 5,113.90
oo CARTEL DE IDENTFICACION DE LA CERADE 7.50 X 3.60m u 1.00 2,069.80 2,069.30
o102 ALCUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN mes 500 100.00 50000
01.03 DESVIC DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD V1AL mes 500 700.82 354310
el TRABAJOS PRELIMINARES 224749
001 LBMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5835.02 033 577667
n2ce TRAZO, NIVEL ¥ REPLANTEO m2 5,835.02 497 29,00005
0203 Mouifzazicn y Dy ién de Maquinanis y Equipes - flexibie gk 1.00 7 4047 2748047
03 MOVMIENTO DE TIERRAS 12,3620
03.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 414287 416 1723434
032 ELININACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE HASTA 6.5 KM m3 435025 19.8¢ 34,568.36
038 PERFILACO Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE m2 5835.00 180 40,503.00
0g PAVIMENTO FLEXBLE 945,670.80
0s01 SUBBASEDEQISM m3 583500 355¢ 20737550
0s2 BASEDED.10M m3 583500 027 23457545
048 IMPRIMACION ASAFALTICA m2 583500 305 1725510
0404 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 583500 8337 43646355
s SENALIZACION 942524
0sm SENALZACION VIAL HORIZONTAL m2 95464 753 7,185.44
052 SENAL INFORMATIVA VERTICAL {NOMBRE Y CUADRA) CRARANTE VERTICAL u 400 251.38 1,12552
0508 SENAL PREVENTIVA Cf PARANTE - VERTICAL u 400 277.82 111128
06 OBRAS DE ARTE 5374724
06.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES S3,747.24
06.01.01 CUNETAS DE CONCRETO ¥ REJILLAS 53,747.24
06.01.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS m2 480.06 Y- 397970
06.01.01.02 " CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETAE=0.10 m2 480.06 1850 g281.1
06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 36240 53.6¢ 21,5118
06.01.01.04 CONCRETO #2= 175 kg'om2 EN CUNETAS m3 287 416,36 2034751
06.01.01.05 CURADO DEL CONCRETC EN CUNETAS m2 40225 295 1,19056
06.01.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" m 14985 a74 1,30953
06.01.01.07 REJLLA METALICA PICUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL m %30 1300 1,787.40
o7 VARIOS 765,663.33
070 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NVEL DE RASANTE u 25.00 24379 608475
0702 REPOSICION Y NIVELACION DE CAIAS DOMICLIARIAS DE AGUA u 2200 116,63 0,729.96
07.08 REPOSICION Y NIVELACION DE CAIAS DOMICRIARIAS DE DESAGUE u 2200 17142 15,7054
0704 FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERIALES P 100 690,46273 69048273
0705 LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 5835.00 118 6728530
07.06 SEGURIDAD, HIGUENE Y SALUD gk 1.00 35,700.00 35,700.00
06 MITIGACION AMBIENTAL 20,083.49
6.0 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE gk 5,835.00 128 746830
0602 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO gk 1.00 35103 351038
06.08 SENALZACION AUBENTAL u 200 185,50 148400
06.04 EDUCACION AMBIENTAL u 1.00 7,600.00 7,600.00
COSTO DIRECTO 138120471
GASTOS GENERALES 173.300.05
UTILIDAD 0% 198.421.47
SUB TOTAL 235764193
MPUESTO (IGV 45%) 42437555
Fecha: 1910F2018 08:45:17am
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Pagns 2

TESIS-PAV
Presupuesto
Presupuesto 0103017  PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

Subpresspuesio 001 PAVIMENTO FLEXIBLE

Clens MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Costo 8l 130412017

Lugsr LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

ftem Deacripcion Und. Melrado Pracio 8/. Parcial 81.
GASTOS DE SUPERVISION 3.5%) 63,3424
GESTIONDE RIESGOS 35025225
EXPEDIENTE TECNICO 250,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 34516124

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTILIN MIL SESSCIENTOS DOCE Y 44/400 NUEVOS SOLES
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PRESUPUESTO DE
PAVIMENTO
ADOQUINADO



Presupuesto
Presupuesio 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

Subpresupussio 003 ADOQUINADO
Clenie MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Costo ol 1300412017
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
item Deacripcion Una Metrago Precio 1. parciais.. |
o OBRAS PROVISIONALES 511399
0o CARTEL DE IDENTFICACION DE LA OBRA DE 3.50 X 3.60m u 1.00 2,069.80 2,06330
o102 ALQUILER DE VIVIENDA PARA. ALMACEN mes S0 100.00 500.00
0.3 DESVIC DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD V1AL mes 500 702.82 3,549.10
02 TRABAJOS PRELIMINARES 53,541.55
0201 LBMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,835.02 083 5,77667
0202 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 5,835.02 497 29,000.05
0208 MOVILZACION ¥ DESMOVILZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS gk 1.00 23,764.93 2376493
03 MOVMIENTO DE TIERRAS 112,306.20
03.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 414287 416 1723834
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE HASTA 6.5 KM m3 4,350.25 1984 84,565.36
03.08 FERFLADO Y COMPACTACION DE LA SUSRAZANTE m2 5,835.00 1.80 10,503.00
[ PAVIMENTO ADOQUINADO 510,680.95
0201 CAMA DE ARENA E=0.08M m2 5835.02 533 3450167
0202 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.16 M m2 5,835.02 1361 108,589.72
0408 SUMUNISTRO ¥ COLOCACION DE BLOGUES DE CONCRETO m3 5835.02 59.65 345,23358
0404 SELLO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO m2 5835.02 33 19,25557
05 SENALIZACION 942524
05.01 SENALZACION VIAL HORIZONTAL m2 954,64 7.53 7,188.44
o502 SENAL INFORMATIVA VERTICAL {NOMBRE Y CUADRA} COARANTE VERTICAL u 4.00 251.38 1,12552
0508 SENAL PREVENTIVA Cf PARANTE - VERTICAL u 400 277.82 1,11128
06 OBRAS DE ARTE 374724
06.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 53,747.21
06.01.01 CUNETAS DE CONCRETO ¥ REJILLAS 53,747.24
06.01.01.01 PERFILADO ¥ COMPACTADO DE CUNETAS m2 480,06 829 357970
06.01.01.02 i CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETA E=0.10 m2 480.06 1850 828111
06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 362.40 55,64 2125114
06.01.01.04 CONCRETO o= 175 kglom2 EN CUNETAS m3 4587 416.36 2034751
06.01.01.05 CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 40225 29 1,19056
06.01.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" m 149.85 &74 1,30959
06.01.01.07 REJLLA METALICA PICUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL m 93.30 1300 1,787.40
o7 VARIOS 765,663.33
oro ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE u 25.00 2379 6,08475
o702 REPOSICION ¥ NIVELACION DE CAIAS DOMICILIARIAS DE AGUA u 9200 11663 10,729.56
0708 REPOSICION ¥ NIVELACION DE CAIAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE u 9200 17142 15,7064
07 FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERMALES ok 1.00 69045273 69048273
0708 LMPIEZA FINAL OE OBRA m2 5835.00 118 628530
07.06 SEGURIDAD, HIGUNENE Y SALUD gk 1.00 35,700.00 35,700.00
08 MITIGACION AMBIENTAL 20,063.19
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE gk 5,835.00 128 746830
08z ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO gk 1.00 351039 351039
06.08 SENALZACION AUBENTAL u 200 185.50 148400
08.04 EDUCACION AMBIENTAL u 1.00 7,600.00 7,500.00

COSOTO DIRECTO 1,544,54672

GASTOS GENERALES 138.739.20

UTILIDAD (10%) 15445467

SUB TOTAL 183444059

MPUESTO (IGV 45%) 33019931

Facha - 1102018 08:47:4%m.
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TESIS-PAV
Presupuesto
Presupuesto 0103617 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

Subpresupussto 003 ADOQUINADO

Clenie MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL MEDANO Cosol 1302017

Luger LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

ftam Deacripcion Und. Matrado Pracio 8. Parcial §1.
GASTOS DE SUPERVISION (3.5% BT
GESTION DE RIESS0S 025225
EXPEDIENTE TECHICO 25040000
PRESUPUESTO TOTAL 2MEM620

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTISEIS Y 241100 NUEVOS SOLES
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MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION



MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION
RIGIDO



TESIS:"PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE
PAVIMENTACION URBANAEN LAPRINCIPALESAVENIDA
DECRUZDELMEDANO-MORROPE,PARAMEJORARLA

TRASITABILIDAD"
* PAVIMENTO RIGIDO
TRAMO LONGITUD VELOCIDAD TIEMPO DISTANCIA/DIA VIAJE IDA/ VUELTA
(km) (Km/h) HORA (KM) (DIAS)
CHICLAYO - CRUZ DEL MEDANO 48.40 40 1.12 44.8 2.16
EQUIPO AUTOPROPULSADO
2 COSTO cosTo MONTO
UNIDAD UBICACION CANTIDAD DIARIO TOTAL DIAS TOTAL TOTAL
CAMIONVOLQUETE6 X4 330
HP 10 m3 (IDA Y VUELTA) CHICLAYO 4.00 650.00 2.16 5,617.86| 5,617.86
CAMION CISTERNA 4x2 AGUA
2000 GLS CHICLAYO 1.00 835.00 2.16 1,804.20 | 1,804.20
7,422.05
EQUIPO TRANSPORTAD
. CANTIDAD | N° DE | FLETE (S/. | SUBTOTAL| SEGURO
UNIDAD UBICACION PESO (KG) (UND) VIAJES KG) (/) 5% TOTAL (S/.)
CARGADOR SOBRE
LLANTAS 125-155HP3 MORROPE 16,584.00 1.00 2.00 0.130 4,311.84 215.59 4,527.43
yd3
TRACTOR DE
ORUGAS DE 140-160 MORROPE 20,520.00 1.00 2.00 0.130 5335.200 266.76 5,601.96
HP
COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO MORROPE 145.00 1.00 2.00 0.130 37.700 1.89 39.59
PLANCHA 4 HP
MEZCLADORA DE
CONCRETO TAMBOR MORROPE 1,500.00 1.00 2.00 0.130 390.000 19.50 409.50
18HP-11 P3
RODILLO LISO
VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO MORROPE 11,100.00 1.00 2.00 0.130 2886.000 144.30 3,030.30
101-135HP 10-12 ton
MOTONIVELADORA MORROPE 11,515.00 1.00 2.00 0.130 2993.900 149.70 3,143.60
DE 125 HP
COMPRESORA
NEUMATICA 87 HP - MORROPE 2,000.00 1.00 2.00 0.130 520.00 26.00 546.00
250 - 330 PCM
17,298.37

RESUMEN MOVILIZACION Y DESMOVILI

EQUIPO AUTOPROPULSADO 7,422.05

EQUIPO TRANSPORTADO

SUB TOTAL

17,298.37
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TESIS:"PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANAEN LA
PRINCIPALES AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE, PARA MEJORAR LA

TRASITABILIDAD"
* PAVIMENTO FLEX
VIAJE
LONGITUD | VELOCIDAD | TIEMPO IDA/
TRAMO (km) (Km/h) | HORA | DISTANCIA/DIA (KM) | yye Tp
(DIAS)
CHICLAYO - CRUZ DEL
MEDANO 48.40 40 1.12 44.8 2.16
EQUIPO AUTOPROPULS
. COSTO | TOTAL MONTO
UNIDAD UBICACION CANTIDAD DIARIO | DIAS COSTO TOTAL TOTAL
CAMION VOLQUETE
6X4330HP10m3 CHICLAYO 4.00 650.00 | 2.16 5,617.86 5,617.86
(IDA'Y VUELTA)
CAMION CISTERNA
ax2 AGUA 2000 GLs| CHICLAYO 1.00 835.00 | 2.16 1,804.20 1,804.20
CAMION
IMPRIMADOR DE CHICLAYO 1.00 670.72 | 2.16 1,449.23 1,449.23
1800 GLS
8,871.29
EQUIPO
TRANSPORTADO
. CANTIDAD N° DE | FLETE (S/. | SUBTOTAL | SEGURO
UNIDAD UBICACION | PESO (KG)| ~(np) VIAJES KG) (/) 5% TOTAL (S/.)
CARGADOR SOBRE
LLANTAS 125-155 HP | MORROPE| 16,584.00 1.00 2.00 0.130 4,311.84 215.59 4,527.43
3 yd3
TRACTOR DE
ORUGAS DE 140-160 | MORROPE| 20,520.00 1.00 2.00 0.130 5335.200 266.76 5,601.96
HP
aéiii?g:%_zo np | MORROPE| 1,000.00 1.00 2.00 0.130 260.000 13.00 273.00
RODILLO TANDEM
ESTATICO AUTSS- MORROPE| 7,300.00 1.00 2.00 0.130 1898.000 94.90 1,992.90
70HP 8-10T
RODILLO LISO
XIS%IT,?{E;SULSADO MORROPE| 11,100.00 1.00 2.00 0.130 2886.000 144.30 3,030.30
101-135HP 10-12 ton
'\D/'ngggI_\iE?’LSAI_?IPRA MORROPE| 11,515.00 1.00 2.00 0.130 2993.900 149.70 3,143.60
RESUMEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
EQUIPO AUTOPROPULSADO 8,871.29
EQUIPO TRANSPORTADO 18,569.19
SUB TOTAL 27,440.47
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TESIS:"PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANAEN LA

PRINCIPALES AVENIDAS DE CRUZ DEL MEDANO - MORROPE, PARA MEJORAR LA

TRASITABILIDAD"
* PAVIMENTO
ADOQUINADO
VIAJE
VELOCIDAD | TIEMPO | DISTANCIA/DIA | IDA/
TRAMO LONGITUD (km) (Km/h) | HORA (KM) VUELTA
(DIAS)
CHICLAYO - CRUZ DEL
ARG 48.40 40 1.12 44.8 2.16
EQUIPO
AUTOPROPULSADO
. COSTO | TOTAL | cOSTO MONTO
UNIDAD UBICACION | caNTpAp | SDSTO | TOTRL | COOTO e
CAMION VOLQUETE 6
X 4 330 HP 10 m3 (IDA | CHICLAYO 4.00 650.00 2.16 5,617.86 | 5,617.86
Y VUELTA)
CAMION CISTERNA 4x2
AGUA 2000 GLS CHICLAYO | 1.00 | 835.00 | 2.16 | 1,804.20 | 1,804.20
EQUIPO
TRANSPORTADO
UNIDAD UBICACION | PESO (kG)| CANTIDAD | N° DE| FLETE (S/. TsoLTTL SEGURO | yoT1AL (S/.)
(UND) | VIAJES KG) 1) 5% '
CARGADOR SOBRE
LLANTAS 125-155HP3 | MORROPE | 16,584.00 1.00 | 2.00 | 0.130 4311.84| 21559 4,527.43
yd3
TRACTOR DE ORUGAS
DE 140-160 HP MORROPE | 20,520.00 1.00 2.00 0.130 5335.200 266.76 5,601.96
COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO MORROPE | 145.00 | 1.00 | 2.00 | 0.130 37.700 1.89 39.59
PLANCHA 4 HP
RODILLO LISO
VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO MORROPE | 11,100.00| 1.00 | 2.00 | 0.130 | 2886.000| 144.30 3,030.30
101-135HP 10-12 ton
?SJ?QISVF%ADORA DE | MORROPE | 11,515.00| 1.00 | 2.00 | 0.130 | 2993.900| 149.70 3,143.60

RESUMEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

EQUIPO AUTOPROPULSADO
EQUIPO TRANSPORTADO
SUB TOTAL

7,422.05
16,342.87

23,764.93
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FORMULA
POLINOMICA



FORMULA
POLINOMICA
RIGIDO



§10 Péqina : 1
TESIS-PAV

Formula Polinomica
Presupuesto 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO
MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
Subpresupuesto 002 PAVIMENTO RIGIDO
Fecha Presupuesto 18/04/2017
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicacion Geografica 140306 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

K= 0.101(Mr / Mo) + 0.147*(Ar / Ao) + 0.218"(Cr / Co) + 0.148*(Mr / Mo) + 0.386"(Ir / lo)

[lonomlo Factor (%) Simbolo Indice Descripcion

1 0.101 100000 M 47 MANO DE OBRA

2 0147 100000 A 05 AGREGADO GRUESO

3 D218 100000C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO |

4 0148 100000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 D386 1000001 k] INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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FORMULA
POLINOMICA
FLEXIBLE



S10

TESIS-PAV

Presupuesto

Subpresupuesto
Fecha Presupuesto
Moneda

Ubicacidn Geografica

0103017

Férmula Polindmica
PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO
MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
001 PAVIMENTO FLEXIBLE
18/04/2017
NUEVOS SOLES
140306 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

K= 0.058'(Mr / Mo) + 0.061*(Cr / Co) + 0.105*(Ar / Ao) + 0.184"(Mr / Mo) + 0.592"(Ir / Io)

Paqina:

Monomio  Factor (%) Simbolo Indice Descripcion

1 0058 100.000 M 47 MANODE OBRA

2 0061  100000C 21 CEMENTOPORTLAND TIPO |

3 0405  100.000A 06  AGREGADOGRUESO

4 0484 100000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 0502 100000 % INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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FORMULA
POLINOMICA
ADOQUINADO



§10

TESIS-PAV

Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha Presupuesto

Moneda

Ubicacidn Geografica
K= 0.074*(Mr ! Mo) + 0.443*(Ar | Ao) + 0.131%(Cr/ Co) + 0.072"(Mr / Mo) + 0.411%(Ir / lo)

Péqina : 1

Formula Polinémica
0103017  PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO
MORROPE PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
003 ADOQUINADO
18/04/2017
NUEVOS SOLES
140306 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Monomio  Factor (%) Simbolo Indice Descripcion

1 0074  100.000M 41 MANODE OBRA

2 0443 TO4NA 06  AGREGADOGRUESO

3 0431 100.000C 21 CEMENTOPORTLANDTIPO |

4 0072 100.000M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 D411 100,000 M INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMDOR
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COSTOS
UNITARIOS



COSTOS UNITARIOS
DE PAVIMENTO
RIGIDO



tH

TESSPAV
Andlisis de precios unitarios
Presupuesio
Subpresupuesio 002 PAVINENTO RIGIDO
Potge o CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 350 X 3.60 m
Rerdimienls ulia 1.0000 EQ 1.000
Cad Desaringién R Veided
Mano de Obra
0147090002 OFERARKD th
0147090003 OFICIAL rh
147090004 PEON rh
Materizles
(0209000 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 112° L]
(05006 PERNOS 38" X4" o
0221000001 CENENTO PORTLAND TPO | (25 k) bls
(235130019 GIGANTOGRAFIA DIGITAL EANNER 360°240M v
(431300% MADERA NACIONAL P! ENCOFRADO Y CRPNTERR ”
(QR3E0V134 HORMIGON =3
Equipos
(G300 HERRAMENTAS MANUAES KMO
Patoe onm ALQUILER DE VWIENDA PARA ALMACEN
Rardimienin mes/DIA 1.0000 EQ 10000
Cid Desaripcion R Uidad
Maenisles
Q300103 ALOULER DE VWENDAS mes
[Partae oo DESWVIO DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL
Rerdimianio mes/DIA 5.0000 EQ. 5.0000
Cadigo Desoripcion Recarso Usidad
Mano de Obra
1470%002 OFERARID th
O1470%004 PEON rh
Materizles
Q32000053 TRANQUERIA u
Q32000054 CONCE DE SEGURDAD u
0232000055 CARTEL DE SEGURDAD v
Q39800109 MALLA CE SEGURICAD DEPVC “
Equipoc
(G370%0N HERRAMENTAS MANUAMLES N0
Partde won LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rerdimienio m20A 150.0000 EQ 150.0000
Cadigo Desoripcion Recarso Usidad
Naso de Obra
01470%002 OPERARKD rh
147090004 PEON th
Equipoc
1G30%0N HERRAMENTAS MANUALES KMo
Partaz nn TRAZO, NIVEL ¥ REPLANTEOQ
Rardisienio m20A 400.0000 EQ. 400.0000
Naso de Obra
0147000032 TOPCGRAFD th
147090004 PEON rh
Matenales
Q431600000006 ESTACADE MADERAZ xZ'x 1’ =
(@540%01 PINTURA ESMALTE SNTETICO oo

0103047 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION UREANA EN CRUZ DEL MEDANO BORROPE PARA NEJORAR LA TRANSITABILDAD

Cosio unileric diredio por : mes
Cuadeila Cantidad
1.0000 1.6000
40000 64000
20000

10.0000

20000

30000

Coslo unviario diredio por - m2

Cuadeila Cantidad
01000 00053
1.0000 00833

30000

Costo unvisrio direcis por - m2

Cuadeila Cantidad
1.0000 00200
30000 0.0800

00238

agon

Fecra presupuesis

Costo undanio direcho por - u 2,065.80
Cuadrila Cantidad Precio 8L
1.0000 80000 04
1.0000 80000 s
1.0000 80000 1B
25000 590

18.0000 750

07000 230

1.0000 80000

350000 %

06500 00

50000 “aeu

Costo unvlerc divedlo por: mes 100.00
Cuadrila Cantidad Precio SL
1.0000 10000

Precio SL

H%0
2%

M0

13631

29

056

281

L2017

Parcial S

19040
12656

21
214

1015
1363

0%
144

075

o



Equipos

(3370%01 HERRAMENTAS MANUALES SMO 30000 14 008
(G350 MIRAS Y JALONES m 1230 00250 X000 ors
(0455950011 NVEL TOPOGRAFICO hm 10000 0.0200 s 0%
(643630003 TECOOUTO m 1.0000 00200 8000 180
bl
Patoe Qo NOVILZACION Y DESMOVILZACION DE EQUIPO Y HERRAMENTAS
Rerdimiarlo ghOlA 1,000 EQ. 1.0000 Costo unhnio drecko por : gb 10,985.00
Cédigo Desaripcion Recarso Unidod Cuadrila Cantidad Presio SL Parcial §L.
Maerizdes
(238X SCMOVLIZACION DE MAQUINARIA Y EQUPO o 10000 10,5500 10,5500
10,%35,00
Partde (1] EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE CIEQUIPO
Rerdimiario m3DA 40000 EQ. 4600000 Coslo unitaric dredio por - m3 416
Cidigo Desaripion Recurso Usidod Cuadila Cantidad Precio SL Parcial 81,
Nano de Obra
0147000023 OPERADCR DE EQUIPO PESADO th 1.0000 0074 14 0%
01470%004 PECN th 10000 00774 138 0%
066
Eqapos
(e ] HERRAMENTAS MANUALES KM0 30000 066 o
(342040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 18180 HP m 1.0000 00174 2000 348
350
Patos (61173 ELIMIRACION DE MATERML DE EXCEDENTE HASTA G5 KM
Reardimienk miDIA 2600000 EQ 2900000 Costo unvianc dredlo por - m3 1944
Cadigo Desoripcion Recerso Uidad Cuadrila Cantidad Precio SL Parcial 8L
Mano de Obra
[QEN (A OPERARKD th 20000 00615 14 1%
0147090004 PECN th 1.0000 00008 1HBR 049
14
Eqaipos
(G370%001 HERRAMENTAS MANUALES KM 30000 15 006
(045190004 CAMION VOLOUETE C€ ¥)md hm 2000 00615 180,00 nw
(4204009 CARGADOR SCERE LLANTAS 125-1551P 3 yd3 m 1.0000 0036 2000 647
80
Patde 6o PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE
Rerdimierky m20A 1,600.0000 EQ 16000000 Costo unilanc dredlo por: m2 180
Cadigo Desoripcion Recerso Unidad Cuadrila Cantidad Precio 8. Parcial 81
Mano de Obra
1470004 PEON th 30000 00 1R [0
1470%006 CONTROLADCR OFICIAL CONTROLADOR OFICIAL th 10000 0.0050 wn 006
"
Naerizles
AGUA n 00050 300 e
e
Equipos
[Cenpi] HERRAMENTAS MANUALES KMo 10000 ox o
(G450007 ROOLLO USO VERATORIO AJTCPROPULSADD 901-138HP * bm 1.0000 0.0050 18000 on
(B45050001 MOTONNVELADORA DE 13135 WP b 1,000 0.0050 15000 [0
146
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0147000023
470002
01470004

0147000023
01470%002
1470003
0147090004

01470002
01470%005
0147090004

01470002
01470003
014707004

£Q0S00003
Co0SOY04
221000001
43130012

am mvmmwéﬂnewuweowmm>ﬂuu

m2DA 1,500.0000

Desaripcion R
Mano de Obra
OFERADCR DE EQUIPO PESADO

Materizles
MATERIL GRANULAR PARA OVER D=6
AGUA

Equipos
HERRAMENTAS MANUALES
CAMION CEETERNA 4 X 2 (AGLIA) 175290 1P X00 g

EQ. 1,500.0000

Usidad
th
th
th
=3
L]

%KMO
m

ROCLLO LSO VERATORIO AUTCPROPULSADO 901-138HP * hm

MOTONIVELADORA DE 125HP

Mm CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.46 M

m20 1,500.0000
Desoripcidn R

Mano de Obra
OPERADCR CE EQUIPO PESADO

OFICIAL

Equipos
CAMION CEETERNA 4 X 2 (AGUA) 175290 HP X00 g

ROCLLO LSO VERATORID AUTCPROPULSADO 901-138HP

MOTONNELADORA DE 125HP

M
m20A 140000
Desaripcion Recarso

Mano de Obra
OPERARID
OFICIAL
PEON

Mateniales

ALAMBRE NEGRO# %

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3°
MADERA TORNLLO

Equipos
HERRAMENTAS MANUALES

a4
mIDIA 1,200.0000

Desaripcidn R
Mano de Obra

OFERARKD

OFICRL

PEON

Materizles
PEDRA CHANCADA DE 12
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TPO | (£25 k)
AGUA
REGLA DE MADERA

Equipos
HERRAMENTAS MANUALES
VERADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBCOR %3HP 113

m

8
Fzzx >
£l g2 E E

I3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO

EQ. 140000

sz

RET

NMo

CONCRETO fo= 240 hglom2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS E<0.%M

EQ. 1,200.0000

Usidad

RLELL 33

*
8

i

Cosio unvsrio dredio por - m2

Cuadeila

20000
40000
60000

1.0000
1.0000
1.0000

20000
40000
1.0000
6.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

00wy
0m3
0@

0.3000
00240

30000
00053
00053
00053

00wy
0w
00053
000

0020

00053
00053
00053

Cosio unileric diredio por - m2

1.0000
1,0000
60000

s
0sme

01200
010
3300

30000

Costo unviero dedio por : m3

30000
20000
60000

0.5000
1.0000

00200
0033
0000

05200
7o
0.1880
0.3000

30000
00033
0.0067

0ns
10

pak]
pak]
e

12460
Precio SL

Pk
s

4%

RER L]

%7

Precio SL

paks)
RLE-]

60.50
2300

2000

1%

283

EE8

12

no

ny

17

[k
13

Parcial S

EERER

117
074
13

Parcial SL

3EER

112
o

a5

Parcial SI.

B8 E

g8

013



01470%002
01470%004

01470%002
014709004

Q13000006
Q35160011

Cidgo

0470005
4700004

(54450074

470002
04700003
470004

s CURADO CON ADITVO QUINICO EN PAVINENTO RIGIDO DE CONCRETO
m20IA 2500000 EQ. 2500000 Cesio uvieric dredo por : m2 €93
Desoripcion Recurso Usidad Cuadilla Cantidad Precio SL
Nano de Obra
OFERARIO th 20000 0.0640 14
PEON th 60000 01320 15a
Nateriales
ADTNVO CURADOR o 00750 N2
Equipos
HERRAMENTAS MANUNES KM 30000 44
0405 JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO 4720.01 67,354.54 CON ASFALTO E=1*
mDA 1200000 EQ 1200000 Costo undanc dinecto por - m 1255
Desoripcion Recarso Usidad Cuadrila Cantidad Precio S
Nano de Obra
OPERARKD th 10000 0.0857 14
PEON th 60000 0.4000 nR
Nateriales
ARENA FNA =3 00200 H“20
ASFALTO RC-2350 o 01330 70
TECKNOPORT E= 12 o 01300 10
Eqipos
HERRAMENTAS MANUALES HMO 30000 mm
wsu SENALZACION VIAL HORZONTAL
m20A 120.0000 EQ. 1200000 Conlo untaric direclo por: m2 7.53
Desoripcion Recarso Usidad Cuadeila Cantidad Precio SL. Parcial 8L
Namo de Obra
OFICIAL th 1.0000 0.0657 s 17
PEON th 20000 0133 "R FAll
38
Materizles
XLOL - 0000 4500 138
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO = 0.0800 3500 250
LS
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES HMO 30000 3% (3 1]
o
wn SENAL INFORMATIVA VERTICAL (NOMBRE Y CUADRA) C/PARANTE VERTICAL
ubliA 100.0000 EQ 100.0000 Costo unkenc direcho por - u 281.38
Descripcion Recurso Ukidad Cuadeila Cantidad Precio SL Parcial SL
Mano de Obra
OPERARKD th 20000 01600 14 a8
OFICIAL th 01000 00030 75 (31
PEON th 20000 0.1600 18R 258
(31
Materisles
FLANCHA METALICA (D.AC00DA0M) v 10000 18950 1890
TUB0 DE FIERRD GALVANZADO D=3 (240M) v 1.0000 no Bno
CONCRETO SMPLE LS 0200 2500 6500
PINTURA ESMALTE SNTETICO o 00%0 B 040
50
w6l SENAL PREVENTIVA Cf PARANTE - VERTICAL
uwhiA 00,0000 EQ. 600.0000 Costo undenc direcio por - u 217.82
Desoripgion Recurso Usidad Cuadrila Cantidad Precio §1. Parcial SL
Mano de Obra
OPERARKD th 20000 00067 k] 0%
OFCAL th 01000 00013 s e
PEON th 20000 0mer 16 042
1

284

140
Rl

2%

013
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O1470%002
O1470%003
MAT0N04

a0t PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS

m20A 2500000 EQ. 2500000 Cosio unileric diredio por - m2
Descripcion R Uidad Cuadsil Cantidad
Namo de Obra
OFERADCR DE EQUIPO LMAND h 1.0000 0030
OPERARKD th 1.0000 filc=]
PEON h 20000 00640
Eguipos
HERRAMENTAS MANUALES KMo 50000
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPC PLANCHA 4 HP b 1.0000 a2
06.01.01.02 CONFORMACION ¥ COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETA E=0.10 M
m2DA 200.0000 EQ. 200.6000 Costo unviaric diredio por - m2
Namo de Obra
OPERARKD th 1.0000 0000
OoFICAL rh 1.0000 0000
PEON rh 40000 01600
Materizles
AFRMADO =3 01000
AGUA =3 00220
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES ®"MO 30000
COMPACTADOR VBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP m 1.0000 00920
LR R ) ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO DE CUNETAS
m2OA 120000 EQ. 120000 Cosio unvierio diredio por : m2
Descripcion Recerso Usidad Cuadrila Cantidad
Nano de Obra
OFERARKD rh 1.0000 06887
OFICIL th Q1000 00887
PEON rh 1.0000 068857
Materizles
ALAMERE NEGRORECOCDO#3 by 0.0300
ALANSRE NEGRO# % oy 0.3000
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 oy 0.2%0
MADERATORNLLO " 22000
6010104 CONCRETO fo= 175 kglem2 EN CUNETAS
mIDIA 10.0000 EQ. 10000 Conto uniteric direcio por - m3
Descripcion Recerso Usidad Cuadrila Cantidad
Namo de Obra
OPERARXD rh 20000 1.6000
OFICIAL vh 01000 0.0300
PEON rh 80000 64000
Naterizles
PEDRA CHANCADA DE 347 =3 0.5500
ARENA GRUESA =3 0530
CEMENTO PORTLAND TRO | (£25 kg) bis 54300
AGUA =3 01850
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES “MO 30000
VEBRADOR DE CONCRETO 4 HP 135 m 1.0000 08000
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMECR %3 HP 11p3 hm 1.0000 0.8000
WBo1Mes CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS
m20A 250.0000 EQ. 2500000 Cosio uniteric diredio por : m2
Descripcion Recerso Usidiad Cuadeila Cantidad
Nano de Obra
OFERARKD rh 01000 00032
PEON *h 1.0000 00320
Moterizles
ADTVC CURADOR o 00750
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES RO 30000

829

pab]
219

180,00

1850

Precio SL.

pake)
s

48

4an

Precio SI.

k]

35

43
B0

416.36

Precio S

R

§888 &

Bgd

Precio SL

pab}

2

058

285

Parcial SI.
o7

om
10

012
576

Parcial SL

[oby ]
25
an
700
e
Q12

720
T2

Parcial SL

140
1015
3N

TS

nx

0%

413

2813

Parcial SL

R E& E&8



014709002
147090003
0470004

Q13000006

(G4203011

01470%002
014709004

0147090004

Q05000041
Q21000001

06.01.01.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1"

mDlA 120.0000 EQ 1200000 Cosio uskerio diredio poe - m
Desaripcitn Recarso Unidiad Cuadila Cantidad
Nano de Obra
OFERARKD th 01000 00057
OF ML th 10000 0057
PECN th 20000 0133
Materisles
ARENA GRUESA ) 000
ASFALTO RC-250 - 01330
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES “Mo 30000
OOCNADE ASFATO X0 A m 1.0000 00687
06.04.01.07 REALLA METALICA PICUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL
mOlA 10000 EQ 1000 Coso unaric direcio por: m
Mazerisles
REJLLA OON 7 RIELES DE 2508 (Ancho 050 m segun deeic)  m 1.0000
om ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE
ubIA 2000 EQ. 20000 Costo unkerio diredin por - U
Nano de Obra
OPERARID *h 1.0000 40000
PEON h 1.0000 40000
Mazerisles
ACERO CORRUGADO &0 kyem2 GRADO 60 Q 10500
ARENA FNA =3 00800
PEDRA CHANCADA DE 177 m 0200
ARENA GRUESA 3 01500
CEMENTO PORTLAND TRO | (25 k) b 1.5000
AGUA =3 00050
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES KMO 30000
(01 REPOSICION Y NWELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA
ubiA 4000 EQ. 4000 Costo undaric dredo por - u
Desoripcion Recurso Usidad Cuadrila Cantidad
Mano de Obra
OPERARK th 1.0000 20000
PEON th 1.0000 20000
Mazeriales
FIEDRA DE 34'(AZUL ZARANDEADA) =3 0030
CEMENTO PORTLAND TRO | (@25 bg) 2 0080
CAJA DE CONCRETO PARA MEDDOR AGUA v 1.0000
AGUA 3 00200

Precio Sl

874

14
s

5800
700

Eg

18.00

Precio SL.

Precio SL

pak]

20
L0
6050

300

1909

11663

Precio §1.
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14

Parcial 81

015
117
rall

0%

o
300

Parcial 81,

EE

Parcial 8L

e

EgbzEpk

48

Parcial 8L

e

7546

2n
11§

006



014709002
147090004

COS000041
0221000001

AR BANEE BILNAN | IR

232000052

0@43130013

S

LUl REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE

uwDiaA 40000 EQ 4000 Costo undenc diredio por - u
Desaripcién R Usidad Cuadeila Cantidad
Mano de Obra
OPERARKD th 1.0000 20000
PEON th 1.0000 20000
Materizles
PEDRA DE 34 (AZUL ZARANDEADA) =3 0000
CEMENTO PORTLAND TPO | (425 kg) by 0.0800
CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE v 1.0000
AGUA =3 00200
Eguipos
HERRAMENTAS MANUALES KMo 30000
oo FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERIALES
ghOlA EQ Costo unfano dreclo por : glb
Mateniales
FLETE TERRESTRE 1 1.0000
o705 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
20 200000 EQ 2200000 Cosio unvleno direclo por - m2
Desoripcion Recerso Usidad Cuadrila Cantidad
Mano de Obra
PECON rh 20000 [ Lirr2g
Equipos
HERRAMENTAS MANUALES “MO 30000
w0 SEGURIDAD, HIGUIENE Y SALUD
ghDlA EQ. Coslo unano drecio per : gb
Desaripcion R Unidad Cuadeila Cantidad
Matenizles
Elsboracion Jmplementaion y Adminstracion del plan de Segunded mes 50000
Equipos de Proteocion Indeadus v $30.0000
Senskzavion Tempord de Segunded res 50000
Capaditacion en Seguridad y Sdud mey 50000
R pars Respuesis anke emesgencies de Seguedad y Sahide gt 1.0000
wn ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
ghDlA £30.0000 EQ. 5300000 Coslo unhano deecio per : gb
Desaripcitn R Unidad Cuadrilla Cantidad
Nano de Obra
PEON *h 20000 0018
Egquipos
HERRAMENTAS MANUALES R"MO 30000
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1680HP m 0.5000 00045
we ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO
gRDIA 03000 EQ. 03000 Cosio unsio deck por : glb
D P R Unidad Cuadeila Cantidad
Nano de Obra
PEON *h 20000 s33:3
Eguipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 1&-180 HP o 000 133333
won SENALIZACION AMBENTAL
uiDiA 300.0000 EQ. 3000000 Cosfio undarnio dinecho por - u
Descripcion Recerso Usmiciad Cuadrila Cantidad
Maperizles
BASE DE CONCRETO DE 0404 =3 1.0000
LETREROS AVISO DE TRANSITO \. 1.0000
PARANTES DE 0.10%0.10M Y MARCO DE MADERA v 1.0000
FINTURA ESMALTE PARA TRAFICO = 03000

17142

paks]

115

Precio SL

100000

250000

128

Precio SL

o3

185.50

§58%
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62048273
68043273

115
115

§00000

1,80000
1250000

€8

§&s

8373
BT

266666
2.666.66



COSTOS UNITARIOS
DE PAVIMENTO
FLEXIBLE



510

TESIS-PAV

Analisis de precios unitarios

Presupuesio 0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROI
Subpresupuesto 001 PAVIMENTO FLEXIBLE
Partida 0.0 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAOBRADE 750 X360 m
Rendimiento uDIA 1.0000 EQ 1.0000 Cosio1
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO Hh 1.0000
0147010003 OFICIAL hh 1.0000
0147010004 PEON hh 1.0000
Materiales
0202010000 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 112" kg
0202510006 PERNOS 38" X4" pza
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bis
0239130019 GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 3.60°2 40M u
0243130010 MADERA NACIONAL P/ ENCOFRADO Y CRPINTERIA p2
0298010184 HORMIGON m3
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO
Partida 01.02 ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ 1.0000 Costo unil
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
0239010103 ALQUILER DE VIVIENDAS mes
Parida 01.03 DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA 5.0000 EQ 5.0000 Costo unil
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000
0147010004 PEON hh 40000
Materiales
0232000063 TRANQUERIA u
0232000064 CONOS DE SEGURIDAD u
0232000065 CARTEL DE SEGURIDAD u
0239900109 MALLA DE SEGURIDAD DE PVC l
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO
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Panida
Rendimiento
Codigo

0147000032
0147010004

02431600000005
0254010001

0337010001
0337540001
0348960011

Pamoa

Cédigo

0232980002

Pamda
Rendimiento
Codigo
0147000023

0147010004

0337010001
0349040033
Pamda
Rendimento
Codigo

0147010002
0147010004

0202 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

m2/DIA 400.0000 EQ 400.0000 Cosboun
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
TOPOGRAFO hh 1.0000
PEON hh 3.0000
Materiales
ESTACADEMADERA ' x 2" x 1' pza
PINTURA ESMALTE SINTETICO ga
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
MIRAS Y JALONES hm 1.2500
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000
TEODOLITO hm 1.0000
0203 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
gib/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costour
Descripcion Recurso Unidad Cuadnila
Materiales
SC MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO gb
03.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO
m¥DIA 460.0000 EQ 460.0000 Cosown
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO th 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000
03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE HASTA 6.5 KM
miDIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costow
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 20000
PEON hh 1.0000
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0337010001
0348110004
0349040010
Panida
Rendimiento
Codigo
0147010004
0147010006

0239050000

0337010001
0349030007

0147010004
0147010006

0205000046
0239050000

0337010001
03249030007
0349090001

Parida
Rendimiento
Codigo
0147010004

0147010006

0205000045
0239050000

0337010001
0349030007
0349090001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO

CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm

03.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE

m2/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000

Descriocién R Unidad

Mano de Obra

PEON hh

CONTROLADOR OFICIAL CONTROLADOR OFICIAL hh
Materiales

AGUA m3

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm

MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm

0401 SUB BASEDEO.15M

m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

PEON hn

CONTROLADOR OFICIAL CONTROLADOR OFICIAL hh
Materiales

MATERIAL PARA SUB BASE CANTERA TRES TOMAS MATEF m3

AGUA m3

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm

MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm

04.02 BASEDEO.1OM

m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON hh
CONTROLADOR OFICIAL CONTROLADOR OFICIAL hh
Materiales

MATERIAL PARA BASE CANTERA TRES TOMAS m3

AGUA m3
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm
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20000
1.0000

3.0000
1.0000

1.0000
1.0000

3.0000
1.0000

1.0000
1.0000

3.0000
1.0000

1.0000
1.0000



Parida
Rendimiento
Codigo
0147010003
0147010004

0213000007

0337010001
0349030008
0349030010
0345030013
Parida
Rendimiento
Codi
0147010002

0147010003
0147010004

0213000008

0337010001
0348010012
0348110006
0349030015
Parida
Rendimiento
Codigo
0147010003

0147010004

0254010003
0254450074

0337010001

Parida

Codigo

0403 IMPRIMACION ASAFALTICA

m2/DIA 4300.0000 EQ. 4,300.0000 Cosowr
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
ASFALTO DILUIDO gd
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000
BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 1.0000
0404 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 27
m2/DIA 150.0000 EQ 150.0000 Cosowr
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 20000
PEON hh 10.0000
Mateniales
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ga
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69HP 10-16 hm 1.0000
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTSS-70HP 8-10T hm 00267
05.01 SENALIZACION VIAL HORIZONTAL
m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costowr
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 20000
Materiales
XILOL oa
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO od
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
05.02 SENAL INFORMATIVA VERTICAL (NOMBRE Y CUADRA) C/PARANTE VERTICAL
uDIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo1
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
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0147010002
0147010003
0147010004

0202510008
0203020007
0221000094
0254010001

Parida
Rendimiento
Cédigo
0147010002

0147010003
0147010004

0202510009
0203020007
0221000094
0254010001

Parida
Rendimiento
Codigo
0147000022

0147010002
0147010004

0337010001
0349030001
Panida
Rendimiento
Codigo
0147010002

0147010003
0147010004

0205010000
0239050000

OPERARIO th 20000
OFICIAL 0.1000
PEON ) 20000
Materiales
PLANCHA METALICA (0.60X0.60M) u
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (240 M) u
CONCRETO SIMPLE m3
PINTURA ESMALTE SINTETICO g
05.03 SENAL PREVENTIVA C/ PARANTE - VERTICAL
uDIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo1
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO th 20000
OFICIAL ) 0.1000
PEON th 20000
Materiales
PLANCHA METALICA (0.60X0.60M) u
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (240 M) u
CONCRETO SIMPLE m3
PINTURA ESMALTE SINTETICO gd
06.01.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS
m2/IDIA 250.0000 EQ. 2500000 Cosiown
Descripcion Recurso Unidad Cuadnilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO tn 1.0000
OPERARIO e 1.0000
PEON h 20000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
COMPACTADOR VIERATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000
06.01.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETA E=0.101
m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costoun
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO tn 1.0000
OFICIAL ' 1.0000
PEON [ 40000
Materiales
AFIRMADO m3
AGUA m3
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Rendmienio

0147000002
0147090003
0147010004

0202000010

0245010001

Rendmients
Codigo
0147070002

0147010003
0147090004

0205010004
0221000001

0337010001
0349070001
0349100007

0147090002
0147010004

0254010004

D30N001

Codigo

0147010002

06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS

m20A 12,0000 EQ 120000
Descripcion Recerso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
oAcClaL hh
PECN hh
Materiales
ALMERE NEGRO RECOCIDO # 8 kg
ALAMERE NEGRO # %6 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE T kg
MADERA TORNILLO p2
06.01.01.04 CONCRETO fe= 175 kgiom2 EN CUNETAS
mIOA 40,0000 EQ #0.0000
Descripcion Recerso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
oAcilaL hh
PECN hh
Materales
PEDRA CHANCADA DE 3&° md
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TRO | (42.5 k) bis
AGUA m3
Equpos
HERRAMIENTAS MANLALES MO
VEBRADOR OE CONCRETO 4 M9 1.35° hm
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 23 hm

06.01.01.08 CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS
m20IA 250.0000 EQ 250.0000
Descripcion Recarso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PECN hh
Materales
ADITIVO CURADOR gel
Equipos
HERRAMIENTAS MANLIALES %MO
06.01.01.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS Ex{*
miDiA 120.0000 £Q 1200000
Descripoion Recerso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
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1.0000
0.1000
1.0000

Cuadnilla

20000
0.1000
8.0000

10000
1.0000

Cuadnila

0.1000
1.0000

Cuadrilla

0.1000



0147070003 oFcClaL hh 1.0000
0147000004 PECN hh 20000
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3
0213000005 ASFALTO RC-250 gol
Equipos
0337010001 HERRAMEENTAS MANUALES “MO
0348030011 COCINA DE ASFALTO 30 ¢ hm 1.0000
Parsde 06.01.01.07 REJILLA METALICA PICUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL
Rendmiento miDIA 1.0000 EQ 1.0000 Costo s
Codigo Descripcion Recerso Unidad Cuadrilla
Materiales
0203020003001 REJLLA CON 7 REELES DE 25L8 (Ancho 0.50 m segun dimefic) m
Parsde T ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE
Codigo Descripcion Recerso Unidad Cuadrilta
Mano de Obra
0147000002 OPERARIO hh 10000
0147090004 PEON hh 1.0000
Materales
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kyferm2 GRADO 60 kg
020000010 ARENA FINA m3
0206000003 PEDSRA CHANCADA CE 1T m3
205010004 ARENA GRUESA m3
0221000001 CEMENTO PORTLAND TRO | (42.5 kg) bis
0239060000 AGUA m3
Equipos.
D37010001 HERRAMIENTAS MONUALES “MO
Parsde 07.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA
Rendmiento wiDIA 4.0000 EQ 4.0000 Conto
Codigo Descripoion Recwrso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0147040002 OPERARIO hh 1.0000
0147000004 PECN hh 10000
Materules
D205000041 PEDRA D€ 34" (AZUL ZARANDEADA) m3
0221000001 CEMENTO PORTLAND TRO | (42.5 g} bis
0230480035 CAlA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA u
0239060000 AGUA md
Equpos
DI0H001 HERRAMIENTAS MANUALES WMo

Parss 07.03 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJS DOMICLIARIAS DE DESAGUE
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Rerdmiento

0147000004

Rendimiento
Codigo
0221000095

0243130013

Rendimiento
Codigo

0147000035

0232000073
0232000079
0238010104

07.04 FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERIALES

gib/Dia EQ Costo wr
Descripcion Recerso Unidad Cuadrilla
Materales
FLETE TERRESTRE t
or.0s LIMPIEZA FINAL DE OBRA
m2DA 220.0000 EQ 220.0000 Costo ur
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta
Mano de Obra
PEON L 20000
Equepos
HERRAMIENTAS MANUALES “MO
07.06 SEGURIDAD, MIGUIENE ¥ SALUD
gibiDaa £Q Conto wr
Descripcion Recwrso Unidad Cuadrilla
Materiales
Elok o, | mpk son y A cion del plan de Segunde mes
Equipon de ndnsdunl u
Sefalizacicn Temporsl de Sug 4 =
Capeciacion en Segundad y Salud mes
R peors Respuesis snie gencies de Segundad y Sehu gb
o0 ACONDICIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
glbiDua 330.0000 EQ 330.0000 Cooto wr
Descripcion Recwrso Unidad Cuadriila
Mano de Obra
PECN L 2.0000
Equepos
HERRAMIENTAS MANUALES “MO
0s.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO
gibiDla 0.3000 EQ 0.3000 Costo wr
o seciom R Unidad Cuadrilla
Mamo de Obra
PECN hh 2.0000
Equpos
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.5000
08.03 SENALZACION AMBENTAL
uwDla 300.0000 EQ 300.0000 Costo
Descripcion Recerso Unidad Cuadrilla
Materiales

BASE O€ CONCRETO OE 0.4%04 m3
LETREROS AVISO DE TRANSITO u
PARANTES C€ 0.10%.10M Y MARCO DE MADERA u
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gsl

o504 EDUCACION AMSIENTAL
wiDa EQ Costo
Dezcripcion Recerso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
ESPECIAUSTA AMSIENTAL hh
Materales
MATERIAL DIDACTICO u
MOVILIZACIYON DE PERSONAL Y EQUWPO we
EDICION OE MFRESOS pat
ALQUILER DE PROYECTOR he
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COSTOS UNITARIOS
DE PAVIMENTO
ADOQUINADO
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TESIS-PAV

Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Cédigo
0147010002

0147010003
0147010004

0202010000
0202510006
0221000001
0239130019
0243130010
0298010184

0337010001

Partida
Rendimiento
Cédigo

0239010103

Partida

Rendimiento

Codigo

0147010002
0147010004

0232000063
0232000064
0232000065
0233900109

0337010001

Analisis de precios unitarios

Pagina :

0103017 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN CRUZ DEL MEDANO MORROPE PARA

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

003 ADOQUINADO
01.01
uDIA 1.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 1 1/12*
PERNOS 3/8" X4 *

CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 kg)
GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 3.60°2.40M
MADERA NACIONAL P/ ENCOFRADO Y CRPINTERIA
HORMIGON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

01.02

mes/DIA 1.0000

Descripcién Recurso
Materiales

ALQUILER DE VIVIENDAS

01.03

mes/DIA 5.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Materiales
TRANQUERIA
CONOS DE SEGURIDAD
CARTEL DE SEGURIDAD
MALLA DE SEGURIDAD DE PVC

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 1.0000

Unidad

EEE

BR°FRE

%MO

ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN

EQ. 1.0000

Unidad

EQ. 5.0000

Unidad

hh
hh

%MO

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50 X 3.60 m

Costo unitario directo por : u

Cuadrilla Cantidad
1.0000
1.0000
1.0000

8.0000
8.0000
8.0000

25000
18.0000
0.7000
1.0000
35.0000
0.6900

5.0000

Costo unitario directo por : mes
Cuadrilla Cantidad

1.0000

DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Costo unitario direclo por : mes
Cuadrilla Cantidad

1.0000
4.0000

1.6000
6.4000

2.0000
10.0000
2.0000
2.0000

3.0000

Fecha presupuesia

2,069.80
Precio SI.
2191

17.55
15.82

5.50
7.90
23.00
800.00
17.90
10.00

44224

100.00
Precio SI.

100.00

709.82

219
1582

19.90
2990
7041
4490

136.31
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181042017

Parcial SI.

175.28
14040
126.56
44224

13.75
142.20
16.10
800.00
626.50
6.90

1,60545

Parcial §I.

100.00
100.00

Parcial SI.

35.06
101.25
136.31

3980
239.00
140.82

89.80

409
4.09

21
21



Partida
Rendimiento
Cédigo

0147010002
0147010004

0337010001

Partda
Rendimiento
Cadigo

0147000032
0147010004

02431600000005
0254010001

0337010001
0337540001
0348960011
0349880003

Partida

Rendimiento

Codigo

0232960002

Partida

Rendimiento

Codigo

0147000023
0147010004

0337010001
0349040033

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0053
PEON hh 1.0000 0.0533
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitano directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200
PEON hh 3.0000 0.0600
Materiales
ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza 0.0238
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0011
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
MIRAS Y JALONES hm 1.2500 0.0250
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0200
TEODOLITO hm 1.0000 0.0200
02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
SC MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO gib 1.0000
03.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO
m3/DIA 460.0000 EQ. 460.0000 Costo unitario drecto por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0174
PEON hh 1.0000 0.0174
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0174

2191

15.82

0.96

4.97

Precio SI.

2470
15.82

3150
39.90

144
30.00
17.55
80.00

10,985.00
Precio SI.

10.985.00

4.16
Precio §I.
29

15.82

0.66
200.00

299

Parcial §I.

0.12
0.84
0.96

0.03
0.03

Parcial 8/

049
095
144

0.75
0.04
079

0.04
0.75
0.35
1.60
274

Parcial 8.

10,985.00
10,985.00

Parcial §I.

0.38
028
0.66

0.02
348
3.50



0147010002
0147010004

0337010001
0348110004
0349040010

0147010004
0147010006

0239050000

0337010001
0349030007
0349030001

Cadigo
0147010002
0147010004
0205010004
Parida
Rendimiento
Cadigo
0147010002

0147010003

0204000010
0221000096

0349030017

03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE HASTA 6.5 KM

m3DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitana directo por - m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 00615
PEON hh 1.0000 00308
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
CAMION VOLQUETEDE 10m3 hm 2.0000 00615
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3yd3 hm 1.0000 00308
03.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE
m2/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitana directo por - m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 00150
CONTROLADOR OFICIAL CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0050
Materiales
AGUA m3 0.0050
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-hm 1.0000 0.0050
MOTONNELADORA DE 130-135 HP hm 1.0000 0.0050
04.01 CAMA DE ARENA E=0.05M
m2/DIA 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitano directo por - m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 0.1143
PEON hh 2.0000 0.1143
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0280
04.02 SUMUNISTRO Y COLOCACION DE BLOQUES DE CONCRETO
m3DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitanio directo por - m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0800
OFICIAL hh 6.0000 04800
Materiales
ARENA FINA m3 0.0060
BLOQUE DE CONCRETO F'C =380KG/ICM2 10X20X8 CM u 50.0000
Equipos
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800

19.44

213
15.82

184
180.00
210.00

1.80

15.82
16.73

3.00

0.32
140.00
150.00

593

pak|
15.82

s8.00

pak]
17.55

44.90
084

2800

300

Parcial SI.

135
049
184

006
107
647
17.60

Parcial SI.

024
008
032

0.02
0.02

0.01
070
075
146

Parcial SI.

250
18
431

162
162

Parcial .

175
842
1017

027
47.00
a2

224
224



0147010003
0147010004

0205010004

0349030007

Parida
Rendimientio
Cadigo
0147010003

0147010004

0254010003
0254450074

0337010001

0147010002
0147010003
0147010004

0202510009
0203020007
0221000034
0254010001

Parida
Rendimiento
Cadigo
0147010002

0147010003
0147010004

04.03 SELLO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO

m2DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Casto uniano directo por - m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 00133
PEON hh 3.0000 0.0400
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0100
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-hm 1.0000 00133
05.01 SERALIZACION VIAL HORIZONTAL
m2DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitano directo par : m2
Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 006567
PEON hh 2.0000 0.1333
Materiales
XiLoL gal 0.0300
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0800
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
05.02 SENAL INFORMATIVA VERTICAL (NOMERE Y CUADRA) C/PARANTE VERTICAL
ulDIA 100.0000 EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por - u
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 0.1600
OFICIAL hh 0.1000 0.0080
PEON hh 2.0000 0.1600
Materiales
PLANCHA METALICA (0.60X0.60M) u 1.0000
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (2.40 M) u 1.0000
CONCRETO SIMPLE m3 02000
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0100
05.03 SENAL PREVENTIVA C/ PARANTE - VERTICAL
u/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por - u
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 00267
OFICIAL hh 0.1000 00013
PEON hh 2.0000 00267

3.30

Precio §/.

17.55

15.82

58.00

140.00

7.53

17.55
15.82

45.00
3500

328

281.38
Precio SI.
219

1758
15.82

189.90
19.90

3990

277.82

21
17.58
15.82

301

Parcial SI.

023
063
0.86

058
0.58

186
186

Parcial S/,

117
21
328

135
280
415

0.10
0.10

Parcial SI.

s
0.4
253
6.18

183.90
19.90
65.00

040

271520

Parcial SI.

058
002
042
102



0202510009
0203020007
0221000094
0254010001

Pardda

Rendimiento

Cadigo

0147000022

0147010002
0147010004

0337010001
0349030001

Parda

Rendimienio

Cadigo

0147010002
0147010003
0147010004

0205010000
0239050000

0337010001
0349330001

0147010002
0147010003
0147010004

0202000008
0202000010
0202010005
0245010001

Materiales

PLANCHA METALICA (0 60X0.60M) u 1.0000 189.90

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (2.40 M) u 1.0000 19.90

CONCRETO SIMPLE m3 02000 325.00

PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 39.90

06.01.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS

m2/DIA 250.0000 EQ 250.0000 Costo unitario directo por : m2 8.29

Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

OPERADCR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 00320 219

OPERARIO hh 1.0000 00320 219

PEON hh 2.0000 0.0640 15.82

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 241

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 00320 180.00

06.01.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN CUNETA E=0.10 M

m2DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo par : m2 18.50

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

OPERARIO hh 1.0000 0.0400 2191

OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.55

PEON hh 4.0000 0.1600 15.82

Materiales
AFIRMADO m3 0.1000 70.00
AGUA m3 00220 300
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 180.00

06.01.01.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE CUNETAS

m2DIA 12.0000 EQ. 12,0000 Costo unitano directo por - m2 58.64

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/.
Mano de Obra

OPERARIO hh 1.0000 06657 2191

OFICIAL hh 0.1000 Does7 1755

PEON hh 1.0000 06687 15.82

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDD # 8 kg 0.0400 350

ALAMBRE NEGRO # 16 kg 03000 8.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3° kg 02100 450

MADERA TORNILLO p2 22000 13.10

302

189.80
19.90
65.00

200

276.80

Parcial §I.

070
070
1.01
241

0.12
576
588

Parcial SI.

038
070
253
411

700
007
707

0.12
720
132

Parcial 8.

1461
117
1055

0.14
240
095
2882



Parda
Rendimiento
Cadigo
0147010002

0147010003
0147010004

0205000042
0205010004
0221000001
0239050000

0337010001
0349070001
0349100007
Parida
Rendmiento
Cadigo
0147010002

0147010004

0254010004

0337010001

Parda
Rendimienio
Cadigo
0147010002

0147010003
0147010004

0205010004
0213000006

0337010001
0349030011

06.01.01.04 CONCRETO fc= 175 kglcm2 EN CUNETAS

m3DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Caosto unstano directo por - m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 16000
OFICIAL hh 0.1000 0.0800
PEON hh 8.0000 6.4000
Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 34" m3 05500
ARENA GRUESA m3 05400
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 k) bis 84300
AGUA m3 0.1850
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 135" hm 1.0000 03000
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 1BHP 11p3 hm 1.0000 0.3000
06.01.01.05 CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS
m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo untano directo por - m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0032
PEON hh 1.0000 00320
Materiales
ADITIVO CURADOR gal 00750
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
06.01.01.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1"
mDIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por -:m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 00067
OFICIAL hh 1.0000 00657
PEON hh 2.0000 01333
Materiales
ARENA GRUESA m3 00220
ASFALTO RC-250 gal 0.1330
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.0657

416.36

pak:}
1755
15.82

45.00
58.00
2300

300

13T
10.00
2000

296

Precio S/.

M
15.82

3150

0.58

8.74

pak |
17.58
15.82

58.00
7.00

343
45.00

303

Parcial SI.

3506
140
10125
131

2475
3132
193.89
056
250.52

413
800
16.00
2813

Parcial S

007
051
0.58

236
236

002
0.02

Parcial §J.

0.15
117
21
343

128
033

0.10
3.00
310



Rendimiento

Cadigo

02030200030011

Parda
Rendimienio
Cadigo
0147010002

0147010004

0203020003
0204000010
0205000003
0205010004
0221000001
0239050000

0337010001

Parida
Rendimiento
Cadigo
0147010002

0147010004

0205000041
0221000001
0230480038
0239050000

0337010001

Parda

Rendimienio

Cadigo

0147010002
0147010004

06.01.01.07 REJILLA METALICA PICUNETAS DE ANG, ESTRUCTURAL

mDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario drecto por - m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
REJILLA CON 7 RIELES DE 25L8 {Ancho 0.50 m segun disefio) m 1.0000
07.01 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE
u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Casto unitario direcio por - u
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 4.0000
PEON hh 1.0000 4.0000
Materiales
ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 1.0500
ARENA FINA m3 0.0500
PIEDRA CHANCADA DE 12° m3 02200
ARENA GRUESA m3 0.1500
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 k) bis 1.5000
AGUA m3 0.0050
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
07.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA
u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por - u
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 20000
PEON hh 1.0000 20000
Materiales
PIEDRA DE 34"(AZUL ZARANDEADA) m3 00300
CEMENTO PORTLAND TIPO | {42.5 k) bls 0.0500
CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA u 1.0000
AGUA m3 0.0200
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
07.03 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE
uDIA 4.0000 EQ. 4.0000 Coslo unitario directo por - u
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 20000
PEON hh 1.0000 20000

18.00

Precio S/.

18.00

243.79

paR|
15.82

807
4490
60.90
58.00
2300

3.00

150.82

116.63
Precio S/
219

15.82

80.00
2300
35.00

300

7546

171.42

29
15.82

304

Parcial SI.

18.00
18.00

Parcial SI.

8764
6328
150.92

2947
225
1340
870
3450
002
8834

453
453

Parcial 8I.

4382
3164
7546

270
115
3500
0.06

226
226

Parcial §I.

4382
31564
75486



0205000041
0221000001
0230480039
0239050000

0337010001

Rendimiento

Cédigo

0232000077

Parda

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0337010001

Rendimiento
Cadigo
0232000067
0232000068
0232000070
0232000071
0232000072
Pardda
Rendimiento
Cadigo
0147010004

0337010001
0349040033

Materiales

PIEDRA DE 3/4™(AZUL ZARANDEADA) m3 00200

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 ko) bis 0.0800

CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE u 1.0000

AGUA m3 00200
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000

07.04 FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE DE MATERIALES

gib/DIA EQ Cosio unitario directo por - gb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Materiales

FLETE TERRESTRE t 1.0000

07.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

m2/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo par : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

PEON hh 2.0000 00727
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000

07.06 SEGURIDAD, HIGUIENE Y SALUD

gib/DIA EQ. Costo unitario directo por : gb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Materiales

Elabaracion, Implementacion y Administracion del plan de Segunidad mes 5.0000

Equipos de Protecdon Individual u 180.0000

Sedalizacion Temporal de Seguridad mes 5.0000

Capaactacion en Sequndad y Salud mas 5.0000

Recursos para Respuesta ante emerpancias de Seguidad y Salud e gib 1.0000

08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

gib'DIA 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario direcio por - gb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad

Mano de Obra

PEON hh 2.0000 00193
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %®MO 3.0000

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.5000 00048

90.00
2300
90.00

3.00

7546

690,482.73

690,482.73

15.82

1.15

35,700.00

1,000.00
%0.00
300.00
2,500.00
500.00

1.28
Precio SI.

15.82

200.00

305

180
184
90.00
008
9370

226
226

Parcial SI.

690482.73

Parcial SI.

115
115

003
0.03

Parcial §/.

5,000.00
16,200.00
1,500.00
12,500.00
500.00
35,700.00

Parcial §I.

031
031

001
036
097



Parda

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0349040033

Parda
Rendimiento
Cadigo
0221000095
0232000062

0243130013
0254450074

Rendimiento

Cadigo

0147000035

0205000044
0232000078
0232000079
0239010104

08.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE PRESTAMO

gib/DIA 0.3000 EQ. 0.3000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm
08.03 SENALIZACION AMBIENTAL
uiDIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
BASE DE CONCRETO DE 0.4'04 m3
LETREROS AVISO DE TRANSITO u
PARANTES DE 0.100.10M Y MARCO DE MADERA u
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
uiDIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
ESPECIALISTA AMBIENTAL hh
Materiales
MATERIAL DIDACTICO u
MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO vie
EDICION DE IMPRESOS pat
ALQUILER DE PROYECTOR he

Coso unitario directo por : gib

Cuadrilla Cantidad
2.0000 533333
0.5000 133333

Costo unitario directo por - u
Cuadrilla Cantidad
1.0000

1.0000

1.0000
03000

Costo unitario directo por :u

Cuadrilla Cantidad

4.0000

4.0000
4.0000

4.0000
4.0000

Fecha :

3,510.39

15.00
€0.00
100.00
35.00

7,600.00

1,200.00

100.00
100.00
400.00
100.00

Parcial §I.

84373
84373

2,666 66
2,666.66

Parcial §I.

15.00
50.00
100.00
1050
185.50

Parcial S/,

4,800.00
4,800.00

40000
400.00
1,600.00
40000
2,800.00

200972018 04:50:41 pm.
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ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA DE PAVIMENTACION URBANA EN LAS
PRINCIPALES AVENIDAS DEL CRUZ DEL MEDANO - MORROPE PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD

. Objetivo General del EIA
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental, es determinar los principales

impactos ambientales generados antes, durante y después de la mejora de las avenidas del

Cruz del Médano

1.1. Autorizaciones y Permisos
Debe presentarse las autorizaciones y permisos para la ejecucion del proyecto de

infraestructura tales como:

1.1.1. Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental
- Documento que certifique que el titular del proyecto ha iniciado el tramite ante del INC
para la obtencidn del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
- Permisos y/o autorizaciones para colecta o investigacion biolégicas para el Servicio
Nacional de Area Naturales protegidas — SERNANP del Ministerio del Ambiente.
- Opinion Técnica Favorable del Servicio Nacional de Area Naturales protegidas-
SERNANP del Ministerio del Ambiente

1.1.2. Autorizacion y Permisos previos a la Ejecucion de la obra
- Autorizacion del uso de los predios para la instalaciones auxiliares
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA, otorgado por el Instituto
Nacional de Cultura (INC)
- Registro actualizado de DIGESA para la empresa Prestado de Servicios- Residuos
Solidos, EPS-RS y/o Empresa Comercializacion
- Autorizacion para los polvorines por la DISCAMEC

- Autorizacion para uso de fuentes de agua- Administracion Local del agua.
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2.Descripcion y Anélisis del Proyecto de Infraestructura

2.1.Antecedentes
El centro poblado cruz del médano - Mdrrope, carece de infraestructura, es por ello que la
municipalidad del mismo centro poblado al tener conocimiento, se dispone a realizar los
estudios técnicos necesarios, de manera que el presente estudio permite realizar propuestas
optimas y determinar el disefio econdmica y técnicamente factible.
2.2. Ubicacion Politica y Geografica
Las principales avenidas del Cruz del Médano- Morrope, se ubica en la Region
Lambayeque; en la provincia de Lambayeque, Distrito de Mdrrope a solo 47 minutos del
centro de la ciudad de Chiclayo en auto.
Los tramos a pavimentar son los siguientes:

Av. san Jose: del km 00+000.00 al km 00+915.78

Av. Real: del km 00.00.000 al km 00+915.78

Av. San Nicolés: del km 00+000.00 al km 00+626.23

Av. San Antonio: del km 00+000.00 al km 00+930.48

Av. Libertad: del km 00+000.00 al km 00+379.58

Av. Ollanta Humala: del km 00+000.00 al km 1+004.79

Calle Alfonso Ugarte: del km 00+000.00 al km 00+552.33

2.3. Caracterices Actuales
La Calles y avenidas de Cruz del Médano — Morrope actualmente se encuentran en mal
estado de transitabilidad, transcurre por terrenos de topografia plana.
2.3.1.  Descripcion de la Ruta

Se inicia en la Carretera Panamericana Norte, en zonas con viviendas y suelo afirmado.

Algunas viviendas dispersas a ambos lados de la via, siendo el relieve plano sin presencia
de restos arqueoldgicos. No existen zonas de reserva natural cercanas. En ambos lados

existen terrenos de cultivo.

Se culmina empleando con la carretera Mérrope- Cruz del Médano, con presencia de

viviendas pertenecientes a la zona de la localidad de Cruz del Médano

3. Area de influencia del Proyecto de infraestructura
3.1. El Area de influencia directa
El AID estéa referida a los calles y avenidas ubicados en ambos margenes del eje de la

carretera, asi como también las zonas agricolas.
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4. Linea base ambiental
En el area de influencia del proyecto los indicadores socio ambiental al ser monitoreas son:
aire, poblacion, agua
4.1. Métodos
La informacion secundaria se ha conseguido mediante estudios realizados en el Centro
Poblado Cruz del Médano.

4.2. Linea de base fisica

421 Clima

El clima en el Centro Poblado Cruz de Médano es desértico subtropical, caracteristico de
la costa Norte del Perd, presentandose en los meses de Diciembre a Abril, con abundante
calor con una temperatura de 31°C en el verano y templado en el invierno con una

temperatura de 16°C, presentandose en los meses de Mayo a Noviembre.

4.2.2. Hidrologia

Existen 20 estaciones meteoroldgicas en la cuenca Chancay-Lambayeque de las cuales
solo 9 funcionan, 2 pertenecen al Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
(SENAMHI) y 7 a empresas particulares, donde se registra la informacion de las
precipitaciones pluviales total mensual en mm. La estacion climatoldgica de Lambayeque
ubicada a una altitud de 18 m.s.n.m. es la m&s cercana a la ciudad de Morrope.

423. Suelos

Su evaluacion tiene como objetivo fundamental proporcionar la informacion basica sobre
las caracteristicas del area de estudio, para lo cual se ha tomado en cuenta los aspectos

mas relevantes

4.3. Linea de base Biologica (LBB)

431 Fauna

Se utilizé el método de transecto lineal, que consistié en el recorrido de una longitud
previamente determinada, en donde se registraron las especies faunisticas observadas y/o
escuchadas como evidencias directas e indirectas las huellas, las heces, los pelos y los

frutos comidos.

Para la identificacion taxonomica de las especies de aves se ha utilizado el método de
conteo de puntos, que consisti6 en el establecimiento de puntos de observacion

georreferenciados a lo largo de los transectos lineales de 500 m a ambos lados de la via.
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Cuadro N° 16: Fauna Existente En La Zona De Estudio.

CLASE NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN
Mamifero Equus Africanus Asinus Burro o asno
Mamifero Mephitidae Zorrillo
Mamifero Sciurus Vulgaris Ardilla
Mamifero Rattus Rata
Oviparo Conolophus Subcristatus Iguana
Oviparo Psammodromus Hispanicuses Lagartija
Oviparo Bufonidae Ranas
Oviparo Gryllidae Grillos
Oviparo Lepidoptera Mariposas
Oviparo Coragyps Atratus Gallinazo
Oviparo Laridae Gaviota
Mamifero Bos Taurus Vaca
Mamifero Equus Caballus Caballo
Mamifero Cavia Porcellus Cuy

Fuente: Libro Biologia 2010
Siendo los animales domestico predominantes los que componen el ganado vacuno y

caprino. Asimismo, granjas de gallinas ponedoras en anexos cercanos a Cruz del Médano.
432. Flora

La flora en el distrito no es muy variada ni abundante pese a la riqueza de sus tierras
aluviales. La zona desértica determina la pobreza de la vida vegetal y la accion destructiva
del hombre, carente de plan de reforestacion la reduce mas. Entre las principales especies

de la flora estan:

311



Cuadro N° 17: Flora Existente En La Zona De Estudio.

CLASE/FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN
Leguminosas Prosopis Pallida - SP Algarrobo
Leguminosas Bursera graveelens Palo Santo
Capparidaceae Capparis Angulata Sapote

Salicaceas Salix Humboldtiana Sauce
Anacardiaceae Schinus Molle Molle

Asteraceae Tersaria Absinthioides Péjaro Bobo
Asteréceas Fuchsia Magellanica Chilco
Magnoliopsida Verbena Officinalis Verbena
Gramineas o0 Poaceas Phragmites Australis Carrizo
Poaceae Gynerium Sagittatum Cafia Brava
Poaceae Guadua Angustifolia Cafia Huayaquil
Poaceae Oryza Sativa Arroz

Fuente: elaborado por las investigadoras

4.4. Linea de Base Socio-Econémicas (LBS).

Se llevd a cabo mediante un andlisis de la situacion actual que presenta el area de
influencia del proyecto, la cual sirve como base para la cuantificacion de los cambios
que se generen con el transcurso del tiempo, viviendose revertido de manera positiva en

la identificacion de los impactos y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

44.1. Aspectos Politicos-Administrativos.

El area de influencia del estudio comprende el distrito de Mdrrope de las provincia de

Lambayeque.

44.2. Aspecto Socio - Economico.

Segun el Censo de Poblacién y Vivienda 2007, el distrito de Morrope tiene una

poblacién de 39,174 habitantes.
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Las actividades econdmicas principales de estas poblaciones corresponden al comercio

y turismo. Los Datos Poblacionales se describen a continuacion.

Poblacion.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MORROPE:

Poblacion Censada 139,174
Poblacion Urbana 19,050
Poblacion Rural : 30,124

Poblacién Censada Hombres : 19,648
Poblacion Censada Mujeres: 19,526

Tasa de Analfabetismo de la poblacion de 15 y més afios de edad: 5.73

Porcentaje de la poblacion de 6 a 24 afios de edad con Asistencia al Sistema de

Educacion Basica Regular: 87.70

44.3. Aspecto Cultural.

Morrope pueblo de origen muchik, es un pueblo con esencia laboriosa de pesca,
agricultura, explotacion de yeso y sal y cuna de artistas alfareros, tejedoras de algodén
muchik y mate burilado, su nombre proviene de la leyenda del murrup. Fue creado como
distrito el 12 de febrero de 1821.

En Mérrope Pueblo Histérico "Tierra Milenaria de Artistas Muchik y del Yeso y la Sal",
Se encuentran las playas naturales mas limpias de la region Lambayeque, su territorio
maritimo es el mas extenso de toda la region Lambayeque, abarca desde los linderos
con el distrito de san José hasta los linderos de Bayoyar region Piura; donde se
encuentran como limite la islas lobos de afuera espacio geografico de variada diversidad

marina.

44.4. Planes de Desarrollo Urbano y Rural.
En el &mbito de estudio no hay planes de conservacion y manejo del ambiente.
Tampoco se han identificados zonas de reserva natural del Sistema Nacional de Areas
Naturales Protegidas ni restos arqueolégicos.
No se conocen Planes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y Morrope, para

esta zona.

4.5. Diagnostico Arqueoldgico
En la zona del Proyecto no se considerado este tipo de Diagnostico al no encontrarse

vestigios de culturas pre Incas e Incas, ni otro patrimonio cultural arqueologico.
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5. ldentificacion y Evaluacion de Pasivos Ambientales

Un pasivo ambiental es una obligacion, una deuda derivada de la restauracion,
mitigacién o compensacion por un dafio ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo
es considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos
ambientales naturales (fisicos y biodticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de

vida e incluso bienes publicos (infraestructura) como parques Yy sitios arqueolégicos.

El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser identificado, se limitara a los
procesos de degradacién criticos que ponen en riesgo a la via, sus usuarios, y a la
ejecucion de los trabajos de rehabilitacion y mejoramiento.

En el presente Estudio no se ha encontrado ningln Pasivo Ambiental, ya que se
considera como Pasivo Ambiental el dafio que se hace a la carretera por terceros no
identificados (material dejado por construcciones pasadas, dafio del ganado que pastean)

y el dafio que causa la carretera a terceros (dafios a canales de riego).

El pasivo ambiental del proyecto a ser recuperado, se limitara a los procesos de
degradacion criticos que ponen en riesgo la vida, sus usuarios, las areas (ecosistemas y
comunidades cercanas a derecho de vida (AID). A continuacion, se presentan algunas

situaciones no excluyentes que vienen a constituir los pasivos ambientales.

- Incremento de material particulado proveniente de los taludes que se encuentran sin
cobertura vegetal.
- Desvi6 de los cursos de canales de regadio por la construccién de la via en perjuicio

de las areas de cultivo.

5.1. Método
La metodologia de identificacion y evaluacion de los impactos ambientales aplicada en
el presente estudio, permite realizar una estimacion detallada del impacto resultante por
la construccion y operacion de la carretera sobre cada uno de los componentes
ambientales y sociales dentro de su area de influencia, basandonos en el contraste de las
acciones impactantes del proyecto con los medios fisicoquimicos, bioldgico-ecolégico,

social-cultural y operacional econémico.

El primer paso de este andlisis consiste en identificar las acciones impactantes e
impactos potenciales sobre cada uno de los componentes ambientales o sociales del area
de influencia del proyecto. Impactos potenciales son aquellos que pueden ser producidos

por las acciones impactantes del proyecto, y se distinguen de los impactos resultantes,

314



que seran aquellos que permanecen luego de implementar todas las medidas

preventivas, mitigadoras y/o compensatorias.

La identificacion de las acciones impactantes del proyecto se basa en el analisis
detallado del proyecto de ingenieria, de los métodos constructivos, de la logistica de
construccion y de las actividades de operacion.

Mientras que los componentes del medio considerados de manera general fueron los

siguientes:

Medio Fisico-quimico.
Medio Bioldgico — ecoldgico.
v Medio socioecondmico —cultural.

Una Matriz de Identificacion de Impactos fue desarrollada para establecer
correspondencia entre las acciones impactantes del proyecto y los componentes
ambientales y sociales potencialmente afectados (por ejemplo, la matriz de LEOPOLD).
La matriz es utilizada como un check-list, donde cada "celda" es sometida a una
evaluacion de las interacciones entre las acciones del proyecto y los correspondientes
componentes ambientales y sociales potencialmente afectados. El desarrollo de una
Matriz de ldentificacion de Impactos resulta en una lista amplia de los impactos
potenciales, asimismo permite identificar la interdependencia entre los impactos. Esa
interdependencia es analizada por medio de la evaluacion de la relacion de cada impacto

individual con los otros impactos.
Método de Leopol

Este método ha resultado Util en proyectos de construccion de obras. Se desarrolla una
matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las caracteristicas
particulares de cada proyecto, a partir de dos listas de chequeo que contienen acciones

proyectadas y factores ambientales susceptibles de verse modificados por el proyecto.

Se tuvo en cuenta que, la matriz de Leopold no es un sistema de evaluacion ambiental,
sino esencialmente un método de identificacion y puede ser usado como un método de
resumen para la comunicacion de resultados. Es el analisis posterior, que se haga de la
matriz, el que permitird evaluar los efectos y dar las mejores alternativas de solucion

para los mismos.

El primer paso consistio en la identificacion de las interacciones existentes, para lo cual

se tomoO en cuenta todas las actividades que pueden tener un lugar debido al proyecto.
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Se trabajé con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas que no tienen
relacion con el proyecto. Posteriormente y para cada accién, se consideraron todos los
factores ambientales que puedan ser afectados significativamente, trazando una diagonal
en las cuadriculas donde se interceptan con la accién. Cada cuadricula marcada con una

diagonal admitira dos valores:

v Magnitud: valoracién del impacto o de la alteracion potencial a ser provocada;
grado, extension o escala; se coloca en la mitad superior izquierda. Hace referencia ala
intensidad, a la dimension del impacto en si mismo y se califica del 1 al 5 de menor a

mayor, anteponiendo un signo + para los efectos positivos y — para los negativos.

v Importancia: valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, se
escribe en la mitad inferior derecha del cuadro. Hace referencia a la relevancia del
impacto sobre la calidad del medio, y a la extension o zona territorial afectada, se califica
también del 1 al 5 en orden creciente de importancia.

Una vez llenas las cuadriculas el siguiente paso consiste en evaluar o interpretar los
nameros colocados. Las sumas de columnas y filas permitieron hacer los comentarios
que acompafan al estudio. El texto que acompafia la matriz consiste en la discusion de
los impactos mas significativos, es decir aquellos cuyas filas y columnas estén sefialados
con las mayores calificaciones y aquellas celdas aisladas con numeros superiores.
Reconocemos que la objetividad no es un elemento sobresaliente de este método, ya que
se puede libremente efectuar la propia clasificacion en la escala numérica entre el 1 y el
5 y no contempla metodologia alguna para determinar la magnitud ni la importancia de
un impacto. Es por ello que la matriz fue llenada y evaluada minuciosamente tratando
de abarcar todo el conjunto de los posibles impactos.

El valor total de los impactos ambientales es -105, menos que -120, por tanto este

proyecto es ambientalmente viable.

Tabla N° 23: Valor total de impactos ambientales

Viabilidad Rango
ambiental

Viable <-120
No viable >-121

Fuente: AASTHO

v" las actividades que generan mayores impactos negativos estan durante la ejecucion
del proyecto al realizar las partidas de construccion civil explanaciones, obras de
arte y pavimentos.

v" Los factores ambientales mas importantes son: aire, ruido y salud publica.
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6. Evaluacion de Impactos
6.1. Antes de la ejecucion del proyecto
a) Expectativa de oferta de trabajo
Las actividades que necesariamente se requieren para la ejecucion de la obra generaran
expectativas de ofertas de trabajo, pero se debe tener en cuenta que el trabajo sera de forma
variable tanto en el tiempo como en funcidn, y a las partidas de construccion civil al avance
de obra.
b) Conflicto por posible ensanchamiento de la via
Se generara conflicto por el posible ensanchamiento de la via, trayendo como consecuencia
la afectacion a predios colindantes (agricolas y urbanos)
c) Conflictos por posible afectacion a terrenos
Se originara conflictos para que no se ejecute el proyecto, por que posiblemente afectara a
terrenos agricolas y urbanos
6.2. Durante la ejecucion del proyecto

A continuacion se detallan los principales ambientales identificados durante la ejecucion
del proyecto:

a) contaminacién del aire (generacion de material particulado en suspensién)

como consecuencia de las actividades desarrolladas durante la explotacion de canteras,
excavaciones, seleccién de agregados, carga de camiones y transporte a la planta u obras;
generan particulas solidas suspendidas, incorporadas al aire y formando nubes de polvo,
que pueden tener radio de afectacion variable segln las condiciones climatoldgicas de la
zona. Estas emisiones de polvo podrian afectar a la poblacion aledafia a la obra y al personal

de la obra ante una inadecuada proteccion personal.
b) contaminacion del aire (emisiones de gases contaminantes)

La operacion de las plantas de asfalto, vehiculos y equipos con motor de combustién interna
genera emision de gases producto de la combustion de derivados de petréleo, por escape o
en forma de vapores. Estas sustancias se incorporan a la atmosfera y se pueden convertir
en elementos toxicos disponibles para ala asimilacion por parte de los seres vivos y en

especial de los trabajadores y la poblacion local.

c) incremento del ruido laboral

Las actividades consideradas en la ejecucion de calles y avenidas de Cruz del Médano,

generaran emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento

317



de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remocion de
materiales, ampliacion de la rasante, etc. Es preciso mencionar que cuando los niveles
sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (dB) se comienza a generar traumas
acusticos, siendo el mas perjudicado, el personal de obra por ser mas expuesto. Cabe
sefialar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de medio decibel por afio,

como consecuencia de la contaminacion sonora si estd expuesto de manera permanente.
d) alteracion de la calidad de las corrientes superficiales de agua

Las actividades de corte y construccion de terraplenes, en aquellos tramos cercanos a los
cursos de agua, se pueden ver afectados por dichas actividades, ya que una mala disposicion
de estos materiales podria contaminar espejos de agua cercanos a la ejecucion de estos
trabajos. Rn las canteras el material suelto producto su explotacion pueden ser arrastrados
facilmente por las escorrentias hacia el curso principal de los cuerpos de agua de la zona

ya que todas las canteras es su primera etapa son de origen fluvial.
e) Modificaciones de la calidad de agua de los acuiferos

Las actividades de aprovechamiento del material de cantera favorece la lixiviacién (proceso
en que diversas sustancias de las capas superiores del suelo son disueltas y arrastradas hacia
las capas inferiores y en algunos casos hacia el agua subterraneas),generando
contaminantes hidricos que se pueden obtener en derrames del material de alimentacién
del horno (alto pH, solidos suspendidos, solidos disueltos, principalmente potasio y
sulfato), y el agua de enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el liquido
lixiviado de las areas de almacenamiento de los materiales y de eliminacion de los desechos

puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freaticas.

En la zona del patio de maquinas se puede ver alterada la calidad de las agua subterraneas
si no se toman las medidas adecuadas sobre el posible derrame de sustancias toxicas tales

como grasas, aceites y combustibles.

f) alteracion del drenaje natural

Producto de la extraccion de material durante las actividades de excavaciones y niveles, se
crearan depreciaciones y elevaciones por la acumulacién de material, modificando el

drenaje superficial debido a la creacion de barreras fisicas.
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g) modificaciones de la topografia

Durante las actividades de la construccion de pavimentacion de las principales calles y
avenidas, se tendra en cuenta realizar actividades de excavaciones, corte y relleno que
modificaran levemente la topografia del terreno. Aunque las modificaciones se dieron antes

cuando aperturaban las calles y avenidas, incluso cuando hicieron nivelaciones.
h) erosion

Como consecuencia de los trabajos de corte y relleno se podrian generar superficies
denudadas, especialmente en las areas cercanas a la plataforma de la pavimentacion de

calles ya vistas.
i) contaminacion del suelo

La calidad del suelo puede verse afectado tanto en el manejo y almacenamiento de los
materiales (particulas), como en la molienda (particulas), las emisiones durante el
enfriamiento del horno y la escoria (particulas o "polvo del horno", que son gases de
combustion que contienen mondxido (CO) y diéxido de carbono (CO2), hidrocarburos,

aldehidos, cetonas, y 6xidos de azufre y nitrégeno).

Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos de manera que se
relacionan con el manejo de los desechos, la tecnologia y sus procesos son apropiados para
la reutilizacion o destruccion de una variedad de materiales residuales, incluyendo algunos
desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la planta
sirve para tratar los suelos, neutralizar los efluentes acidos de las minas, estabilizar los

desechos peligrosos o como relleno para el asfalto.

j) demora en el transito durante la etapa de construccion

Durante la ejecucion de los trabajos de construccion de las calles ya venidas, el transito
tendran que ser interrumpidas de manera momentanea en diversos sectores de manera que
avance la obra, el mismo que causara malestar a la poblacion que recurrentemente se

traslada por el lugar, incrementando su tiempo de traslado.

k) malestar en la poblacidn local por la generacion de residuos sélidos y emision de
particulas suspendidas.

Los trabajos de movimientos de tierra y su traslado en vehiculos como la maquinaria que

se empleara para este medio generan levantamiento de polvo con ayuda del viento, de
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manera que la poblacion se ve afectada e incomoda, debido a que las particulas suspendidas

(polvo) se impregnara en sus viviendas.
[) incremento del empleo local

La etapa de construccién de la obra requerira de trabajadores principalmente de mano de
obra no calificada, de manera que incrementara la demanda laboral en la poblacion, ya que
la gran parte podré satisfacer temporalmente sus necesidades econémicas.

6.3. Después de la Ejecucion del Proyecto

En esta etapa se detallan los principales impactos ambientales identificados despues de la

ejecucion del proyecto:
a) incremento de accidente de transito

Al mejoramiento de calles y avenidas se generaran un numero de accidente debido a las
mayores velocidades que empelaran los transportistas por imprudencia y a la falta de

sefializacion.
b) incremento de flujo turistico

Al mejoramiento de esta infraestructura vial, el servicio del transporte se podria

incrementar debido al nUmero de visitantes como turistas a la zona

c) mejora de la economia laboral

El mejoramiento de la funcionalidad de las calles y avenidas pavimentadas, influiran e
mayor desarrollo del servicio de transporte, comercio y turismo, el mismo que podria
impulsar a las nuevas inversiones y la generacion de ingresos locales, incentivados también

por la posibilidad de acceder a nuevos mercados, reflejando la mejora de la economia local.
d) mejora de la actividad comercial y del servicio de transporte

El funcionamiento de la via incentivara al incremento del flujo vehicular, especialmente de
transporte pesado, asimismo, por la reduccién de costos se estimula al mayor flujo de
mercancias, propiciando ambos al desarrollo de las actividades comerciales y del servicio

de trasporte.
e) incremento del valor de predios

Al mejoramiento de las calles y avenidas, se incrementara el precio de los predios, sobre

todo para establecimientos comerciales o para viviendas.
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7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
7.1. Objetivos

Los objetivos del plan de manejo ambiental son los siguientes:

v' Establecer un conjunto de medidas preventivas, de mitigacion y/o correctivas para mejorar

y/o mantener la calidad ambiental en el area de influencia del proyecto, de tal forma que se
eviten y/o mitiguen los impactos ambientales negativos y logren en el caso de los impactos
ambientales positivos, generar un mayor efecto ambiental, tanto en el ambito local como
regional.
Lograr la conservacion del medio ambiente durante las etapas de construccion y operacion,
através del cuidado y conservacion de los recursos naturales fragiles, evitando la afectacion
de la biodiversidad de los ecosistemas de la zona de influencia del proyecto.
Incorporar al presupuesto de obra los costos que demanda la ejecucion de todas las medidas
especificadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
7.2. Componentes del plan de majo ambiental
7.2.1. Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias
7.2.1.1. Medidas de mitigacion e impactos ambientales negativos
7.2.1.1.1. Medio fisico

a) calidad del aire

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: Durante el transporte de material que se requerira para la
obra, se tendra que llevar cubierto con lonas hUmedas para evitar ser arrastras por el viento

y generar particulas suspendidas en el aire.
Se exigira el uso de protectores de las vias respiratorias a los trabajadores y maquinistas que
estén expuesto de manera directa al polvo.
Asi mismo se generaran vias alternas al ingreso de la localidad, con el fin que se pueda evitar

la resuspencion de particulas por el trafico.

IMPACTO: contaminacion del aire (emision de gases contaminantes)

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: Dotar al personal de trabajo de un adecuado equipo de
proteccidn necesario para trabajar con estos materiales (guantes, mascarillas para solventes,
botas).
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Asi mismo los equipos de motor a combustion debe estar calibrados a fin de evitar emisiones

excesivas.

% IMPACTO: Incremento del ruido laboral
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION: las maquinarias y vehiculos, deben mantener el sistema de
silenciadores en buen estado de funcionamiento, de tal forma, que se puedan disminuir los
ruidos fuertes y molestos, sobre todo cuando estos pasen cerca de las viviendas.
Proveer el equipo de proteccion personal a los trabajadores de la planta que estén expuestos
a niveles de ruido por sobre los 80 dBA (protectores auditivos).
Los limites mé&ximos permisibles para la emision de ruido, deben ser considerados.

s IMPACTO: Alteraciones de calidad de las aguas superficiales
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION: en las canteras establecen sitios adecuados para el
almacenamiento dl materia producto de la explotacion, de manera que no pueda ser
arrastrada por la corriente de agua. Asimismo los residuos sélidos y liquidos deben

adecuadamente dispuestos.

% IMPACTO: modificaciones de la calidad de aguas de los acuiferos
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION: se evitara que los combustibles sean arrojados directamente

al suelo, ya que esto puede llegar a los acuiferos de la zona y termine contaminandolos.

s IMPACTO: alteraciones de drenaje natural

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION:

Todo material empleado para el desvio temporal de aguas debera ser reacomodado dentro
del lecho del rio, inmediatamente después de finalizado el trabajo, o cuando ya no sean

necesarios para la construccion.

< IMPACTO: Modificacion de la topografia
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION:
Realizar actividades compensatorias como, favorecer el crecimiento de la cubierta vegetal
en la zona afectada y favorecer la inmigracion de las especies faunisticas
Las actividades de corte y relleno deberan limitarse al trazo de disefio de las calles y

avenidas.
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IMPACTO: erosion
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION: para evitar los procesos erosivos en los taludes de relleno
resultantes del mejoramiento del alineamiento de la carretera, se recomienda revegetar estas
superficies con especies vegetales tipicas de la zona.
IMPACTO: Contaminacion del suelo
RESPONSABLE: el constructor
MEDIDAS DE MITIGACION: el abastecimiento de combustible y las operaciones de
mantenimiento se realizaran dentro de zonas Yy talleres encomendados para este fin, de

manera que los desechos de estas actividades no contaminen el suelo.

7.2.1.1.2 Medio socioeconémico y cultural

X/
L X4

f) aspecto social

IMPACTO: demora en el transito durante la etapa de construccion

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: el concesionario debera implementar trabajos de
sefializacion temporal de obra, las cuales ayuden a controlar el transito durante las

actividades de construccion de calles y avenidas.

IMPACTO: molestia en la poblacién local por generacién de ruido y emisién de polvo
RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: los trabajos de construccion que se realizaran en el Centro
Poblado Cruz del Médano, se deberé tener un solo turno de trabajo diurno (7:00 am - :00
pm). Humedecer la zona de trabajo para evitar la emisién de polvo.

Mantener un buen estado mecéanico los vehiculos y maquinarias pesadas.

IMPACTO: posible incremento de accidentes de transito

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: habilitar rutas alternas provisionales.

En los colegios cercanos y que pueden ser afectados se impedird que la salida de los
alumnos se haga con direccion a las avenidas que estan en rehabilitacion, de tal manera
que, no afecte a la integridad fisica de los alumnos durante los trabajos de construccion.
IMPACTO: expectativas de trabajo sobredimensionadas

RESPONSABLE: el constructor

MEDIDAS DE MITIGACION: avisar anticipadamente sobre el requerimiento de trabajo

por diversos medios oficiales especificando los requisitos minimos.
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8. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental

En este programa se tomara en cuenta lo siguiente:

e Monitoreo de la calidad del aire
Se comprobara la calidad del aire, en el &rea de instalacion de las plantas de chancado de
piedra, de concreto y en las canteras)

e Monitoreo de nivel sonoro
Se realizara el monitoreo del nivel sonoro a fin de prevenir la emision de altos niveles de
ruido que puedan afectar la salud y la tranquilidad de los trabajadores de la obra, la
poblacion cercana a la obra debido al uso de equipos y maquinarias en los diversos frentes
de trabajo.

e Monitoreo de la calidad del agua

e Se monitorearan todos cursos de agua que podran verse contaminados por las labores
propias de esta etapa, principalmente por material particulado proveniente de las
actividades realizadas y por posible arrojo de residuos liquidos o solidos

8.1.1. Programa de capacitacion y educacion ambiental

Dirigido principalmente al personal de obra, a los técnicos y profesionales, todos ellos

vinculados con el proyecto vial.

Este programa, contiene los lineamientos generales de educacion y capacitacion ambiental,
gue tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia que tiene la

conservacion y proteccion ambiental del entorno de las calles y avenidas

Se trataran tres temas de importancia para el correcto desarrollo de las actividades de
construccion, entre las cuales figuran: seguridad laboral, proteccion ambiental,

procedimiento ante emergencias.

8.1.2. Programas de contingencias

Durante la etapa de construccion de las calles y avenidas, podrian presentarse situaciones
de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales, es por ello

la importancia de implementacion de un programa de contingencias

Los principales eventos identificados, para los cuales se implementara el programa de

contingencias, de acuerdo a su naturaleza son:

- Posible ocurrencia de sismos

- Posible ocurrencia de incendios
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Posible ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos
Posible ocurrencia de problemas técnicos(contingencias técnicas)
Posible ocurrencias de accidentes laborales

Posible ocurrencia de problemas sociales (contingencias sociales)

8.1.3. Programa de sefializacion ambiental
La sefializacion indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados

durante la ejecucion de las actividades de la obra

Es un conjunto de estimulos que condicionan la actuacién de un individuo. Son una
indicacion de la situacion en que el operario se puede encontrar dentro de la actividad que

va a desarrollar, de modo que se le indica cobmo debe actuar ante un riesgo determinado.

Para que la sefializacion sea efectiva, los operarios deben recibir la formacion adecuada que
les permita interpretarla correctamente.
8.1.4. Programa de liberacion de areas de concesion
Programa que seré entregado con el proyecto de ingenieria de detalle.
8.1.5. Programa de abandono de obra

La restauracion de las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecucion del proyecto cual debera
hacerse bajo la premisa que las caracteristicas finales de cada una de las areas ocupadas y/o

alteradas, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenia inicialmente.
Se debe considerar los siguientes casos:

Abandono de obra (al término de ejecucion de la obra)

Abandono del area (al cierre de operaciones de la infraestructura)

Sistema de Gestion

De acuerdo a la magnitud del proyecto, las caracteristicas de su ejecucion y el contenido del
plan de manejo ambiente, el estudio de impacto ambiental debe contener una propuesta para

la gestion del plan de manejo ambiental, teniendo en cuenta el siguiente:

Etapas: se debe tomar en cuenta las etapas en las que se ejecutara el pma, por lo que la
entidad consultora debe proponer medidas de gestidn para la etapa de construccion y para la

etapa de operaciones del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el PMA.
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RESPONSABLES: la responsabilidad de la ejecucion PMA serd de la oficina de medio
ambiente de la entidad ejecutora. Dicha oficina debe contar, por lo menos, con un
especialista ambiental y otro social, de preferencia a tiempo completo durante la ejecucién

de las actividades constructivas.
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SENALIZACION

Sefalizacién del Trafico

La presente tesis tiene como objeto dar una propuesta de sefializacion vial en el Centro Poblado
Cruz del Médano — Mdrrope, para la prevencion de los accidentes de transito.

La sefializacion es muy importante para la disminucién y prevencion de los accidentes de transito,
es por eso que ayudan a la proteccion de la integridad de los pobladores y usuarios de la via pablica,

proporcionando asi un ambiente saludable y ordenado.

Es muy importante conocer y orientar los conocimientos del lenguaje visual de las sefiales, y que
permita al usuario poder desplazarse de una forma adecuada, reduciendo accidentes de transito y
proteger la vida humana.

Para poder llevar la propuesta a una realidad para una mejora a la poblacion, es necesario conocer

y cumplir con una serie de preceptos fundamentales sin los cuales su eficacia es mas que dudosa:

a) Claridad: Debe ser presentada de forma que llame la atencion de la poblacién y en lugares que
no dé lugar a la mala interpretacion de la misma.

b) Sencillez: Debe ser comprensible para cualquier usuario capacitado para la conduccion.

c) Precision: es necesario que la informacidn que se transmita con las sefiales de transito, de forma
que el conductor disponga de un tiempo de comprension, decision y reaccion ante la advertencia
visualizada.

d) Universalidad: El usuario sea capaz de recibir la informacion independientemente de la zona,

provincia, region o pais donde se encuentre.

1.1.  Sefales Verticales
Las sefiales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por
finalidad, reglamentar el transito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o simbolos
establecidos en este Manual. Cabe mencionar que los ejemplos presentados solo tienen caracter
ilustrativo, por cuanto cada dispositivo de control que se incluya en un proyecto, debera ser
disefiado especificamente.

Dentro de las sefiales verticales, el color de fondo a utilizarse verticales serd como sigue:

d AMARILLO. Se utilizard como fondo para las sefiales de prevencion.
b) NARANJA. Se utilizara como fondo para las sefiales en zonas de ejecucion de obras de
construccién, rehabilitacion, mejoramiento, puesta a punto, y mantenimiento o conservacion

de calles y carreteras.
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AMARILLO FLUORESCENTE. Se utilizar& como fondo para todas las sefiales de
prevencion en situaciones que se requiera mayor visibilidad diurna y sefiales informativas con
contenido de prevencion.

NARANJA FLUORESCENTE. Se utilizara como fondo para todas las sefiales en zonas de
trabajo de construccidn, rehabilitacion, mejoramiento, puesta a punto, y mantenimiento o
conservacion en situaciones que se requiera mayor visibilidad diurna.

AZUL. Se utilizard como fondo en las sefiales informativas y de servicios generales.
BLANCO. Se utilizard como fondo para las sefiales de reglamentacion e informativas, asi
como para las leyendas o simbolos de las sefiales informativas y en la palabra «<PARE».
NEGRO. Se utilizara como fondo en las sefiales informativas de direccion de transito asi como
en el fondo de las sefiales de mensaje variable, los simbolos y leyendas en las sefiales de
reglamentacion, prevencion y de aviso de zonas de trabajo de construccion, rehabilitacion,
mejoramiento, puesta a punto, y mantenimiento o conservacion.

MARRON. Se utilizara como fondo para sefiales informativas de lugares turisticos, centros
de recreo e interés cultural, Sin embargo, de ser el caso se cumplird o complementara con lo
establecido en las normas sobre sefializacion del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINCETUR.

ROJO. Se utilizara como fondo en las sefiales de «<PARE», «NO ENTRE», en el borde de la
sefial «CEDA EL PASO» y para las orlas y diagonales en las sefiales de reglamentacion,
turistica. Adicionalmente se utilizard para sefiales informativas de servicios generales de
emergencia

VERDE. Se utilizard como fondo en las sefiales de informacion

AMARILLO LIMON FLUORESCENTE. Se usara para todas las sefiales preventivas en
zonas escolares, académicas, centros hospitalarios, centros deportivos, centros comerciales,
estaciones de bomberos, etc.

ROSADO FLUORESCENTE. Se usara para sucesos o incidentes de emergencias que afecten

la via.

Asimismo las sefiales verticales son colocadas sobre postes u otros dispositivosanalogos
destinados a informar a la poblacion mediante palabra o simbolos, avisar de un peligro en
la via, informar sobre la proximidad de poblaciones, distancias, direccién, rutas, destinos,
centro de recreo, lugares turisticos y culturales.
Las sefiales verticales se clasifican en:

a) Senfales reguladores o de reglamentacion

b) Sefiales preventivas

c) Senfales informativas
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1.1.1. Sefales Reglamentarias

El objetivo de esta sefializacion es poder notificar a los pobladores de la via de las
limitaciones, prohibiciones o restricciones que imponen las ordenanzas de transito sobre
el movimiento vehicular, ya que su incumplimiento conlleva a una sancion

correspondiente.

Son las que informan al usuario del camino, estas sefiales reglamentarias incluyen sefiales
que regulen movimientos, velocidades, paradas, posiciones o estacionamiento de

vehiculos.

En sefiales de reglamentacion y de prevencion, las leyendas inscritas en ellas, asi como
las contenidas en los letreros o placas que las complementan, deben estar en letras

mayusculas cuando no se especifique el uso de letras minusculas en este capitulo.
11.1. Tamafio

El tamafio de las sefiales de reglamentacion y prevencion seran determinadas en base a la
velocidad méxima de operacion, ya que ésta determina las distancias minimas a las que

la sefial deba ser vista y leida.
11.2. Simbolos

Los simbolos disefiados deberan ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el presente
Manual.

1.1.3.  Visibilidad y retro reflexion

Las sefiales deben ser visibles durante las 24 horas del dia y bajo toda condicion climatica,

asegurando una adecuada retro reflexion.

La retro reflexion es una propiedad de la sefial que debe mantenerse en igualdad de
condiciones durante la noche o en condiciones de baja luminosidad por efecto de las luces
de los vehiculos, ya que una parte significativa de la luz que refleja retorna hacia la fuente

luminosa

1.1.4. Ubicacion
Para asegurar la eficacia de una sefial, su localizacion debe considerar:

a. Distancia entre la sefial y la situacion a la cual ésta se refiere (ubicacion longitudinal).
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b. Distancia entre la sefial y la calzada (ubicacion lateral).
c. Altura de la sefial.
d. Orientacion del tablero de la sefial.

1.1.4.1. Ubicacion Longitudinal

La ubicacion longitudinal de la sefial debe posibilitar que un usuario que se desplaza a
una velocidad méaxima permitida en la via, tenga tiempo de percepcion y reaccion para
efectuar las acciones para una adecuada operacion. En general una sefial debera cumplir

con lo siguiente:

a. Indicar el inicio o fin de una restriccion o autorizacién, en cuyo caso la sefial debe

ubicarse en el lugar especifico donde esto ocurre.

b. Advertir o informar sobre condiciones de la via o de acciones que se deben o pueden

realizar méas adelante.

La ubicacion longitudinal de la sefial, esta en funcidn a las siguientes distancias que se

indican a continuacion:

a. Distancia de visibilidad minima
b. Distancia de legibilidad minima
c. Distancia de lectura

d. Distancia de toma decision

e. Distancia de maniobra

1.1.4.2. Ubicacion Lateral

La ubicacion lateral de las sefiales debe ser al lado derecho de la via, fuera de las bermas
y dentro del cono de atencion del usuario; sin embargo, cuando existan movimientos
vehiculares complejos, tales como vias de un sentido con dos o mas carriles, tramos con
prohibicion de adelantamiento, o dificultad de visibilidad, podra instalarse una sefial

similar en el lado izquierdo con fines de mejorar la seguridad vial.

En zonas rurales, la distancia del borde de la calzada al borde proximo de la sefial, con
excepcion de los delineadores, debera ser como minimo 3,60 m. para vias con ancho de
bermas inferior a 1,80 m., y de 5,00 m. para vias con ancho de bermas iguales o mayores
al1,80m.
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1.1.4.3. Altura

La altura de la sefial debe asegurar su visibilidad. Por ello, para su definicién es
importante tomar en consideracion factores que podrian afectar dicha visibilidad tales
como la altura de los vehiculos, geometria horizontal y vertical de la via, o la presencia
de obstaculos.

En zonas rurales, la altura minima permisible serd de 1,50 m., entre el borde inferior de
la sefial y la proyeccion imaginaria del nivel de la superficie de rodadura (calzada). En
caso de colocarse més de una sefial en el mismo poste, la indicada altura minima

permisible de la Gltima sefial, sera de 1,20 m.

En zonas urbanas, La altura minima permisible sera de 2,00 m. entre el borde inferior de
la sefial y el nivel de la vereda. Las sefiales elevadas en zonas rurales o urbanas (porticos
0 tipo bandera), seran instaladas a una altura libre minima de 5,50 m., entre el borde
inferior de la sefial y la superficie de rodadura de la via (calzada). En caso de colocarse
en puentes o taneles, estaran ubicadas de 5.50 m 5.50 m 5.50 m Manual de Dispositivos
de Control del Tréansito Automotor para Calles y Carreteras Aprobado por R.D. N° ----
2016- MTC/14 de  de 2016 Pagina 24 manera tal que el borde inferior de la sefial esté

como minimo a 20 cm. por encima del galibo del puente o tanel.
1.1.4.4. Orientacion

Cuando un haz de luz incide perpendicularmente en la cara de una sefial, se produce el
fenomeno denominado “reflexion especular” que deteriora su nitidez. Para minimizar
dicho efecto, se debe orientar la sefial levemente hacia afuera, de modo tal que la cara de
ésta y una linea paralela al eje de la calzada, formen un angulo menor o mayor a 90° como
se muestra en la Figura N° Cuando la sefial esta ubicada a 10 m. o mas de la linea del

carril

1.1.5. Clasificacion
Se clasifican en sefiales de:
a. Prioridad
b. Prohibicion
e De maniobras y giros

e De paso por clase de vehiculo

e Otras
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a)

b)

c. Restriccion
d. Obligacién
e. Autorizacion

Sefiales de Prioridad

Son aquellas que regulan el derecho de preferencia de paso, y son las dos siguientes:

e (R-1) SENAL DE PARE
e (R-2) SENAL DE CEDA EL PASO

La sefial (R-1) PARE dispone que el conductor de un vehiculo se detenga antes de cruzar una
interseccion, y debiendo determinarse su ubicacion de acuerdo al estudio de ingenieria vial
antes indicado, puesto que su uso indiscriminado puede afectar negativamente a su credibilidad,

y en lugar de ayudar a la seguridad vial en una interseccidn puede generar inseguridad.

La sefial (R-2) CEDA EL PASO dispone que el conductor de un vehiculo que circula por una
via de menor prioridad, (via secundaria o auxiliar) permita el paso de otro vehiculo que circula
por una via de mayor prioridad (via principal). Su ubicacion esta en funcion de la visibilidad
del que circula por la via de menor prioridad y la distancia necesaria para ceder el paso antes

de entrar a una interseccion. En caso contrario, debe emplearse la sefial (R-1) PARE.

Sefiales de Prohibicion

Se usan para prohibir o limitar el transito de ciertos tipos de vehiculos o determinadas
maniobras. Se representa mediante un circulo blanco con orla roja cruzado por una diagonal
también roja, descendente desde la izquierda formando un &ngulo de 45° con la horizontal. La
sefial (R-28) NO ESTACIONAR NI DETENERSE es una excepcion en la cual hay dos

diagonales.
b.1) Sefiales de prohibicion de maniobra y giros
Son las que prohiben ciertas maniobras y giros, cuya relacién se indica a continuacion

e (R-4) SENAL DE NO ENTRE

e (R-6) SENAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA IZQUIERDA

e (R-6A) SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA CON LUZ ROJA
e (R-8) SENAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA DERECHA

e (R-8A) SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA CON LUZ ROJA
e (R-10) SENAL DE PROHIBIDO VOLTEAR EN “U”
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e (R-12) SENAL DE PROHIBIDO CAMBIAR DE CARRIL
e (R-16) SENAL DE PROHIBIDO ADELANTAR

b.2) Sefales de prohibicién de paso por clase de vehiculos
Son las que prohiben de paso por clase de vehiculo, cuya relacion se indica a continuacion:

e (R-17) SENAL DE PROHIBIDO CIRCULACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
e (R-19) SENAL DE PROHIBIDO CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

e (R-22) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS.

e (R-22A) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE TRICICLOS

e (R-23) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE MOTOCICLETAS.

e (R-24) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

e (R-25) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE VEHICULOS DE TRACCION
ANIMAL.

e (R-25A) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE CARRETILLAS MANUALES.

e (R-25B) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION ECUESTRE.

e (R-25C) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE BUSES.

e (R-25D) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE CUATRIMOTOS.

e (R-45) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE
TRES RUEDAS MOTOTAXIS
(R-45A) SENAL PROHIBIDO CIRCULACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE
TRES

¢) Senales de restriccion

Se usan para restringir o limitar el transito vehicular debido a caracteristicas particulares de la
via. En general, estan compuestas por un circulo de fondo blanco y orla roja en el que se inscribe

el simbolo que representa la restriccion o limitacion, cuya relacion se indica a continuacion:

e (R-11) SENAL DE CIRCULACION EN AMBOS SENTIDOS.

e (R-11A) SENAL DE CIRCULACION EN TRES CARRILES, UNO EN
CONTRAFLUJO.

e (R-11B) SENAL DE CIRCULACION EN TRES CARRILES, DOS EN CONTRAFLUJO.
e (R-30) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 40 km/h.

e (R-30) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA 100 km/h.

e (R-30B) SENAL VELOCIDAD MINIMA PERMITIDA 60 km/h.

e (R-30C) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA DE SALIDA 50 km/h.
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e (R-30D) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA PARA CAMION 80 km/h.
e (R-30E) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA PARA BUS 90 km/h.

o (R-30F) SENAL VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA EN CURVA 40 km/h.

e (R-30G) SENAL VELOCIDAD MAXIMA SEGUN TIPO DE VEHICULO.

e (R-31) SENAL PESO MAXIMO PERMITIDO POR EJE.

e (R-32) SENAL PESO MAXIMO BRUTO PERMITIDO POR VEHICULO.

e (R-33) SENAL LARGO MAXIMO PERMITIDO.

e (R-35) SENAL ALTURA MAXIMA PERMITIDA.

- (R-36)

d) Sefales de Obligacion

Se usan para indicar las obligaciones que deben cumplir todos los conductores. En general,
estan compuestas por un circulo de fondo blanco y orla roja en el que se inscribe el simbolo que

representa la obligacion, cuya relacién se indica a continuacion:

e (R-3) SENAL DE DIRECCION OBLIGADA.
e (R-5) SENAL DE GIRO SOLAMENTE A LA IZQUIERDA.

e (R-5-1) SENAL CARRIL EXCLUSIVO PARA VOLTEO OBLIGADO A LA
IZQUIERDA.

e (R-5-2) SENAL CARRIL PERMITIDO PARA VOLTEO Y PARA SEGUIR DE
FRENTE

e (R-5-3) SENAL CARRIL EXCLUSIVO PARA VOLTEO OBLIGADO Y CARRIL
DE VOLTEO CON SEGUIR DE FRENTE

e (R-5-4) SENAL VOLTEO A LA IZQUIERDA EN AMBOS SENTIDOS
e (R-7) SENAL DE GIRO SOLAMENTE A LA DERECHA

e (R-9) SENAL DE GIRO SOLAMENTE EN “U”

e (R-14) SENAL DE CIRCULACION OBLIGATORIA

e (R-14A) SENAL DE TRANSITO EN UN SENTIDO

e (R-14B) SENAL DE TRANSITO EN AMBOS SENTIDOS

e (R-18) SENAL DE VEHICULOS PESADOS A LA DERECHA

e (R-20) SENAL PEATONES DEBEN CIRCULAR POR LA IZQUIERDA
e (R-37) SENAL CONTROL

e (R-40) SENAL CIRCULACION CON LUCES BAJAS

e (R-47) SENAL PARADERO
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o (R-48) SENAL ZONA DE CARGA Y DESCARGA

o (R-49) SENAL MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

e (R-50) SENAL PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO

e (R-42) SENAL CICLOVIA

e (R-42A) SENAL CICLOVIA “CONSERVE LA DERECHA”

e (R-42B) SENAL CICLOVIA “OBLIGATORIO DESCENDER DE LA BICICLETA

e (R-42C) SENAL CICLOVIA “CIRCULACION NO COMPARTIDA BICICLETA —
PEATON”

e (R-43) SENAL USO OBLIGATORIO DE CADENAS
e (R-34) SENAL CIRCULACION SOLO DE BUSES.
e (R-54) SENAL SOLO MOTOCICLETAS

e (R-54A) SENAL SOLOS CIRCULACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE
TRES RUEDAS MOTOTAXIS

e (R-54B) SENAL SOLOS CIRCULACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE
TRES RUEDAS MOTOCARGA

e (R-55A) SENAL VIiA SEGREGADA PARA BUSES

e (R-55B) SENAL ViA SEGREGADA PARA BUSES

e (R-56) SENAL SOLO TRANSPORTE PUBLICO

e (R-58A) SENAL VIA SEGREGADA MOTORIZADOS-BICICLETAS

e (R-58B) SENAL ViA SEGREGADA MOTORIZADOS-BICICLETA

e) Sefiales de autorizacion

Se caracterizan por estar compuestas por un circulo de fondo blanco y orla verde en el que se
inscribe el simbolo que representa la autorizacion. La orla verde constituye una excepcion
dentro de las sefiales de reglamentacion, precisando en el caso de la sefial de Zona de
Estacionamiento de Taxis, se mantiene con el circulo de fondo blanco y orla roja. A

continuacion:

e (R-62) SENAL ESTACIONAMIENTO SOLO TAXIS
e (R-64A) SENAL PERMITIDO GIRAR CON LUZROJA
e (R-64B) SENAL PERMITIDO GIRAR CON LUZROJA
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1.16. Senales Preventivas

Las sefiales preventivas informan al usuario sobre la existencia de peligros en la via.
Posteriormente los conductores tomen las precauciones del caso, pudiendo reducir la velocidad

o realizar maniobras para su propia seguridad

1.1.6.1. Caracteristicas

a) Color

Son de color amarillo en el fondo y negro en las orlas, simbolos, letras y/o nimeros; las

excepciones a estas reglas son:

e (P-55) Seméforo (amarillo, negro, rojo y verde)

e (P-58) Prevencion de pare (amarillo, negro, rojo y blanco)

e (P-59) Prevencion de ceda el paso (amarillo, negro, rojo y blanco)

o (P-46), (P-46A) y (P-46B) para ciclistas; (P-48), (P-48A) y (P-48B) para peatones; (P-
49), (P-49A) y (P-49B) para cruce escolar; y (P-50)

Estas sefiales las encontramos de color amarillo, en forma de rombo con su figura de color

negro que indican de la existencia de peligro.
b) Ubicacion

Deben ubicarse de tal manera, que los conductores tengan el tiempo de percepcion-
respuesta adecuado para percibir, identificar, tomar la decision y ejecutar con seguridad la
maniobra que la situacion requiere. La distancia desde la sefial preventiva al peligro que
ésta advierte debe ser en funcion de la velocidad limite o la del percentil 85, de las
caracteristicas de la via, de la complejidad de la maniobra a efectuar y del cambio de

velocidad requerido para realizar la maniobra con seguridad.

Sefales preventivas por caracteristicas de la superficie de rodadura

Previenen a los conductores de la proximidad de irregularidades sucesivas en la superficie
de rodadura de la via, las cuales pueden causar dafios o desplazamientos que afecten el
control de los vehiculos. Deben removerse una vez concluya las condiciones que obligaron
su instalacion. También se utilizara para prevenir la proximidad de reductores de velocidad

tipo sonorizadores, bandas sonoras y otros.
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A continuacion se indica la relacion de las indicadas sefiales:

(P-31) SENAL FINAL DE VIiA PAVIMENTADA

(P-31A) SENAL FINAL DE VIA

(P-33A) SENAL PROXIMIDAD REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO
(P-33B) SENAL UBICACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO
(P-34) SENAL PROXIMIDAD DE BADEN

(P-34A) SENAL UBICACION DE BADEN

1.1.7. Sefales informativas

Tienen como propdsito guiar a los usuarios y proporcionarles informacién para que puedan

llegar a sus destinos en la forma méas simple y directa posible. Ademés proporcionan

informacion relativa a distancias a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes

de rutas, nombres de calles, lugares de interés turistico, y otros.; en particular se utilizar

para informar sobre:

Enlaces con otras vias

Pistas para cada destino

Direcciones hacia distintas calles

Inicio de la salida a otras vias

Distancias a que se encuentran los destinos
Nombre de rutas y calles

Servicios y lugares de atractivo turistico

Nombre de ciudades , rios , puentes, calles , parques y otros

1.1.7.1. Formay Color
Las sefiales informativas tienen forma rectangular. En general, sus leyendas, simbolos
son de colocar blanco, en excepciones de las sefiales para autopistas que son de color

azul, y para las vias convencionales de color verde.

Las sefiales deberan colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente:

d Zona Rural: La distancia del borde de la calzada al borde proximo de la sefial no deberéa ser

b)

menos de 1.20m ni mayor de 3.0 m. La altura entre el borde inferior de la sefial y la

superficie de rodadura fuera de la berma sera de 1.50 m.

Zona Urbana: la distancia del borde de la calzada al borde proximo de la sefial no debera

ser menos de 0.60 m. La altura minima permisible entre el borde inferior de la sefial y el

nivel de la vereda no serd menor de 2.10m
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2. Marcas en el Pavimento

Las marcas en el pavimento o marcas viales consisten en lineas (longitudinales, transversales y

de estacionamiento), flechas, palabras, letras, cifras y figuras pintadas sobre la calzada.

Una marca vial es aquella guia 6ptima situada sobre la superficie de la calzada que se construye
con pintura. En estos casos sirve como suplemento a las sefiales y seméaforos en el control del

transito.

Las lineas en pavimento solo podrén ser disefiadas por la autoridad competente segun las

normas que establece el Manual.

Las marcas longitudinales proporcionan al conductor la distancia de visibilidad; las flechas y
simbolos las indicaciones u obligaciones oportunas (giros, stop ceda el paso) y otros tipos de

simbolos, que dan una clara e inmediata reaccion al cerebro.

La mayoria de las marcas en pavimentos son de color blanco aunque se emplean tambiénotros

colores, dentro de eso se clasifican en:

a) Permanentes : color blanco

b) Temporales : color amarillo

2.1.  Clasificacion
Las marcas en pavimentos se clasifican en:

» Marcas en pavimento
1. Linea Central
Linea de Carril
Marcas de prohibicion de alcance
Linea de borde de pavimento
Lineas canalizadoras del transito
Marcas de aproximacion de obstaculos
Demarcacion de entradas y salidas de autopistas

Lineas de parada

© © N o g &~ w DD

Marcas de paso peatonal
10. Aproximacion de cruce a nivel
11. Estacionamiento de vehiculos

12. Letras y simbolos
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» Marcas en los obstaculos
1. Obstaculos en la via

2. Obstaculos fuera de la via

» Demarcadores reflectores
1. Demarcadores de peligro

2. delineadores

2.1.1. Marcas en el Pavimento

A) Linea Central

En el caso de una calzada de dos carriles de circulacion del transito en ambos sentidos, se
utilizara una linea discontinua cuando es permitido cruzar y cuyos segmentos seran de 4.50
m de longitud espaciados 7.50 m en carreteras; en la ciudad serd& de 3m y 5m

respectivamente.

Se recomienda el marcado de la linea central en todas las calzadas de dos o mas carriles de
circulacién que soportan transito, cuyo volumen de transito sea significativo y cuando la

incidencia de accidentes lo ameriten.

B) Lineade Carril

Son utilizadas para para separar los carriles de circulacion que transitan en la misma

direccion, estas deben usarse:

- Entodas las autopistas, carreteras, avenidas de maltiples carriles de circulacion
- Enlugares de congestion del transito en que es necesario una mejor distribucion del

espacio a las trayectorias de los vehiculos

Las lineas de carril son discontinuas, de ancho 0.10m — 0.15m, de color blanco y cuyos
segmentos seran de 5.00m de longitud espaciadas por 3.00m este es el caso de las zonas

urbanas
C) Marcas de Prohibicién de Alcance

El marcado de las lineas prohibe adelantar, tiene por objeto sefialar aquellos tramos del
camino cuya distancia de visibilidad es tal que no permita al conductor efectuar con gran

seguridad la maniobra de alcance y pasé a otro vehiculo.
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Posteriormente la visibilidad en una curva vertical es la distancia que un objeto a 1.20 m de
la superficie del pavimento puede ser vista desde otro punto a 1.20 m sobre la superficie del

pavimento.

Las zonas donde la distancia de visibilidad es igual o menor que la numeracion abajo
sefialada para valores predominantes de velocidades 85 Percetil o Velocidad Directriz deben

ser demarcadas.

Cuadro N° 18: Velocidad directriz / Distancia minima de visibilidad para adelantar (m)

VELOCIDAD DIRECTRIZ (km/h) DISTANCIA DE VISIBILIDAD (m)
40 150
60 180
80 250
100 320
120 400

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)

Se utilizara una linea continua paralela a la linea central, espaciada 0.10m hacia el lado
correspondiente al sentido del transito que se esta regulando; de ancho 0.10m y de color

amarillo.

Antes del inicio de la linea continua, existira una zona de preaviso variable entre 50m (V< 60
km/h) y 100m (VV>60km/h) donde la linea discontinua estara constituida por segmentos de 3.00

m de longitud espaciados de 1.00 m respectivamente para zonas urbana

D) Linea de Borde de Pavimento

Estas se utilizan para demarcar el borde del pavimento a fin de facilitar la conduccion del
vehiculo, posteriormente durante la noche y en zonas de condiciones climaticas severas; debera

ser linea continua de 0.10m de ancho de color blanco.

E) Linea de Pare

Estas se usaran tanto en zonas urbanas donde se deberd indicar al conductor la

localizacion exacta de la linea de parada del vehiculo de acuerdo a lo indicado.

La linea “PARE” deberd pintarse paralelamente y a una distancia anterior al “paso
peatonal” de 1.00 m; en el caso que no existiera el marcado de “paso peatonal” a una

distancia minima de 1.50m de la esquina més cercana a la via que se cruza
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Se usa el marcado de la calzada con la linea de “PARE” conjuntamente con la sefal de

“PARE”, ambas deberan coincidir en cuanto a localizacion.
F) Demarcacién de Palabras y Simbolos

Las demarcaciones de palabras y simbolos sobre el pavimento se usaran para guiar, advertir

y regular el transito automotor.

El disefio de las letras y simbolos, adoptaran la forma alargada en direccidon del movimiento
del transito vehicular debido al Angulo desde el cual son vistas por el conductor que se

aproxima

Deben utilizarse tamafios de letras y simbolos no menores de 2.00 m, si el mensaje es mas
de una palabra, se debe leer hacia arriba, es decir; la primera palabra se debe encontrar

primero que los demaés.
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PLANO EN PLANTA
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PLANO CALICATAS
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UBICACION DE SENALES PREVENTIVAS,
REGLAMENTARIAS Y DE INFORMACION GENERAL
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