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RESUMEN 

En la presente investigación, se analizó las propiedades físico-mecánicas en 

muestras de mezcla asfáltica en frío, las cuales se elaboraron con emulsión 

asfáltica en frío, comparando los resultados con los parámetros mínimos 

establecidos por la normativa vigente dada por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción de carreteras (EG-2013); dándose también un 

análisis comparativo de precios unitarios entre la alternativa estudiada de 

mezcla asfáltica en frío con emulsión catiónica y una muestra convencional 

de mezcla asfáltica en caliente, siendo la más extendida en uso actualmente; 

con el fin de reforzar nuestra propuesta de conveniencia en la aplicación de 

carpetas asfálticas en frío con fines de pavimentación. 

Palabras clave: mezcla asfáltica, consiste en un agregado de asfalto 

y materiales minerales que se mezclan juntos, se extienden en capas y 

se compactan. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the physical-mechanical properties of cold 

asphalt mix samples were analyzed, which were made with cold asphalt 

emulsion, comparing the results with the minimum parameters established 

by current regulations given by the Ministry of Transport and 

Communications. in the Highway Manual: General Technical Specifications 

for Highway Construction (EG-2013); giving also a comparative analysis of 

unit prices between the studied alternative of cold asphalt mix with cationic 

emulsion and a conventional sample of hot asphalt mix, being the most 

widespread in use today; in order to reinforce our convenience proposal in 

the application of cold asphalt binders for paving purposes. 

Keywords: asphalt mix, consists of an aggregate of asphalt and mineral 

materials that are mixed together, spread in layers and compacted. 




