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      Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia del 

corcho granulado en las propiedades físicas, térmicas y mecánicas del bloque de 

concreto. Se realizaron los ensayos al prototipo de bloque de concreto elaborado 

de manera artesanal y con sustitución de arena por corcho granulado en 3% y 

5%. Para la Absorción, los grupos presentaron valores promedio de 9.47, 8.23 

y 9.37%, los valores de densidad presentaron un aumento a medida que se 

aumentaba el porcentaje de corcho llegando a una densidad de 2088.77 kg/m3 

para el grupo BC5, para el caso del Contenido de Humedad, los valores fueron 

disminuyendo desde 13.67% del BP, 11.87% para BC3 y finalmente 9.23% para 

BC5. La resistencia a la compresión presentó variaciones de aumento y disminución 

siendo los resultados de 19.53 kg/cm2 para el grupo BP, 23.10 kg/cm2 para el grupo 

BC3 y 16.21 kg/cm2 para el grupo BC5. Finalmente, para el ensayo de 

conductividad térmica, los resultados disminuyeron según lo esperado siendo 0.387 

w/m°k, 0.3164 w/m°k y 0.3036 w/m°k para los grupos BP, BC3 y BC5 

respectivamente. Con estos resultados procesados con el SPSS, se concluye que la 

aplicación de corcho tiene una influencia significativa en el bloque de concreto. 

Palabras clave: Bloque de Concreto, Corcho, Propiedades Físicas, Propiedades 

Mecánicas y Propiedades Térmicas. 
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      Abstract

The purpose of this research is to determine the influence of granulated cork on the 

physical, thermal and mechanical properties of the concrete block. The tests were 

carried out on the prototype of a concrete block made in an artisanal way and with the 

substitution of sand for granulated cork at 3% and 5%. For the Absorption, the groups 

presented average values of 9.47, 8.23 and 9.37%, the density values presented an 

increase as the percentage of cork increased, reaching a density of 2088.77 kg/m3 for 

the BC5 group, for the case of the Moisture Content, the values were decreasing from 

13.67% of the BP, 11.87% for BC3 and finally 9.23% for BC5. The compressive 

strength presented variations of increase and decrease, with the results being 19.53 

kg/cm2 for the BP group, 23.10 kg/cm2 for the BC3 group and 16.21 kg/cm2 for the 

BC5 group. Finally, for the thermal conductivity test, the results decreased as 

expected, being 0.387 w/m°k, 0.3164 w/m°k and 0.3036 w/m°k for the BP, BC3 and 

BC5 groups respectively. With these results processed with SPSS, it is concluded that 

the application of cork has a significant influence on the concrete block. 

Keywords: Concrete Block, Cork, Physical Properties, Mechanical Properties and 

Thermal Properties. 


