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PRESENTACIÓN 
  
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Efecto de la 

theobroma cacao en la adsorción del hierro del agua del río Moche, 2017” con la 

finalidad de determinar el efecto del carbón activado de la theobroma cacao en la 

adsorción del hierro variando el tiempo y la granulometría, del agua del río Moche. 

El primer capítulo de esta investigación es la introducción en la cual se encuentra 

la realidad problemática, trabajos previos referidos a la problemática, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis, y los 

objetivos de la investigación. El segundo capítulo se titula metodología en el que 

se describe el diseño de investigación, las variables dependiente e independiente, 

la población y muestra, las técnicas de instrumentos de recolección de datos y su 

validez, los métodos de análisis de datos. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, en 

el cuarto capítulo se mencionan las discusiones respectivas, en el quinto capítulo 

se presentan las conclusiones luego de obtener los resultados, en el sexto 

capítulo se presentan las recomendaciones. Y por último en el séptimo capítulo se 

da a conocer las referencias bibliográficas y anexos.  

  

 

 

 

 

La autora.   
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 RESUMEN     

 
Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la 

theobroma cacao en la adsorción de hierro de la muestra tomada del agua del río 

Moche, según las variables a cuatro diferentes tamaños de granulometría del 

carbón (20, 50, 70 y 100 mesh) y cuatro diferente tiempos de residencia (30, 60, 

90 y 120 minutos). Con la prueba inicial en la muestra de agua del río Moche se 

obtuvo 2.66 ppm de concentración de hierro. Luego se tomó 1 gr de cada tamaño 

de carbón activado y cada una se agitó en 100 ml de muestra de agua por cada 

tiempo determinado.  

 

Después  de haber realizado los análisis el mejor resultado fue de 0.11 ppm de 

concentración de hierro en al agua del río Moche, el carbón activado de la 

theobroma cacao si tuvo efecto en la adsorción de hierro, pues el mayor 

porcentaje para la adsorción de hierro mediante el tiempo fue de 90.1 con 120 

minutos y mediante el tamaño de carbón activado el mayor porcentaje fue de  

69.51 con una granulometría de 100 mesh. 

 

PALABRAS CLAVES: carbón activado, theobroma cacao, concentración de 

hierro, agua del río moche, adsorción, tiempo de residencia, tamaño de granulo. 
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ABSTRACT 

This investigation was carried out with the objective of determining the effect of 

theobroma cacao on the adsorption of iron from the sample taken from the water 

of the Moche river, according to the variables at four different sizes of 

granulometry of the coal (20, 50, 70 and 100 mesh ) and four different residence 

times (30, 60, 90 and 120 minutes). With the initial test in the water sample of the 

Moche River, 2.66 ppm of iron concentration was obtained. Then, 1 g of each size 

of activated charcoal was taken and each was stirred in 100 ml of water sample for 

each determined time. 

 

After having performed the analysis, the best result was 0.11 ppm of iron 

concentration in the water of the Moche river, the activated carbon of theobroma 

cacao if it had an effect on the adsorption of iron, since the highest percentage for 

the adsorption of iron by the time was 90.1 with 120 minutes and by the size of 

activated carbon the highest percentage was 69.51 with a granulometry of 100 

mesh. 

 

KEYWORDS: activated carbon, theobroma cacao, iron concentration, moche river 

water, adsorption, residence time, granule size. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


