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IX 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad, estudiar el efecto de la velocidad de agitación 

y la concentración de cobre impregnado en carbón activado a base de semilla de palta 

(Persea americana); como una alternativa de solución mucho más económica, eficiente y 

amigable con el medio ambiente, para el tratamiento de agua para consumo humano con 

altas concentración de nitritos. En el desarrollo de la investigación se aplicó un diseño 

bifactorial, donde la población consistió en la preparación de una solución de nitrito de 

sodio a 10 ppm, para posteriormente trabajar con muestras de 200 mL, y aplicar los 

tratamientos; de esta manera los resultados que se obtuvieron al aplicar los diferentes 

tratamientos fueron procesados por el método estadístico ANOVA y la prueba post hoc 

Tukey con la finalidad de validar los datos. 

La determinación del porcentaje de impregnación de cobre se realizó mediante el método 

de absorción atómica, mientras que los resultados de la remoción de nitritos, fueron 

mediante el método de espectrofotometría UV; logrando de esta manera la remoción de 

hasta 93.33 % de nitritos presentes en la solución acuosa a concentración de 10 ppm con un 

tiempo de residencia de 90 minutos. 

 

 

Palabras claves: Impregnación de cobre, remoción de nitritos, carbón activado a base de 

semilla de palta, velocidad de agitación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 

 

The purpose of the present investigation was to study the effect of the speed of acceleration 

and the concentration of impregnated copper in activated carbon based on avocado seed 

(Persea americana); as an alternative solution much more economical, efficient and 

friendly with the environment, for the treatment of water for human consumption with 

concentration of nitrites. In the development of the research, a two-factor design was 

applied, where the population consisted in the preparation of a sodium nitrite solution in 10 

ppm, to subsequently work with 200 ml samples, and apply the treatments; In this way, the 

results obtained by applying the different treatments processed by the ANOVA statistical 

method and the Tukey post hoc test in order to validate the data. 

The percentage of copper impregnation was determined by the atomic absorption method, 

while the results of the nitrite removal were by means of the UV spectrophotometry 

method; In this way, the removal of up to 93.33% of nitrites present in the solution at a 

concentration of 10 ppm with a residence time of 90 minutes was achieved. 

 

 

 

Keywords: Copper impregnation, nitrite removal, activated carbon based on avocado seed, 

agitation speed
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