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PRESENTACIÓN 
 

Distinguidos miembros del Jurado: 
 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de la estructura del 

pavimento flexible de la carretera Chimbote - Cambio Puente, tramo calle Angamos 

hasta el km 9+000 - propuesta de solución - 2018” con la finalidad de evaluar el 

estado de la estructura del pavimento flexible de la carretera en estudio y se 

encuentra desarrollado en los siguientes capítulos: 

 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, conformada por la realidad problemática, los 

trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 

justificación del estudio y los objetivos. 

CAPÍTULO II: MÉTODO, contiene el diseño de investigación, las variables, la 

operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los 

aspectos éticos. 

CAPÍTULO III: RESULTADOS, se detalla el estudio de tráfico e identificación de las 

patologías y los resultados de laboratorio respecto a las propiedades físico- 

mecánicas de la estructura del pavimento flexible de la carretera en estudio. 

 
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN, se analiza y se discute los resultados obtenidos con 

las normas técnicas vigentes. 

 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, los cuales están directamente relacionados con 

los objetivos específicos. 

 
CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES, se plantearon nuevas ideas para 

complementar la investigación. 

 
CAPÍTULO VII: PROPUESTA, se detalla el diseño de la nueva estructura del 

pavimento flexible de la carretera Chimbote – Cambio Puente, tramo calle Angamos 

hasta el Km 9+000. 
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RESUMEN 
 

La presente tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE LA CARRETERA CHIMBOTE - CAMBIO PUENTE, TRAMO CALLE 

ANGAMOS HASTA EL KM 9+000 - PROPUESTA DE SOLUCIÓN - 2018”; tuvo 

como objetivo evaluar la estructura del pavimento flexible de la carretera Chimbote- 

Cambio Puente, tramo calle Angamos hasta el km 9+000. 

Para esta investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental, de tipo 

descriptiva – explicativa; teniendo como variable independiente a la estructura del 

pavimento flexible. La población y la muestra para esta investigación es la Carretera 

Chimbote - Cambio Puente, tramo calle Angamos hasta el km 9+000. Los 

instrumentos usados para recolectar datos fueron las fichas técnicas para el estudio 

de tráfico y para la identificación de las patologías, y los protocolos para determinar 

las propiedades físico-mecánicas de la estructura del pavimento flexible. 

Se determinó que la carretera del tramo en estudio tiene una longitud de 5570m 

con un IMDA de 1640 veh/día; a nivel superficial las patologías predominantes 

fueron el agrietamiento en bloque y las grietas longitudinales y transversales con 

porcentajes de 25.11% y 24.88% respectivamente. A nivel estructural, las capas no 

tienen la compactación requerida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. A partir de estos resultados, se propuso un nuevo diseño de la 

estructura del pavimento flexible con espesores de 5cm en la carpeta de rodadura, 

20cm en la Base y 20cm en la Sub Base. 

Palabras clave: Evaluación, Pavimento Flexible, Estructura. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis entitled: "EVALUATION OF THE STRUCTURE OF THE 

FLEXIBLE PAVEMENT OF THE CHIMBOTE – CAMBIO PUENTE ROAD, 

ANGAMOS STREET SECTION UP TO KM 9 + 000 - PROPOSAL OF SOLUTION 

- 2018"; Its objective was to evaluate the structure of the flexible pavement of the 

Chimbote-Cambio Puente road, Angamos street section up to km 9 + 000. 

For this research was used the non-experimental design, of a descriptive- 

explanatory nature; having as an independent variable the structure of the flexible 

pavement. The population and the sample for this investigation was the Chimbote - 

Cambio Puente road, Angamos street section up to km 9 + 000. The instruments 

used to collect data were the data sheets for the study of traffic and for the 

identification of the pathologies, and the protocols to determine the physical- 

mechanical properties of the structure of the flexible pavement. 

It was determined that the road of the section under study has a length of 5570m 

with an AADT of 1640 veh / day; superficially, the predominant pathologies were 

block cracking and longitudinal and transversal cracks with percentages of 25.11% 

and 24.88% respectively. At the structural level, the layers do not have the 

compaction required by the Ministry of Transport and Communications. Based on 

these results, a new design of the flexible pavement structure with thicknesses of 

5cm in the tread folder, 20cm in the Base and 20cm in the Sub Base was proposed. 

Keywords: Evaluation, Flexible Pavement, Structure. 
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