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Resumen 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general evaluar la 

superestructura y dar una propuesta de reforzamiento para el puente de tipo viga 

losa Pumachaka, Departamento de Ayacucho. El puente tiene una luz de 12 

metros, es un puente de mucha demanda al ser transitado por la población ya que 

une a diferentes Distritos de la Provincia de Sucre. 

Esta Investigación se desarrolló con el fin de que el puente PumachaKa seguro 

para la población que transita por dicha vía donde se encuentra construido el 

puente realizando la evaluación, verificar mediante el método científico para 

finalmente proponer el reforzamiento de la superestructura del puente Pumachaka. 

Mediante el software csibridge, luego verificar mediante el Método Científico 

Inductivo del puente Pumachaka, sacando como resultado que el puente a nivel de 

la superestructura se encuentra afectado en un 66% y el nivel de vulnerabilidad en 

el cual se encuentra es de nivel 3 según las Norma AASHTO LFRD, el cual significa 

que se encuentra con un nivel de vulnerabilidad alta según el análisis global de la 

vulnerabilidad estructural del puente.  

Finalmente, con los resultados obtenidos después de haber realizado la evaluación 

y verificación del puente PumachaKa se propuso la propuesta de reforzamiento, 

para brindar mayor seguridad a la población del Distrito de Querobamba. 

Palabras claves: Evaluación estructural, Puente tipo viga losa, Norma AASHTO 

LFRD, Propuesta de reforzamiento. 
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Abstract 

The present research work had the general objective of evaluating the 

superstructure and providing a reinforcement proposal for the Pumachaka girder-

type bridge, Department of Ayacucho. The bridge has a span of 12 meters, it is a 

bridge in high demand as it is traveled by the population since it connects different 

Districts of the Province of Sucre. 

This Investigation was developed in order to make the Pumachaca bridge safe for 

the population that transits through said road where the bridge is built, carrying out 

the evaluation, verifying by the scientific method to finally propose the reinforcement 

of the superstructure of the Pumachaka bridge. 

Using the csibridge software, then verify using the Inductive Scientific Method of the 

Pumachaka bridge, obtaining as a result that the bridge at the superstructure level 

is affected by 66% and the vulnerability level in which it is found is level 3 according 

to the AASHTO LFRD standard, which means that it has a high level of vulnerability 

according to the global analysis of the structural vulnerability of the bridge. 

Finally, with the results obtained after having carried out the evaluation and 

verification of the Pumachaca bridge, the proposal of reinforcement was proposed, 

to provide greater security to the population of the District of Querobamba. 

Keywords: Structural evaluation, Slab beam bridge, AASHTO LFRD Standard, 

Reinforcement proposal. 
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 El contexto nacional el Perú cuenta con 1001 puentes a nivel nacional los cuales 

351 puentes no están en buen estado, por diferentes motivos ya sea por un mal 

mantenimiento de dichas obras o por el ambiente climático como es el caso de la 

Sierra y la Selva; el cual marca una gran mayoría puentes en un mal estado. 

Tenemos el caso del departamento de Amazonas siendo una localidad con un suelo 

arcilloso se verán afectado las subestructuras por la mayor acumulación de agua 

entonces se realizó una evaluación mediante softwares entre ellos el csi bridge y el 

I. INTRODUCCIÓN 

ob

En el contexto internacional en la actualidad los países más desarrollados, 

alrededor del mundo, se están analizando diversos tipos de puentes, de los puentes 

más habituales y los más exóticos, entre ellos servamos a China con el puente 

más grande del mundo, tiene una longitud de 164,79 kilómetros por lo cual china 

es considerado con la mejor infraestructura en diseños de puentes, como también 

tenemos a nivel de Latinoamérica en Venezuela con un puente de 8 678 metros de 

longitud, tiendo un tránsito vehicular alta, siendo un puente con años de 

construcción por lo tanto realizan la evaluación del puente mediante el software CSI 

BRIDGE verificando así el estado del puente, Para posteriormente realizar el 

planteamiento de un adecuado reforzamiento; así como Colombia con el puente 

más ancho de Latinoamérica siendo un puente moderno se realizó la evaluación 

mediante el software CSI BRIDGE verificando el  estado del puente en el cual se 

encuentra el puente, a la vez en Chile; siendo un país latinoamericano desarrollado 

cuenta con infraestructura contando con el puente más alto de nombre Puente 

Chirre, en su mayor uso como el puente principal en los últimos años, para lo cual 

lo verificaron mediante el Robot Structural, así se realizó un adecuado 

reforzamiento en la sub y/o superestructura. “En ello podemos determinar la 

capacidad de recuperación durante un evento sísmico y/o naturales; a su vez poder 

determinar visualmente como el puente propuesto afecta los elementos 

estructurales afectando al proyecto existente”1. permitiendo el acceso a los 

diferentes puntos territoriales de nuestro país o como cualquiera en el mundo; como 

se da el caso del puente de China que atraviesa por campos de arroz, lagos, ríos y 

canales para lo cual conecta a grandes ciudades como Shanghái y Nanjing2. 
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Robot Structural verificándose el estado del puente, Lima cuenta con la mayor parte 

de arena un suelo no estable, por lo cual se realizó una evaluación mediante el 

software Csi bridge analizando así los casos de cargas del puente, Lambayeque se 

realizaron un análisis y mejoramiento de dichos puentes mediante el método LRFD 

y a la vez evaluaron mediante el software Csi bridge llegando a determinar el f´c, 

así como el estado y del puente; sacando resultados óptimos para realizar una 

propuesta de mejoramiento posteriormente3. 

En el contexto local el análisis del puente Pumachaka el cual se evaluó se ubica en 

el Distrito de Querobamba, Provincia de Sucre, Departamento de Ayacucho; este 

Departamento cuenta con 54 puentes a nivel regional los cual 42 puentes son de 

red vial nacional y 12 son puentes red vial departamental. Motivo por el cual los 

puentes regionales cuentan con una limitación de traslado de cargas mayores, por 

lo cual es imposible de evitar que circulen vehículos con cargas mayores a 18 

toneladas ya que en este lugar la producción agrícola es una de las fuentes 

económicas de gran envergadura de abastecimiento a toda la región; como también 

es el caso de la exportación de frutas y vegetales. En el desarrollo del Proyecto de 

Investigación se realizó la evaluación mediante el Software Csi Bridge analizando 

así el puente; llegando a determinar el estado del puente y la resistencia del 

concreto, debido a las fallas presentadas en dicha estructura para posiblemente 

proponer una propuesta de reforzamiento. Por el cual es necesario tener una buena 

infraestructura vial y sobre todo la seguridad en puentes de tránsito de vehículos 

pesados, teniendo requisito indispensable realizar un buen análisis de puentes al 

momento de construir, obteniendo resultados satisfactorios a futuro sin fallas en 

dichas estructuras a medida que pase el tiempo, para seguridad y bienestar de la 

población.4 

Formulación del Problema 

El puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba, tiene aproximadamente 21 

años de funcionamiento, el cual presenta serias patologías en sus principales 

elementos estructurales tales como: Fisuras, grietas, desprendimientos, 

descascaramientos, eflorescencias y otras fallas que presentan el puente.  
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Problema general 

❖ ¿Cuánto es el grado de vulnerabilidad estructural del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba Provincia de Sucre, Ayacucho - 2020? 

Problemas específicos 

❖ ¿Cuánto es el grado de vulnerabilidad estructural, mediante la evaluación con 

el Software Csi Bridge, del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba, 

Provincia de Sucre Ayacucho - 2020? 

❖ ¿Cuánto es el grado de vulnerabilidad estructural en base al método científico 

inductivo del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho- 2020? 

❖ ¿Cuáles son las posibles soluciones de acuerdo a la evaluación con el software 

Csi Bridge y al análisis del método científico, del puente Pumachaka, en el 

Distrito de Querobamba Provincia de Sucre, Ayacucho - 2020? 

Justificación del estudio 

El presente estudio nos permitirá evaluar los daños y las patologías encontradas 

para finalmente conocer el nivel de vulnerabilidad del puente Pumachaka, Es un 

puente que tiene 21 años de funcionamiento, pero ya presenta serias fallas en sus 

principales elementos estructurales, lo cual con lleva a tener un elevado porcentaje 

de áreas afectadas, esto genera un nivel de vulnerabilidad alto. La necesidad de 

conocer el estado actual de los elementos estructurales del Puente; a partir de la 

determinación y evaluación de las patologías encontradas; para establecer el nivel 

de vulnerabilidad que presenta, Por lo tanto, será presentado a la Municipalidad 

Provincial de Sucre para que pueda servir de base en futuras decisiones de 

reforzamiento estructural, reparación, mantenimiento o reconstrucción, Por ser un 

puente principal de gran importancia y cuya transitabilidad es alta, lo cual genera 

desarrollo social, económico y político.  

Objetivo General 

❖ Evaluar el grado de vulnerabilidad estructural del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba, Provincia de Sucre Ayacucho – 2020. 
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Objetivo Específicos 

❖ Evaluar el grado de vulnerabilidad estructural, mediante la evaluación con el 

Software Csi Bridge, del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba, 

Provincia de Sucre Ayacucho - 2020 

❖ Evaluar el grado de vulnerabilidad estructural en base al método científico 

inductivo del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho- 2020 

❖ Evaluar las posibles soluciones de acuerdo a la evaluación con el software Csi 

Bridge y al análisis del método científico, del puente Pumachaka, en el Distrito 

de Querobamba Provincia de Sucre, Ayacucho - 2020 

Hipótesis General 

❖ Hallar el grado de vulnerabilidad estructural del puente Pumachaka en el Distrito 

de Querobamba, Provincia de Sucre Ayacucho – 2020. 

Hipótesis Específico. 

❖ Hallar el grado de vulnerabilidad en base al análisis estructural mediante el 

software Csi Bridge, del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba, 

Provincia de Sucre Ayacucho – 2020. 

❖ Hallar el grado de vulnerabilidad estructural en base al método científico 

inductivo del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho- 2020 

❖ Hallar las posibles soluciones de acuerdo a la evaluación con el software Csi 

Bridge y al análisis del método científico, del puente Pumachaka, en el Distrito 

de Querobamba Provincia de Sucre, Ayacucho - 2020 
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Salas (2019) en su investigación titulada “Evaluación de estructura y propuesta de 

reforzamiento del puente peatonal Shamboyacu, Picota – San Martin”, de la 

Universidad Cesar Vallejo, teniendo como objetivo general evaluar la estructura 

y dar una propuesta de reforzamiento para un mejor funcionamiento de dicha 

estructura, que se encuentra en el Departamento de San Martin; Provincia de 

Picota, Distrito de Shamboyacu. La metodología es de tipo pre experimental, 

porque mantiene una relación de causa y efecto, por otro lado, la población 

muestral está definida, debido a que tiene parámetros y/o características de un solo 

objeto a investigar, entonces se procedió a desarrollar por medio de instrumentos 

de recolección de datos como certificados de los estudios de esclerometría y 

ultrasonido. Teniendo como resultado una deflexión máxima del puente de 7.61cm 

por el cual nos da a entender que cumple con el manual de puentes MTC. Llegando 

a la conclusión que se debe de aumentar el diámetro de las péndolas a 5/8” “para 

obtener una mejor rigidez al momento de trasladarse sobre el puente”6. Con un 

presupuesto estimado de 70, 889.16 en el reforzamiento de la superestructura. 

Mañueco (2018) en su investigación titulada “Evaluación de 4 puentes vehiculares 

tipo viga sobre el rio Rímac utilizando el Manual de inspección del MTC u software 

csibridge, Lima”, de la Universidad Cesar Vallejo, teniendo como objetivo principal 

II. MARCO TEÓRICO 

García (2018), en su investigación titulada “Análisis comparativo de diseño de 

concreto armado y diseño combinado para optimizar la superestructura del paso a 

desnivel, vía de Evitamiento y la prolongación Bolognesi, Chiclayo-Perú”, De la 

Universidad Cesar Vallejo tuvo como objetivo principal “un análisis comparativo 

de un diseño de concreto armado y un diseño combinado”5, investigación 

Transversal. Fue un estudio de tipo de investigación tuvo un enfoque descriptivo. 

Se utilizó para la población todos los vehículos que hacen uso de la Vía 

Evitamiento y Prolongación Bolognesi. La muestra estará determinada por 

cualquier vehículo que pase por esta intersección los instrumentos empleados 

fueron las Guías de observación, Guía de Análisis documental, Los resultados 

fueron Costo de ejecución de diseño armado s/.2,005,072.13 con un tiempo de 

ejecución 87 días; se concluyó entonces que el diseño más óptimo es el de sección 

combinada, visto que tiene. 
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evaluar 4 puentes vehiculares tipo viga sobre el rio Rímac utilizando el Manual de 

inspección del MTC y Software Csibridge. El tipo de investigación es aplicada, 

siendo así de nivel de investigación cuantitativo-descriptivo y diseño de 

investigación no experimental. Se utilizó una población de 4 puentes vehiculares 

tipo viga que cruzan sobre el rio Rímac y también se realizó una muestra que en 

este caso fue el puente Nicolás dueñas. “La validez de instrumento se obtuvo 

mediante juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, 

que nos dio como resultado de 0.760 es decir es aceptable”7. El análisis de datos 

se hizo utilizando mediante el programa estadístico SPSS versión 22,0 y el 

Software Csibridge, el cual influirá significativamente en la evaluación de 4 puentes 

vehiculares tipo viga sobre el rio Rímac. 

Internacionales 

Zapata (2018) en su investigación titulada “Evaluación, desmontaje y reubicación 

de un puente tipo Bailey, sobre el rio Córdoba, con diseño de infraestructura, 

ubicado en la parroquia de Chugá, cantón de Pimampiro, en la provincia de 

Imbabura”, de la Universidad Central del Ecuador, teniendo como objetivo  

realizar un análisis estructural del puente tipo Bailey deshabilitado donde obtuvo 

que no cumple con las condiciones de servicio de acuerdo a la carga viva HL – 93 

de la norma AASHTO LRFD 2014. Por lo cual ve la necesidad de realizar una 

evaluación a nueva estructura en celosía existente en otro sitio, que será 

desmontado y reubicado sobre el río Córdova, donde se evaluaron la capacidad de 

carga de la superestructura mediante la aplicación de la carga viva HL-9. “También 

se realizó el diseño de la infraestructura que está compuesta por estribos de 

hormigón armado para el puente en celosía. Por último, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó producto del trabajo 

realizado”8. 

Vinueza (2017) en su investigación titulada “Diseño del puente vial sobre la 

quebrada del km 5+777 con estribos, cimentado sobre pilotes en el anillo vial del 

cantón Salcedo”, de la Universidad Central del Ecuador, teniendo como objetivo 

principal el diseño del puente vial sobre la quebrada 5+777 con estribos, cimentado 

sobre pilotes en el anillo vial del cantón Salcedo, teniendo en consideración la 
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norma AASHTO LRFD 2014, criterios y procedimientos utilizados en el diseño 

estructural del Puente. Además, contiene una descripción del proceso de 

construcción, planos estructurales, cantidades de obra, precios unitarios, 

presupuesto referencial y cronograma de trabajo. El proyecto se ha implantado 

siguiendo los lineamientos del Proyecto Anillo vial, la ubicación actual del sitio de 

cruce existente y las recomendaciones de los estudios Geotécnico, Hidráulico e 

Hidrológico. “La estructura que se diseña corresponde a un puente de 30m de luz, 

18,5m de ancho, conformado por 4 carriles y un sistema de hormigón armado 

compuesto por 6 vigas simplemente apoyadas, diafragmas, apoyos elastoméricos, 

barandales de protección, parapeto y un tablero de hormigón armado, los cuales se 

encuentran apoyados sobre estribos y muros laterales, cimentados mediante 

pilotes prebarrenados”9. 

Vinueza (2017), en su investigación titulada “Análisis de la capacidad de carga 

frente a cargas especiales de los puentes Rancho y Ciriaco, ubicados en el paso 

lateral de cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí”. De la Universidad Central de 

Ecuador tuvo como objetivo principal fue realizar el diagnostico de las patologías 

presentes en los puentes peatonales en concreto armado de la localidad de 

Fontibón, fue un estudio de tipo de investigación cuantitativo descriptivo y diseño 

de investigación no experimental. Se utilizó una población de todos los puentes 

provincia de Manabí y una muestra que fue el puente de cantón Flavia; el 

instrumento programa estadístico SPSS y Software Csibridge, Los resultados fue 

que el acero no presenta deformaciones permanente ni rotura, no debe sobrepasar 

el límite de fluencia; por lo que el puente Ciriaco tienes capacidad para resistir 1.97 

veces la carga viva especial, se concluyó que el puente Rancho y Ciriaco se 

encuentran en condiciones óptimas, “deduciendo que se respetó en construcción 

las especificaciones de diseño AASHTO STANDARD (2002)”10.  

Flores (2017) in his thesis to obtain the professional title of Civil Engineer entitled 

"Analysis of failures and maintenance proposal for the bridge over the Quebrada de 

Tambura", from the University of San Francisco, California; Aiming to perform the 

failure analysis on the Tambura Bridge; In addition, a CSI BRIDGE modeling of said 

bridge was performed. taking as a sample other bridges that were taken from the 

same place; The instruments used by the CSI BRIDGE software, thus carrying out 
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the general analysis of said bridge, obtaining different failures, giving results 

obtained after having carried out the analysis using the software, thus concluding 

that solutions must be given to the different failures of the structure. In this thesis 

we explain that the main objective is to perform the analysis of the faults presented 

by the bridge over the Quebrada Tambor using the CSI BRIDGE software to model 

the bridge, “the settlements, in some cases cracks, to subsequently carry out the 

maintenance of the bridge, providing thus, greater security for the population”11. En 

esta tesis explicamos que el objetivo principal es realizar el análisis de las fallas 

presentadas por el puente sobre la Quebrada Tambor utilizando el software CSI 

BRIDGE para modelar el puente, asentamientos, en algunos casos grietas. 

Quiroga (2018) in his thesis to obtain the professional degree of Civil Engineer 

entitled “Analysis and comparative design of the superstructure of a bridge 

considering precast metallic elements and prestressed elements”, from the 

Universidad Pontificia Católica del Ecuador; having as research objective to expose 

the design process of the superstructure of a bridge, using precast metallic and 

reinforced elements, highlighting the different considerations when using each 

material; for which part of a base structure. Thus, “the design parameters of the 

AASTHO LRFD 2010 were used as instruments for both structures, obtaining well-

defined structure results”12. Nos explica que el objetivo principal es exponer el 

proceso de diseño de la superestructura de un puente, considerando elementos 

prefabricados de tipo metálicos y elementos presforzados, partiendo de una 

estructura base; basándose de parámetros de diseño AASTHO LRFD 2010. 

González (2018) in his thesis entitled "Analysis of the aeroelastic instability of cable-

stayed bridges", from the Autonomous University of Nuevo León México; having as 

research objective to present the methodology that is applied for the study of the 

aerial instability that can occur in cable-stayed bridges, having as a methodology a 

bridge built in the city of Monterrey, Nuevo León México. “The use of these 

theoretical studies gives satisfactory results, concluding that cable-stayed bridges 

are vulnerable to different problems such as instability induced by the action of the 

wind”13. En esta tesis nos habla acerca de realizar un análisis de la inestabilidad 

aeroelástica de puentes atirantados; teniendo como objetivo principal presentar la 
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metodología que se aplica para realizar el estudio de la inestabilidad aeroelástica 

que ocurren en este tipo de estructuras. 

Apaza (2018) en su investigación titulada “Evaluación de costos de construcción 

en el análisis y diseño de puentes viga losa y reticulado sobre la vía desvío rosario 

– crucero, del distrito de Potoni – Azángaro - Puno”, de la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno; teniendo como objetivo realizar la evaluación de la estructura 

existente y a la vez también proponer una nueva estructura; teniendo en cuenta 

que cumpla con las especificaciones establecidas por el Reglamento Nacional de 

Puentes del Ministerio de Transportes comunicaciones; siendo el tipo de 

investigación con un enfoque descriptivo; tomando como población todos los 

vehículos que transitan, la muestra se determina con el número de vehículos de 

diferente tipo que transiten por dicho puente; “los  instrumentos que emplearon 

fueron software como el CSI BRIDGE versión 19.00, realizado una evaluación 

visual y muestreo del concreto con la finalidad de conocer su resistencia a la 

compresión del mismo”14, los resultados obtenidos fueron un presupuesto por 

mantenimiento de puente viga loa de s/.4. 392. 57 realizándose dicho manteniendo 

cada 2 años. 

Quiroga (2017) en su investigación titulada “Análisis de diseño comparativo de la 

superestructura de un puente considerando elementos prefabricados metálicos y 

elementos presforzados”, de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador; 

teniendo como objetivo principal es exponer el proceso de diseño de la 

superestructura del puente, utilizando elementos prefabricados de tipo metálico y 

presforzados; esta investigación es de tipo experimental, tomando como población 

puentes construidos tanto con elementos prefabricados metálicos y puentes con 

elementos presforzados, con una  muestra otros puentes construidos en la misma 

ciudad de Guayaquil; los instrumentos se utilizaron para amabas estructuras los 

parámetros de diseño AASTHO LRFD 2010 resultados que para la superestructura 

conformada con elementos metálicos tiene un costo de 271 541,34 USD dólares 

americanos y usando elementos prefabricados presforzados se obtuvo un valor de 

187 340, 07 dólares americanos; llegando a la conclusión; “según los resultados 

obtenidos sale más factible construir la superestructura utilizando elementos 

prefabricados presforzados”15. 
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Barrantes (2017) en su investigación titulada “Análisis de la vulnerabilidad 

estructural del puente de la Av. Pakamuros de la ciudad de Jaén - Cajamarca”, de 

la Universidad Nacional de Cajamarca, teniendo como objetivo principal analizar el 

nivel de vulnerabilidad estructural en los elementos estructurales del puente 

Pakamuros; este tipo de investigación la metodología empleada es de tipo 

descriptiva mista no experimental y de corte transversal, tomando como población 

la realización del estudio de tráfico para saber la funcionalidad y serviciabilidad a la 

que está expuesto el puente diariamente; la muestra tomada se determinó la 

resistencia del concreto (f´c) haciendo uso del esclerómetro en todos los 

componentes estructurales del puente; como instrumentos que se utilizo fue el 

software CSI BRIDGE V19.2 2017 con el cual se realizó un modelamiento, 

posteriormente resultó que el 58.22% de los componentes estructurales del puente 

en estudio presentan patologías y daño estructural. “Llegando a la conclusión según 

los parámetros propuestos en el rango numérico es 3, por ende, el nivel de 

vulnerabilidad estructural del puente es alta” 16. 

Definición de un puente: Son nombrados puente a las construcciones en general 

que nos acceda atravesar o salvar obstáculos que nos den una continuación a una 

vía, en diversos niveles en una vía de comunicación, sobre un curso de agua o 

quebrada. Los puentes que tienen canales o conductos de agua son llamados 

acueductos, los puentes hechos sobre terreno seco o valle son viaductos, los que 

atraviesan pistas y vías de tren se nombran pasos elevados. Tiene dos partes 

importantes: La superestructura, conformados por tablero soportando directamente 

las cargas, vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, transmitiendo las cargas de 

tablero a los apoyos. “La infraestructura, son los pirales de poyos medianero; 

estribos siendo apoyos externos, que soportan la superestructura, cimientos y son 

agentes de traspasar al terreno los esfuerzos”17, teniendo en cuenta los conceptos 

básicos sobre la definición de un puente pasamos a identificar las partes de 

superestructura e infraestructura. 

Puente tipo viga losa: Es aquel puente donde el tablero está construido por una 

losa de concreto armado, siendo esta la estructura principal apoyándose 

directamente en la subestructura, como también en los estribos o en los pilares. El 
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sentido de la armadura principal este ubicado paralelo al tráfico. “El puente está 

dividido en dos partes por la superestructura y la subestructura” 18:  

Losa: La losa en este caso que es un puente de tipo viga losa está formado por la 

losa de concreto, la losa es la que soporta directamente la carga viva. 

Veredas: Espacio por donde las personas transitan trasladándose al otro lado del 

puente. 

Subestructura: “son los elementos de la estructura del puente, los cuales soportan 

la parte horizontal; los elementos principales son: pilares, estribos y fundaciones” 

19. 

Barandas: “Elemento que atraviesa toda la sección longitudinal del puente, con la 

finalidad de evitar caídas o accidentes tanto de los peatones o vehículos”20. 

SOFTWARE CSI BRIDGE: Permite realizar el modelamiento, análisis y diseño 

estructural de puentes, pudiéndose generar informes de cálculo, utilizando plantillas 

de nuevos modelos de puentes, el software es muy útil para tener análisis y 

modelamientos a partir de definiciones iniciales y adaptarlos posteriormente, 

“evaluando elementos estructurales y cargas según la norma AASHTO LRFD 2014 

donde se analizó los diagramas de esfuerzo transversal, momentos flectores, 

desplazamientos y esfuerzo axial, en cualquier punto y con cualquier combinación 

de cargas”20. 

Cargas de diseño: Son parámetros mínimos para el diseño de los puentes, las 

cargas de diseño también son utilizable en las evaluaciones estructurales de los 

puentes existentes, según la norma AASHTO indicando que las cargas se clasifican 

en cargas vivas y muertas y cargas permanentes, “la fricción superficial negativa, 

sobrecarga de tierra, el empuje de tierra. Actualmente tenemos cargar variables 

como las cargas de vehículos y de personas”21. 

Normativas: Las normas que se utilizarán será la norma AASHTON LRFD 2014, 

diseñada para ser usadas en evaluación, rehabilitación y diseño completo de los 

puentes, “empleando especificaciones actuales de cargas y rendimiento 

estructural. También se utilizará la norma del manual de puentes del ministerio de 

transporte y comunicaciones el cual nos da pautas para diseños en el Perú”22. 
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Método científico inductivo: Vulnerabilidad estructural de un puente, según 

Moreno R. está relacionada a la vulnerabilidad de cada elemento estructural en el 

caso de sufrir daños. A la vez también comprende el desgaste físico de los 

elementos que forman parte del sistema resistente o estructura del puente. El nivel 

de daño estructural depende de dos comportamientos que son global como local 

de su estructura. “Está vinculado con la calidad y tipo de material requerido en la 

construcción, características de los elementos estructurales y con las cargas 

actuantes. La naturaleza y grado de daño estructural formando parte un aspecto 

fundamental definir el grado de deterioro del puente”23. 

Grietas y Fisuras: por lo general, este problema de desgaste suele generarse por 

causas mecánicas, es decir por esfuerzos generados sobre la estructura en este 

caso por ejemplo en el caso de la losa se genera por el exceso de paso de vehículos 

pesados. “The difference between them is that the cracks the entire thickness of the 

affected element, while the crack only affects a superficial part” 24. La diferencia 

entre ellas es que las grietas afectan todo el espesor del elemento afectado, 

mientras que la fisura solo afecta una parte superficial. 

Desprendimientos y Descascaramientos: estas fallas se dan debido a la perdida de 

adherencia del concreto, que si nos es corregida a tiempo puede expandirse en 

toda la estructura. 

Acero expuesto:  esta falla se da debido al desprendimiento del concreto por lo 

cual en algunos casos el acero que, expuesto, provocando posteriormente a la 

oxidación y “corrosión del acero debido a la presencia de agua y oxígeno alterando 

sus propiedades físico y químicas del acero”25.  

Corrosión del concreto: la corrosión del concreto es un problema que afecta tanto la 

resistencia de los elementos estructurales como la integridad estructural, favoreciendo a la 

vez a la corrosión, “the reduction of thickness of the reinforcements, cracking, among 

others”26. La reducción de espesores de las armaduras, agrietamiento, entre otras. 

Deflexión: es el grado en el cual el elemento estructural se desplaza mediante la aplicación 

de una fuerza o carga. 
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Filtración desgaste por abrasión: “It is related to the loss of material caused, by 

mechanical action through friction or by a fluid medium”27. Está relacionado a la perdida de 

material causada, por la acción mecánica por medio de la fricción o por un medio fluido 

Eflorescencia:  son manchas que se forman por motivo o que han sufrid humedad.  
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. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación de acuerdo al fin: 

Tipo de investigación de acuerdo al nivel: 

Esta investigación fue de tipo descriptiva debido a que solo describe el objeto de 

estudio (la variable); Estos estudios averiguan y muestran las nuevas propiedades, 

sus propiedades y “the important figures of the people, group, societies or other type 

of phenomenon that is subjected to an analysis” 29. Las figuras importantes de las 

personas, conjunto, sociedades u otro tipo de fenómeno que es sometida a un 

análisis 

Tipo de investigación de acuerdo al Diseño metodológico:  

Cuasi experimental: fue de tipo de investigación es cuasi experimental porque se 

realizó mediante un enfoque científico, donde una variable independiente no será 

manipulada, mientras que la variable dependiente será sujeta al experimento, en 

este caso a pruebas de laboratorio. “It is experimental when research manipulates 

the independent variable and controls it at the same time”30. Es cuasi experimental 

cuando la investigación manipula a la variable independiente y a la vez lo controla. 

Tipo de investigación de acuerdo al Enfoque: 

Enfoque cuantitativo: es llamado enfoque cuantitativo porque se consideró que el 

conocimiento debe ser objetivo, “Because this is generated starting from a 

deductive process, where one works through numerical measurement and statistical 

analysis, which arise from the hypothesis”31. Debido a que este se genera partiendo 

III.  METODOLOGÍA 

3.1 

Aplicada: fue de tipo aplicada porque se utiliza nuevas teorías y a la vez la 

aplicación de nuevas teorías en función al título del trabajo de investigación y en 

función a la realidad. “SEGÚN Vargas it tells us that applied research presents us 

with solutions in a more practical way compared to specific problems, providing us 

with theories and principles”28. Para Vargas la investigación aplicada nos presenta 

las soluciones de una manera más práctica en comparación a los problemas 

definidos, facilitándonos teorías y principios. 
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de un proceso deductivo, donde se trabaja a través de la medición numérica y el 

análisis estadístico, las cuales surgen de la hipótesis”  

3.2 . Variables y Operacionalización: 

La operacionalización es un desarrollo metodológico que se apoya en dañar 

deductivamente las variables, las cuales forman el problema de investigación; 

partiendo así de lo más general a lo más específico, “se da de forma que toma una 

definición ordenada. Se considera valores diferentes que son de carácter 

cuantitativos o cualitativos y a su vez pueden ser descritos de manera operacional 

o conceptual”32. 

Variable independiente    V1: Evaluación de la superestructura 

Variable dependiente V2: Propuesta de Reforzamiento 

Definición conceptual: la evaluación es la conservación y la gestión de los 

puentes para que sean más eficaces siendo necesario realizar sistemáticamente 

una serie de procedimientos, “con el fin de determinar la amplitud de las 

degradaciones y el nivel de integridad de los puentes” 33. 

Definición operacional: este proyecto se desarrolló con la finalidad de da posible 

solución. Se evaluará y se presentaran variables, como también dimensiones ya 

que es la base principal para el desarrollo de la investigación. 

Indicadores: los indicadores miden las variables de forma genérica, según dadas 

las dimensiones. 

Escala de medición: la escala de medición, es de razón o de relación por que los 

valores se puedes calcular. 

3.3. Población, Muestra y muestreo: 

Población: 

La población para el desarrollo del trabajo de investigación, estuvo formado por 

todos los puentes de tipo viga losa que existen en la región de Ayacucho, “agreeing 

with a series of the same characteristics; who participate in said research being 

defined and delimited in the analysis of the problem of said research” 34. 

concordante con los puentes de las mismas características que participan en esta 
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investigación, siendo definido y delimitado en el análisis del problema de la presente 

investigación. 

Muestra: 

La muestra forma parte de la población, por el cual se define como un subgrupo de 

la población; para poder seleccionar la muestra primero se debe delimitar las 

propiedades de la población. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, la muestra estuvo conformado por 

el puente Pumachaka, de tipo viga losa; ubicado en el Km 2 + 370 de la red vial 

Nacional, carretera Sucre - San Antonio en el Distrito de Querobamba, Provincia de 

Sucre - Ayacucho. 

Muestreo: 

Se entiende con el nombre de muestreo ala marcha de origen del partiendo de la 

muestra de la población; siendo este el curso esencial del muestreo para poder 

reconocer la población que podemos encontrar para que sea representada en el 

estudio. “Sampling is the technique by which the sample the researcher establishes 

the criteria with reference to the population universe” 35. 

 El muestreo es la técnica mediante el cual la muestra el investigador establece los 

criterios con referencia al universo poblacional. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación el muestreo fue no probabilístico por 

que la muestra no será aleatoria. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

TECNICA: la técnica es la observación directa y sistemática de la actuación para 

constituir en diversos sucesos, el método de medición más apropiado. “The 

researcher chooses the behavior that interests him and develops a systematic 

procedure to identify, classify and record in a natural or prepared situation”36. 

El averiguador elige la conducta que le agrade y realiza una actuación sistemática 

para reconocer, clasificarla y registrarla en un estado natural o listo De acuerdo a 

la definición la técnica aplicada en esta investigación es la técnica de la observación 

directa. 
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 Con relación a la definición, en la actualidad el trabajo de investigación se empleará 

la ficha como instrumento de recolección de datos, para ellos el instrumento debe 

ser confiable y valido. 

3.5. Procedimientos 

ETAPA I: En la etapa estuvo centralizado en buscar información sobre 

antecedentes de acuerdo a nuestro tema de investigación con temas de evaluación 

estructural de puentes a nivel internacional, nacionales. 

Estructura de un puente.  Conceptualizada como el conjunto de elementos físicos 

vinculados en ellos, cumpliendo las especificaciones técnicas de diseño como el de 

la construcción, ofreciendo condiciones agradables con un factor de seguridad una 

para los transitantes. 

ETAPA II: se desarrolló la evaluación estructural del puente Chaupi mayo, teniendo 

un orden específico de acuerdo a nuestro trabajo de investigación: 

Obtención de datos de campo, recolectando dimensión de la estructura y 

visualizando fallas.  

El trabajo consistió en realizar una evaluación y análisis del puente mediante el cual 

obtendremos información fichas establecidas por el manual del MTC y se evaluará 

analíticamente y mediante el software Csi bridge. 

Obtención de resultados, La evaluación del puente Chaupi mayo se obtuvo 

mediante el programa de Excel y Csi bridge. 

3.6. Métodos de Análisis de Datos:  

“The methods for this research work was the collection of field data by the record 

established by the MTC manual”37. Los métodos para este trabajo de investigación 

fue la recolección de datos de campo por la ficha establecida por el manual del 

MTC, para así poder analizarlo por el programa Excel y Csi bridge para obtener 

resultados de las fallas obtenidas de nuestra zona de estudio y proponer un 

reforzamiento. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: el instrumento e la herramienta 

que se emplea para recoger y registrar los datos obtenidos. 
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3.7. Aspectos éticos:  

 Los datos fueron tomados para el desarrollo del trabajo de investigación por 

diferentes autores con sus respectivas referencias. “The data used in the field must 

not be falsified or altered, since the time later this research work can be used as 

information for their orientation”38. Los datos obtenidos en campo no deben ser 

falsificados ni alterados, ya que tiempo más adelantes este trabajo de investigación 

puede ser utilizadas como información de orientaciones de las mismas. 
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IV. RESULTADOS  

Siendo alumnos de la carrera profesional de Ingeniería Civil, el presente proyecto 

de investigación se desarrolló con total honestidad, honradez, y confianza de no 

haber copiado parte de las tesis de otros autores, respetando sus aportes, 

indicando todos los manuales, de acuerdo a como rigen las normas e instrumentos 

que se usaron en el proyecto de investigación con las respectivas resoluciones, los 

cuales al final serán comparados el porcentaje de similitud mediante el Turnitin. 

MODELAMIENTO DEL PUENTE EN EL CSI BRIDGE V20. 2020 

Diseño de un puente viga-losa de concreto armando de 12 metros de longitud 

según 

AASHTO LRFD 2014, mediante la aplicación de software Csi Bridge 2020.  

Las condiciones geométricas de ambos puentes son las siguientes: 

Longitud 12.00 m 

Ancho de calzada 3.60 m 

Espesor de la losa de puente 0.20 m 

Ancho de vigas 0.45m 

Peralte de vigas 1.82 m 

Ancho de vigas diafragmas 0.25m 

Peralte de vigas diafragmas 1.35m 

Ancho de veredas 2.00m  

Camión de diseño HL-93 

Factores de carga y combinaciones  

DC=1.25 

MODELACIÓN 

Descripción: Se necesita hacer el análisis estructural para Calcular sus deflexiones 

máximas y verificar si cumplen sus áreas de aceros en las vigas principales. 
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DW=Desgaste 1.50 (No se considera) 

LL=1.75 

IM= 33% 

Características de los materiales 

Resistencia del concreto F´c=210kg/cm2 

Esfuerzo de fluencia fý=4200kg/cm2 

 

Figura 1: Definición de Sección del puente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: Sección Transversal 

Fuente: Elaboración propia 

 

VISTA 3D 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista en 3D del puente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Definición de las propiedades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así también se tiene las características de acero de refuerzo: 

 Figura 5: Definición del Material de Concreto 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

DEFINICION DE APOYOS 

el programa CsiBridge se tiene las siguientes consideraciones de apoyo: 

 

Figura 6: Definición de apoyo fijo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Definición de apoyo móvil 

Fuente: Elaboración propia 

Para lo cual se ha generado los siguientes patrones de carga en el Programa 

CSiBridge. 

 

Gráfico 8: definición de las clases de cargas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Combinación de Cargas: 

En cuanto a las combinaciones de carga se utilizará el propuesto por el manual 

de diseño de puentes del MTC y la norma AASHTO-LRFD. 
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Estados Límites: 

- RESISTENCIA I: Combinación básica de carga relacionada con el uso 

vehicular normal, sin considerar el viento. 

- RESISTENCIA II: Combinación de carga relacionada al uso del puente 

mediante vehículos de diseño especiales especificados por el propietario y/o 

vehículos que permiten la evaluación, sin considerar el viento. 

- RESISTENCIA III: Combinación de carga relacionada al puente expuesto al 

viento con una velocidad mayor que 90km/h 

- RESISTENCIA IV: Combinación de carga que representa relaciones muy 

elevadas entre las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las 

provocadas por la sobrecarga 

- RESISTENCIA V: Combinación de carga relacionada al uso vehicular mayor 

que 90km/h 

- EVENTO EXTREMO I: combinación de carga incluyendo sismo. 

- EVENTO EXTREMO II: Combinación de carga relacionada a la carga de 

viento, choque de vehículos y barcos, y ciertos eventos hidráulicos con carga 

viva reducida, distinta a la carga de choque vehicular. 

- SERVICIO I:  Combinación de carga relacionada al uso operativo normal del 

puente con viento a 90 km/hr y con todas las cargas a su valor nominal (sin 

factorizar). 

- SERVICIO II: Combinación de carga considerando para controlar la fluencia de 

la estructura de acero y el deslizamiento de las conexiones críticas, debidos 

a la carga viva vehicular. 

- SERVICIO III: Combinación de carga relacionada solamente a la fuerza de tensión en 

estructuras de concreto pretensado, con el objetivo de controlar las grietas. 

- FATIGA: Combinación de fatiga y carga de fractura, relacionada a la carga viva 

vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas bajo un camión de diseño simple con 

el espaciamiento entre ejes. 
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 Figura 9: Factores de cargas 

 Fuente: AASHTO LRFD 
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Para el presente se considera la combinación de carga RESISTENCIA I: 

 

Figura 10: Definición de combinación de cargas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera además un factor de Carga Ultima de 5% 

 

Figura 11: Definición de la carga ultima 

Fuente: Elaboración propia 
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Métrado de Cargas. 

Se usó el programa computacional CSiBridge, para el modelamiento de la 

estructura, donde el peso propio de los elementos (vigas, losas, entre otros) de 

la estructura es calculada automáticamente por el programa. 

Las sobrecargas y cargas transitorias serán cargadas al modelamiento según 

valores estipulados en las normas, tal como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Descripción de las Cargas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Asignación de carga por superficie de rodadura 

 Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION CARG

A 

VALOR 

Peso Propio de vigas DC calculado por el 

programa Peso Propio en losas DC calculado por el 

programa superficie de rodadura (asfalto 

E=0.05M) 

DW 110 KG/M2 

Peso propio de veredas 

(e=0.10m) 

DC 240 KG/M2 

Barandas DC 100 KG/ML 

Sobrecarga en veredas PL 360 KG/M2 

Cargas vehiculares LL HL-93 

Presión de terreno EH 8.23 Tn/M2 
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Figura 14: Asignación por cargas de veredas 

Fuente: Elaboración propia 

 

ASIGNACIÓN DE CARGA POR BARANDAS 

 

Figura 15: Asignación por cargas de veredas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Asignación de carga por sobrecarga en veredas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 17: Asignación de carga por vehículos 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Asignación de carga por vehículos HL- 93K 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29: Asignación de carga cargas verticales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Asignación de carga por vehículos HL- 93M 

Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Además, se tendrá un factor por presencia de múltiples sobrecargas, según el 

artículo 

 

Tabla 21: Presencias de sobre cargas 

Fuente: Manual de Puentes 
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Figura 32: Asignación de carga por tipos 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Además, se tendrá un factor de Incremento por carga dinámica: IM, donde se 

incrementará en los porcentajes indicados en la tabla 2.4.3.3-1 del manual de 

puentes: 

 

Figura 23: Factores dinámicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24: Máximo valor de resistencia del puente 

Fuente: Elaboración propia 

RESISTENCIA I: M+= 218.4 tn-m 

Fatiga: 

 

Gráfico 25: Máximo valor de resistencia del puente por fatiga 

Fuente: Elaboración propia 
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El programa CSiBridge calcula los momentos de MLL+IM =80.22

 

Gráfico 26: Máximo valor de fuerza cortante 

Fuente: Elaboración propia 

El cortante actuante a 1.12m muestra el siguiente valor: Vu=63.9tn 

 

Gráfico 27: Valor de fuerza cortante Vu 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 28: Máxima deflexión de -1.1145 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis resultados 

El primer paso a analizar es la deflexión de cargas por servicio “service I”, y se 

compara con la norma AASHTO LRFD, sección 2.5.2.2 

Tabla 1: Fórmulas para calcular deformación 

FORMULAS PARA CALCULAR DEFORMACION 

CARGA FORMULAS 

Vehicular L/800 

Vehicular y/o peatonal L/1000 

Vehicular sobre voladizos L/300 

Vehicular y/o peatonal sobre voladizos L/375 

Fuente: AASHTO LRFD, sección 2.5.2.2 

Como el puente diseñado es vehicular la formula será L/800 donde L= 12.00 m de 

un solo tramo. 

12.00/1000 = 0.012 m ---1.2 cm 
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Entonces la deflexión máxima permitida para el puente es de 1.2 cm y al visualizar 

la deflexión máxima, indica que tiene una deflexión de -1.1145 cm con respecto al 

eje vertical “M3” 

La deformación obtenida es -1.1145 cm mientras que la máxima permitida es 1.2 

cm lo cual indica que el diseño se encuentra dentro de los parámetros permitidos 

por la AASHTO LRFD. 

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos de manera lógica y objetiva 

detallados en las tablas y gráficos correctamente descritos e interpretados. 

Cabe señalar que en este capítulo se incluyen resultados por cada muestra de 

análisis 

evaluada. 

- Tipos de daños presente en cada una de las unidades de muestra. 

-  El nivel de vulnerabilidad de los daños en cada componente de los elementos 

estructurales del puente en análisis. 

- El porcentaje total de área afectada en cada unidad de muestra, para establecer 

el grado de daño estructural de sus elementos. 

Superestructura:   

(UA-01). Daño estructural en la viga principal V-1. 

(UA-02). Daño estructural en la viga principal V-2. 

(UA-03). Daño estructural en la viga principal V-3. 

(UA-04). Daño Estructural en la Viga Principal V-4. 

(UA-05). Daño Estructural en las Vigas Diafragmas D-1. 

(UA-06). Daño Estructural en las Vigas Diafragmas D-2. 

(UA-07). Daño Estructural en la Losa Margen Derecho. 

(UA-08). Daño Estructural en la Losa Margen Izquierdo. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL EN PUENTE  
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(UA-09). Daño Estructural en la Losa de Aproximación Margen Derecho. 

(UA-10). Daño Estructural en la Losa de Aproximación Margen Izquierdo. 

(UA-11). Daño Estructural en la Vereda Peatonal Margen Derecho. 

(UA-12). Daño Estructural en la Vereda Peatonal Margen Izquierdo. 

(UA-13). Daño Estructural en el Tablero Margen Derecho. 

(UA-14). Daño Estructural en el Tablero Margen Izquierdo.  

  

A falta de criterios de análisis en puentes sobre porcentajes de áreas afectadas se 

tuvo que adaptar los niveles de vulnerabilidad de viviendas del Instituto Nacional de 

Defensa Civil INDECI para el caso de la vulnerabilidad en puentes, para ello se 

elaboró una Ficha de Inspección para conocer el nivel de vulnerabilidad encontrado 

en el puente, lo que se considera como una propuesta de análisis para esta tesis 

de investigación. 

Tabla 2: Nivel de Vulnerabilidad adaptado para Puentes. 

Nivel  Grado Valor 

   

VB (Vulnerabilidad Baja)  1 < 25%  

VM (Vulnerabilidad Media)  2 De 25% a 50%  

VA (Vulnerabilidad Alta)  3 De 50% a 75%  

VMA (Vulnerabilidad Muy Alta)  4 De 75% a 100%  

Fuente: Elaboración propia 

La vulnerabilidad estructural del puente se estimará de acuerdos a los siguientes 

parámetros: Procesos Constructivos, Patologías y Daños encontrados, 

Comportamiento Estructural (deflexiones y áreas de acero que no cumplen). A cada 

uno de los parámetros se le asignara un valor numérico. 
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Tabla 3: Parámetros Propuestos para Analizar la Vulnerabilidad Estructural 

del Puente. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE 

PROCESO 

CONSTRUCTIVOS 

(20%) 

PATALOGIAS Y DAÑOS 

ENCONTRADOS (40%) 

COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURAL (40%) 

Bueno  1 Bueno  1 Bueno  1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Malo 3 Malo 3 Malo 3 

Muy malo 4 Muy malo 4 Muy malo 4 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores asignados a cada parámetro se reemplazan en la Ecuación 4.1 para 

calificar numéricamente la vulnerabilidad del puente. Se ha considerado un 20% a 

los Procesos Constructivos debido a que se encontraron deficiencias técnicas y 

constructivas. Un 40% en Patologías y Daños encontrados debido a que el puente 

tiene una alta incidencia de áreas afectadas en sus principales elementos 

estructurales. Un 40% en Comportamiento Estructural debido a que el puente no 

cumple con las deflexiones permisibles y las áreas de acero. Con lo que la ecuación 

nos queda de la siguiente manera: 

Vulnerabilidad Estructural = 0.20 x Procesos Constructivos + 0.40 x Patologías y 

Daños 

Encontrados + 0.40 x Comportamiento Estructural  

Tabla 4: Rango Numérico para el Análisis de la Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad   Rango numérico  

Baja  1 a 1.5 

Media   1.5 a 2.5 

Alta 2.5 a 3.5  

Muy alta 3.5 a mas 

Fuente: Elaboración propia 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 01- VIGA PRINCIPAL V-1 La unidad de análisis 01, se 

refiere a las VIGAS PRINCIPALES V-1 del puente, que ha sido construida de 

concreto armado, para su evaluación se consideró solo el margen derecho aguas 

arriba.  

Tabla 5: Unidad de Análisis 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29: Resultados de Unidad de Análisis 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 01 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Fisuras, en un 24.24% 

y la de menor incidencia fue la Deflexión en un 3.04%, tal como se puede apreciar 

en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 01, está conformada por la viga principal V-1 del puente, 

margen derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 67.31m2, el cual representa el 75.27% y el área no 

afectada comprende un área total de 22.12m2, lo que representa un 24.73% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la Viga Principal V-1 

tendría una calificación número 4 VULNERABILIDAD MUY ALTA. Debido a los 

daños encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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24.24
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3.71
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UNIDAD DE ANÁLISIS 02- VIGA PRINCIPAL V-2 La unidad de análisis 02, se 

refiere a las VIGAS PRINCIPALES V-2 del puente, que ha sido construida de 

concreto armado, para su evaluación se consideró solo el margen derecho aguas 

arriba.  

Tabla 6: Unidad de Análisis 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 30: Resultados de Unidad de Análisis 02 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 02 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Descascaramiento, en 

un 17.00% y la de menor incidencia fue la Desprendimiento en un 2.01%, tal como 

se puede apreciar en el gráfico.  

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la Viga Principal V-1 

tendría una calificación número 4 VULNERABILIDAD MUY ALTA. Debido a los 

daños encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla.
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La Unidad de Análisis 02, está conformada por la viga principal V-2 del puente, 

margen derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 64.89m2, el cual representa el 72.56% y el área no 

afectada comprende un área total de 24.54m2, lo que representa un 24.73% donde 

no presenta daño alguno.   
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UNIDAD DANÁLISIS 03- VIGA PRINCIPAL V-3 La unidad de análisis 03, se refiere 

a las VIGAS PRINCIPALES V-3 del puente, que ha sido construida de concreto 

armado, para su evaluación se consideró solo el margen izquierdo aguas arriba.  

Tabla 7: Unidad de Análisis 03 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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    Gráfico 31: Resultados de Unidad de Análisis 03 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 03 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Fisuras, en un 18.11% 

y la de menor incidencia fue la Deflexión en un 1.34%, tal como se puede apreciar 

en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 03, está conformada por la viga principal V-1 del puente, 

margen derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 49.55m2, el cual representa el 55.41% y el área no 

afectada comprende un área total de 39.88m2, lo que representa un 24.73% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la Viga Principal V-3 

tendría una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 04- VIGA PRINCIPAL V-4 La unidad de análisis 04, se 

refiere a las VIGAS PRINCIPALES V-4 del puente, que ha sido construida de 

concreto armado, para su evaluación se consideró solo el margen izquierdo guas 

arriba.  

Tabla 8: Unidad de Análisis 04 

     

 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 32: Resultados de Unidad de Análisis 04 

  Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 04 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Fisuras, en un 13.36% 

y la de menor incidencia fue la Deflexión en un 1.87%, tal como se puede apreciar 

en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 04, está conformada por la viga principal V-1 del puente, 

margen derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 67.31m2, el cual representa el 75.27% y el área no 

afectada comprende un área total de 22.12m2, lo que representa un 24.73% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la Viga Principal V-1 

tendría una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 05- VIGA DIAFRAGMA D-1 La unidad de análisis 05, se 

refiere a las VIGAS DIAFRAGMA D-1 del puente, que ha sido construida de 

concreto armado, para su evaluación se consideró solo el margen derecho aguas 

arriba.  

Tabla 9: Unidad de Análisis 05 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 33: Resultados de Unidad de Análisis 05 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 05 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Descascaramiento, en 

un 17.76% y la de menor incidencia fue la Corrosión de concreto en un 2.85%, tal 

como se puede apreciar en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 05, está conformada por la viga diafragma D-1 del puente, 

margen derecho en un área de 45.24m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 23.19m2, el cual representa el 51.26% y el área no 

afectada comprende un área total de 22.05m2, lo que representa un 48.89% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la viga diafragma D-1 

tendría una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 06- VIGA DIAFRAGMA D-2 La unidad de análisis 06, se 

refiere a las VIGAS DIAFRAGMA D-2 del puente, que ha sido construida de 

concreto armado, para su evaluación se consideró solo el margen derecho aguas 

arriba.  

Tabla 10: Unidad de Análisis 06 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34: Resultados de Unidad de Análisis 06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 06 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Fisuras, en un 14.70% 

y la de menor incidencia fue la Eflorescencia en un 2.65%, tal como se puede 

apreciar en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 06, está conformada por la viga diafragma D-2 del puente, 

margen derecho en un área de 45.24m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 21.44m2, el cual representa el 47.39% y el área no 

afectada comprende un área total de 23.80m2, lo que representa un 48.89% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la Viga diafragma D-2 

tendría una calificación número 2 VULNERABILIDAD MEDIA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 07- LOSA DE PUENTE La unidad de análisis 07, se refiere 

a las LOSA DE PUENTE del puente, que ha sido construida de concreto armado, 

para su evaluación se consideró solo el margen derecho aguas arriba. 

Tabla 10: Unidad de Análisis 07 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4: Resultados de Unidad de Análisis 07 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 07 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Desgaste por abrasión, 

en un 28.36% y la de menor incidencia fue la Corrosión del concreto en un 1.01%, 

tal como se puede apreciar en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 07, está conformada por la losa de puente del puente, margen 

derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los cuales 

el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, comprende 

un área total de 56.74m2, el cual representa el 63.45% y el área no afectada 

comprende un área total de 32.69m2, lo que representa un 24.73% donde no 

presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la losa de puente tendría 

una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 08- LOSA DE PUENTE La unidad de análisis 08, se refiere 

a las LOSA DE PUENTE del puente, que ha sido construida de concreto armado, 

para su evaluación se consideró solo el margen izquierdo aguas arriba.  

Tabla 11: Unidad de Análisis 08 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36: Resultados de Unidad de Análisis 08 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 08 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión. 

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Descascaramiento en 

un 21.13% y la de menor incidencia fue la Acero expuesto en un 3.58%, tal como 

se puede apreciar en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 08, está conformada por la losa de puente del puente, margen 

derecho en un área de 89.43m2, lo cual se considera como el 100%, de los cuales 

el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, comprende 

un área total de 66.65m2, el cual representa el 74.53% y el área no afectada 

comprende un área total de 22.78m2, lo que representa un 24.73% donde no 

presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la losa de puente tendría 

una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 09- VEREDA PEATONAL La unidad de análisis 09, se 

refiere a la VEREDA PEATONAL del puente, que ha sido construida de concreto 

armado, para su evaluación se consideró solo la margen izquierda aguas arriba.  

Tabla 12: Unidad de Análisis 09 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 37: Resultados de Unidad de Análisis 09 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 09 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Fisuras, en un 24.24% 

y la de menor incidencia fue la Deflexión en un 3.04%, tal como se puede apreciar 

en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 09, está conformada por la vereda peatonal del puente, 

margen derecho en un área de 55.50m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 35.36 m2, el cual representa el 63.71% y el área no 

afectada comprende un área total de 20.14 m2, lo que representa un 39.86% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la vereda peatonal tendría 

una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla.
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UNIDAD DE ANÁLISIS 10- VEREDA PEATONAL La unidad de análisis 10, se refiere a las 

VEREDA PEATONAL del puente, que ha sido construida de concreto armado, para su 

evaluación se consideró solo el margen izquierdo aguas arriba.  

Tabla 13: Unidad de Análisis 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38: Resultados de Unidad de Análisis 10 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción e Interpretación: Para el análisis de vulnerabilidad estructural en el 

puente se ha determinado los daños existentes en la unidad de análisis 10 los 

cuales son: Grietas, fisuras, corrosión, desprendimientos, descascaramiento, acero 

expuesto, filtración, eflorescencia, deflexión.  

De todos los tipos de daños el de mayor incidencia fue las Descascaramiento, en 

un 14.05% y la de menor incidencia fue la Desgaste por abrasión en un 1.98%, 

tal como se puede apreciar en el gráfico.  

La Unidad de Análisis 10, está conformada por la vereda peatonal del puente, 

margen derecho en un área de 55.50m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por los daños mencionados anteriormente en la tabla, 

comprende un área total de 40.89m2, el cual representa el 73.68% y el área no 

afectada comprende un área total de 14.61m2, lo que representa un 39.86% donde 

no presenta daño alguno.   

Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de toda la muestra de la vereda peatonal tendría 

una calificación número 3 VULNERABILIDAD ALTA. Debido a los daños 

encontrados en la muestra, tal como se muestra en la tabla. 
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Daños encontrados con total de áreas afectadas en el Puente. 

Tabla 14: Resumen de Vulnerabilidad Estructural 

% AFECTADA

15.80

22.71

11.91

19.49

5.23

5.67

10.58

6.74

1.86

100.00

EFLORESCENCIA 7.70

DESGASTE POR ABRASION 27.96

DESCASCARAMIENTOS

ACERO EXPUESTO

CORROSION DEL CONCRETO

FILTRACION

GRIETAS

FISURAS

DESPRENDIMIENTOS

AREA AFECTADA

65.51

94.19

49.39

80.80

21.70

23.52

43.89

414.66AREA TOTAL AFECTADA

TIPOS DE DAÑOS

Fuente: Fichas de evaluación de muestras del 01 al 10. 

 

 

Gráfico 39: Resumen de resultados vulnerabilidad estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Porcentaje de afectación de las componentes Ampliación de   

puente aguas arriba 

         Fuente: Fichas de evaluación de muestras del 01 al 10. 

Gráfico 40: Ampliación de puente - margen derecho, aguas arriba 

Fuente: Elaboración propia 

 

AMPLIACION DE PUENTE - MARGEN DERECHO, AGUAS ARRIBA 

COMPONENTES 
AREA 

TOTAL 

AREA 

AFECTADA 

AREA NO 

AFECTADA 

AREA 

AFECTADA 

% 

AREA NO 

AFECTADA 

% 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

VIGA PRINCIPAL 

V-1 
89.43 67.31 22.12 75.27 24.73 4 

VIGA PRINCIPAL 

V-2 
89.43 64.89 24.54 72.56 24.73 4 

VIGAS 

DIAFRAGMA D-1 
45.24 23.19 22.05 51.26 51.26 3 

LOSA DE PUENTE 89.43 56.74 32.69 63.45 24.73 3 

VEREDA 

PEATONAL 
55.50 35.36 20.14 63.71 39.86 3 

TOTAL 369.03 247.49 121.54 326.24 165.32 3 

66%

34%

AMPLIACION DE PUENTE - MARGEN DERECHO, AGUAS ARRIBA

AREA AFECTADA %

AREA NO AFECTADA %
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Tabla 16: Porcentaje de afectación de las componentes Ampliación de puente 

aguas arriba 

AMPLIACION DE PUENTE - MARGEN IZQUIERDO, AGUAS ARRIBA 

COMPONENTES 
AREA 

TOTAL 

AREA 

AFECTADA 

AREA NO 

AFECTADA 

AREA 

AFECTADA 

% 

AREA NO 

AFECTADA 

% 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

VIGA PRINCIPAL 

V-3 
89.43 39.88 39.88 55.41 24.73 4 

VIGA PRINCIPAL 

V-4 
89.43 45.94 43.49 51.26 24.73 3 

VIGAS 

DIAFRAGMA D-2 
45.24 21.44 23.80 47.39 48.89 2 

LOSA DE PUENTE 89.43 66.65 22.78 74.53 24.73 3 

VEREDA 

PEATONAL 
55.50 40.89 14.61 73.68 39.86 3 

TOTAL 369.03 214.80 144.56 302.26 162.95 3 

Fuente: Fichas de evaluación de muestras del 01 al 10. 

 

 

 Gráfico 41: Ampliación de puente - margen izquierdo, aguas arriba 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Nivel de vulnerabilidad de las componentes de ampliación de puente 

aguas arriba 

AMPLIACION DE PUENTE -MARGEN DERECHO AGUAS ARRIBA 

COMPONENTES 
NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

VIGA PRINCIPAL V-1 4 

VIGA PRINCIPAL V-2 4 

VIGAS DIAFRAGMA D-1 3 

LOSA DE PUENTE 3 

VEREDA PEATONAL 3 

TOTAL 3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 42: Ampliación de puente -margen derecho aguas arriba 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Nivel de vulnerabilidad de las componentes de ampliación de puente 

aguas arriba 

AMPLIACION DE PUENTE -MARGEN IZQUIERDO AGUAS ARRIBA 

COMPONENTES NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VIGA PRINCIPAL V-3 4 

VIGA PRINCIPAL V-4 3 

VIGAS DIAFRAGMA D-2 2 

LOSA DE PUENTE 3 

VEREDA PEATONAL 3 

TOTAL 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 43: Ampliación de puente -margen izquierdo aguas arriba 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Resumen de resultados por unidad de análisis del puente 

ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE 

COMPONENTES 
AREA 

TOTAL 

AREA 

AFECTADA 

AREA NO 

AFECTADA 

AREA 

AFECTADA 

% 

AREA NO 

AFECTADA 

% 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

UA-01 89.43 67.31 22.12 75.27 24.73 4.00 

UA-02 89.43 64.89 24.54 72.56 24.73 4.00 

UA-03 45.24 23.19 22.05 51.26 51.26 3.00 

UA-04 89.43 56.74 32.69 63.45 24.73 3.00 

UA-05 55.50 35.36 20.14 63.71 39.86 3.00 

UA-06 89.43 39.88 39.88 55.41 24.73 4.00 

UA-07 89.43 45.94 43.49 51.26 24.73 3.00 

UA-08 45.24 21.44 23.80 47.39 48.89 2.00 

UA-09 89.43 66.65 22.78 74.53 24.73 3.00 

UA-10 55.50 40.89 14.61 73.68 39.86 3.00 

TOTAL 738.06 462.29 266.10 628.50 328.27 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44: Porcentaje total afectado del puente 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 45: Áreas afectadas y/o no afectadas de las componentes del puente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se realizó un Análisis Global de las dos Ampliaciones de puente 

combinando los 3 parámetros propuestos en el análisis procesos constructivos, 

patologías y daños encontrados y comportamiento estructural de lo cual se obtuvo 

el siguiente resultado. 

Tabla 20: Análisis Global de la Vulnerabilidad Estructural del Puente 

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla se muestra que los procesos constructivos son inadecuados (se le 

asigna el valor de 3), patologías y daños encontrados alto (se asigna el valor de 3) 

y el comportamiento estructural (se asigna el valor de 3). De acuerdo a la ecuación 

4.1 se tiene que 0,2×3 + 0,4×3 + 0,4×3 = 3.0; esto significa que el puente tiene 

vulnerabilidad alta.  
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Tabla 21: Proceso de reforzamiento del puente 

  

PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 

ESTRUCTURA DAÑOS DESCRIPCION PROCESO 

VIGA PRINCIPAL V-1 

contiene un 

porcentaje de 72.22 

de daño en la 

estructura, donde el 

24.24 y 14.20% 

correspondientes a 

fisuras y grietas  

TRANSFORMADOR DE 

OXIDO es un producto 

acuoso emulsionado sirve 

y es usado para el 

saneamiento o 

mantenimientos de 

superficies de oxidación en 

el acero.  

CHEMA 1 POLVO aditivo 

impermeabilizante integral 

con características 

hidrófobas 

que trabaja teniendo la 

porosidad del concreto así 

evita la absorción capilar 

interna 

TRANSFORMADOR DE 

OXIDO se usa con brocha, 

pincel o rodillo sobre las 

zonas oxidadas. Se 

producirá una acción 

química, que se verificará en 

un instante, evolucionando el 

óxido en una capa negra. 

SELLADOR CHEMA para el 

uso de debe tener limpias y 

secas las superficies. 

CHEMA CLEAN MULTIUSO 

siguiendo las instrucciones 

del 

producto. Dejar secar por 24 

horas antes de aplicar el 

SELLADOR CHEMA. 

VIGA PRINCIPAL V-2 

contiene un 

porcentaje de 69.33 

de daño en la 

estructura, donde el 

17.00 y 11.41% 

donde están los 

descascaramientos 

y fisuras   

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 
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completamente las micro 

fisuras 

VIGA PRINCIPAL V-3 

contiene un 

porcentaje de 54.06 

de daño en la 

estructura, donde el 

18.11 y 13.98% 

figurando las fisuras 

y grietas. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 

completamente las micro 

fisuras 

VIGA PRINCIPAL V-4 

contiene un 

porcentaje de 49.50 

de daño en la 

estructura, donde el 

16.36 y 9.72% 

corresponden a 

fisuras y 

descascaramientos. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 
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micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

hasta saturar 

completamente las micro 

fisuras 

VIGAS DIAFRAGMA 

D-1 

contiene un 

porcentaje de 51.26 

de daño en la 

estructura, donde el 

14.37 y 11.76% 

donde 

corresponden a 

fisuras y 

descascaramientos. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 

completamente las micro 

fisuras 

VIGAS DIAFRAGMA 

D-2 

contiene un 

porcentaje de 47.39 

de daño en la 

estructura, donde el 

14.70 y 9.06% 

donde 

corresponden a 

fisuras y 

descascaramientos. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 
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completamente las micro 

fisuras 

LOSA DE PUENTE-

DERECHO 

contiene un 

porcentaje de 63.45 

de daño en la 

estructura, donde el 

28.36 y 11.73% 

donde 

corresponden a 

abriasion y fisuras. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 

completamente las micro 

fisuras 

LOSA DE PUENTE-

IZQUIERDO 

contiene un 

porcentaje de 74.53 

de daño en la 

estructura, donde 

el21.13 y 20.42% 

donde 

corresponden a 

descascaramientos 

y desprendimientos 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 
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completamente las micro 

fisuras 

VEREDA 

PEATONAL-DERE 

contiene un 

porcentaje de 63.71 

de daño en la 

estructura, donde el 

15.32 y 11.71% 

donde 

corresponden a 

grietas y 

descascaramientos. 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 

completamente las micro 

fisuras 

VEREDA 

PEATONAL-IZQ 

contiene un 

porcentaje de 73.68 

de daño en la 

estructura, donde el 

14.32 y 14.05% 

donde 

corresponden a 

fisuras y 

descascaramientos 

CHEMA 1 POLVO: Siendo 

un aditivo 

impermeabilizante integral 

de características 

hidrófobas. 

CHEMAFLEX es un 

sellador acrílico de 

acabado mate, se usa 

usualmente para realizar 

sellados e impermeabilizar 

superficies de concreto con 

micro fisuras, grietas, 

descascaramientos, etc.  

Agregar 1 bolsa de 1kg de 

CHEMA 1 POLVO por bolsa 

de cemento, después agregar 

los agregados 

restantes del concreto. 

contar o tener una buena 

homogeneidad antes de 

agregar el agua de mezcla. 

 

CHEMAFLEX Usar 

directamente del envase con 

una brocha, rodillo o soplete 

hasta saturar 



  
 

82 
 

completamente las micro 

fisuras 

 

REPARACIONES EXTERNAS 

 COMPOSICION 

PINTADO DE BARANDAS Pintura Acrílica Base Agua de Alto Espesor de alta 

durabilidad y con capacidad de ofrecer mayor espesor y retro 

reflectividad en las líneas de señalización vial. Esta pintura 

utiliza emulsiones acrílicas novedosas de tercera generación, 

diseñadas para aplicarse a un espesor de hasta los 30 mils 

húmedos 

CONSTRUCCION DE UNA 

CAPA DE ASFALTO DE 1” 

EN LA LOSA 

Construcción de una capa asfáltica de 1” en toda la longitud 

del puente para mejor transitibilidad vehicular. 

ADHEHENCIA EPOXICO 

PARA CONCRETO 

(SIKAPUR) 

Sikadur-32 Gel 1kg: adhesivo estructural de concreto fresco 

con concreto endurecido. Al momento de aplicar Sikadur®-32 

Gel el concreto debe encontrarse limpio, libre de polvo, 

partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, 

grasa, pintura, entre otros 

SEÑALIZACIONES 

HORIZONTALES Y 

VERTICALES 

Pintura Acrílica Base Agua de Alto Espesor de alta 

durabilidad y con capacidad de ofrecer mayor espesor y retro 

reflectividad en las líneas de señalización vial. Esta pintura 

utiliza emulsiones acrílicas novedosas de tercera generación, 

http://www.signovial.pe/producto/pintura-acrilica-base-agua-de-alto-espesor/
http://www.signovial.pe/producto/pintura-acrilica-base-agua-de-alto-espesor/
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diseñadas para aplicarse a un espesor de hasta los 30 mils 

húmedos 

GUARDA VIAS Instalación de guarda vías para seguridad vial con el fin de 

evitar accidentes y/o aminorar el daño tanto de vehículos 

como peatones. Contribuyen a mejorar la visibilidad en las 

carreteras 

Fuente: Elaboración propia  
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V. DISCUSIONES 

5.1. Nivel de vulnerabilidad en base al análisis estructural, mediante el 

Software Csi Bridge, del puente Pumachaka. 

RESULTADO. – Al realizar la evaluación del puente mediante el software csibridge, 

sacando la deflexión máxima permitida. Afirmando que se encuentra dentro de los 

parámetros permitidos por la norma AASHTO LRFD. 

Antecedentes Vinueza (2017) en su investigación realizó el diagnóstico de las 

patologías presentes en los puentes peatonales de concreto armado de la localidad 

de Fontibón; se utilizó una población de todos los puentes de la Provincia de Manabí 

y una muestra que fue el puente cantón Flavia, haciendo uso de los programas 

SPSS y el Software csibridge, de esta manera los resultados que obtuvieron fue 

que el acero no presenta deformaciones permanentes  ni rotura; no debiendo 

sobrepasar el límite de fluencia, por lo que el puente Ciriaco tiene capacidad de 

resistir 1.97 veces la carga viva especial, concluyendo que el puente Rancho y 

Ciriaco se encuentran en condiciones óptimas, deduciendo que se respetó en 

construcción las especificaciones de diseño AASHTO STANDARD (2002). 

❖ Hipótesis: Hallar el grado de vulnerabilidad estructural mediante la utilización 

del software Csi Bridge, del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba, 

Provincia de Sucre Ayacucho – 2020. Por medio de la evaluación que se realizó 

con el software csibridge Se llego al siguiente resultado que la deflexión máxima 

permitida se encuentra dentro del rango establecido según la norma AASHTO 

LRFD 

❖ Pregunta: ¿Cuánto es el nivel de vulnerabilidad en base al análisis estructural, 

mediante el Software Csi Bridge, del puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba, Provincia de Sucre Ayacucho - 2020?. Realizando la evaluación 

mediante el software csibridge, resultando que la deflexión máxima es de 1.1145 

cm, que comparando con la norma AASHTO LRFD nos dice que para diseños 

de puentes vehiculares existe una formula q es L/1000 siendo “L” la luz del 

puente que en este caso la luz es de 12 metros, el cual realizando el cálculo nos 
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da que la deflexión máxima permitida para el puente debe de ser de 1.2 cm, lo 

cual indica que el diseño se encuentra dentro de los parámetros permitidos por 

la norma AASHTO LRFD. 

Consideraciones: Por motivo de la situación que se está viviendo hoy en día de la 

COVID 2019, no se pudo viajar a solicitar el expediente y planos a dicha 

Municipalidad, motivo por el cual se optó por otro puente llamado Pumachaka 

situado este en la misma Región de Ayacucho, un puente de tipo viga losa de 

parecidas dimensiones ya que de este proyecto si contaba con el expediente 

técnico completo. 

5.2. Hallar el grado de vulnerabilidad estructural mediante el método científico 

inductivo del puente Pumachaka. 

RESULTADO. – Al realizar el análisis Mediante el método científico inductivo de 

las fallas físicas encontradas en el puente se obtuvo un porcentaje alto de 

vulnerabilidad a nivel de superestructura. 

Antecedentes: Barrantes (2017) en si investigación analizó el nivel de 

vulnerabilidad estructural de los elementos estructurales del puente Pakamuros, 

para ello se realizó un estudio de tráfico para saber la funcionalidad y serviciabilidad 

del puente al cual está expuesto diariamente, con la muestra tomada se determinó 

la resistencia del concreto (f´c), como instrumentos que se utilizo fue el software 

CSI BRIDGE V19.2 2017 con el cual se realizó un modelamiento, posteriormente 

resultó que el 58.22% de los componentes estructurales del puente en estudio 

presentan patologías y daño estructural. Llegando a la conclusión según los 

parámetros propuestos en el rango numérico es 3, por ende, el nivel de 

vulnerabilidad estructural del puente es alta, rigiéndose a la norma AASHTO. 

❖ Hipótesis: Hallar el grado de vulnerabilidad estructural mediante el método 

científico inductivo del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba 

Provincia de Sucre, Ayacucho- 2020. Por medio del método científico inductivo 

se llegó a corroborar el rango de la vulnerabilidad del puente, con el cual resultó 
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con 66% de fisuras en toda la estructura, que mediante el estudio de 

vulnerabilidad del puente figura en un rango de categoría 3, el cual significa que 

el puente está en un rango de vulnerabilidad alta. 

❖ Pregunta: ¿Cuánto es el nivel de vulnerabilidad en base al método científico 

inductivo del puente Pumachaka en el Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho- 2020?. Al realizar la evaluación mediante el método científico 

inductivo, se llegó a corroborar que presenta un 66% de fisuras a nivel de toda 

la estructura, centrándose básicamente las fallas con un 75.27% en la viga 

principal V-I, con un 73.68% vereda peatonal izquierda y con un 72.56% la viga 

principal V-2; que mediante el estudio de vulnerabilidad del puente figura en un 

rango de categoría 3, el cual significa que el puente está en un rango de 

vulnerabilidad alta. 

Consideraciones: en este caso no se encontró ningún tipo de dificultad debido a 

que se evaluó mediante el método científico inductivo, llegando a corroborar el 

porcentaje de fallas que presenta la estructura, considerándose según la norma 

AASHTO en un nivel 3 el cual significa que se encuentra en un nivel de 

vulnerabilidad alta. 

5.3. Hallar las posibles soluciones del grado de vulnerabilidad estructural, en 

base al análisis estructural y en base al análisis del método científico 

inductivo del puente Pumachakaa nivel de superestructura. 

RESULTADO. –  Se realizó la solución a las fallas presentadas con el planteo de 

reforzamiento del puente Pumachaka para mejor seguridad de la población. 

Antecedentes: Salas (2019) en su investigación evaluó la estructura para 

posteriormente dar una propuesta de reforzamiento para un mejor funcionamiento 

de dicha estructura, que se encuentra en el Departamento de San Martin; Provincia 

de Picota, Distrito de Shamboyacu. debido a que tiene parámetros y/o 

características de un solo objeto a investigar, entonces se procedió a desarrollar 

por medio de instrumentos de recolección de datos como certificados de los 

estudios de esclerometría y ultrasonido. Teniendo como resultado una deflexión 
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máxima del puente de 7.61cm por el cual nos da a entender que cumple con el 

manual de puentes MTC. Concluyendo que se debe de aumentar el diámetro de 

las péndolas a 5/8” para obtener una mejor rigidez al momento de trasladarse sobre 

el puente; con un presupuesto estimado de s/.24, 110.73 en el reforzamiento de la 

superestructura. 

Hipótesis: El planteo de reforzamiento en base al análisis estructural y al nivel de 

vulnerabilidad, en las estructuras dañadas del puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba Provincia de Sucre, Ayacucho – 2020 en las estructuras dañadas. 

❖ Pregunta: ¿Cuáles son las posibles soluciones a la vulnerabilidad en base al 

análisis estructural y al análisis del método científico, en las estructuras del 

puente Pumachaka, en el Distrito de Querobamba Provincia de Sucre, 

Ayacucho - 2020?. Una vez de haber realiza análisis de la superestructura del 

puente, se planteó el reforzamiento de todas las fallas encontradas, teniendo un 

costo estimado de s/.58 082.75.   

Consideraciones: problemas con el programa S10 para sacar el presupuesto, en 

la parte de la instalación debido a que el programa solo acepta con el Windows 8, 

en nuestras laptops disponíamos del Windows 10. 

Costos: El costo del planteo del reforzamiento fue de s/.58 082.75 para el puente 

Pumachaka. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Se concluyó que el puente Pumachaka no se encuentras en buenas condiciones 

de acuerdo a la evaluación realizada mediante el método científico inductivo, a 

nivel de superestructura; por lo cual se plateó un reforzamiento eficaz para evitar 

accidentes a largo plazo. 

 

- Se concluyó que mediante el análisis que se realizó con el software csi bridge 

al puente Pumachaka, se obtuvo la deflexión máxima del puente de -1.1145 cm, 

lo cual nos indica que está dentro de las normas establecidas según AASHTO 

LRFD, que según esta norma nos dice que para un puente vehicular la formula 

sería la longitud de la luz entre 1000 (L/100), teniendo como resultado una 

deflexión de 0.012 m correspondiente a 1.2 cm; lo cual indica que el diseño se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos permitidos por la Norma 

AASHTO LRFD. 

 

 

- Se concluyó que mediante el Método científico Inductivo realizado al puente 

Pumachaka se obtuvo el porcentaje afectado a nivel de superestructura del 

puente con un 66% encontrándose así en un nivel de vulnerabilidad en un rango 

de nivel 3, esto significa que se encuentra con un nivel de vulnerabilidad alta 

según el análisis global de la vulnerabilidad estructural del puente. 

 

- Se concluyó que mediante el análisis de precios unitarios se pudo determinar el 

costo de intervención a nivel de reforzamiento de la superestructura para un 

mantenimiento eficaz contribuyendo así con la seguridad y beneficio de la 

población. Determinándose con un costo de s/.58 082.75.    
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- El tiempo y el entorno afectan la calidad y la pérdida de propiedades de los 

materiales, afectando así el comportamiento estructural por el cual se 

recomienda realizar un mantenimiento adecuado a cada determinado tiempo 

para evitar accidentes a largo plazo. 

- En la presente investigación se recomienda tener en cuenta las normas 

actualizadas ya que en este caso mediante la norma AASHTO LRFD se pudo 

comparar los resultados obtenidos del software csibridge si se encontraba 

dentro del rango establecido en la norma. 

- En la presente investigación se recomienda realizar un reforzamiento ya que el 

puente se encuentra en un nivel de vulnerabilidad alta, el cual puede producir 

accidentes debido a las condiciones en las cuales se encuentra. 

- En la presente Investigación se recomienda realizar el reforzamiento con el 

método de Reforzamientos de polímeros reforzados con fibras (FRP), en la 

colocación mediante distancias parciales y aun determinado ángulo, ya que el 

FRP es un reforzamiento estructural superficial muy usada por que es practico 

el uso y ayudando a aumentar la resistencia a la deflexión, flexión y por cortante 

en las vigas de nuestro puente. 

- Se realizó la resistencia del concreto (F´c) con lo especificado en el plano, pero 

se recomienda este se debería calcular mediante un ensayo insitu de 

esclerometría o diamantina, para que sea más exacto. 

- Se recomienda mejorar las señalizaciones en dicho puente como: pintado de 

las barandas, señalizaciones horizontales y verticales, entre otros para mejor 

seguridad de la población. 
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ANEXOS 

ANEXO.01. 

Declaratoria de Originalidad de Autores 

Nosotros, MARRUFO FERNANDEZ ABELINDA y CASTRO AROSTEGUI RICHAR 

IRVIN, egresados de la Facultad de Ingeniería y Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad César Vallejo - Sede Lima Norte, declaramos bajo juramento 

que todos los datos e información que acompañan al Trabajo de Investigación 

titulado: “Evaluación de la superestructura mediante el método LRFD con 

propuesta de reforzamiento del puente Pumachaka, en Querobamba, 

Ayacucho - 2020”, es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que el Trabajo 

de Investigación: 

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 

2. He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando 

correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 

3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro 

grado académico o título profesional. 

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni 

duplicados, ni copiados. 

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier 

falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 

aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes 

de la Universidad César Vallejo. 

Los Olivos, 30 de Noviembre del 2020 

Apellidos y Nombres del Autor   

MARRUFO FERNANDEZ ABELINDA 

DNI: 71590916 Firma 

ORCID: 0000-0002-2559-9887   
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ANEXO. 02. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

VARIABLES 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VARIABLE IND       

 

 

 

Evaluación de la 

superestructura 

 

 

La conservación y la gestión de los 

puentes sean eficaces es necesario 

realizar sistemáticamente 

una serie de procedimientos, con 

el fin de determinar la amplitud de las 

degradaciones y el nivel de integridad 

de los puentes39. 

 

 

Este proyecto se va a 

desarrollar con la finalidad 

una evaluación del puente, 

como también dimensiones 

ya que es la base principal 

para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Software csi bridge 

 

Deflexiones Máximas 

 

 

 

 

 

 

- Norma LFRD 

 

- Manual de 

Evaluación de 

Puentes - MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 

 

Método científico inductivo 

 

Patologías estructurales 

 

Nivel de daños estructurales 

VARIABLE DEP     

 

 

 

 

Propuesta de 

reforzamiento 

 

 

Se define reforzamiento estructural a 

la modificación de una estructura, con 

el propósito de aumentar su 

capacidad portante 
40

 

 

 

Esta variable se evaluará con 

la variable principal. Para 

determinar si en el estado del 

puente de estudio necesita 

ser reforzado. 

 

Reforzamiento 

Estructural 

 

FRP 

 

Mejoramiento de la 

Condición del puente 

 

Reparación con aditivo 

 

Aditivo 

 

 

Presupuesto 

 

Presupuesto de reforzamiento 
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ANEXO. 03. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: 
“Evaluación de la superestructura mediante el método LRFD con propuesta de reforzamiento del puente Pumachaka, Querobamba, Ayacucho - 2020” 

Autores:  Castro Arostegui, Richar Irvin  Marrufo Fernández, Abelinda      

PROBLEMA OBEJTIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E INSTRUMENTO 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL V. INDEPENDIENTE: Evaluación de la superestructura 

Método: Científico            Tipo: 

Aplicada                          Nivel: 

Explicativa Causal                          

Diseño: cuasi experimental               

Enfoque: Cuantitativo                                

Población: todos los elementos 

estructurales; ya sea de la 

superestructura como de la 

subestructura del puente 

Pumachaka 

Muestra: los elementos que 

conforman la superestructura del 

puente Pumachaka donde se 

realizará el proyecto. 

Muestreo: no probabilístico                                      

Técnica: Observación Directa.  

   DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Cuánto es el nivel de vulnerabilidad 

estructural del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho – 2020? 

Evaluar el grado de vulnerabilidad 

estructural del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba, Provincia de 

Sucre Ayacucho – 2020. 

Hallar el grado de vulnerabilidad estructural 

del puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba, Provincia de Sucre 

Ayacucho – 2020. 

 

Software csi bridge 
Deflexión Máximas 

- Ficha de inspección 

-  CSI BRIDGE 

- Manual de   Evaluación de 

Puentes 

Método científico inductivo 

Patologías estructurales 

Nivel de daños estructurales 

  

PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
DEPENDIENTE: Propuesta de reforzamiento  

      DIMENSIONES INDICADORES  

¿Cuánto es el nivel de vulnerabilidad 

en base al análisis estructural, 

mediante el Software Csi Bridge, del 

puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba, Provincia de Sucre 

Ayacucho – 2020? 

Evaluar el grado de vulnerabilidad 

estructural mediante la utilización del 

software Csi Bridge, las condiciones 

reales de la estructura y las normas 

vigentes del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba, Provincia de 

Sucre Ayacucho – 2020. 

Hallar el grado de vulnerabilidad estructural 

mediante la utilización del software Csi 

Bridge, del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba, Provincia de 

Sucre Ayacucho – 2020. 
Reforzamiento Estructural 

FRP 

 

 

 

¿Cuánto es el nivel de vulnerabilidad 

en base al método científico inductivo 

del puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba Provincia de Sucre, 

Ayacucho- 2020? 

Evaluar el grado de vulnerabilidad 

estructural mediante el método científico 

inductivo del puente Pumachaka en el 

Distrito de Querobamba Provincia de 

Sucre, Ayacucho- 2020 

Hallar el grado de vulnerabilidad estructural 

mediante el método científico inductivo del 

puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba Provincia de Sucre, 

Ayacucho- 2020 

 

 

Mejoramiento de la Condición del puente 
  Reparación con aditivo 

 

¿Cuáles son las posibles soluciones a 

la vulnerabilidad en base al análisis 

estructural y al análisis del método 

científico, en las estructuras del puente 

Pumachaka, en el Distrito de 

Querobamba Provincia de Sucre, 

Ayacucho – 2020? 

Evaluar las posibles soluciones del 

grado de vulnerabilidad en base al 

análisis estructural, y en base al análisis 

del método científico inductivo en el 

puente Pumachaka en el Distrito de 

Querobamba Provincia de Sucre, 

Ayacucho – 2020 en las estructuras 

dañadas. 

Hallar las posibles soluciones del grado de 

vulnerabilidad estructural, en base al 

análisis estructural y en base al análisis del 

método científico inductivo del puente 

Pumachaka en el Distrito de Querobamba 

Provincia de Sucre, Ayacucho – 2020 en 

las estructuras dañadas. 

 
Presupuesto 

Presupuesto de reforzamiento 
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ANEXO. 04. 

 PANEL FOTOGRAFICO DEL PUENTE 

 

Fallas de la losa por descascaramientos, agrietamientos, descascaramientos 

 

Fallas de la vereda por agrietamientos, descascaramientos 
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Fallas de la vereda por agrietamientos, descascaramientos 

Fallas de la losa por descascaramientos 



  
 

 

 

Vista panorámica del Puente Pumachaka 

  



  
 

 

ANEXO. 05. 

 PROPUESTA DE REFORZAMIENTO  

 

  



  
 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

  



  
 

 

 

Cotización de los precios Unitarios de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ANEXO. 06. 

PLANOS DEL PUENTE 

 



  
 

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 


