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                         RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, lleva por título: “Vulnerabilidad Sísmica 

Aplicando el Método Benedetti y Petrini en las Viviendas del A.H. Miraflores 

Bajo – Chimbote, 2021”, se plantea como objetivo principal la determinación de la 

vulnerabilidad sísmica aplicando el Método de Benedetti y Petrini en las viviendas 

del A.H. Miraflores Bajo, debido al estado actual que presentan. 

El tipo de metodología que se empleó fue aplicada y de diseño descriptivo, la 

población estimada fue de 523 viviendas y la muestra de 15. En cuanto a los 

resultados se determinó que el suelo del A.H. Miraflores Bajo tiene una humedad 

que varía de 8.19% a 12.58%, además de un nivel freático a 0.70 m. Respecto a la 

granulometría las arenas predominan con 98.70% a 99.50%, no existen límites de 

consistencia y el suelo está conformada arena mal graduada (SP) y la capacidad 

portante encontrada que varía de 1.18 a 1.23 kg/cm2 con una cohesión nula. 

En cuanto a la resistencia a compresión del concreto endurecido aplicado a 

columnas y vigas de 3 viviendas en el A.H. Miraflores Bajo mediante el ensayo de 

esclerometría no llegó a ser aceptada debido a que no superaron el f’c = 210.00 

kg/cm2. Por último, se determinó que un 6.67% de las viviendas presenta 

vulnerabilidad sísmica baja, el 40.00% vulnerabilidad sísmica media y el 53.33% 

vulnerabilidad sísmica alta, es decir, que la vulnerabilidad que representa el A.H. 

Miraflores Bajo es de vulnerabilidad alta a media.  

 

Palabras clave: Vulnerabilidad sísmica, viviendas, método Benedetti y Petrini.  
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                         ABSTRACT 

 

This research project is entitled: "Seismic Vulnerability Applying the Benedetti 

and Petrini Method in the A.H. Miraflores Bajo – Chimbote, 2021”, the main 

objective is to determine seismic vulnerability by applying the Benedetti and Petrini 

Method in the houses of the A.H. Miraflores Bajo, due to its current state. 

The type of methodology used was applied and descriptive design, the estimated 

population was 523 homes and the sample was 15. As for the results, it was 

determined that the soil of the A.H. Miraflores Bajo has a humidity that varies from 

8.19% to 12.58%, in addition to a water table at 0.70 m. Regarding the granulometry, 

the sands predominate with 98.70% to 99.50%, there are no consistency limits and 

the soil is made up of poorly graded sand (SP) and the bearing capacity found varies 

from 1.18 to 1.23 kg/cm2 with zero cohesion. 

Regarding the compressive strength of hardened concrete applied to columns and 

beams of 3 houses in the A.H. Miraflores Bajo through the sclerometry test was not 

accepted because they did not exceed f'c = 210.00 kg/cm2. Finally, it was 

determined that 6.67% of the houses have low seismic vulnerability, 40.00% 

medium seismic vulnerability and 53.33% high seismic vulnerability, that is, the 

vulnerability represented by the A.H. Miraflores Bajo is of high to medium 

vulnerability. 

 

Keywords: Seismic vulnerability, houses, Benedetti and Petrini method. 
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En todas partes del mundo se considera como una necesitad vital tener una 

vivienda. Así pues, se conoce que la realidad de lo países con carencias de 

desarrollo muestra un déficit habitacional, que generalmente trae como 

consecuencia la autoconstrucción de viviendas. Además, si se le suma a esto la 

ocurrencia de un sismo que se puede dar en cualquier momento y parte del mundo, 

afectaría en mayor parte este tipo de edificaciones. 

Por otra parte, se tiene por entendido que en el país forma parte de una área 

tectónica con mayor movimiento telúrico, agregándose a esto se tiene presente a 

la vulnerabilidad sísmica como una dificultad ocasionada por la informalidad de los 

pobladores al construir sus edificaciones, al ser probada esta postura, se ratifica 

que aquellas viviendas que se construyen de forma inadecuada en el ámbito patrio 

son muchas veces construidas empleando materiales de pésimas características 

debido a que varios no alcanzan los estándares de calidad, sin asesoría de un 

profesional técnico y ciertamente desconociendo el RNE, esto conlleva a que en 

alguna ocurrencia de un fenómeno sísmico estas lleguen a colapsar. 

Ahora bien, se tendría que tomar en consideración que la vulnerabilidad sísmica de 

una vivienda es conocida como una característica propia y así mismo es autónoma 

de las amenazas sísmicas. Por otra parte, un sistema estructural alcanzaría a tener 

un nivel alto de vulnerabilidad, pero no es peligrosa sino está en peligro de sismos 

espacialmente determinados, por eso es necesario que se evalúen continuamente 

para conocer el estado de conservación. 

Este tipo de casos se aprecian en el ámbito local de Chimbote, en la zona del A.H. 

Miraflores Bajo debido a que gran parte de las viviendas son construidas de manera 

empírica al no respetar los estándares estipulados en la normativa y también no se 

encuentra estudio alguno que pueda constatar el estado de conservación ni los 

tipos de fallas que tengan, así como tampoco se puede precisar el nivel de 

vulnerabilidad que muestren. 

I. INTRODUCCIÓN
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Por este motivo se plantea la formulación de la problemática ¿Cuál es la 

vulnerabilidad sísmica aplicando el método de Benedetti y Petrini en las viviendas 

del A.H. Miraflores Bajo – Chimbote, 2021? 

De este modo, la justificación teórica de esta investigación intenta ofrecer asistencia 

técnica e información imprescindible para la correcta ejecución de la ingeniería de 

la construcción teniendo en cuenta los reglamentos y normas de diseño y 

construcción vigentes en el país, permitiendo así definir adecuados procedimientos 

de edificación y otorgándose las garantías necesarias en el comportamiento de las 

construcciones reduciendo la vulnerabilidad sísmica a la que están expuestas ante 

potenciales sismos. 

Dicho lo anterior, se genera la justificación práctica con el requerimiento de precisar 

el grado de la vulnerabilidad sísmica que muestran las viviendas del A.H. Miraflores 

Bajo a razón de la existencia de un enorme inconveniente ocasionado por la 

autoconstrucción de viviendas, debido a ello la llamamos zona comprometida a 

amenaza de sismicidad elevada recurrente. 

Asimismo, se continuará investigando en el trayecto de brindar tácticas urbanas y 

arquitectónicas innovadoras con el objetivo de orientar al resultado para 

contrarrestar los riesgos ante un sismo y así preservar la vida de los pobladores 

que subsisten con zozobra de la ocurrencia de estos fenómenos naturales en la 

zona de Chimbote, exactamente en el A.H. Miraflores Bajo.        

De la misma manera, es esencial puntualizar, que debido a esta evaluación se tiene 

como fin mejorar la calidad del medio ambiente urbano en el entorno del progreso 

sustentable, proporcionando una solución urbana-espacial en la que se pueda 

edificar de manera apropiadas las viviendas en el territorio estudiado. En lo 

referente a la justificación económica se plasma la comparación entre las viviendas 

construidas sin apoyo de un profesional con una que, si ha sido construida 

respetando el RNE, esta es una forma de mostrar que existe una diferencia 

significativa en los costos para construir. Al mismo tiempo se tiene en cuenta la 

justificación social debido a que mediante este tipo de investigación se busca 

conocer la realidad del estado de viviendas y conocer cuan vulnerables se 

encuentran frente a un sismo, de este modo se contribuye a que los pobladores 
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puedan realizar a futuro mejoras y así tener una la calidad de vida apropiada, 

dándoles conocimiento y poniéndolos en situación de que debe existir seguridad y 

control en la construcción de las viviendas de la zona, proyectando que sea un 

trabajo con la colaboración de la población. 

De esta manera, se manifiesta en la investigación el objetivo primario de determinar 

la vulnerabilidad sísmica aplicando el método Benedetti y Petrini en las viviendas 

del A.H. Miraflores Bajo – Chimbote, 2021. A la vez, en este proceso se 

desarrollaron los objetivos específicos como: Determinar las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo en el A.H. Miraflores Bajo, Diagnosticar la resistencia a 

compresión mediante esclerometría a las viviendas del A.H. Miraflores Bajo, 

evaluar la vulnerabilidad sísmica aplicando el método Benedetti y Petrini a las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo y para finalizar determinar el grado de la 

vulnerabilidad de las viviendas en el A.H. Miraflores Bajo.  
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II. MARCO TEORICO  

En primer término, para el progreso del informe de investigación se recolectó 

información de otros estudios similares al tema para tomarlos como antecedentes, 

se tiene por incluido los trabajos precedentes al autor Nisperuza (2019), en su tesis: 

“Análisis cualitativo y comparativo del Método Benedetti y Petrini y la NRS 2010, 

desarrollado en edificaciones de uno y dos pisos en el barrio Bijao, municipio del 

Bagre Antioquia” para obtener el grado de ingeniero civil en la Universidad de Santo 

Tomás, Antioquia – Colombia en la que tuvo como fin calcular el grado de 

vulnerabilidad sísmica de 5 viviendas del barrio Bijao usando una metodología 

aplicada mediante Benedetti y Petrini y la Norma Sismoresistente 2010, se realizó 

registro fotográfico, mediciones y levantamientos en cada vivienda llegando a tener 

como resultado que el 72.6% tiene vulnerabilidad media según Benedetti y Petrini 

pero por la NRS 2010 el 73.8% tiene vulnerabilidad alta, es decir, se presenta una 

variación de 1.2% por el parámetro 3 denominado resistencia convencional. 

De igual forma, los autores Echevarría y Monroy (2021), en su tesis: “Aplicación del 

método de índice de vulnerabilidad (Benedetti & Petrini) para evaluación de 

edificaciones de mampostería no reforzada en el barrio Surinama” para obtener el 

grado de ingeniero civil en la Universidad de Santo Tomás, Tunja - Colombia donde 

se consideró con objetivo primordial la determinación del índice de vulnerabilidad 

sísmica de las construcciones del barrio Surinama en la ciudad de Tunja, con un 

método de construcción  en mampostería no reforzada con la aplicación del método 

de Benedetti y Petrini. De este modo, se obtuvo como resultado que, de las 254 

casas a las que se evaluaron la totalidad de las mismas tienen un nivel de 

vulnerabilidad baja de acuerdo a los 11 parámetros estandarizados por el método. 

En conclusión, las casas del barrio Surinama presentan un sistema estructural con 

un buen comportamiento y a su vez poseen la misma estructura, de igual modo se 

llegó a identificar que en gran parte de las edificaciones al transcurrir del tiempo se 

les han realizado reformas, sin conservar la uniformidad a lo largo de los muros. 

Del mismo modo, los autores Contreras y Díaz (2020), en su tesis: “Vulnerabilidad 

sísmica de viviendas del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, Huanchaco, 

Trujillo – La Libertad, 2019” para obtener el grado de ingeniero civil en la 
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Universidad César Vallejo, Trujillo – Perú tuvieron el objetivo general de determinar 

la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del centro Víctor Raúl Haya de la Torre, 

Huanchaco, Trujillo por medio de 2 fichas, siendo estas de INDECI y el método 

Benedetti y Petrini, se aplicó una metodología de tipo descriptiva, por medio de la 

observación directa se aplicó los instrumentos a 333 viviendas.  

Por otro lado, se determinó una humedad de 2.55% a 2.58%, la granulometría 

encontrada marca un predominio de las arenas con 97.71% a 97.47% y finos de 

2.29% a 2.53%, también se demostró que la zona no tiene límites de consistencia 

y presentan un suelo SP conformado por arena mal graduada. Asimismo, se obtuvo 

que la capacidad portante está establecida entre 2.08 a 2.48 kg/cm2. 

De lo dicho antes, se obtuvo según la ficha INDECI que 43.8% de vivienda tiene 

vulnerabilidad moderada y el 56.2% vulnerabilidad alta, en cuanto a los resultados 

del método Benedetti y Petrini se determinó que un 23% de viviendas tiene 

vulnerabilidad baja, 35% tiene vulnerabilidad media y el 42% vulnerabilidad alta. 

Por este motivo, se concluyen que el C.P tiene un grado de vulnerabilidad promedio 

a través del uso de la ficha de verificación y el MIV, siendo este de un 11.56% para 

viviendas con vulnerabilidad baja, 39.64% de las viviendas tienen una 

vulnerabilidad moderada y un 48.80% de viviendas tienen una vulnerabilidad alta. 

Asimismo, el autor Andres (2020), en su tesis: “Aplicación del método de Benedetti 

y Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas informales en el 

Pueblo Joven Pro Vivienda – Primera Zona – del Distrito de El Agustino – Lima” 

para obtener el grado de ingeniero civil en la Universidad de San Martín de Porres, 

Lima – Perú en donde se tuvo como finalidad principal aplicar del método Benedetti 

y Petrini para la determinación de la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas de 

construcción informal, además se planteó como hipótesis que el 30% de las mismas 

tienen una alta vulnerabilidad sísmica. Por este motivo con esta investigación se 

tomará medidas, para la prevención a colapsar parcialmente o en totalidad de las 

edificaciones y así mismo se va ayudar a la toma de decisiones para evitar pérdidas.  

En cuanto a la metodología se tuvo una de tipo explicativa debido a que se llegaron 

a analizar las 16 viviendas con el método de Benedetti y Petrini. Finalmente, se 

obtuvo como resultado que, la totalidad las viviendas en se estudiaron, el 37.50% 
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presenta vulnerabilidad sísmica alta, el 43.75% una vulnerabilidad sísmica media y 

el 18.7% una vulnerabilidad sísmica baja, llegándose a concluir que, la gran parte 

de edificaciones presentan en un estado de conservación aceptable y pésimo. 

De la misma manera, el autor Vergaray (2021), en su tesis: “Vulnerabilidad Sísmica 

de las Viviendas Autoconstruidas del P.J. Miraflores - Zona I en el Distrito de 

Chimbote, 2021” para obtener el grado de ingeniero civil en la Universidad San 

Pedro, Chimbote – Perú en donde se tuvo como fin principal la determinación de la 

vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del P.J. Miraflores Zona I. 

Ahora bien, usó una metodología descriptiva apoyándose en ensayos de 

laboratorio, es así que tuvo como resultados una humedad de 7.93% a 12.44%, 

valores elevados en la granulometría por parte de las arenas con 82.20% a 87.90% 

a diferencia de los limos que van de 12.10% a 17.80%, así pues, se observó que 

existe N.F. = 1.00 a 1.20 m sin existencia de límites de consistencia. Además, se 

clasificó el suelo mediante SUCS como arena limosa (SM) cuya capacidad portante 

se establece entre 1.32 kg/cm2 a 1.35 kg/cm2. Así mismo, tuvo resultado luego de 

aplicar el ensayo de esclerometría que las viviendas en promedio que no supera a 

la resistencia estimada de f’c = 210.00 kg/cm2. 

Por otra parte, mediante el uso de dos tipos de métodos como es AIS donde se 

obtuvo que el 70% de viviendas tiene vulnerabilidad media y el 30% vulnerabilidad 

alta y con Benedetti y Petrini se obtuvo que el 10% tiene vulnerabilidad baja debido 

a que tiene un Iv = 14.38, el 60% de viviendas tiene vulnerabilidad media debido a 

que tiene un el Iv = 18.63 a 34.31 y por último el 30% presenta vulnerabilidad alta 

debido a que el Iv = 42.81 a 55.88, es decir con ambos métodos el P.J. Miraflores 

– Zona I mostró una vulnerabilidad de media a alta. 

A continuación, quedan definidos los conceptos concernientes a la presente 

investigación, partiendo por la vulnerabilidad determinada como la tendencia de un 

sistema, constituyente, integrante, agrupación humana o diverso tipo de 

componente que sea afectado por una situación de riesgo específico. Por lo tanto, 

la vulnerabilidad debe ser evaluada y asignar a cada uno de los componentes 

comprometidos y para todo tipo de peligro considerado (ERN, 2011, p. 7). 
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Así pues, se conoce a la vulnerabilidad sísmica como una cualidad particular de un 

edificio, es decir una propiedad de su misma conducta frente y durante los efectos 

de un terremoto explicado por medio de la ley de causa-efecto, en donde la causa 

es el sismo y el impacto es estropicio causado. Por ello en el proyecto investigativo 

se usará esta conceptuación a modo de referirse a la posibilidad del daño 

ocasionado por un terremoto a una vivienda (Safina, 2003, p. 49). De lo antes 

definido a modo de afianzar lo plasmado cabe indicar que la vulnerabilidad sísmica 

también se establece como aquella suspicacia de las edificaciones ante 

movimientos telúricos y los daños que se pueden causar, ya sean materiales o 

pérdidas humanas (Peralta, 2002, p. 56). 

De esta manera, se tiene al tipo de estructura como aquella que simboliza la 

unificación estructural en donde se posibilita la capacidad de agrupar las 

edificaciones de acuerdo a sus sistemas de construcción. En este caso, se presenta 

a la albañilería confinada como tipología por excelencia para la construcción de 

viviendas en el país y de manera proporcional el efecto para facilitar análisis de 

vulnerabilidad sísmica (López, 1996, p. 76). 

Por esta razón se presenta a la albañilería confinada como un ejemplo principal de 

técnica para construir, usándose el ladrillo de arcilla horneado o bloques de 

concreto, que, debido a su aglomeración con componentes estructurales, como, 

vigas y columnas, forman un muro de una mayor resistencia (Chumbes, 2019, 

p.13). 

Continuando, tenemos la fragilidad que se tiene como la probabilidad de tener una 

condición fronteriza de deterioro de acuerdo al nivel de conminación o 

incertidumbre, transformándose de este modo en una dimensión de la 

vulnerabilidad (Ruiz, 2016, p. 85). 

Prosiguiendo, se tiene la autoconstrucción dada por el apuro poblacional de tener 

una vivienda particular, esta se produce en sitios urbanizaciones progresistas 

populares o en asentamientos humanos y tienen la particularidad por exponer 

imperfecciones en sus elementos estructurales, arquitectónicos y procesos de 

construcción, convirtiéndose en susceptibles ante un sismo (Asencio, 2018, p. 20). 
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La informalidad a grado de construcción en el territorio nacional, se deriva del 

crecimiento de forma acelerada de los pobladores nacionales en los años 

transcurridos (Núñez y Zamora, 2021, p. 25). Los dueños o posesionarios de 

terrenos realizar construcciones de manera informal e inapropiada al utilizar: 

materiales sin control de calidad, no integran profesionales técnicos especializados 

y no cuentan con lo indicado en el reglamento ni la norma estandarizada para un 

proceso de construir conveniente (Wiesenfeld, 2001, p. 88). De este modo, el 

sistema de la autoconstrucción crea un método alterno con base en la carente 

información de los dueños en cuanto a procesos constructivos, limitado 

presupuesto para materiales y mano de obra no calificada (Chura, 2012, p. 131). 

Es así que esto conduce a probables razones de fallas sísmicas, es decir, los 

estropicios causados por los movimientos sísmicos, en viviendas de albañilería 

confinada, suelen ser muy letales y es recurrente que el comportamiento de estas 

casas se asimile de forma contraproducente con estructuras de acero y de concreto 

armado. De esta manera, la mayoría de los conflictos se percibieron en 

edificaciones de albañilería que no tenían un diseño estructural adecuado y que 

mostraron problemas visibles de conformación en su estructura y condición de los 

materiales (Abanto, 2015, p. 93). 

En cuanto al termino de riesgo sísmico se entiende como la probabilidad de que se 

produzcan desplazamientos del suelo de una magnitud considerable en un 

momento y punto determinado. Es así que el riesgo además tiene la posibilidad de 

incorporar más causas que el mismo sismo genera, como deslizamientos, 

derrumbes y licuefacción del suelo (Mosqueira, 2012, p. 4). 

De manera análoga, se comprende al riesgo sísmico como el nivel de bajas 

factibles que muestran la probabilidad de dañar una edificación así también a los 

pobladores que la comprenden, al transcurrir un determinado lapso al que están 

expuestas a las ondas sísmicas (Chura, 2016, p. 10). 

Por otro lado, se tiene conocimiento de los métodos cualitativos para la 

determinación de la vulnerabilidad sísmica, identificados como métodos 

aproximados, estos se formularon por diversos creadores para realizar un estudio 

de vulnerabilidad a las estructuras existentes, estos posibilitan la evaluación de 



9 
 

forma rápida y fácil. Por este motivo, uno de los principales métodos de 

aproximación son el Método Benedetti y Petrini (Abanto y Cárdenas, 2016, p. 44). 

De este modo el método posibilita decir el nivel de la vulnerabilidad sísmica de 

construcciones de albañilería confinada, mediante el proceso evaluativo de los 

aspectos geométricos, constructivos y estructurales. Cada uno se califica por medio 

la observación directa y se compara con referentes generalmente dados, esta 

puntuación se hace en 3 grados: vulnerabilidad baja, media y alta. Además, el 

método proporciona una calificación al estado de conservación de diversos 

componentes tanto estructurales como no estructurales de una edificación ya que 

este tiene la posibilidad de que sufra frente a un movimiento sísmico, este método 

presenta 11 parámetros, los cuales son tomados en el proceso calificativo de la 

estructura; es así, que los valores de Ki oscilan alrededor de 0 a 45 en función del 

parámetro que se indique.   

Así pues, la calidad será calificada desde A, que es lo más beneficioso, hasta D, 

que indica un rango de perjudicial; así también cada uno de los parámetros se 

muestra alterado por los factores de peso Wi, el cual oscilan de forma variable 

alrededor de 0.25 y 1.5 (Yépez, Barbat y Canas, 1995, p. 130). 

Tabla 1. Escala de índice de vulnerabilidad para albañilería 

N°  Parámetro Ki A Ki B Ki C Ki D Peso Wi 

1 Tipo y organización del sistema resistente 0 5 20 45 1 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.5 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 

5 Diagramas horizontales 0 5 15 45 1 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.5 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1 

8 Separación máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1 

              Fuente: Benedetti y Petrini, 1982 
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Ahora bien, los valores obtenidos van de 0 a 382.5 y se procede a dividir lo obtenido 

entre 3.825 para descubrir el índice de vulnerabilidad (%) el cual tendrá un intervalo 

con las siguientes condiciones: 

En primer lugar, si la vulnerabilidad símica: se muestra con un valor inferior al 15%, 

se tiene vulnerabilidad sísmica baja; si se encuentra un resultado superior o similar 

a 15% e inferior que el 35%, entonces se tiene vulnerabilidad símica media y si se 

identifica como superior al 35% se tiene vulnerabilidad sísmica alta, es decir, con 

este valor que se obtenga del índice de vulnerabilidad (Iv), se llegará a conocer de 

forma cualitativa el tipo de vulnerabilidad sísmica que presenta la edificación. 

Tabla 2. Valores de vulnerabilidad sísmica 

Vulnerabilidad Iv (%) 

Baja Inferior o similar al 15% 

Media Entre 15% y 35% 

Alta Superior o similar al 35% 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se requiere de ensayos de laboratorio a fin de complementar la 

determinación del grado de vulnerabilidad sísmica de las construcciones. De esta 

manera, se tiene que las propiedades físico – mecánicas del terreno, son las 

características que se usan para la selección de los materiales, para las 

acotaciones de construcción y control de la calidad (Gualán, 2014, p. 30). Para 

reconocerlas, se muestrean fracciones de suelo extraídas por calicatas que 

posteriormente se ensayan en el laboratorio llegando a establecer sus 

características (Khaled, 2016, p. 329). 

Así pues, uno de estos ensayos es el contenido de humedad que está definido 

como aquella relación existente entre la masa del agua de un terreno y la masa del 

terreno seco y de manera genérica se manifiesta de forma porcentual (Juárez, 

2002, p. 120). Además, la muestra tomada para ensayar debe ser representativa 

de la zona de extracción y tiene que estar húmeda hasta ser ensayada (Delwyn, 

1993, p. 221). 

A continuación, se tiene el análisis granulométrico, este se denomina a todo 

proceso de forma manual o mecánica que se ocupa de separar las partes de una 
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fracción muestral, por medio de diversos tamices con un tamaño de malla diferente 

llegando a tomar su peso y ordenando así el terreno de acuerdo a lo retenido 

(Juárez, 2002, p. 121). 

En relación al ensayo de los límites de consistencia son aquellos que están 

normalizados y accedan obtener los límites del intervalo de humedad dentro del 

cual el terreno en estudio se conserva en forma plástica (Bowen, 2017, p. 55). Por 

este motivo, según Douglas (2018, p. 67) llega a definir como límite líquido a la 

cantidad de humedad que necesita un terreno para mostrar una resistencia al 

esfuerzo de corte de 25 gr/cm.  

Asimismo, según Valbuena (2013, p. 59) llega a definir que el límite plástico es el 

contenido más bajo de agua, dado por esta técnica, en la cual el terreno se 

mantiene en forma plástica. 

Por otro lado, se tiene al ensayo DPL quien está ideado para la evaluación de la 

capacidad portante del terreno de fundación de forma directa, este es realizado por 

medio de la oposición que muestra el terreno al recorrido del penetrómetro, por 

medio de golpes. De este modo, la información conseguida es continua, puesto que 

las mediciones de resistencia a la penetración se hacen en la totalidad del 

procedimiento de hinca y finalmente se enumera la cantidad de golpes requeridos 

para atravesar cada espacio con una longitud dada (Vivar, 1994, p. 36). 

Finalmente, se tiene en consideración a los ensayos no destructivos del concreto, 

estos se realizan en campo llegando a evaluar la calidad de una estructura de 

concreto endurecido a nivel de su resistencia a la compresión (Vélez, 2020, p. 25). 

Actualmente existen una diversidad de técnicas con la función de valorar la 

resistencia a la compresión del concreto, dentro de ellas se tiene: 

De lo antes mencionado para la realización de ensayos en el caso de concretos 

endurecidos, es necesario determinarlo mediante el ensayo de esclerometría que 

concede la determinación de la dureza superficial del concreto, es así que una 

masa conocida, es empujada con una cantidad de energía, pasando a golpear el 

concreto y rebotando (Rojas, 2010, p. 20). A la medida de energía que se recupera 

en el rebote es un índice de la dureza superficial y se enumera con el índice de 

esclerometría (Ortega y Ripani, 2007, p. 30). 
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III.    METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Esta investigación es de tipo aplicada, dado que está bastante asociada con la 

indagación elemental, puesto que los dos están sujetos a los resultados, cabe 

subrayar que toda investigación aplicada requiere de una teoría referencial. Esta 

investigación se abre camino a la aplicación rápida y no a la especificación de 

teorías. Es el estudio analítico y aplicación de la investigación de interrogantes con 

propiedades definidas. Al final, lo que averigua una investigación aplicada es 

comparar la teoría con la verdad (Behar, 2008, p. 20). 

Diseño de investigación, se tomó en consideración el no experimental, puesto que 

esta indagación se encuentra fundamentada en la recopilación de datos mediante 

una ficha técnica haciendo uso del Método Benedetti y Petrini y de este modo tratar 

de minimizar la vulnerabilidad sísmica. Este diseño es conocido como una 

investigación no empírica, porque no llega a alterar de manera intencionada la 

variable independiente. Sino lo que busca es la observación de los acontecimientos 

tal y como se muestran en su entorno (Hernández y Baptista, 2006, p. 205). 

El esquema es el siguiente: 

            

   

 

 

Donde: 

M1: Viviendas del A.H. Miraflores Bajo 

 Xi: Determinación de la vulnerabilidad sísmica 

O1: Resultados de la determinación de la vulnerabilidad sísmica 

 

Mi 

Muestra 

Control 

Resultado 

de 

observación 

Xi 

Variable 

Oi 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

La búsqueda de los elementos que conforman las variables, para establecer 

medidas, subdimensiones e indicadores que intervengan de forma conceptual, se 

le conoce como operacionalización de las variables (Valderrama, 2013, p. 160). Por 

este motivo la investigación tiene una variable cuantitativa, siendo la siguiente: 

3.2.1. Variable 

Vulnerabilidad sísmica 

 Definición conceptual 
 

La vulnerabilidad sísmica se afirma como la predisposición cercana de una 

construcción a aceptar daños anteriores a la salida de un evento de carácter 

sísmico y está se encuentra ligada de forma consecuente con sus 

propiedades de diseño arquitectónico y estructural (Bonnet, 2003, p. 9). 

 

 Definición operacional 

A fin de determinar el grado de vulnerabilidad sísmica, se recolectan los 

datos adecuados mediante la ficha técnica de recopilación de información 

en campo, después se procederá a procesar por medio de los estándares 

del método Benedetti y Petrini con la finalidad de mostrar el grado de 

vulnerabilidad de la edificación evaluada. 

 

 Dimensiones 

Aspectos geométricos, aspectos constructivos, aspectos estructurales, 

estudio geotécnico y resistencia a la compresión. 

 

 Indicadores 

Aspectos geométricos: Configuración en planta y configuración en elevación. 

Aspectos constructivos: Calidad del sistema resistente, posición del edificio 

y la cimentación, diafragmas horizontales, separación máxima entre muros, 

tipo de cubierta, elementos no estructurales y estado de conservación. 
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Aspectos estructurales: Tipo y organización del sistema resistente, 

resistencia convencional. 

Estudio geotécnico: Contenido de humedad, granulometría, límites de 

consistencia y DPL. 

Resistencia a la compresión: Esclerometría. 

 

 Escala de medición 

Razón y Nominal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

3.3.1. Población 

En esta investigación la población está compuesta por las viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo, Distrito de Chimbote, este cuenta con 802 viviendas, de las 532 

viviendas son de albañilería confinada autoconstruidas divididas en 22 manzanas, 

excluyendo viviendas de otro tipo de material y llegando así a representar de este 

modo la población presente para la investigación.  

Tabla 3: Viviendas del A.H. Miraflores Bajo 

Manzana Lotes Manzana Lotes Manzana Lotes 

1 7 10 40 19 32 

2 36 11 25 20 26 

3 72 12 49 21 31 

4 38 13 35 22 45 

5 52 14 33 23 20 

6 24 15 27 24 53 

7 26 16 32 25 29 

8 15 17 12 26 1 

9 30 18 13   

      Total: 802 viviendas 

Fuente: Elaboración propia 

Nota:  

 Las manzanas 1, 7, 17 y 26 no se consideran ya que existen otro tipo de 

construcciones aparte de viviendas y áreas ocupadas por otros fines. 
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3.3.2. Muestra 

La muestra se tomará por medio un análisis probabilístico de tamaño de muestra 

cuando el universo es finito, es así que se comprende el total poblacional y se aspira 

conocer cuántos de la totalidad se tiene que estudiar, la fórmula será la siguiente:  

 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁 

𝐸2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 

     𝑛 =
1.96

2
 𝑥 0.01 𝑥 0.99 𝑥 532

0.05
2

𝑥 (532−1)+1.96
2

𝑥 0.01 𝑥 0.99 
 

    𝑛 = 14.81 = 15 

Donde:  

 n = Muestra querida para hallar = 15 

 

 N = Población estimada = 532 

 

 Z = 1.96 (Nivel de confianza del 95%). Valor considerado como 

investigador. 

 

 p = Proporción de tener éxito (Para este caso 99% = 0.99). Es la parte de 

la población con interés  

 

 q = Proporción de fracasar (Para este caso 1 – 0.99= 0.01). Es la parte 

de la población desinteresada. 

 

 E = Es el error máximo que se permite (Se empleó 5% = 0.05). 

 

3.3.3. Muestreo 

 

Para esta investigación se tuvo que hacer un muestreo no probabilístico opinático 

o intencional en derivación del criterio presentado como investigador. 
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3.3.4. Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis para esta investigación será de cada vivienda de albañilería 

confinada autoconstruida. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas  

Inicialmente se usó la observación directa debido a que permite recoger la 

información necesaria en la zona de estudio (Tamayo, 2007, p. 193).  Es así que 

con esta técnica se recopiló en campo todos los datos irremplazables y con la 

complementación de fotos. 

De igual forma, otra técnica empleada en esta investigación fue el análisis 

documental, debido a que se requirió datos de ensayos geotécnicos y 

esclerometría, por lo que se interpretaron y se procedieron a analizar para ser 

presentados como resultados. 

3.4.2. Instrumentos 

Por otra parte, se utilizaron instrumentos en esta investigación, los cuales sirvieron 

de manera vital para recopilar la información requerida (Sabino, 2007, p. 127). La 

misma que sirvió para posibilitar la evaluación e instaurar la determinación del 

grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas del A.H. Miraflores Bajo, Distrito 

de Chimbote. 

En relación para esta investigación uno de los instrumentos usados es la ficha 

técnica del Método Benedetti y Petrini, puesto a que se usó para evaluar las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo, Distrito de Chimbote con el claro fin de conocer 

el grado de vulnerabilidad sísmica que tienen y de este modo así se poder llegar a 

interpretar los resultados que se presentaron.  

Por otra parte, se usó el protocolo de laboratorio con el fin de llegar a obtener la 

determinación de las propiedades físico – mecánicas del suelo en el A.H. Miraflores 

Bajo y conocer si cumple con los requerimientos para edificar una vivienda sin que 

represente un riesgo en un suelo apropiado conforme al RNE. 



17 
 

3.4.3. Validez y confiabilidad de instrumentos  

Ahora bien, la confiabilidad esta referida a la satisfacción que se logra luego de 

medir un instrumento y este supere las especificaciones necesarias (Soler, 2008, 

p. 15). Para esta investigación a fin de obtener la determinación de la vulnerabilidad 

sísmica se usó la ficha técnica tratando de reforzar la problemática encontrada, esta 

requirió de la validación de 3 expertos en la rama de obras estructurales. Mientras 

que, para el instrumento de protocolo de laboratorio no se validar debido a que los 

ensayos geotécnicos y esclerometría cuentan con formatos estandarizados de 

acuerdo al reglamento y normatividad vigente. 

3.5. Procesamiento  

 

Con la ficha técnica de evaluación ya constituidos, se procedió a hacer las visitas 

in situ para recoger de datos a través de la técnica de observación para lo que se 

realizó la captura de fotografías, aplicación de la ficha técnica con los estándares 

del método Benedetti y Petrini. 

Luego se procede a procesar los datos obtenidos mediante Excel, a fin de elaborar 

los gráficos para los resultados para así lograr determinar la vulnerabilidad sísmica 

de las viviendas de autoconstrucción evaluadas. 

Al final, lo obtenido serán plasmados como resultados en hojas de resumen para 

simplificar la compresión de estos y brindar una precisa información sin llevar a la 

confusión. 

3.6. Análisis de datos 

 

El método de análisis será descriptivo, durante el proceso de observación se realizó 

la ubicación de la zona de estudio y la sensibilización con los pobladores del A.H. 

Miraflores Bajo para el proceder a tomar sus datos personales y otros requeridos 

para la investigación, los cuales serán procesados al final y serán ordenados 

sistemáticamente para facilitar la obtención de información. De esta manera se 

continuó con el llenado de la ficha técnica por medio de los estándares del Método 

Benedetti y Petrini, así como también basados en información documental de 

antecedentes e información del poblador en cuestión quien brindó datos necesarios 



18 
 

para posteriormente lograr la determinación de la vulnerabilidad sísmica de las 

edificaciones de la zona. 

3.7. Aspectos éticos 

 

En relación a estos aspectos para el desarrollo de la investigación se consideró la 

verdad de la información adquirida; se tuvo en cuenta la propiedad intelectual de 

las fuentes indagadas, las cuales fueron citadas de acuerdo a los lineamientos 

establecidos; la tolerancia en las persuasiones políticas, religiosas y morales; 

cuidado con los aspectos de medio ambiente; compromiso social desarrollando un 

trabajo de investigación que beneficiara al A.H. Miraflores Bajo, compromiso ético, 

política y jurídico; respeto por la privacidad y honestidad de los pobladores que 

accedieron a brindarnos información personal para la lograr realizar esta 

investigación. Así pues, se rigió estrictamente a la normativa de la Universidad 

César Vallejo en cumplimiento de todos sus parámetros. 
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IV. RESULTADOS  

 

• Objetivo específico N° 1: Determinar las propiedades físicas y mecánicas del 

suelo en el A.H. Miraflores Bajo. 

En primer término, se seleccionó los puntos de manera estratégica para realizar las 

calicatas dentro de zona de estudio comprendida por el A.H. Miraflores Bajo 

ubicado en el distrito Chimbote, es así que se procedió con la excavación de 3 

calicatas para determinar las características del terreno. A continuación, se plasma 

la ubicación de las calicatas: 

Tabla 4: Ubicación de las calicatas en el A.H. Miraflores Bajo 

ZONA DE 
CALICATAS PROF. (m) 

COORDENADAS 

ESTUDIO Latitud Longitud 

A. H. Miraflores 
Bajo 

C - 1 1.50 775370.00 8969755.00 

C - 2 1.50 775520.00 8969850.00 

C - 3 1.50 775575.00 8969740.00 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según la Tabla 4, se presenta la ubicación de las calicatas ejecutadas en el A.H. 

Miraflores Bajo, denotando que las 3 calicatas presentan una profundidad de 1.50 

m, cabe resaltar que en la calicata 2 se encontró un nivel freático a una profundidad 

de 0.70 m. 

Así pues, luego de haberse ubicado y extraído las muestras del suelo en A.H. 

Miraflores Bajo, estas fueron procesadas llegándose a determinar las propiedades 

físicas en las siguientes tablas:  

Tabla 5: Contenido de humedad en el A.H. Miraflores Bajo 

ZONA DE 
CALICATAS PROF. (m) 

CONTENIDO DE 

ESTUDIO HUMEDAD (%) 

A. H. Miraflores 
Bajo 

C - 1 1.50 10.55 

C - 2 1.50 12.48 

C - 3 1.50 8.19 

Fuente: Elaboración propia  



20 
 

Descripción: 

Según la Tabla N°5, se precisa un contenido de humedad comprendido entre 8.19% 

a 12.48%, es decir, que el suelo del A.H. Miraflores Bajo presenta un elevado 

porcentaje de humedad natural, esto concuerda con la existencia del nivel freático 

en la zona. 

Tabla 6: Granulometría, límites y clasificación del suelo en el A.H. Miraflores Bajo 

ZONA DE 
CALICATA PROF. (m) 

DISTRIBUCIÓN LÍMITES DE CLAS. 

ESTUDIO GRAVA  ARENA FINOS CONSISTENCIA SUCS 

A. H. Miraflores 
Bajo 

C - 1 1.50 0.10  99.50 0.40 N.P. SP 

C - 2 1.50 0.10  99.70 0.20 N.P. SP 

C - 3 1.50 0.60  98.70 0.70 N.P. SP 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

Según la Tabla 6, se presenta como resultado de acuerdo a la granulometría del 

suelo en el A.H. Miraflores Bajo que se evidencia un porcentaje inferior por parte 

de grava entre 0.10% a 0.60%, mientras que se observa claramente un predominio 

de las arenas, con porcentajes entre 98.70% a 99.50%. Por otro lado, en relación 

a los finos se obtuvo porcentajes inferiores que oscilan entre 0.40% a 0.70%, 

además de que no se presenta ningún límite de consistencia, por lo tanto, el suelo 

según SUCS está clasificado como arena mal graduada (SP). 

De la misma manera, se procedió a determinar las propiedades mecánicas del 

suelo en el A.H. Miraflores Bajo, estos resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Propiedad mecánica del suelo en el A.H. Miraflores bajo 

ZONA DE 
DPL PROF. (m) 

ÁNGULO DE CAPACIDAD 

ESTUDIO FRICCIÓN (°) PORTANTE (kg/cm2) 

A. H. Miraflores 
Bajo 

 1.20 29.20 1.19 

1 1.50 28.45 1.20 

 1.80 29.50 1.23 

 
2 

1.20 28.15 1.21 

1.50 27.85 1.22 

 1.80 27.55 1.19 

 1.20 27.70 1.20 

3 1.50 28.30 1.19 

 1.80 28.60 1.18 

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Tabla 7, se aprecia el resultado obtenido en relación a la 

propiedad mecánica del suelo en el A.H. Miraflores bajo, indicando que a través del 

ensayo de DPL aplicado a profundidades de 1.20, 1.50 y 1.80 m respectivamente 

se logró la determinación del ángulo de fricción el cual varía de 27.55 a 29.50. Al 

mismo tiempo, se determinó la capacidad portante que tiene una variación de 1.18 

a 1.23 kg/cm2 con una cohesión nula, debido a que se asemeja a 0. 

• Objetivo específico N° 2: Diagnosticar la resistencia a compresión mediante 

esclerometría a las viviendas del A.H. Miraflores Bajo. 

En cuanto al diagnóstico de la resistencia a compresión del concreto endurecido se 

aplicó el ensayo de esclerometría a los elementos estructurales de 3 viviendas, de 

los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 8. Esclerometría a la vivienda N°1 del A.H. Miraflores Bajo 

Elemento Índice Resistencia Aceptación 

estructural esclerométrico (kg/cm2) f'c = 210.00 kg/cm2 

Col. - 01 28.50 202.00 No aceptado 

Col. - 02 28.50 202.10 No aceptado 

Viga - 01 29.50 211.20 Aceptado 

Viga - 02 30.50 222.30 Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

De acuerdo a la Tabla 8, se aprecia el resultado que se obtuvo del ensayo de 

esclerometría aplicado a los elementos estructurales de la vivienda N° 1 ubicada 

en el Jr. Mariscal Ureta Mz. 15 Lt. 27, en esta se indica que tanto el elemento 

estructural denominado como Col. 01 y Col. 02 no cumplen lo requerido para ser 

aceptados, mientras que los elementos estructurales denominados como Viga 01 

= 211.20 kg/cm2 y Viga 02 = 222.30 kg/cm2 si son aceptados debido a que han 

superado lo requerido de f´c = 210.00 kg/cm2 como resistencia estimada.  
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Tabla 9. Esclerometría a la vivienda N°2 del A.H. Miraflores Bajo 

Elemento Índice Resistencia Aceptación 

estructural esclerométrico (kg/cm2) f'c = 210.00 kg/cm2 

Col. - 01 24.50 143.80 No aceptado 

Col. - 02 26.50 176.50 No aceptado 

Viga - 01 29.50 211.30 Aceptado 

Viga - 02 29.50 216.20 Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

De acuerdo a la Tabla 9, se aprecia el resultado que se obtuvo del ensayo de 

esclerometría aplicado a los elementos estructurales de la vivienda N° 2 ubicada 

en el Psje. Ramón Castilla Mz. 19 Lt. 16, en esta se indica que tanto el elemento 

estructural denominado como Col. 01 y Col. 02 no cumplen lo requerido para ser 

aceptados, mientras que los elementos estructurales denominados como Viga 01 

= 211.30 kg/cm2 y Viga 02 = 216.20 kg/cm2 si son aceptados debido a que han 

superado lo requerido de f´c = 210.00 kg/cm2 como resistencia estimada.  

Tabla 10.Esclerometría a la vivienda N°3 del A.H. Miraflores Bajo 

Elemento Índice Resistencia Aceptación 

estructural esclerométrico (kg/cm2) f'c = 210.00 kg/cm2 

Col. - 01 26.50 161.40 No aceptado 

Col. - 02 24.50 142.50 No aceptado 

Viga - 01 26.50 179.50 No aceptado 

Viga - 02 29.00 212.40 Aceptado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

De acuerdo a la Tabla 10, se aprecia el resultado que se obtuvo del ensayo de 

esclerometría aplicado a los elementos estructurales de la vivienda N° 3 ubicada 

en el Prolong. Jr. Alfonso Ugarte Mz. 9 Lt. 28, en esta se indica que tanto el 

elemento estructural denominado como Col. 01, Col. 02 y Viga 01 no cumplen lo 

requerido para ser aceptados, mientras que el elemento estructural denominado 

como Viga 02 = 212.40 kg/cm2 si es aceptada debido a que ha superado lo 

requerido de f´c = 210.00 kg/cm2 como resistencia estimada.  
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• Objetivo específico N° 3: Evaluar la vulnerabilidad sísmica aplicando el Método 

de Benedetti y Petrini a las viviendas del A.H. Miraflores Bajo. 

Se evaluaron 15 viviendas del A.H. Miraflores Bajo por medio del Método de 

Benedetti y Petrini de acuerdo al tamaño de muestra antes determinado y se 

obtuvieron los siguientes resultados según cada parámetro: 

Tabla 11. Evaluación sísmica de viviendas por Método Benedetti y Petrini 

N° de  Dirección Parámetros 

vivienda de vivienda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Mz. 22 Lt. 21 C A A A B D A D B B B 

2 Mz. 19 Lt. 16 C A A A B D A D A B B 

3 Mz. 14 Lt. 13 D B B A B C A C B C B 

4 Mz. 13 Lt. 14 C A A A B C A C B C B 

5 Mz. 2 Lt. 6 A A A A A D A D A C A 

6 Mz. 4 Lt. 22 D C D A C D A D D D C 

7 Mz. 5 Lt. 2 D C C A C D A D B D B 

8 Mz. 5 Lt. 21 C B C A C D A C C C C 

9 Mz. 9 Lt. 20 D A B A D D A D A C C 

10 Mz. 9 Lt. 28 D A B A B D A D D D D 

11 Mz. 10 Lt. 30 D A A A A D A C A C C 

12 Mz. 11 Lt. 15 B B B A B D A D B C C 

13 Mz. 13 Lt. 29 D B B A B D A D D D D 

14 Mz. 15 Lt. 27 C C D A B D A D C C C 

15 Mz. 16 Lt. 26 D C D A B D A C D D D 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. Parámetro 1 Tipo y organización del sistema resistente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 1, se presenta los resultados del parámetro 1 tipo 

y organización resistente, en esta existen valores idénticos para las categorías A y 

B con 6.67% debido a que en el caso de las viviendas de categoría A tienen muros 

de tipo cajón perfectamente amarrados a las vigas y columnas y los de categoría B 

tienen muros correctamente amarrados a las vigas. Sin embargo, se aprecia 

valores mayores para la categoría C y D, es decir, el 33.33% es debido a que las 

viviendas tienen muros con un correcto amarre con las vigas, pero solo en algunas 

plantas y el 53.33% indica que los muros de las viviendas no están ligados con las 

vigas y/o son ortogonales.  

Gráfica 2. Parámetro 2 Calidad del sistema resistente  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 2, se presenta los resultados del parámetro 2 

calidad del sistema resistente, en esta existen valores mayores para la categoría A, 

es decir, el 46.67% es debido a que las viviendas presentan muros portantes 

edificados con material de calidad (ladrillo macizo y King Kong) y existe 

homogeneidad, así como adecuadas juntas y verticalidad. Por otra parte, se aprecia 

que tanto la categoría B y C tienen un 26.67% debido a que para construcción de 

sus muros portantes se usaron ladrillo pandereta y King Kong, además la categoría 

C se le suma que en algunos muros se visualizó juntas con espesor inapropiado, 

pero si existe verticalidad. 
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Gráfica 3. Parámetro 3 Resistencia convencional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 3, se presenta los resultados del parámetro 3 

resistencia convencional, en esta existen valores similares para la categoría A y B 

con 33.33% debido a que en el caso de las viviendas de categoría A tienen un 

adecuado coeficiente de resistencia de a ≥ 1 y los de categoría B tienen el 

coeficiente de resistencia de 0.6 ≤ a < 1. Por otra parte, se aprecia que hay valores 

menores para la categoría C y D, es decir, el 13.33% es debido a que las viviendas 

tienen el coeficiente de resistencia de 0.4 ≤ a < 6 y el 20.00% indica las viviendas 

tienen el coeficiente de resistencia de 0.4 ≤ a < 6. 

Gráfica 4. Parámetro 4 Posición del edificio y cimentación 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 4, se presenta los resultados del parámetro 4 

posición del edificio y cimentación, en esta se observa que la categoría A tiene el 

100.00% debido a que las viviendas tienen una cimentación sobre terreno estable 

conformado por cimiento corrido y en algunos casos vigas de cimentación, lo cual 

es aceptable para la zona, además la pendiente ≤ a 10%. 

Gráfica 5. Parámetro 5 Diafragmas horizontales      

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción:  

Según lo mostrado en la Gráfica 5, se presenta los resultados del parámetro 5 

diafragmas horizontales, en esta la categoría A tiene 13.33% se debe a que las 

viviendas muestran cubierta de losa aligerada, los diafragmas no muestran 

deformación y se evidencia una eficacia entre diagrama y muro. Por otra parte, se 

observa que la categoría B tiene 60.00%, esto se debe a que las viviendas 

presentan cubierta de eternit, uso de madera como diafragmas, no se evidencian 

deformaciones pero si una incorrecta conexión de diafragma y muro, en el caso de 

la categoría C tiene 20.00% debido a que las viviendas presentan cubierta con 

eternit, de igual forma el uso de madera como diafragma sin presencia de  

deformabilidad, pero tienen una mala conexión entre estos diafragmas y los muros 

portantes, finalmente la categoría D tiene 6.67% debido a que incumple con 3 de 

las características principales de la categoría A. 
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Gráfica 6. Parámetro 6 Configuración en planta     
            

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 6, se presenta los resultados del parámetro 6 

configuración en planta, en esta la categoría C tiene 13.33% es debido a que las 

viviendas presentan una configuración regular, es decir, tienen forma rectangular y 

la relación de a/L corresponde entre 0.6 > β1 ≥ 0.4. En cambio, en la categoría D 

con 86.67% a pesar de tener forma rectangular y haber ocupado el total del área 

de su lote su relación es diferente esta es de de a/L corresponde a 0.4 > β1. 

Gráfica 7. Parámetro 7 Configuración de elevación 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 7, se presenta los resultados del parámetro 7 

configuración de la elevación, en esta se observa que la categoría A tiene el 

100.00% debido a que las ninguna de las viviendas tiene una inadecuada 

configuración y su relación de la elevación con su altura es de igual a 1 (T/H = 1). 

Gráfica 8. Parámetro 8 Separación máxima entre muros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 8, se presenta los resultados del parámetro 8 

separación máxima entre muros, en esta la categoría C tiene 33.33% es debido a 

que las viviendas tienen una relación de proporción longitudinal máxima de 

separación entre el espesor de muros establecida entre 18 < L/S ≤ 25. Mientras 

que, la categoría D tiene un 67.67%, esto refleja que las viviendas tienen una 

relación de proporción longitudinal máxima de separación entre el espesor de 

muros establecida entre 25 < L/S. 
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Gráfica 9. Parámetro 9 Tipo de cubierta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 9, se presenta los resultados del parámetro 9 tipo 

de cubierta, en esta la categoría A tiene 26.67% esto es debido a que las viviendas 

cuentan con cubierta estable compuesta por una losa aligerada en toda el área del 

terreno, distancia correcta de viga a viga, adecuado amarre y conexión, en relación 

a la categoría B se tiene un 33.33% debido a que en las viviendas observadas se 

determinó que la cubierta es inestable pero que si cuentan con una distancia 

correcta de viga a viga, adecuado amarre y conexión. Por otro lado, la categoría C 

con 13.33% las viviendas tienen cubierta inestable de eternit, pero cuentan con 

distancia correcta de viga a viga, adecuado amarre y conexión y en la categoría D 

con 26.67% las viviendas tienen cubierta inestable y el eternit se encuentra en mal 

estado, además no tienen distancia correcta ni apoyo adecuado. 
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Gráfica 10. Parámetro 10 Elementos no estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 10, se presenta los resultados del parámetro 10 

elementos no estructurales, en esta la categoría B tiene 13.33% esto se debe a que 

las viviendas cuentan con parapetos confinados de forma adecuada, no presentan 

fisuras ni roturas, en la categoría C se tiene un 53.33% debido a que en las 

viviendas se determinó que existen fisuras o roturas en su tabiquería. Mientras que, 

la categoría D con 33.33% las viviendas tienen fisuras o roturas en su tabiquería, 

además hay visible daño en tuberías que perjudican a los elementos estructurales.  

Gráfica 11. Parámetro 11 Estado de conservación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 11, se presenta los resultados del parámetro 11 

estado de conservación, en esta la categoría A tiene 6.67% debido a que no se 

evidenció daños estructurales, esto indica una buena conservación, en cuanto a la 

categoría B se tuvo 33.33% esto se debe a que las viviendas tienen daños menores 

en sus elementos estructurales, esto indica una regular conservación. En cambio, 

en la categoría C con 40.00% las viviendas se evidenció daños mayores en sus 

elementos estructurales, es decir, su conservación es mala y para culminar en la 

categoría D con 20.00% se apreció que las viviendas muestran severos daños en 

sus elementos estructurales, es por ello que se indica una pésima conservación.   

• Objetivo específico N° 4: Determinar el grado de vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo. 

Se logró determinar el grado de vulnerabilidad sísmica de las 15 viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo, estas una vez inspeccionadas y analizadas mediante el Método de 

Benedetti y Petrini presentaron la siguiente información: 

Tabla 12. Grado de vulnerabilidad sísmica en viviendas del A.H. Miraflores Bajo 

N° de  Descripción Grado de Vulnerabilidad 

lote de vivienda Iv Iv (%) Vulnerabilidad 

1 Mz. 22 Lt. 21 78.75 20.59 Media 

2 Mz. 19 Lt. 16 63.75 16.67 Media 

3 Mz. 14 Lt. 13 103.75 27.12 Media 

4 Mz. 13 Lt. 14 70.00 18.30 Media 

5 Mz. 2 Lt. 6 40.00 10.46 Baja 

6 Mz. 4 Lt. 22 248.75 65.03 Alta 

7 Mz. 5 Lt. 2 168.75 44.12 Alta 

8 Mz. 5 Lt. 21 158.75 41.50 Alta 

9 Mz. 9 Lt. 20 162.50 42.48 Alta 

10 Mz. 9 Lt. 28 192.50 50.33 Alta 

11 Mz. 10 Lt. 30 105.00 27.45 Media 

12 Mz. 11 Lt. 15 98.75 25.82 Media 

13 Mz. 13 Lt. 29 193.75 50.65 Alta 

14 Mz. 15 Lt. 27 188.75 49.35 Alta 

15 Mz. 16 Lt. 26 253.75 66.34 Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

Según lo mostrado en la Tabla 12, se presenta los resultados de la determinación 

del grado de vulnerabilidad de las viviendas del A.H. Miraflores Bajo, es esta se 

aprecia que 1 vivienda tiene grado de vulnerabilidad sísmica baja debido a que su 

Iv (%) = 10.46, por lo tanto, es menor al 15%, otras 6 viviendas tienen grado de 

vulnerabilidad sísmica media debido a que sus están entre Iv (%) = 16.67 a 27.45, 

por ende, se encuentran en el rango de mayor al 15% pero menor al 35% y por 

último se tiene que 8 viviendas tienen grado de vulnerabilidad sísmica alta debido 

a que sus están entre Iv (%) = 41.50 a 66.34, lo cual indica que supera el rango del 

35%.  

Gráfica 12. Grado de vulnerabilidad sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción: 

Según lo mostrado en la Gráfica 12, se presenta los resultados del grado de 

vulnerabilidad sísmica de manera porcentual, en esta se observa que de las 15 

viviendas a las cuales se evaluó, el 6.67% representan a 1 vivienda con grado de 

vulnerabilidad sísmica baja, seguidamente se tiene que el 40.00% representa a 6 

viviendas con grado de vulnerabilidad sísmica media y por último se tuvo al mayor 

porcentaje con 53.33% que representa 8 viviendas con grado de vulnerabilidad 

sísmica alta, es decir, el A.H. Miraflores Bajo tiene una vulnerabilidad sísmica de 

alta a media.   
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V. DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, para el primer objetivo específico de determinar las propiedades 

físicas y mecánicas del suelo en el A.H. Miraflores Bajo, se mostró que en la 

investigación realizada por Vergaray (2021), en su tesis: “Vulnerabilidad Sísmica 

de las Viviendas Autoconstruidas del P.J. Miraflores - Zona I en el Distrito de 

Chimbote, 2021”, determino que las características físicas - mecánicas del suelo 

que estudio en relación al contenido de humedad tiene un 7.93% a 12.44%, la 

granulometría presenta valores elevados por parte de las arenas con 82.20% a 

87.90% a diferencia de los limos que van de 12.10% a 17.80%, así pues, observó 

que existe N.F. = 1.00 a 1.20 m sin existencia de límites de consistencia. Además, 

clasificó el suelo mediante SUCS como arena limosa (SM) cuya capacidad portante 

se establece entre 1.32 kg/cm2 a 1.35 kg/cm2. Por tal motivo, se realizó la 

contrastación con el autor anterior puesto que en la presente investigación se 

evidencian algunos resultados análogos comenzando por el contenido de humedad 

con 8.19% a 12.48%, la granulometría con valores inferiores de grava de 0.10% a 

0.60%, pero un evidente predominio de las arenas con 98.70% a 99.50%, respecto 

a los finos los porcentajes son menores y oscilan entre 0.40% a 0.70%, además de 

que no se presenta ningún límite de consistencia pero si hay N.F. = 0.70 m, por lo 

tanto el suelo según SUCS está clasificado como arena mal graduada (SP), 

además la capacidad portante encontrada varía de 1.18 kg/cm2 a 1.23 kg/cm2. Por 

consiguiente, en esta parte existe diferencia en los resultados debido a que la 

clasificación SUCS y capacidad portante son distintas. 

Ahora bien, para el segundo objetivo específico de diagnosticar la resistencia a 

compresión mediante esclerometría a las viviendas del A.H. Miraflores Bajo, según 

el autor Vergaray (2021), comprobó con el ensayo de esclerometría la resistencia 

a compresión del concreto endurecido de columnas y vigas de 3 viviendas, en la 

primera el elemento Viga E-2 con f’c = 210.40 kg/cm2 fue aceptado, en la segunda 

vivienda los elementos Viga E-1 con f’c = 210.20 kg/cm2 y Viga E-2 con f’c = 222.10 

kg/cm2 fueron aceptados y por último en la tercera vivienda los elementos Columna 

E-1 con f’c = 219.10 y Columna E-2 con f’c = 213.20 kg/cm2 fueron aceptados. En 

cambio, en la presente investigación a pesar de haber aplicado el ensayo 
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correspondiente a la misma cantidad de viviendas los resultados fueron diferentes 

debido a que para la vivienda N°1 los elementos denominados como Viga 01 = 

211.20 kg/cm2 y Viga 02 = 222.30 kg/cm2 si son aceptados, en la vivienda N°2 los 

elementos denominados como Viga 01 = 211.30 kg/cm2 y Viga 02 = 216.20 kg/cm2 

si son aceptados y finalmente en la vivienda N°3 solo un elemento el elemento 

denominado como Viga 02 = 212.40 kg/cm2 fue aceptado. 

En cuanto, con el tercer objetivo específico de evaluar la vulnerabilidad sísmica 

aplicando el Método de Benedetti y Petrini a las viviendas del A.H. Miraflores Bajo, 

según el autor Andres (2020), en su tesis: “Aplicación del método de Benedetti y 

Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas informales en el 

Pueblo Joven Pro Vivienda – Primera Zona – del Distrito de El Agustino – Lima”, 

obtuvo como resultado luego de aplicar el método en estudio a 16 viviendas, que 

en el parámetro 1 tipo y organización del sistema resistente existen 5 viviendas con 

categoría A, 2 con categoría B, 3 con categoría C y 6 con categoría D. De manera 

similar, en esta investigación se asignó el método a 15 viviendas, es decir, una 

cantidad relativamente cercana, esto se evidencia en la Tabla 11 donde se obversa 

que en el parámetro mencionado 1 vivienda tiene categoría A, 1 con categoría B, 5 

con categoría C y 8 con categoría D. 

Así pues, para el parámetro 2 calidad del sistema resistente el autor Andres (2020), 

determinó que 12 viviendas tienen categoría A y 4 tienen categoría B. Mientras que, 

en la presente investigación se tiene que 7 viviendas tienen categoría A, 4 tienen 

categoría B y 4 tienen categoría C, es decir, se aprecia que hay diferencias en la 

clasificación y cantidad de categorías. 

A continuación, para el parámetro 3 resistencia convencional el autor Andres 

(2020), determinó que 4 viviendas tienen categoría A, 6 tienen categoría B, 3 tienen 

categoría C y lo misma cantidad la categoría D. En cambio, en la presente 

investigación se tiene que 5 viviendas tienen categoría A e igual cantidad para la 

categoría B, 2 tienen categoría C y 3 categoría D, es decir, se aprecia que hay 

diferencias en la cantidad de categorías debido a que la resistencia convencional 

estimada tuvo una representación mayor tanto por la categoría A y B 

respectivamente. 
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Al mismo tiempo, para el parámetro 4 posición del edificio y cimentación el autor 

Andres (2020), determinó que las 16 viviendas tienen categoría A debido a que 

todas tienen terreno estable y pendiente < 10%, así como cimentación compuesta 

por cimiento corrido. De acuerdo con el autor antes mencionado en la presente 

investigación se tuvo el mismo resultado para el parámetro en cuestión debido a 

que las 15 viviendas tienen categoría A y su cimentación es aceptada para la zona 

y la pendiente no supera el 10%.  

En relación, con el parámetro 5 diafragmas horizontales el autor Andres (2020), 

determinó que 9 viviendas tienen categoría A, 2 tienen categoría B y 3 tienen 

categoría D, para este parámetro se consideró los planos a desnivel de diafragmas, 

deformabilidad del diafragma y la conexión de diafragma y muro. Por otra parte, en 

la presente investigación se tuvo como resultado que 2 viviendas tienen categoría 

A debido a su cubierta de losa aligerada, diafragmas sin deformación y eficacia 

entre diafragma y muro, 9 viviendas tienen categoría B debido a su cubierta de 

eternit como diafragmas, uso de madera como diafragmas, no hay evidencia de 

deformaciones, pero si una incorrecta conexión de diafragma y muro, por último 4 

viviendas tienen categoría C debido a que no cuentan con las características de la 

categoría A.  

Prosiguiendo, con el parámetro 6 configuración en planta el autor Andres (2020), 

determinó que 15 viviendas tienen categoría C debido a poseen tipo regular y 

ocuparon la totalidad de sus lotes y soló 1 vivienda tiene categoría B, ya que 

presenta área libre sin techar lo que favoreció a la configuración en planta por su 

forma cuadrada. Mientras que, en la presente investigación se tuvo el resultado de 

que 2 viviendas tienen categoría C de acuerdo a lo mencionado antes por el autor, 

pero con diferencia en la cantidad de viviendas con categoría D que son en total 13 

debido a que si bien poseen forma de rectángulo y ocuparon todo el terreno 

presentaron una relación de a/L correspondiente a 0.4 > β1. 

De modo similar, con el parámetro 7 configuración en elevación el autor Andres 

(2020), determinó que las 16 viviendas tienen categoría A debido a que ninguna 

mostró protuberancias en el último nivel y todas tienen cubierta ya sea de losa 

aligerada y/o eternit. De acuerdo, con el autor antes mencionado en esta 

investigación se tuvo como resultado que las 15 viviendas tienen categoría A. 
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En cuanto, al parámetro 8 separación máxima entre muros el autor Andres (2020), 

determinó que 9 viviendas tienen categoría C y 7 tienen categoría D, esto se debió 

a que las viviendas evaluadas presentaron una longitud que supera los 2.70 m en 

referencia a los muros. De la misma manera, en esta investigación se presentan 

como resultado que 5 viviendas tienen categorías de C y 10 tienen categoría D. 

Dicho lo anterior, para el parámetro 9 tipo de cubierta el autor Andres (2020), 

determinó que 6 viviendas tienen categoría A debido a que cumplieron con los 

requisitos, 1 vivienda tiene categoría B y 9 viviendas tienen categoría C, esto se 

debió a que, cuentan con una parte de su cubierta con losa aligerada y la restante 

con eternit, muestra inestabilidad y no se encuentran empotradas ni apoyadas a la 

losa aligerada, solo llega a cumplir con la distancia máxima entre viga y viga. En 

cambio, en esta investigación los resultados indican que 4 viviendas tienen 

categoría A, 5 tienen categoría B, 2 tienen categoría C y 4 tienen categoría D, es 

decir, las viviendas del A.H. Miraflores Bajo tienen menos viviendas con categoría 

D que el autor antes mencionado. 

Así pues, para el parámetro 10 elementos no estructurales el autor Andres (2020), 

determinó que 6 viviendas tienen categoría A debido a que no tienen parapetos, 

cornisas y no se observaron daños en sus elementos no estructurales, 1 vivienda 

tiene categoría B, debido a que, si contó con parapetos, 2 tienen categoría C ya 

que no tienen parapetos, pero si daños en su tabiquería y 7 tienen categoría D de 

acuerdo a que tienen daños en sus tuberías y perjudican a los elementos 

estructurales. Por otra parte, en esta investigación los resultados indican que 2 

viviendas tienen categoría B, 8 tienen categoría C y 5 tienen categoría D, es decir, 

existen menos viviendas con daños en tuberías que perjudiquen sus elementos 

estructurales como hace mención el autor anterior. 

Por último, para el parámetro 11 estado de conservación el autor Andres (2020), 

determinó que 7 viviendas tienen categoría A debido a que no tienen deterioro y 

poseen una buena conservación, 1 tiene categoría B, 1 tiene categoría C y 7 tienen 

categoría D, esto indica que estas viviendas tienen daños muy severos en sus 

elementos estructurales a pesar de un regular estado de conservación en sus 

muros. Todo lo contrario, en esta investigación se evidencia como resultado que 

solo 1 vivienda tiene categoría A, 5 tienen categoría B, 6 tienen categoría C y 3 
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tienen categoría D, es decir, que la gran parte de viviendas del A.H. Miraflores Bajo 

poseen un estado de conservación malo. 

Por otro lado, para el cuarto objetivo específico de determinar el grado de la 

vulnerabilidad de las viviendas en el A.H. Miraflores Bajo según el autor Andres 

(2020), en su tesis: “Aplicación del método de Benedetti y Petrini para determinar 

la vulnerabilidad sísmica en 16 viviendas informales en el Pueblo Joven Pro 

Vivienda – Primera Zona – del Distrito de El Agustino – Lima”, tuvo el resultado que 

el 18.75% de viviendas indican una vulnerabilidad sísmica alta, 43.75% tienen 

vulnerabilidad sísmica media y 37.50% vulnerabilidad sísmica baja, es decir, esta 

zona es representada por una vulnerabilidad sísmica de media a alta. En cambio, 

en esta investigación se muestra que 6.67% tienen vulnerabilidad sísmica baja, 

40.00% vulnerabilidad sísmica media y 53.33% vulnerabilidad sísmica alta, es decir, 

que el A.H. Miraflores Bajo presenta una vulnerabilidad sísmica de alta a media a 

diferencia de los resultados indicados por autor previamente mencionado. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

1. Se concluye que, en cuanto a determinar las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo en el A.H. Miraflores Bajo, respecto a las propiedades físicas tiene una 

humedad que muestra una variación de 8.19% a 12.58%, además de la existencia 

de nivel freático a 0.70 m. 

Respecto a la granulometría encontrada establece un predominio por arenas con 

98.70% a 99.50%, no existen límites de consistencia y el suelo está conformada 

arena mal graduada (SP). 

De manera análoga, de acuerdo a los resultados de la propiedad mecánica se llega 

a concluir que, el suelo del A.H. Miraflores Bajo tiene una capacidad portante que 

varía de 1.18 a 1.23 kg/cm2 con una cohesión nula. 

2. Se concluye que, la resistencia a compresión del concreto endurecido aplicado 

a columnas y vigas de 3 viviendas en el A.H. Miraflores Bajo mediante el ensayo 

de esclerometría no llegó a ser aceptada en su totalidad debido a que la mayoría 

de elementos ensayados no superó lo indicado para diseño de f’c = 210.00 kg/cm2.   

3. Se llega a la conclusión, que en función a los parámetros del Método Benedetti 

y Petrini las viviendas evaluadas en el A.H. Miraflores Bajo están incumpliendo con 

la Norma E.030 Diseño Sismorresistente y E.0.70 Albañilería debido a que la 

mayoría de ellas tienen categorías entre C y D en gran parte de los parámetros. 

4. Por último, de acuerdo a los resultados de la aplicación del Método Benedetti y 

Petrini se llega a la conclusión que, un 6.67% de las viviendas presenta 

vulnerabilidad sísmica baja, el 40.00% vulnerabilidad sísmica media y el 53.33% 

vulnerabilidad sísmica alta, es decir, que la vulnerabilidad que representa el A.H. 

Miraflores Bajo es de vulnerabilidad alta a media.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se da como recomendación a los pobladores del A.H. Miraflores Bajo que traten 

de asesorarse técnicamente antes de edificar sus futuras viviendas para que 

cumplan con la normativa vigente y construyan de una manera segura. Al mismo 

tiempo, reforzar o restaurar las edificaciones realizadas, para mitigar la 

vulnerabilidad sísmica esencialmente las viviendas con grado alto.  

2. Se recomienda tratar de optimizar los aspectos constructivos de futuras 

construcciones, empleando materiales de calidad y asegurar una apropiada 

conexión con el sistema resistente. Asimismo, desarrollar los aspectos geométricos 

de adyacentes construcciones, mediante un diseño estructuras simétricas en planta 

y elevación.  

3. Se da como recomendación tomar como alusión los resultados encontrados en 

la actual investigación para continuar con investigaciones futuras, sobre todo la 

base de datos, que tendrá que ser actualizada de forma periódica.  

4. Se recomienda tratar de reducir la vulnerabilidad sísmica de futuras 

construcciones, mediante los aportes de supervisiones, por parte de la entidad local 

de Chimbote en este caso la Municipalidad Provincial del Santa, para evitar 

procesos constructivos informales.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1:  

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLE



 

MATRÍZ DE OPERACIONALICIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓNES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

sísmica 

La vulnerabilidad 

sísmica se afirma 

como la 

predisposición 

cercana de una 

construcción a 

aceptar daños 

anteriores a la salida 

de un movimiento 

sísmico y está se 

encuentra ligada de 

manera directa con 

sus propiedades de 

diseño arquitectónico 

Con la finalidad de 

determinar el grado de 

vulnerabilidad sísmica, 

se recolectan los datos 

adecuados mediante la 

ficha técnica de 

recopilación de 

información en campo, 

luego se procederá a 

procesar por medio de 

los estándares del 

método Benedetti y 

Petrini con la finalidad de 

mostrar el grado de 

Aspectos 

geométricos 

Configuración en 

planta y configuración 

en elevación. 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

constructivos 

Calidad del sistema 

resistente, posición del 

edificio y la 

cimentación, 

diafragmas 

horizontales, 

separación máxima 

entre muros, tipo de 

cubierta, elementos no 

estructurales y estado 

de conservación. 



 
 

y estructural (Bonnet, 

2003, p. 9). 

 

vulnerabilidad de la 

edificación evaluada. 

 

Aspectos 

estructurales 

Tipo y organización del 

sistema resistente y 

resistencia 

convencional. 

Estudio 

geotécnico 

Contenido de 

humedad, 

granulometría, límites 

de consistencia y 

DPL. 

Resistencia a 

la compresión 

Esclerometría 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2:  

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO:      

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:      

Vulnerabilidad sísmica aplicando el Método Benedetti y Petrini en las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo, Chimbote - 2021 

Diseño Sísmico y Estructural 

En todas partes del mundo se considera como una necesitad vital tener una 

vivienda. Así pues, se conoce que la realidad de lo países con carencias de 

desarrollo muestra un déficit habitacional, que generalmente trae como 

consecuencia la autoconstrucción de viviendas. Además, si se le suma a esto 

la ocurrencia de un sismo que se puede dar en cualquier momento y parte 

del mundo, afectaría en mayor parte este tipo de edificaciones. 

Ahora bien, se tendría que tomar en consideración que la vulnerabilidad 

sísmica de una vivienda es conocida como una característica intrínseca 

propia y así mismo es independiente de las amenazas sísmicas. Por otra 

parte, un sistema estructural alcanzaría a tener un nivel alto de vulnerabilidad, 

pero no es peligrosa sino está en peligro de sismos espacialmente 

determinados, por eso es necesario que se evalúen continuamente para 

conocer el estado de conservación. 

Este tipo de casos se aprecian en el ámbito local de Chimbote, en la zona del 

A.H. Miraflores Bajo debido a que gran parte de las viviendas son construidas 

de manera empírica al no respetar los estándares estipulados en la normativa 

y también no se encuentra estudio alguno que pueda constatar el estado de 

conservación ni los tipos de fallas que tengan, así como tampoco se puede 

precisar el nivel de vulnerabilidad que muestren. 



 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cuál es la 

vulnerabilidad 

sísmica aplicando 

el método de 

Benedetti y Petrini 

en las viviendas del 

A.H. Miraflores 

Bajo, Chimbote - 

2021? 

Objetivo general 

Determinar la 

vulnerabilidad sísmica 

aplicando el método 

Benedetti y Petrini en las 

viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo, Chimbote 

- 2021. 

Objetivos específicos 

-Determinar las 

propiedades físicas y 

mecánicas del suelo en el 

A.H. Miraflores Bajo 

La justificación teórica intenta 

ofrecer asistencia técnica e 

información imprescindible para la 

correcta ejecución de la ingeniería 

de la construcción teniendo en 

cuenta los reglamentos y normas de 

diseño y construcción vigentes en el 

país.  

La justificación práctica surge como 

requerimiento de precisar el grado 

de la vulnerabilidad sísmica que 

muestran las viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo a razón de la 

existencia de un enorme 

 

Aspectos 

geométricos 

 

Configuración en 

planta y configuración 

en elevación. 

 

 

Aspectos 

constructivos 

 

Calidad del sistema 

resistente, posición 

del edificio y la 

cimentación, 

diafragmas 

horizontales, 

separación máxima 

entre muros, tipo de 

cubierta, elementos 

no estructurales y 



 

-Diagnosticar la 

resistencia a compresión 

mediante esclerometría a 

las viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo. 

-Evaluar la vulnerabilidad 

sísmica aplicando el 

método Benedetti y 

Petrini a las viviendas del 

A.H. Miraflores Bajo. 

-Determinar el grado de 

vulnerabilidad sísmica de 

las viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo. 

 

 

inconveniente ocasionado por la 

autoconstrucción de viviendas. 

La justificación económica se 

plasma la comparación entre las 

viviendas construidas sin apoyo de 

un profesional con una que, si ha 

sido construida respetando el RNE. 

La justificación social debido a que 

mediante este tipo de investigación 

se busca conocer la realidad del 

estado de viviendas y conocer cuan 

vulnerables se encuentran frente a 

un sismo, de este modo se 

contribuye a que los pobladores 

puedan realizar a futuro mejoras y 

así tener una la calidad de vida 

apropiada. 

estado de 

conservación. 

 

Aspectos 

estructurales 

 

Tipo y organización 

del sistema resistente 

y resistencia 

convencional. 

Estudio 

geotécnico 

Contenido de 

humedad, 

granulometría, límites 

de consistencia y 

DPL. 

Resistencia a 

compresión 

 

Esclerometría. 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3:  

ENSAYOS DE LABORATORIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°5:  

ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA 

  

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°6:  

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

  

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N°7:  

FICHA TÉCNICA DE MÉTODO 

BENEDETTI Y PETRINI 

  

 

 

 

 



 
 

 

Clase

Fecha: Tipo y 

organización 

Ubicación: del sistema

resistente

Manzana:

Calidad del Si No

Lote: sistema Si No

resistente Si No

Uso: Si No

Configuración en planta

Resistencia

convencional

Posición del Si No

edificio y de la Si No

cimentación Si No

Pendiente

Si No

Diafragmas Si No

horizontales Si No

B1 = a/L Configuración

B2 = b/L en planta

Configuración en elevación

Configuración Si No

en elevación Irregularidad del sistema resistente Si No

Distancia

máxima entre

muros

Si No

Tipo de Si No

cubierta Si No

Si No

Cubierta en buenas condiciones Si No

     T/H

Elementos no

estructurales

Estado de

conservación Edificación que no presenta fisuras, pero se encuentra en 

Muros con fuerte deterioro en sus componentes

mal estado de conservación

Parámetro 6:

Parámetro 7:

11

Marca según lo observado en la estructura:

Muros en buenas condiciones, pero con pequeñas fisuras

Muros en buenas condiciones, sin fisuras visibles

10

Corniza y parapetos

Tanques de agua prefabricados

Balcones y volados

Pequeños elementos

Calificar con B (bueno), R (regular) o M (malo) según conexión del S.R.:

9

Marca según lo observado:

Cubierta estable:

Conexión cubierta - muro adecuada

Material l iviano

8

Especificar:

L (espacio de muros transversales (m):

S (espesor del muro maestro (m):

Factor L/S:

Buena trabazón en mampostería 

Mortero de buena calidad (9-12 mm)

Especificar según lo observado:

Número de pisos (N):

Relación B1 = a/l

Presencia de fi ltraciones

Terreno suelto

5

Marca según lo observado:

Descontinuidades abruptas

Buena conexión diafragma-muro

Deflexión del diafragma

3

6

Especificar los siguientes parámetros:

7

Especificar los siguientes parámetros:

% T/H

Piso blando:

Cubierta plana

Relación B2 = a/l

4

Marca según lo observado:

Presencia de sales

2

Marca según lo observado:

Muros con mampostería industrial

Muros con mampostería artesanal

ps: Peso del diafragma (tn/m2):

Ax: Área de muros X (m2):

Ay: Área de muros Y (m2):

h: Altura promedio entrepiso (m)

Datos referenciales Parámetro Elemento de evaluación

1

Marca según lo observado:

Asesoría técnica

Nueva construcción y/o reparación según Norma

Elemento de arriostre horizontales y verticales

Deficiencias en confinamiento y proceso de construcción

                                                                                           Viviendas del A.H. Miraflores Bajo - Chimbote, 2021"

                                                      "Vulnerabilidad Sísmica Aplicando el Método Benedetti y Petrini en las 

Ficha Técnica - Método Benedetti y Petrini



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N°8:  

VALIDACIÓN DE FICHA TÉCNICA 

MÉTODO BENEDETTI Y PETRINI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°9:  

RESUMEN DE APLICACIÓN DEL 

MÉTODO BENEDETTI Y PETRINI 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Tabla 13. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°1 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 20.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 0.00 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 15.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 0.00 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 5.00 

Total: 78.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
78.75

382.5
∗ 100 = 20.59% 

 
De esta manera, se indica que el 20.59% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja   

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°2 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 1.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 7.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 12.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 6.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 15.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 5.00 

Total: 103.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
103.75

382.5
∗ 100 = 27.12% 

 
De esta manera, se indica que el 27.12% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja   

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 15. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°3 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 20.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 0.00 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 0.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 0.00 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 5.00 

Total: 63.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
63.75

382.5
∗ 100 = 16.67% 

 
De esta manera, se indica que el 16.67% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja   

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 16. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°4 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 20.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 0.00 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 12.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 6.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 15.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 5.00 

Total: 70.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
70.00

382.5
∗ 100 = 18.30% 

 
De esta manera, se indica que el 18.30% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja   

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 17. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°5 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 0.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 0.00 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 0.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 0.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 0.00 

Total: 40.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
40.00

382.5
∗ 100 = 10.46% 

 
De esta manera, se indica que el 10.46% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja x 

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 18. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°6 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 6.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 67.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 15.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 45.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 11.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 248.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
248.75

382.5
∗ 100 = 65.03% 

 
De esta manera, se indica que el 65.03% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 19. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°7 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 6.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 37.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 15.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 15.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 11.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 5.00 

Total: 168.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
168.75

382.5
∗ 100 = 44.12% 

 
De esta manera, se indica que el 44.12% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 20. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°8 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 20.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 1.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 37.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 15.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 6.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 25.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 158.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
158.75

382.5
∗ 100 = 41.50% 

 
De esta manera, se indica que el 41.50% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 21. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°9 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 7.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 45.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 0.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 162.50 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
162.50

382.5
∗ 100 = 42.48% 

 
De esta manera, se indica que el 42.48% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 22. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°10 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 7.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 45.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 11.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 45.00 

Total: 192.50 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
192.50

382.5
∗ 100 = 50.33% 

 
De esta manera, se indica que el 50.33% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 



 
 

Tabla 23. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°11 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 0.00 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 0.00 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 0.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 6.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 0.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 105.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
105.00

382.5
∗ 100 = 27.45% 

 
De esta manera, se indica que el 27.45% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta  

 

 

 

 



 
 

Tabla 24. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°12 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 5.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 1.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 7.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 15.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 98.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
98.75

382.5
∗ 100 = 25.82% 

 
De esta manera, se indica que el 25.82% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media x 

Vulnerabilidad alta  

 

 

 

 



 
 

Tabla 25. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°13 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 1.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 7.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 45.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 11.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 45.00 

Total: 193.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
193.75

382.5
∗ 100 = 50.65% 

 
De esta manera, se indica que el 50.65% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 

 



 
 

Tabla 26. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°14 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 20.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 6.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 67.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 11.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 25.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 6.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 25.00 

Total: 188.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
188.75

382.5
∗ 100 = 49.35% 

 
De esta manera, se indica que el 49.35% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 



 
 

Tabla 27. Resumen de vulnerabilidad sísmica de vivienda N°15 
 

Item Parámetro KiA KiB KiC KiD Wi Ki*Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00 45.00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 6.25 

3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50 67.50 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75 0.00 

5 Diafragmas horizontales 0 5 15 45 1.00 5.00 

6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50 22.50 

7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00 0.00 

8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25 6.25 

9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00 45.00 

10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25 11.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 45.00 

Total: 253.75 

Fuente: Elaboración propia 
 

∑ Ki ∗ Wi

11

𝑖=1

 

 

En cuanto, al cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica la ∑ Ki ∗ Wi11
𝑖=1  se procedió 

a dividirse entre 382.5, que es el valor máximo en estado crítico. 

 

𝐼𝑣 =
253.75

382.5
∗ 100 = 66.34% 

 
De esta manera, se indica que el 66.34% le corresponde: 
 

𝐼𝑣 ≤ 15% 
15% ≤ 𝐼𝑣 ≤ 35% 

𝐼𝑣 ≥ 35% 
 

Vulnerabilidad baja  

Vulnerabilidad media  

Vulnerabilidad alta x 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N°10:  

PLANO DE UBICACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°11:  

PLANO DE EVALUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°12:  

PLANO DE CALICATAS Y DPL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°13:  

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°1 y 2: Medición y 

extracción de muestra de la 

calicata C – 1. 

FOTO 3 y 4: Medición y 

extracción de muestra de la C 

– 2 con N.F. = 0.70 m. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5 y 6: Medición y 

extracción de muestra de la 

calicata C – 3. 

FOTO 7 y 8: Equipos usados 

en el Laboratorio AGAMES 

E.I.R.L. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

FOTO 10: Procedimiento para ensayo de 

esclerometría en Col. 01 de la vivienda 

ubicada en Psje. Mariscal Ureta Mz. 15 Lt. 27. 

FOTO 9: Procedimiento para ensayo de 

esclerometría en Col. 02 de la vivienda 

ubicada en Psje. Ramón Castilla Mz. 19 Lt. 15. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

     

     

   

FOTO 12: Aplicación del ensayo de 

esclerometría en Viga 01 de la vivienda 

ubicada en Psje. Ramón Castilla Mz. 19 Lt. 15. 

FOTO 11: Procedimiento para ensayo de 

esclerometría en Col. 02 de la vivienda 

ubicada en Psje. Alfonso Ugarte Mz. 18 Lt. 28. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

     

FOTO 13 y 14: Llenado de ficha técnica para 

recolección de datos en las viviendas del A.H. 

Miraflores Bajo.  

FOTO 15 y 16: Fisuras en muros de las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO 17 y 18: Fisuras en columnas de las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  

FOTO 19 y 20: Fisuras en techos de las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

FOTO 21 y 22: Presencia de salitre en las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  

FOTO 23 y 24: Uso de ladrillos de mala calidad 

en las viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  



 
 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO 25 y 26: Viga empotrada en muro en las 

viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  



 
 

            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 27 y 28: Tuberías en lugares inadecuados 

en las viviendas del A.H. Miraflores Bajo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°14:  

FORMATOS OFICIALES DE 

ORIGINALIDAD, AUTENTICACIÓN, 

SUSTENTACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 


